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Zusammenfassung

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die oberflichenanalytische Charakterisierung von orga-
nischen Mono- und Multischichten auf Goldsubstraten, welche u. a. aus Makrocyclen oder Rotaxa-
nen aufgebaut sind bzw. dafir entwickelt wurden, solche Molekiile zu binden. Zwei Verfahren zur
Fixierung dieser organischen Molekiile an den Endgruppen verschieden konstituierter Thiolat-SAMs
(selbstassoziierter Monolagen) auf Goldsubstraten wurden realisiert: Durch Komplexbildung mit
Pd(l1)-, Fe(ll)- oder Zn(ll)-lonen wurden die Terpyridyl- bzw. Pyridyl-Endgruppen an den SAMs und an
den makrocyclischen Liganden miteinander verbriickt. Beim zweiten Verfahren erfolgte die Fixierung
verschieden substituierter z. T. makrocyclischer Alkine kovalent an eine Azid-terminierte SAM durch
eine Cu(l)-katalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition. Mittels Rontgenphotoelektronen-Spektroskopie
(XPS), kantennaher Rontgenabsorptionsfeinstruktur-Spektroskopie (NEXAFS-Spektroskopie) und
Flugzeit-Sekundarionen-Massenspektrometrie (ToF-SIMS) sind diese organischen Schichtsysteme

charakterisiert und die folgenden Teilergebnisse erzielt worden:

e Die erfolgreiche Bildung der SAM-Metall(ll)-Komplexe bzw. der SAM-Metall(ll)-Makrocyclen-
komplexe wurde sowohl durch die Spektroskopie der Ligand-N-Donoratome (XPS, NEXAFS)
als auch der Metall(ll)-Zentralionen (XPS) verifiziert. Die ToF-SIMS-Analysen an SAM-Pd(ll)-
Komplexen konnten diese Ergebnisse erharten.

e Mittels N K-NEXAFS-Spektroskopie gelang — gestilitzt durch ein DFT-simuliertes N K-NEXAFS-
Spektrum — der Nachweis des 1,2,3-Triazolheterocyclus, dem Reaktionsprodukt der 1,3-
dipolaren Cycloaddition.

o Die auf den SAMs fixierten z. T. makrocyclischen Molekiile waren anhand von Ether-, Amid-,
Aromat- und lod-Markergruppen qualitativ sehr gut durch NEXAFS und XPS identifizierbar.

e Die SAMs sowie die auf ihnen fixierten Molekile lagen vorzugsorientiert im Schichtverband
vor, was durch winkelaufgel6ste NEXAFS-Spektroskopie nachgewiesen werden konnte.

e Die Degradationseffekte auf das AuS-Interface und das Kohlenstoffgeriist der SAMs, hervor-
gerufen durch die Koordinationsreaktion und die Cycloaddition, waren gering.

e Mit einem Layer-by-Layer-Verfahren gelang unter Ausnutzung der Koordinationschemie die
kontrollierte Herstellung eines Multischichtsystems, welches alternierend aus Fe(ll)-lonen
und makrocyclischen Liganden aufgebaut wurde. Der Schichtdickenzuwachs pro Makrocyc-
lenabscheidungsschritt war konstant und die Makrocyclen lagen vorzugsorientiert im Mul-
tischichtverband vor.

o Das komplexe N K-NEXAFS-Spektrum eines organischen Azids konnte erstmalig mit Hilfe ei-
nes DFT-simulierten Spektrums interpretiert und die m*-Hauptresonanzen eindeutig den drei

N-Atomen innerhalb der Azidgruppe zugeordnet werden.






Abstract

This thesis is focused on the surface analytical characterization of organic mono- and multilayers on

gold substrates composed of macrocycles or rotaxanes and layers developed to immobilize those

molecules. Two procedures for molecule immobilizations at the terminal functionalities of differently

constituted thiolate SAMs (self-assembled monolayers) were realized successfully: Terminal ter-

pyridyl- or pyridyl-groups of SAMs and macrocyclic ligands were linked by complex formation using

Pd(ll)-, Fe(ll)- or Zn(ll)-ions. The second procedure was applied for covalent fixation of (macrocyclic)

alkynes on an azide-terminated SAM via Cu(l)-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition. The organic layer

systems were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), near edge X-ray absorption

fine structure spectroscopy (NEXAFS spectroscopy) and time-of-flight secondary ion mass spectrome-

try. The following results were obtained:

Evidence for “SAM-metal(ll)” and “SAM-metal(ll)-macrocycle” complex formation was
achieved by the spectroscopy of N-donor atoms (XPS, NEXAFS) and metal(ll)-ions (XPS). ToF-
SIMS measurements of SAM-Pd(Il) complexes corroborated these results.

Measurements and DFT-simulations of N K-NEXAFS-spectra confirmed the presence of 1,2,3-
triazol heterocycle as a product of 1,3-dipolar cycloadditions.

The (macrocyclic) molecules fixed on the SAMs were identified by aromatic-, amide-, ether-
and iodine-marker groups using NEXAFS- and XP-spectroscopy.

The SAMs and the immobilized molecules on the SAMs within the layer assemblies were
preferentially orientied as determined by angle resolved NEXAFS-spectroscopy.

Minor degradation effects towards AuS-interface and carbon backbone of the SAMs caused
by coordination reaction and cycloaddition were found.

The controlled layer-by-layer assembly of alternating macrocycle and Fe(ll)-ion multilayer
system was achieved by coordination chemistry. The growth of the layer thickness per mac-
rocycle deposition step was constant and a preferential orientation of the macrocyclic lig-
ands within the layer stack was observed.

DFT-simulations enabled an interpretation of the experimental N K-NEXAFS-spectra of an or-
ganic azide. The specific m*-resonances were assigned to individual nitrogen atoms within

the azide moiety.
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Einleitung und Motivation

1  Einleitung und Motivation

Die Entwicklung von molekularen Maschinen hat sich als Teildisziplin der Nanotechnologie etabliert.
Die Herausforderung fiir dieses Forschungsgebiet besteht darin, die Merkmale, auf denen die Funkti-
onen der Maschinen beruhen, die wir in unserer makroskopischen Welt im taglichen Leben verwen-
den, auf den mikroskopischen Malistab zu (ibertragen. Eines dieser Merkmale liegt in der durch
Energiezufuhr gezielt herbeifiihrbaren mechanischen Bewegung der arbeitverrichtenden Maschinen-
komponenten [1]. Bewegungseffekte auf der Nanometerskala, die von molekularen Maschinen bzw.
von deren Prototypen ausgehen, wurden bereits in der Literatur beschrieben [2]. Viele dieser Studien
waren an Systeme adressiert, bei denen Maschinenmolekiile in einer gelésten Phase vorlagen. Es ist
jedoch unstrittig, dass die meisten Anwendungen, bei denen kiinstlich hergestellte nanometergrofle
Objekte einen makroskopischen Effekt erzielen sollen, Ensembles erfordern werden, welche aus ei-
ner groBen Anzahl rdumlich orientierter Maschinenmolekile bestehen. Fir die Schaffung dieser En-
sembles haben sich in den letzten Jahren verschiedene Ansatze herauskristallisiert. In einigen Studien
wurde die Polymerisation [3] von Prototypen molekularer Maschinen oder deren Fixierung in MOF-
dhnlichen Gitterstrukturen [4,5] beschrieben. Ein weiterer Ansatz, der fur die Herstellung der in die-
ser Arbeit untersuchten Systeme Anwendung fand, liegt in der Immobilisation der Maschinenmoleki-
le auf einer Oberflache [6-9].

Mechanisch verknipfte Supramolekiile wie Rotaxane und Catenane gelten aufgrund der Beweg-
barkeit ihrer Baueinheiten als vielversprechende Prototypen fiir molekulare Maschinen. Bei geeigne-
ter Konstitution dieser Baueinheiten und unter passenden Bedingungen ist es moglich, die intramo-
lekulare Bewegung durch externe Reize, wie z. B. elektromagnetische Strahlung [10,11] oder chemi-
sche Signale [12,13], kontrolliert herbeizufiihren. Organische Makrocyclen stellen dabei die wichtigs-
ten Bausteine fiir die Bildung von Rotaxanen und Catenanen dar und kénnen deshalb als Vorldufer-
molekdile fiir diese supramolekularen Architekturen betrachtet werden.

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Untersuchung von auf Substraten immobilisier-
ten organischen Schichten, welche Makrocyclen oder Rotaxane beherbergen bzw. dafiir entwickelt
wurden, diese Supramolekiile bzw. ihre Vorlaufer zu fixieren. Die organischen Molekiile (,M“ in Abb.
1.1) werden zu diesem Zweck an die Endgruppen von Thiolat-SAMs (selbstassozierten Monolagen)
auf Gold gebunden. Die Fixierung der Molekile erfolgt nach den beiden in Abbildung 1.1 aufgefiihr-
ten Strategien: Bei der ersten Methode werden die Makrocyclen bzw. das Rotaxan zusammen mit
Metall(ll)-lonen unter Bildung eines Komplexes koordinativ an die SAM, deren Molekiile durch geeig-
nete Liganden-Endgruppen (,L“) terminiert sind, gebunden. Die kovalente Verknipfung einer durch
Azidgruppen terminierten SAM mit Alkinen, welche u. a. durch Makrocyclen (M-Gruppe) substituiert
sind, wird durch eine Cu(l)-katalysierte Variante einer 1,3-dipolaren Cycloaddition als zweite Immobi-

lisationsstrategie realisiert [14].



Einleitung und Motivation

Das Ziel dieser Arbeit liegt in der oberflachenanalytischen Charakterisierung der aus den beiden
beschriebenen Verfahren resultierenden organischen Mono- und Multischichten mittels Rontgen-
photoelektronen-Spektroskopie (XPS), kantennaher Réntgenabsorptionsfeinstruktur-Spektroskopie
(NEXAFS-Spektroskopie) und Flugzeit-Sekundarionen-Massenspektrometrie (ToF-SIMS). Es sollen

dabei die folgenden Schwerpunkte betrachtet werden:

(n Charakterisierung der Thiolat-SAMs und ggf. ihrer Metall(ll)-Komplexe mittels XPS,
NEXAFS und ToF-SIMS

(1 Identifikation der auf den SAMs koordinativ oder kovalent fixierten Makrocylen oder
Rotaxane (,M*“in Abb. 1.1)

(1 Vorzugsorientierung der immobilisierten Molekile in den Mono- und Multischichten
durch winkelaufgeloste NEXAFS-Spektroskopie

(V) Untersuchung des schrittweisen Aufbaus eines multimakrocyclischen Schichtsystems

koordinativ kovalent
M
ToF-SIMS
N
A M ,\if\j
{ ° \ %l T3 = M T
3 G, —— (s
L 5! Cu(l)ea 5!
2 Azid-SAM“ ) 1,2,3-Tri |
~AZId- ,2,3-Triazo
== == ==
SAM SAM-Metall(l1)- Multischicht
Komplex M Makrocyclus, Rotaxan

Ligandengruppe

M
|5| @  Metall(ll)-lon

Y
XPS und NEXAFS

Abb. 1.1: Schematische Darstellung der nach den verschiedenen Immobilisationsstrategien herge-
stellten Oberflachen und die fir deren Charakterisierung benutzten oberflachenanalytischen Metho-
den.
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2  Theoretische Grundlagen I: Oberflachenanalytik

2.1 Rontgenphotoelektronen-Spektroskopie

Die durch Rontgenstrahlung induzierte Photoelektronen-Spektroskopie (engl. X-ray photoelectron
spectroscopy, kurz XPS) ist eine der vielseitigsten spektroskopischen Methoden auf dem Gebiet
Oberflachenanalytik. Die Starke der XPS liegt in ihrem Vermoégen, die elementare Zusammensetzung
einer Oberflache sowohl qualitativ als auch quantitativ (mit Ausnahme von H und He) zu bestimmen.
Sie ist aus diesem Grund auch als Elektronenspektroskopie fiir chemische Analyse (ESCA) bekannt. Im
folgenden Kapitel werden die fiir diese Arbeit relevanten Grundlagen und Verfahren der XPS erlau-

tert.

2.1.1 Photoelektrischer Effekt und Prinzip der XPS

Die Photoelektronen-Spektroskopie beruht auf dem durch Heinrich Hertz im Jahre 1887 erstmalig
erklarten [15] und spéater im Jahre 1905 durch Albert Einstein quantenmechanisch beschriebenen
photoelektrischen Effekt [16]. Nach dieser Beschreibung sind Photonen mit hinreichend groRer Ener-
gie hv in der Lage, Elektronen aus einem Atom bzw. aus einem Atomverband herauszulésen. Die An-
zahl der emittierten Photoelektronen wird durch die Menge der Photonen, d. h. durch die Lichtinten-
sitdt, bestimmt. Die kinetische Energie 0.5-m.v? der Photoelektronen ist dabei linear von der Fre-

quenz v des eingestrahlten Lichts abhangig (Gl. 2.1):

2
Tl =hv -0 (2.)

In der Gleichung 2.1 ist m, die Ruhemasse eines Elektrons und h das Planck‘sche Wirkungsquantum.
@ ist eine flir den bestrahlten Stoff charakteristische GroRe, die Austrittsarbeit (engl. ,, work func-
tion“). Ihr Betrag entspricht der Mindestenergie, die fir das Herausldsen von Elektronen aus einem
Festkorper benotigt wird [17a].

Wenn ein Korper mit Photonen konstanter Energie hv bestrahlt wird, werden Elektronen in einer
Verteilung kinetischer Energien emittiert, die flir den bestrahlten Kérper bzw. fir die Elemente, aus
denen er besteht, charakteristisch ist. Dies bildet die Basis fiir die Anwendung des photoelektrischen
Effekts als analytische Methode , Photoelektronen-Spektroskopie”. Je nach Wellenlange des verwen-
deten Lichts haben sich im Laufe der Zeit diverse Analysetechniken herauskristallisiert, die sich den
photoelektrischen Effekt zu Nutze machen. Die UV-Photoelektronen-Spektroskopie (UPS) verwendet
Licht im Bereich der ultravioletten Strahlung (typischerweise zwischen A =250- 25 nm bzw. 5-
50 eV). Durch entsprechende UV-Lampen bzw. -Laser angeregt, reicht die eingestrahlte Energie gera-

de aus, um Elektronen der hochsten energetischen Niveaus eines Atoms herauszulésen. Mit dieser

3
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Methode werden deshalb Informationen tber die Natur der Valenzelektronen (chemische Bindun-

gen, Molekilorbitale) erhalten.

Auger-Elektron

O
Photoelektron /77

®) -O0—0—

X-Ray \ ﬂ
—-—0-
—
Rumpfniveau

(z. B. 1s) \ O—@

Grundzustand Fluoreszenz

hv

Abb. 2.1: Schematische Darstellung der durch Rontgenstrahlung angeregten Photoionisation als Pri-
marprozess (Mitte), gefolgt von den sekundaren Emissionsprozessen (rechts).

Bei der XPS wird eine anregende Strahlung im Energiebereich der Roéntgenstrahlung (A =~10-
0.01 nm bzw. ~100 - 10° eV) verwendet, die stark genug ist, energetisch tief liegende, ,kernnahe”
Elektronen aus der Hille eines Atoms herauszuldsen. Gleichung 2.1 besagt, dass sich bei der Ener-
gievariation des ionisierenden Rontgenlichts keine konstanten kinetischen Energien fir die zu unter-
suchenden Photoelektronen ergeben. In der Praxis der Photoelektronen-Spektroskopie wird deshalb
der Betrag der kinetischen Energie KE zusammen mit dem Betrag von @ von der Energie des Ront-
genlichts hv subtrahiert. Daraus ergibt sich die Bindungsenergie BE, welche charakteristisch fiir jedes
ionisierbare Niveau in der Elektronenhiille eines Atoms ist (Gl. 2.2).
BE =hv—KE —-® (2.2)

Die GroRe ,,BE“ entspricht genau der Energie, mit der ein Elektron im Verband eines Atoms gebun-
den ist. Mit der Kenntnis dieser GroBe ist demnach auch die Information Uber die Atomsorte, das
entsprechende chemische Element, gegeben. Aus diesem Grund wird die XP-Spektroskopie auch als
»Elektronenspektroskopie fiir chemische Analyse” (ESCA) bezeichnet.

Wird ein Elektron aus einem Atom herausgeldst, bleibt ein energetisch sehr ungiinstiger Lochzu-
stand im entsprechenden Rumpfniveau zuriick (Abb. 2.1, Mitte). Dieser Zustand wird durch das Auf-
fillen eines Elektrons aus einer energetisch héheren Schale kompensiert. Die dabei frei werdende
Energie kann in Form eines Photons abgegeben werden, welches genau wie das Photoelektron eine

definierte Energie, ndmlich den Betrag aus der Differenz zwischen dem aufgefiillten und dem aufzu-
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fullenden Niveau, besitzt. Die Untersuchung solcher fluoreszenten Photonen ist Gegenstand der
Rontgen-Emissionsspektroskopie (X-Ray Emission Spectroscopy, XES; Abb. 2.1 rechts unten).

Bei dem alternativen Kompensationsprozess regt die Energie, die beim Auffiillen des Lochzu-
stands frei wird, ein weiteres Elektron derselben oder einer energetisch hoher liegenden Elektronen-
schale an, welches ebenfalls aus dem Atomverband emittiert wird. Dieser strahlungslose Kompensa-
tionsprozess wurde erstmalig in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts durch Lise Meitner
[18] und Pierre Auger [19] beobachtet und beschrieben. Die analytische Erfassung der nach P. Auger
benannten Auger-Elektronen ist Gegenstand der Auger-Elektronenspektroskopie (AES; Abb. 2.1
rechts oben) [20]. Da Auger-Elektronen aus einem Sekundarprozess innerhalb der Elektronenhiille
eines Atoms hervorgehen, ist die kinetische Energie dieser Elektronen nicht von der Energie der an-

regenden Strahlung abhingig, sondern konstant und charakteristisch fiir jeden Auger-Ubergang.

2.1.2 XPS-Experiment

Abbildung 2.2 skizziert die wesentlichen Komponenten, aus denen eine XPS-Apparatur aufgebaut ist.
In der Praxis erfordert ein XPS-Experiment typischerweise eine Ultrahochvakuum-Umgebung (UHV),
in der niedrige Driicke von zwischen 10 und 10" mbar herrschen. Der Hintergrund dieser Vorge-
hensweise ist, dass ein GroRteil der freien Elektronen andernfalls mit den Luftmolekiilen wechselwir-
ken und nicht mehr detektiert werden kénnte. Der Ausschluss von Atmospharengasen verhindert

auch die Kontamination der Probenoberflache.

- Elektronen-
Analysator

v
Detektor

Computer

UHV-Kammer

Abb. 2.2: Schematische Darstellung fir den Aufbau eines XPS-Experiments. 1 = Linsensystem, 2 =
Probenhalter mit Probe, 3 = Manipulator-Arm; gepunktete Linien: Flugbahnen eines Photoelektrons
(schwarz: KE liegt im Bereich der Passenergie, griin: KE zu hoch, rot: KE zu niedrig).
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Das XPS-Experiment [21a] beginnt mit der Bestrahlung eines Probenkdrpers durch eine Réntgenquel-
le (z. B. Rontgenrdhre , X-ray Gun“, Synchrotronstrahl) mit definierter hv. Die aus dem Probenkdrper
emittierenden Elektronen werden (ber die Eintrittséffnung des Linsensystems aufgenommen. Das
Linsensystem besteht in Abhangigkeit vom Gerat bzw. Geratehersteller aus einer Anordnung nachei-
nander angebrachter magnetischer und elektrostatischer Linsen. Nach deren Passage treten die
Elektronen verschiedener Energie in den Elektronenanalysator ein. Im Laufe der Jahre hat sich die
Bauweise des Halbkugelanalysators im Bereich der XPS-Analytik durchgesetzt. Dieser besteht aus
zwei konzentrisch angebrachten Hemisphdren. An diese wird ein elektrisches Potential angelegt,
wobei die dulRere Hemisphare den negativen und die innere den positiven Pol tragt. In Abhangigkeit
der angelegten Potentialdifferenz kdnnen nur die Elektronen eines bestimmten Energiefensters diese
Halbkugel passieren. Die energetische Mitte dieses Fensters wird als Passenergie bezeichnet und
kann je nach experimenteller Fragestellung variiert werden. Im Analysator-Modus mit konstanter
Passenergie (CAE...Constant Analyzer Energy) werden zu schnelle Elektronen, d. h. Elektronen, deren
kinetische Energie oberhalb dieses Energiefensters liegt (griine Trajektorie in Abb. 2.2), an der dulRe-
ren Hemisphare aufschlagen. Elektronen zu niedriger kinetischer Energie werden an der positiv gela-
denen, inneren Halbkugel aufschlagen (rote Trajektorie in Abb. 2.2). Zu schnelle und zu langsame
Elektronen werden auf diese Weise aussortiert und nicht zum Detektor durchgelassen. Im Verlauf
einer XPS-Messung wird durch das sukzessive Durchstellen des an die Hemispharen angelegten Po-
tentials die energetische Lage des Energiefensters variiert. Dadurch wird nach jedem Variations-
schritt ein neuer Energiebereich der Elektronen erfasst und auf diesem Wege nacheinander jede
Energie des zu messenden Spektrums abgefahren. Am Ende eines Halbkugelanalysators steht der
Detektor, wo die sortierten Elektronen aufschlagen. Die Menge der registrierten Aufschlagereignisse
ist dabei proportional zur Zahlrate bzw. Intensitat in den XP-Spektren. Die Detektion basiert bei dlte-
ren Gerdten auf Channeltrons bzw. Sekundarelektronenvervielfachern. Bei modernen Geraten kom-
men Multichannelplate-Detektoren zum Einsatz, die u. a. die Moglichkeit geben, 2D-aufgeldste In-

formationen einer Probe zu erhalten (sogenanntes Imaging).

2.1.3  Spektrale Charakteristika

In Gleichung 2.2 wurde bereits der Zusammenhang zwischen kinetischer Energie und Bindungsener-
gie der Photoelektronen beschrieben. Die Bindungsenergie und die kinetische Energie sind danach
gegenlaufig. In der Praxis der Photoelektronen-Spektroskopie hat es sich durchgesetzt, die Intensitat
der Spektren in Abhdngigkeit der BE aufzutragen. In einem auf diese Weise aufgetragenen XP-
Spektrum nimmt die kinetische Energie in Richtung zunehmender Bindungsenergie ab. In Abb. 2.3 ist

dies in Form eines Ubersichtsspektrums einer Goldoberfliche demonstriert, welches mit monochro-
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matischer Al K,-Strahlung gemessen wurde. Die Photoemissions- bzw. Photoelektronenpeaks ent-
stammen aus dem in Abbildung 2.1 (Mitte) skizzierten Prozess. Aus der Reihenfolge der Photoemissi-
onslinien erschlieflt sich der energetische Schalenaufbau eines Au-Atoms. Da der Aufbau der Elektro-
nenhillen fir jedes chemische Element anders und damit charakteristisch ist, lassen sich den Signal-
lagen in XP-Spektren chemische Elemente zuordnen. Mittels XPS sind auf diesem Wege alle Elemente

des Periodensystems bis auf Wasserstoff und Helium nachweisbar.
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Abb. 2.3: Ubersichtsspektrum einer Goldprobe (hv = Al Ky mono, Passenergie = 80 eV, 8 = 0°). VB = Va-
lenzband-Struktur.

Im Au-Spektrum (Abb. 2.3) fillt auf, dass alle p-, d- und f-artigen Photoemissionen (Nebenquanten-
zahl | > 0) als Dubletts im XP-Spektrum auftreten. Diese Aufspaltung ist auf den Effekt der Spin-
Bahn-Kopplung zuriickzufiihren. Bei diesem Vorgang treten die magnetischen Momente des Elektro-
nenspins (Eigendrehimpuls des Elektrons) und des Bahndrehimpulses des Elektrons miteinander in
Wechselwirkung [17b, 21b]. Der Elektronenspin kann beziiglich der Orientierung des Magnetmo-
ments des Bahndrehimpulses parallel (s = +'/,) oder antiparallel (s = -'/,) ausgerichtet sein. Bei paral-
leler Ausrichtung ist eine geringere Energie erforderlich, um das Elektron aus dem Atom zu I6sen, als
im antiparallelen Fall. Im XP-Spektrum dufRert sich dies durch eine groRere Bindungsenergie fiir ein
antiparallel wechselwirkendes Elektron und entsprechend durch eine kleinere BE fiir den parallelen
Fall. Da s-Orbitale kugelsymmetrisch sind, besitzen sie keinen Bahndrehimpuls und erzeugen folglich
auch nur Singuletts in den XP-Spektren (z. B. Au 4s). Die Indizes der beiden Einzelsignale innerhalb

eines Dubletts ergeben sich aus dem Gesamtdrehimpuls j:
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j=1l+s (2.3)
Die Bezeichnung fiir die parallele Wechselwirkung des Au 4d ergibt sich beispielsweise aus der Ne-
benquantenzahl [ = 2 = */, addiert mit der Spinquantenzahl und s = + '/, zu ,,Au 4ds,,“. Das AusmaR
der Aufspaltung AE ist fiir jede Dublett-Photoemission charakteristisch und kann aus diesem Grund
zusatzlich zur Identifikation eines Elementes herangezogen werden. Es gibt den Trend — so auch beim
Au-Spektrum in Abb. 2.3 - dass die Dublettaufspaltung AE mit ansteigender Nebenquantenzahl [ in
einer Periode kleiner wird (p > d > f). Das theoretische Intensitdtsverhaltnis beider Peaks eines Dub-
letts ergibt sich aus der Multiplizitat M:
M=2-j+1 (2.4)

Neben den Photoemissionen treten die Auger-Peaks als weitere Signalgruppe in den XP-Spektren auf.
Sie gehen aus dem in Kapitel 2.1.1 (Abb. 2.1, rechts) beschriebenen Prozess hervor, der sich durch
das Auffiillen der durch die Photoemissionen entstandenen Lochzustande ergibt. Auger-Signale sind
sehr einfach durch die Variation der Anregungsenergie (z. B. durch den Wechsel von Al K, zu Mg K,)
als solche identifizierbar. Da die kinetische Energie fiir diese Elektronen konstant ist, ergibt sich nach
einem Wechsel der Anregungsenergie Gleichung 2.2 eine definierte Verschiebung der Auger-Signale
auf der BE-Achse, die der Differenz beider hv entspricht.

Die stufenformige Struktur des spektralen Untergrunds (griine gepunktete Linie in Abb. 2.3) ist ein
weiteres typisches Merkmal eines XP-Spektrums. Die Intensitat des spektralen Untergrunds nimmt
nach einem Signal, d. h. auf der Seite hoher Bindungsenergie, abrupt zu und im weiteren Verlauf
allmahlich wieder ab. Der Grund fir dieses Phanomen ist die inelastische Streuung der Elektronen,
die aus der vorhergehenden Photo- bzw. Auger-Emission stammen. Ein Teil der Elektronen aus einem
diskreten Niveau wird auf dem Weg durch den Festkérper bzw. zum Analysator abgebremst,
wodurch diese Elektronen mit einer geringeren kinetischen Energie am Detektor ankommen [21b].

Die Photoemissionen von metallischen Proben zeigen eine zu héheren Bindungsenergien gewand-
te asymmetrische Peakform. Dies ist in Abbildung 2.3 besonders gut an den Au 4d-Signalen zu erken-
nen. Ein Au 4d-Photoelektron kann beim Verlassen der Atomschale ein weiteres Elektron auf ein
hoheres Niveau innerhalb des Leitungsbandes von Au anregen. Durch die fiir die Anregung aufge-
brachte Energie hat ein Teil der Photoelektronen eine verringerte kinetische Energie. Da dieser Ener-
gieverlust an eine Bandstruktur und nicht an diskrete Uberginge gebunden ist, manifestiert sich die-
ser Effekt als asymmetrisches Linienprofil und nicht als diskrete Signale [22]. Die asymmetrische Form
des Linienprofils wurde 1970 durch Doniach und Sunji¢ mathematisch beschrieben [23].

Ein anderer Verlusteffekt wird typischerweise fir ungesattigte Kohlenwasserstoffe beobachtet.
Dabei konnen Elektronen beim Photoemissionsprozess von besetzten m- in unbesetzte m*-
Molekilorbitale angeregt werden. In den XP-Spektren werden diese Elektronenilibergdange als soge-

nannte ,,shake-up“- Satellitensignale sichtbar. Im Falle von Polymeren (z. B. Poly(2-vinylnaphthalen),
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Polystyrol) werden die ,shake-up“-Signale in einem C 1s XP-Spektrum bei einer etwa 5 eV hdheren
Bindungsenergie entfernt vom und mit einer Intensitdt von ca. 10% des Hauptkohlenstoffsignals be-

obachtet [24].

2.1.4 Bindungsenergie

Die Bindungsenergie BE und damit die Position eines Photoemissionssignals im XP-Spektrum erge-
ben sich formal aus der Differenz der beiden Zustandsenergien, die ein Atom nach und vor der Er-

zeugung des Lochzustandes (s. Kap. 2.1.1) in der Elektronenhiille innehat (Gl. 2.5) [21c]:

E; gibt dabei die Energie des Anfangszustands (engl. initial state) und Ef die Energie des Endzustands
(,final state”) an. Beide Werte kdnnen in Abhdngigkeit von Atomsorte und —verband und Probenart
zu einer Anderung der Peakposition und -form in den XP-Spektren beitragen.

Phanomenologisch gesehen, entspricht die Bindungsenergie nach Koopmans‘ Theorem von 1934
der negativen Energie € des Orbitals, aus dem das Elektron herausgel6st wird [25]. Koopmans wies
bereits damals darauf hin, dass diese Approximation nur glltig ware, wenn die verbleibenden Elekt-
ronen in der Hille nicht auf die Erzeugung des Lochzustandes ,reagieren wirden. Mit der Entwick-
lung der XPS wurde deutlich, dass die berechneten Betrage fiir die Orbitalenergien € nur schlecht mit
den Photoemissionen in den XP-Spekten korrespondieren. Typischerweise werden die Photoemissio-
nen im Vergleich zu den nach der Hartree-Fock-Methode berechneten Orbitalenergien bei um 10 bis
30 eV niedrigeren Werten auf der BE-Skala beobachtet.

Wahrend der lonisation verteilt sich die verbleibende Elektronendichte im Emitteratom und in
den umgebenden Atomen neu, um die Energie des ionisierten Atoms zu minimieren. Der dabei frei
werdende Energiebetrag wird als Relaxationsenergie E, bezeichnet. Durch die Relaxationsprozesse
werden die Lochzustande in den Rumpforbitalen der Emitteratome abgeschirmt, was nach Gleichung
2.6 [21c] zu einer Absenkung der Bindungsenergiewerte flhrt. Im Gegensatz dazu werden bei einer
schlechten Abschirmung der Lochzustiande gréRere BE-Werte beobachtet, weil der Betrag der Re-

laxationsenergie E,. in diesen Fallen kleiner ist.

BE = —e —E, (2.6)

Es wird zwischen intra- und extraatomaren Relaxationsprozessen unterschieden. Durch die Erzeu-

gung des Lochzustands ist die effektive Kernladung groRer, was zu einer Kontraktion der verbleiben-

9
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den Elektronenhiille zum Atomkern fiihrt. Der Beitrag der Elektronen in den duBeren Schalen eines
Emitteratoms zur intramolekularen Relaxation ist dabei grofRer als der der Elektronen in den inneren
Schalen [21c]. Die extraatomare Abschirmung des Lochzustands geschieht durch Ladungsverschie-
bung in den Nachbaratomen. Das Ausmal} dieses extraatomaren Relaxationsbeitrags ist dabei stark
von der Polarisierbarkeit der chemischen Umgebung des Emitteratoms abhangig. In einer elektrisch
leitfahigen Probe, wie z. B. Metallen, kdnnen Elektronen benachbarter Atome wesentlich starker zur
Abschirmung des Lochzustands beitragen als die entsprechenden Elektronen in einem ionischen
Atomverband [21c]. Der Einfluss der extraatomaren Relaxation wird bei der Spektroskopie von Ato-
men deutlich, die koordinative Vakanzen aufweisen. In der Praxis spiegelt sich dies in der Bindungs-
energie u. a. von Metall-Nanopartikeln unterschiedlicher GroRe wider. Fiir die Photoemission eines
kleinen Metall-Nanopartikels werden hohere BE-Werte beobachtet als fiir die gleiche Photoemission
einer Probe, deren Metall-Nanopartikel eine gréRere raumliche Ausdehnung aufweisen [26-29]. Bei
kleinen Partikeln Gberwiegt der Anteil koordinativ ungesattigter Oberflichenatome, deren Rumpfor-
bital-Lochzustdnde im Falle einer Photoionisation nur schlecht extraatomar abgeschirmt werden. Der
Beitrag der extraatomaren Relaxation zum E,.-Wert in Gleichung 2.6 ist deshalb fiir diese Oberfla-
chenatome vergleichsweise gering.

Da die soeben beschriebenen Effekte eine Energiednderung des emittierten Elektrons beschrei-
ben, die sich nach der bzw. durch die Erzeugung des Lochzustandes manifestiert, werden sie auch als

Endzustandseffekte bezeichnet.

Si 2p

Intensitat [cps]

Chemische Verschiebung [eV]

Abb. 2.4: Si 2p XP-Spektrum einer oxidierten Si-Oberflache (hv = Al Ky mono, PE = 40 eV, 9 = 60°).

10
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Aus der Gleichung 2.5 geht hervor, dass die Bindungsenergie der Photoemissionen im Allgemeinen
nicht allein durch soeben diskutierte Endzustandseffekte, sondern auch von der Energie E; des
Grundzustandes, in dem sich das Atom vor der Photoemission befindet, bestimmt wird. Die EinflUsse,
die sich auf den Energiewert E; auswirken, werden als Anfangszustandseffekte bezeichnet. Diese
beschreiben eine Energieverschiebung Ae der Rumpforbitale, die durch Ladungsdichteveranderun-
gen in der Valenzelektronenschale der entsprechenden Atome verursacht wird. Das energetische
Ausmal dieser Effekte wird durch die chemische Umgebung des Emitteratoms (i. d. R. durch die ers-
te Koordinationssphare) bestimmt. Die dabei auftretende Differenz der gemessenen Bindungsener-
giewerte eines Elements in verschiedenen chemischen Bindungszustianden wird als ,chemische Ver-
schiebung” bezeichnet.

Dies soll am Beispiel einer Si 2p-XPS-Analyse einer oxidierten Siliziumoberflache erldutert werden
(Abb. 2.4). Im aufgefiihrten Si 2p-XP-Spektrum werden neben dem Hauptsignal, welches dem metal-
lischen Si° entspricht, weitere zu héheren Bindungsenergien verschobene Signale beobachtet, die der
oxidierten Siliziumschicht (SiO,) auf dem Si° zuzuordnen sind [30]. Phanomenologisch betrachtet,
erfahren diese zusatzlichen Si-Spezies mit ansteigender Oxidationszahl eine Zunahme der Bindungs-
energie bzgl. des Si’-Signals. Je groRer die positive Ladung am entsprechenden Siliziumatom ist, desto
grofer ist die Bindungsenergie des 2p-Elektrons bzw. desto groRer ist der Betrag von & der Si2p-
Orbitale (s. Gl. 2.6). Fehlen Valenzelektronen im betreffenden Si"*-Zentrum, werden die verbleiben-
den Elektronen in der Elektronenhiille durch die héhere positive Nettoladung des Atoms an den Kern
herangezogen. Demzufolge ist ein groRerer Energiebetrag notwendig, ein Rumpfelektron aus diesem
kationischen Zentrum herauszulésen. Die Tatsache, dass bei diesem Beispiel der Anstieg der Bin-
dungsenergie mit der Zunahme der Oxidationszahl einhergeht, spricht dafiir, dass hier vorzugsweise
Anfangszustandseffekte fir die Bindungsenergieunterschiede zwischen den beobachteten Si-Spezies
verantwortlich sind. Dies suggeriert, dass das energetische Ausmal® der Endzustandseffekte flr die
verschiedenen oxidierten Si-Zentren dhnlich stark ausgepragt ist.

In der Praxis ist es dennoch haufig schwierig, das genaue AusmaR der Anfangs- und Endzustands-
effekten zu bestimmen. Im Allgemeinen muss bei einer im XPS-Experiment bestimmten Bindungs-

energie mit der Wirkung beider Effekte gerechnet werden.
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2.1.5 Mittlere freie Weglange und Schichtdickenabschatzung

Rontgenstrahlen mit einer Anregungsenergie von 1 keV regen Elektronen in Atomen einer Probentie-
fe von bis zu 1000 nm zur Photoemission an [21d]. Die hohe Oberflaichenempfindlichkeit der XPS
ergibt sich aus der Wechselwirkung der Photoelektronen mit der Materie, die sie auf dem Weg zum
Analysator durchdringen missen. Je langer dieser Weg durch einen Probenkdrper ist, desto grolRer
ist die Wahrscheinlichkeit fur ein Elektron an den Probenatomen, inelastisch, d. h. unter Verlust ihrer
kinetischen Energie, gestreut zu werden. Dieser Streueffekt kann dazu flihren, dass die freien Elekt-
ronen den Festkorper gar nicht bzw. mit stark verringerter Energie verlassen. In Kapitel 2.1.3 wurde
bereits erklart, dass der Anteil der zuletzt genannten , Elektronengattung”, der es bis zum Detektor

schafft, in den spektralen Untergrund der XP-Spektren eingeht.

Tabelle 2.1: Studien und Modellfunktionen zur Beschreibung von A(KE) in organischen Materialen

Funktion fiir A in nm KE-Bereich | Autor (Jahr) Ref. | Basiert auf
[ev]*?
1= 1011- VKE *' | k.A.(KE>0) | Seah (1979) 31 empirischen Werten (fiir
KE® verschiedene Organika)
A =0.00837-KE%®*2 | 500-1500 | Seah (2010) 32 Guanin- und Polymerfilmen

auf Au-Substrat

A =0.013- KE®745 500 — 2000 Tanuma (1993) | 33 der Neuevaluation der TPP-
2 Formel fur C [36]

1=0.1-VKE 1042 — 1402 | Brundle (1979) | 34 Cao - LB-Filmen auf Au-, Ag-,
In-Substraten

A=09+0.0022-KE 500 —- 1500 Laibinis (1991) 35 aliphatischen SAMs auf Ag-
und Cu-Substraten

*!gilt fur p = 1 kg/m? [37]
*? KE-Bereich, den die Autoren fir ihre Funktion als ,gultig” angegeben haben

Zur Erfassung des Ausmalles der inelastischen Elektronenstreuung wird die GroBe der mittleren
freien Weglange A fir Elektronen (engl. inelastic mean free path, kurz: IMFP) benutzt. Diese gibt die
mittlere Distanz eines Elektrons einer Energie ,KE“ zwischen zwei aufeinanderfolgenden inelasti-
schen StoRen an [21d,38]. Die mittlere freie Weglange der Elektronen ist abhdngig von ihrer kineti-
schen Energie und von der Beschaffenheit des analysierten Materials (Dichte, elementare Zusam-
mensetzung, Struktur), welches sie durchqueren. Um die mittlere freie Weglange mit der KE der
Elektronen in einen funktionellen Zusammenhang zu bringen, wurden diverse Studien auf (semi-)
empirischer Basis durchgefihrt. Die resultierenden Funktionsgleichungen fir A(KE) und die darauf
beruhenden Studien sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Da die Objekte der Charakterisierung in
dieser Arbeit zum lGberwiegenden Teil organischer Natur sind (s. Kap. 3), wurden gezielt Studien her-

angezogen, die sich mit der mittleren freien Elektronenwegliange in Kohlenwasserstoffen bzw. in
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Kohlenstoff befassen. In Abbildung 2.5 wurden diese Funktionsgleichungen graphisch abgetragen
und die Resultate in dem fiir die XPS typischen KE-Intervall von 500 — 1500 eV gemittelt. Nach Seah
und Dench (1979, [2.12]) durchlduft A zwischen etwa 10 und 100 eV ein Minimum. In diesem KE-
Bereich ist die Oberflaichenempfindlichkeit deshalb am gréBten. Mit ansteigender KE nehmen die
mittlere freie Weglange und damit die Tiefeninformation wieder zu. Die sogenannte Informationstie-
fe (engl. information depth, ID) wird mit der Strecke 3-A definiert. Sie entspricht der Tiefe, aus der
95 % der emittierten Elektronen einer KE stammen [38]. Bei den in dieser Arbeit untersuchten orga-
nischen Schichtsystemen werden fir den Fall einer mit Al K,-Strahlung angeregten C 1s-
Photoemession Informationen aus einer Tiefe von bis zu 3-Acig; ae = 10.3 nm gewonnen (Abb. 2.5,

senkrechte gestrichelte Linie).

5,0
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4.0—-
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'E‘ 20 Seah (2010)
I | Tanuma (1993)
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Abb. 2.5: Graphische Gegeniiberstellung der in Tabelle 2.1 aufgefiihrten Funktionen A(KE), zugeord-

net zu den Autoren der Studien. In der gepunkteten dicken Linie wurden alle 5 Funktionen gemittelt;
die dazugehorigen Fehlerbalken geben die Standardabweichung der gemittelten A-Werte an.

Neben der Abschatzung der Informationstiefe ist die wohl interessanteste Anwendung, die sich aus
den Uberlegungen zur mittleren freien Weglinge ergibt, die Abschatzung der Schichtdicke einer Ad-
sorbatschicht auf einem Substrat. Im Falle der XPS-gestiitzten Adsorbatanalytik bietet es sich an,

Schichtdicken lber die Abschwachung eines Substratsignals zu bestimmen (Abb. 2.6). Gleichung 2.7

d 1
Ig = Igq - exp (m) (2.7) d = A(KE) - cos® - In (Iis") (2.8)
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gibt den mathematischen Zusammenhang an, der die Abschwachung einer adsorbatfreien Substrat-
Photoemission I, gegeniber derselben Photoemission einer beschichteten Probe beschreibt, wenn
die Photoelektronen eine Adsorbatschicht der Dicke d unter einem Emissionswinkel & durchqueren.
Durch Umstellen nach d ergibt sich der mathematische Zusammenhang 2.8. Experimentell missen

fir die Schichtdickenabschatzung nur Isq und I bestimmt werden.

0

AH‘ -'—‘\ {J’*
'&,t"
/-'

hv :5
d t /" Adsorbat /ﬂ

Substrat ‘ Substrat ‘

Abb. 2.6: Schema zur Schichtdickenabschadtzung einer Adsorbatschicht auf einem Substrat.
U...Emissionswinkel, d...Schichtdicke, I...Substrat-Intensitat, Igg...Intensitdt des nichtbedeckten Sub-
strats.

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Resultate aus diesen Experimenten ei-
nem nicht genau kalkulierbaren Fehler unterliegen. Aus diesem Grunde wird bei der Prozedur zur
Erlangung von Zahlenwerten fiir die Schichtdicke in der XPS sehr oft von einer Schichtdickenabschat-
zung und nicht von einer -berechnung gesprochen. Dies hat mehrere Griinde: Generell gelten die
Gleichungen 2.7 und 2.8 sowie alle Uberlegungen, die zur Bestimmung der A-Werte fiihren, streng
genommen nur fir nichtkristalline Proben mit homogener Elementverteilung. Da in dieser Arbeit
Schichtsysteme, basierend auf selbstorganisierten organischen Monolagen, untersucht werden, die
modellhaft als 2D-Kristalle bezeichnet werden, kann dieser Bedingung nur begrenzt entsprochen
werden. Ein weiterer Fehlereinfluss ist die Verwendung von absoluten Intensitdtswerten, was im
Idealfall einen konstanten Geratezustand, gleiche Messpositionen und -fokussierung tber alle ge-
messenen Is- und I5o-Werte erfordert. Ein weiterer grofRer Raum fiir Unbestimmtheit ist der Beitrag
der mittleren freien Weglange, die theoretisch fiir jede Schicht in Abhangigkeit ihrer Dichte, Struktur
und elementaren Zusammensetzung separat bestimmt werden musste. Die finf gemittelten A(KE)-
Funktionen fir organische Systeme dirften der Wahrheit im energetischen Bereich des Au 4f;),-
Levels, angeregt durch Al K,-Strahlung (Abb. 2.5), sehr nahekommen. Die Standardabweichung der
funf A-Werte ist in diesem Bereich vergleichsweise gering, sodass die mittlere freie Weglénge fir
organische Stoffe auf dieser Datenbasis fiir eine KE = 1402 eV mit 3.84+0.2 nm angegeben werden

kann.
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2.1.6  Synchrotronstrahlung und ihre Bedeutung fiir die XPS

Sehr stark beschleunigte Elektronen, die im Ultrahochvakuum durch starke Magnetfelder in einer
Kreisbahn bewegt werden, geben einen betrachtlichen Teil ihrer Energie tangential nach aullen als
elektromagnetische Strahlung ab. Da die Elektronen praktisch in jedem Punkt dieser Kreisbahn in
eine neue Richtung ,gezwungen” werden, sich ihr physikalischer Geschwindigkeitsvektor dndert,
kann der Energieverlust vereinfacht als eine Form der Bremsstrahlung angesehen werden, die als

Synchrotronstrahlung bezeichnet wird [39,40].

Elektronenkanone

M|krotron
njektor
// (
f k Synchrotron \
Umfang 96 m / H
i
T Undulator EE
i /
\ @ ESSY I y,
3

Speicherring j/
o Umfang 240m
10 20m o

Abb. 2.7: Schematischer Aufbau der Synchrotronstrahlenquelle BESSY Il, entnommen aus [41].

Synchrotronstrahlenquellen sind GroRforschungseinrichtungen, die mit einem erheblichen apparati-
ven und finanziellen Aufwand verbunden sind. Die besonderen Eigenschaften des Synchrotronlichts
macht sie jedoch fiir viele Gebiete der Naturwissenschaften tiberaus wertvoll. Dies ist unter anderem
darin begriindet, dass die Strahlung aus diesen GroRforschungseinrichtungen in einem sehr breiten
energetischen Fenster, das vom infraroten Licht, Gber den sichtbaren und den UV-Bereich bis hin zu
harter Rontgenstrahlung reicht, verfligbar ist. Die Synchrotronstrahlung so, wie sie vom Speicherring
abgegeben wird, ist sehr intensiv und in der Ebene des Synchrotronrings (Abb. 2.7) linear, ober- und
unterhalb der Ringebene elliptisch polarisiert. Vom Elektronenspeicherring ausgehend, kann sie in
Abhangigkeit der experimentellen Fragestellung durch Monochromatoren gezielt auf einen bestimm-
ten spektralen Bereich reduziert und (iber Strahlrohre (,,Beamlines”) zum Experiment bzw. Nutzer
Uberfihrt werden.

Alle flir diese Arbeit notwendigen Oberflachenanalysen, welche Synchrotronstrahlung erforder-
ten, wurden an der Synchrotronstrahlenquelle BESSY Il (Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft

fiir Synchrotronstrahlung) durchgefiihrt. Der grundlegende Aufbau von BESSY Il ist in Abbildung 2.7
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wiedergegeben. Elektronenpakete werden ausgehend von einer Gliithkathode (70 kV Beschleuniger-
spannung) in einem Mikrotron vorbeschleunigt und in den Synchrotronring injiziert. Im Synchrotron
werden sie weiter auf bis zu 1.7 GeV gebracht und dem eigentlichen Speicherring zugefiihrt, wo die
Elektronenensembles eine Lebensdauer von ca. 8 Stunden erreichen (Abb. 2.7). Die Elektronenmen-
ge im Speicherring entspricht dabei einem Strom von ca. 300 mA. Durch die extrem hohe Beschleuni-
gungsspannung erreichen die kreisenden Elektronen nahezu Lichtgeschwindigkeit (Cggssy
=299792.44 km-s?, zum Vergleich: ¢y =299792.458 km-s™). Sie werden deswegen in diesem Zu-
sammenhang auch als relativistische Elektronen bezeichnet [41]. Durch Dipole werden die Elektronen
im Speicherring auf ihrer Kreisbahn gehalten, Quadrupole und Sextupole sorgen dafir, dass die Elekt-
ronen innerhalb der Pakete nicht auseinanderdriften bzw. dass der Elektronenstrahl liber einen lan-

geren Zeitraum stabil gehalten werden kann [41].

i

HAXPES (KMC-1)

Mg K| |AIK, typische ,,Labor-XPS“

SXPS (HESGM)

ryi
' I ' I ' I ' T ' 1 ' I ' I ' FA ' I '

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 8000 9000 10000

hv [eV]

Abb. 2.8: Zugangsbereich der Anregungsenergie, aufgefiihrt nach den fiir diese Arbeit verwendeten
Apparaturen fiir XPS. HESGM (high Energy spherical Grating Monochromator) und KMC-1 sind die
Bezeichnung zweier Dipolmagnet-Strahlrohre bei BESSY Il. SXPS...Soft X-ray Photoelectron Spectros-
copy. HAXPES...Hard X-ray Photoemission spectroscopy).

Die Bedeutung der Synchrotronstrahlung im Bereich der XPS-Analytik ist in erster Linie die Einstell-
barkeit der Anregungsenergie. Wahrend an konventionellen ,Labor“-Photoelektronen-Spektro-
metern nur diskrete Anregungslinien oder nichtmonochromatisierte Rontgenemissionspektren ver-
wendet werden kdénnen, steht dem Nutzer von synchrotronlichtgestiitzter XPS in Abhangigkeit von
der Art des Monochromators ein kontinuierliches Réntgenspektrum monochromatischen Lichts zur
Verfligung. In Abbildung 2.8 sind die Energiebereiche der beiden fiir diese Arbeit eingesetzten Strahl-

rohre mit den Moglichkeiten von Laborgeraten verglichen. Bei der SXPS (engl. Soft X-ray Photoelect-
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ron Spectroscopy) an der HESGM-Beamline ist aufgrund ihres niedrigen Energiebereichs wegen der
kleineren A-Werte eine hohe Oberflichenempfindlichkeit (s. Kap. 2.1.5) gegeben. Ein weiterer Vor-
teil, der sich aus diesen niedrigen Anregungsenergien ergibt, ist der vergroBerte Wechselwirkungs-
qguerschnitt fiir viele Photoemissionslinien wie z. B. C1s, N 1s, S 2p, O 1s u.v.m. [42]. Der praktische
Nutzen aus diesem Effekt ist eine verkiirzte Aufnahmedauer fiir die Photoelektronenspektren gegen-

Uber den konventionellen Laborgeraten.

E 8_’ Au 3d5),

Ll

g ..

8 SXPS (HESGM) Au 4f

(7]

=

5 4q

= 1 Au 3ps); ,Labor-XPS“ AEfrd |

= 2 - L

o Au3s Au3p,), Au 4

2 HAXPES (KMC-1)  p, 4 | p‘ l
0_ _ A _I_J

T T T T T T T T T
3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 0

Bindungsenergie[eV]
Abb. 2.9: Ubersichtspektrum einer Goldoberfliche, aufgenommen mit den unterschiedlichen XPS-

Methoden: HAXPES (hv =4000 eV), Labor-XPS (hv = monochromatisierte AlK,) und SXPS (hv =
700 eV).

An der KMC-1-Beamline wird ein kontinuierliches Spektrum groRer Anregungsenergien (hv >
2010 eV) bereitgestellt. Aus den groReren kinetischen Energien der Photoelektronen und den gréRe-
ren A-Werten (s. Kap. 2.1.5) konnen hier Informationen aus tieferen Schichten einer Probe gewonnen
werden. Die HAXPES (Hard X-ray Photoemission Spectroscopy) ist eine noch relativ neue Methode
der Photoelektronen-Spektroskopie und findet aufgrund ihrer Tiefenempfindlichkeit bereits bei der
Aufklarung der Eigenschaften von ,vergrabenen” Phasengrenzflichen in Festkérpern Anwendung
[43,44]. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit der Moglichkeit einer héheren hv auch der Zugang zu tiefer

liegenden Rumpfniveaus (hier z. B. Au 3d, 3p...) moglich ist (Abb. 2.9).
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2.1.7 Quantifizierung von XPS-Daten

Die Quantifizierbarkeit von XPS-Daten basiert darauf, dass die Intensitat I einer Photoemission j auf
die Konzentration c eines Elementes A in einer untersuchten Oberflachenschicht der Tiefe z zuriick-
fiihrbar ist. Die Gleichung 2.9 beschreibt den mathematischen Zusammenhang zwischen der Intensi-

tat I;, und der Konzentration ¢4 (2) [21e]:

lis = K-T(KE) * Lia(@) " 0ja " [ pa(2) - ca(2) - exp |~ fpecs| dz (2.9)

In der Praxis ist die Elementverteilung im Tiefenprofil einer Probe haufig nicht bekannt. Um aus einer
XPS-Analyse dennoch Konzentrationswerte fiir die in der analysierten Oberflachenschicht vorhande-
nen Elemente zu erhalten, wird die Naherung gemacht, dass alle Elemente bis in eine Probentiefe
von z > 3A homogen verteilt sind. Nach diesem Modell wird die Gleichung 2.9 von z unabhéangig,

woraus sich die Proportionalitat der Intensitat [;4 zur Konzentration ¢4 ergibt:
ljg x4 (2.10a) bzw. lijg = F-cy (2.10b)

Nach der Gleichung 2.9 setzt sich der Proportionalitdtsfaktor F aus der Gleichung 2.10b wie folgt

zusammen [21e,453a]:
F=K-T(KE)-ps-Ljs(a) " 0js - A(KE) - cos9 (2.11)

Die GroRRen in Gleichung 2.9 bzw. 2.11 bedeuten dabei [21e,453a]:

T(KE) Analysatortransmissionsfunktion
Tja Wechselwirkungsquerschnitt der Photoemission fiir das Rumpforbital j des Ele-
ments 4
Ljs(a) Dieser Parameter beschreibt die Intensitatsanderung, die sich aus der rdumlichen

Orientierung des Rumpforbitals j des Elements A ergibt. « ist der Winkel zwischen
einfallender Rontgenstrahlung und dem emittierten und detektierten Photoelekt-
ron. In der Praxis ist dieser Winkel a in der Regel durch die geometrische Anord-
nung der Rontgenstrahlenquelle zum Elektronenanalysator innerhalb des Messap-
parats vorgegeben. Die meisten XPS-Apparaturen werden mit einem a~55° konzi-

piert, da L;j,(a) bei diesem Wert keinen Einfluss auf die Intensitét I;, hat. Bei die-

sem ,magischen Winkel“ gilt formal Lj, (a) = 1.

A(KE) Mittlere freie Wegldnge der Photoelektronen (s. Kap. 2.1.5)
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9 Emissionswinkel = Winkel zwischen Oberflachennormale und Eintrittsspalt des
Elektronenanalysators

K Gerateparameter, der Groflen und Einflliisse wie den Photonenfluss, die bestrahlte
Flache, Fokussierung und den Akzeptorwinkel des Analysators beschreibt

Pa Zahl der Atome des Elements A pro Volumeneinheit [45a]

Neben dem Modell der homogenen Elementverteilung beruht die Giiltigkeit der Gleichung 2.10b auf
der Annahme, dass die Probenoberflache eben, ihre Elementverteilung in einer Tiefe von ~3A\ isotrop
ist und dass die Detektoreffizienz wahrend der gesamten Messzeit konstant bleibt [45a]. Da Photo-
elektronen an einem Kristallgitter gebeugt werden kénnen und z. T. positiv bzw. negativ miteinander
interferieren, sollte eine Quantifizierung von XPS-Daten vorzugsweise auf der Messung einer amor-
phen Probe beruhen [46].

Um die Intensitdten verschiedener Elemente und Photoemissionen miteinander vergleichbar zu
machen und daraus die elementare Zusammensetzung einer Probe zu ermitteln, muss zunachst jeder
Intensitatswert auf die Parameter in Gleichung 2.11 normiert werden. Der Zugriff auf den probenab-
hangigen Dichteparameter p, bleibt in der Praxis sehr oft verwehrt, sodass Uber alle Elemente die
Ndherung py = pp =...= p, gemacht werden muss. Da ¥ und K im Verlauf einer XPS-Analyse kon-
stant gehalten werden und Lj, (@) durch die Einhaltung des magischen Winkels ~1 wird, ergibt sich

fir die normierte Intensitat I’jA des Elements A:

I:
0ja* AKE) - T(KE)

(2.12)

Die drei NormierungsgréBen a;,, A(KE) und T(KE) tragen zum Fehler der zu ermittelnden c,-Werte
bei. Die Werte von A(KE) (s. auch Kap. 2.1.5) und g, [47] basieren auf theoretischen Berechnungen,
deren Unsicherheit typischerweise unbekannt ist. Der genaue Verlauf von T (KE) ist bei vielen Spekt-
rometern im CAE-Modus (Constant Analyzer Energy) haufig unbekannt. Einige Methoden und Mo-
dellfunktionen, die eine gute Annaherung an die Transmissionsfunktion T (KE) eines Spektrometers
erlauben, sind in den Referenzen [45a,48-51] beschrieben.

Die nach Gleichung 2.12 normierten Intensitaten vieler Elemente und Photoemissionen kdnnen
nun miteinander ins Verhaltnis gesetzt werden. Als Resultat wird nach folgender Gleichung 2.13 die

Elementkonzentration ¢4 in At-% berechenbar:

I';
JA
= 2.13
Ca ZII ( )
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Der Term ). I' beschreibt die Summe der normierten Intensititen aller quantifizierbaren Elemente
(ggf. ohne H, He).

Wenn die relative Mengenanderung eines Elements in einer Messreihe verschiedener Proben ver-
folgt werden soll, dann kénnen nach dem Zusammenhang 2.10a die integrierten Peakflachen einer
Photoemission miteinander verglichen werden. Dies setzt einen wdhrend der gesamten Messdauer
aller Proben konstanten Geratezustand (konstantes K und T'(KE)) voraus, was mit der Labor-XPS gut
realisierbar ist. Bei der synchrotronstrahlunggestitzten XPS sind die Intensitaten [;, zwischen zeitlich
nicht nah aufeinander folgenden Messungen sehr oft, u. a. wegen der sukzessive abnehmenden In-
tensitat der anregenden Strahlung, schlecht reproduzierbar und damit nicht ohne Weiteres quantifi-

zierbar.

20



Theoretische Grundlagen |: Oberflachenanalytik

2.2 NEXAFS-Spektroskopie

Die NEXAFS-Spektroskopie (engl. Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure), d. h. die kantennahe
Rontgenabsorptionsfeinstruktur-Spektroskopie, ist eine Methode, die im Vergleich zur XPS ganzlich
an eine Synchrotronstrahlenquelle gebunden ist. Sie ist in der Oberflaichenanalytik organischer Ver-
bindungen komplementar zur XPS, da es durch sie ermdglicht wird, die elektronische Struktur gesat-
tigter und ungesattigter Molekiilbestandteile zu charakterisieren. Zusatzlich ermoéglicht die NEXAFS-
Spektroskopie aufgrund der linear polarisierten Natur des Synchrotronlichts, Rickschliisse auf die

Vorzugsorientierung immobilisierter Molekile bzgl. ihrer Substratebene zu ziehen.

2.2.1 Physikalischer Vorgang und spektrale Charakteristika

Bei den Methoden der Rontgen-Absorptionsspektroskopie (engl. X-ray absorption spectroscopy, XAS)
wird eine Probe mit monochromatisierter Rontgenstrahlung sich schrittweise dandernder Photonen-
energie hv bestrahlt. Das fir diese Methode zur Anregung notwendige kontinuierliche und breite
Rontgenspektrum wird optimal durch eine Synchrotronstrahlenquelle bereitgestellt. Wenn die Strah-
lung eine Energie erreicht, die mit der Bindungsenergie eines Rumpfniveaus (z.B. C1s bei
hv = ~285 eV) korrespondiert, wird ein sprunghafter Anstieg des Messsignals, die Absorptionskante,
registriert. Die Hohe des Kantensprungs ist dabei ein Mal} der Intensitdtsabschwachung (Absorption)
des einfallenden Rontgenlichts. Die Abschwéachung der Lichtintensitdt I kann dabei mit dem Lambert-

Beer’schen Gesetz beschrieben werden (Abb. 2.10, Gl. 2.14, [21f]):

I I

hv /\/\-/V /\/\J [ =1y exp(—d-u) (2.14)

>
d

Abb. 2.10: Skizze und Gleichung zum Lambert-Beer’schen Gesetz. d...Wegliange, die das Licht durch
ein homogenes Medium zuriicklegt; u...Absorptionskoeffizient.

Die Absorptionskante weist eine Feinstruktur auf, die Aussagen (iber die elektronischen sowie die
strukturellen Eigenschaften des bestrahlten Materials zuldsst. In Abbildung 2.11 ist der generelle
Verlauf einer Absorptionskante schematisch dargestellt. Darin ist zu sehen, wie der Absorptionskoef-
fizient u an der Stelle des lonisationspotentials I, sprunghaft zunimmt und danach sukzessive wieder
abnimmt. Das lonisationspotential I, entspricht der Mindestenergie, die notwendig ist, um ein Elekt-

ron, ausgehend von dem der Absorptionskante zugehorigen Rumpfniveau, aus dem Atom(verband)
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zu entfernen. Das I, entspricht deshalb der Bindungsenergie, die auch mit einer XPS-Analyse ermittelt
werden kann. Die abnehmende Kurve wird von einer oszillierenden Feinstruktur Gberlagert, die cha-
rakteristisch fir das bestrahlte Material ist. Durch die genaue Analyse dieser Feinstruktur kénnen
Informationen sowohl tiber die elektronischen als auch die strukturellen Eigenschaften eines Proben-

korpers gewonnen werden.

NEXAFS EXAFS

Kantensprung

e

lp lp+ ~50eV Photonenenergie ,hv"”

Abb. 2.11: Schematische Darstellung einer Rontgenabsorptionskante. |Ip...lonisationspotential,
K...Absorptionskoeffizient, EXAFS...extended X-ray absorption fine structure.

In der XAS wird zwischen einer kantennahen (NEXAFS) und der kantenfernen (EXAFS...extended X-ray
absorption fine structure) Absorptionsfeinstruktur unterschieden (Abb. 2.11). Die EXAFS-Region
schlief8t sich ausgehend vom |, bei etwa 50 eV héherer Photonenenergie unmittelbar an die NEXAFS-
Region an. Da aus der Interpretation der spektralen Merkmale beider Regionen sehr unterschiedliche
Erkenntnisse liber den bestrahlten Probekorper gewinnbar sind, werden die Analysen von NEXAFS-
und EXAFS-Regionen in der Praxis haufig als unabhdngige Methoden behandelt.

Da es ein Ziel dieser Arbeit ist, auf Oberflachen immobilisierte organische Adsorbatschichten
nachzuweisen und zu charakterisieren, kamen die spektroskopische Erfassung und Interpretation der
Nahkantenregion zum Einsatz. Anhand des NEXAFS-Spektrums konnen wertvolle qualitative Informa-
tionen Uber die elektronische Struktur und die chemische Umgebung einzelner Atomzentren im be-
strahlten Kérper gewonnen werden. Nahert sich die Photonenenergie der Absorptionskante, werden
die Elektronen zunachst nicht aus dem Atom herausgel6st, sondern kdonnen in unbesetzte Atom-
bzw. Molekilorbitale (,MOs“) Gbergehen (Abb. 2.12, links). Die Lage dieser resonanten Absorptionen
findet sich deshalb im Spektrum genau bei dem Energiebetrag wieder, der fir diesen Elektronen-

Ubergang aufgebracht werden muss.
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Fir die Analyse organischer Systeme bietet sich damit im Vergleich zur XPS die Moéglichkeit, unge-
sattigte Molekil-Baueinheiten unabhingig von gesattigten Funktionen zu charakterisieren. m-
Bindungen werden in der C K-Absorptionskante durch Elektronenilibergidnge, anregt aus dem C 1s-
Niveau in die unbesetzten und antibindenden MOs, reprasentiert. Die zugehdrigen Signale, die ,m*-
Resonanzen”, konnen, soweit keine elektronenziehenden Substituenten vorhanden sind, bei einer
Photonenenergie von etwa 285 eV beobachtet werden. Da die antibindenden o*-Orbitale energe-
tisch Giber dem lonisationspotential liegen, treten diese Ubergidnge oberhalb der Absorptionskante
(ab ~293 eV) auf. Zwischen den nti*- und o*-Resonanzen kommt einige eV unterhalb des I, eine wei-
tere Signalgruppe vor, die die Uberginge in die Rydberg-Orbitale ,R*“ reprasentiert. Die antibinden-
den Orbitale von kovalenten Bindungen, bei denen ein H-Atom involviert ist, haben haufig dieselbe
Symmetrie bzw. Energie wie die Rydberg-Orbitale [52a]. Deshalb ist eine derartige Resonanz im Falle
der Prasenz einer X-H-Bindung eher als eine Mischung aus R*- und XH*-Resonanzen (X = z. B. C-, N-,
O-Atom) anzusehen. Bei einem aliphatischen Kohlenwasserstoff wird die CH*-Resonanz typischer-
weise bei ~288 eV beobachtet [53,54]. Es fillt auf, dass die m*- und R*-Resonanzen in den Spektren
im Vergleich zu den o*-Resonanzen wesentlich geringere Peakbreite zeigen. Die angeregten Zustan-
de haben unterhalb des I, eine deutlich langere Lebensdauer, als ihre o*-Pendants oberhalb des I,

(Abb. 2.12, rechts).
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Abb. 2.12, links: Termschema fir die Elektronentibergiange in der NEXAFS-Region anhand zweier
gebundener Atomzentren X und Y. Rechts: Spektrale Merkmale einer NEXAFS-Messung (aufgenom-
men an der HESGM-Beamline bei BESSY IlI) am Beispiel einer C K-Absorptionskante einer organischen
Adsorbatschicht auf einem Au-Substrat.

Bei der Bestrahlung durch das Rontgenlicht verlassen Elektronen aus kernnahen Niveaus und Auger-
Elektronen (s. Kap. 2.1.1) das Atom und werden von umgebenden Atomen im Probenkdrper z. T.

inelastisch gestreut. Die einfache Elektronenstreuung kann ihrerseits die umgebenden Atome zur
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Rickstreuung von Elektronen anregen. Die riickgestreuten Elektronen kdnnen wiederum weitere
Atomzentren ionisieren. Die Tendenz dieser multiplen Streuprozesse nimmt mit ansteigender Photo-
nenenergie allmahlich ab, sodass in der EXAFS-Region (Abb. 2.11) die Einfachstreuung dominiert. Da
das AusmalR der Elektronenstreuung von der unmittelbaren atomaren Umgebung der elektronenaus-
sendenden Atome abhangt, beinhaltet die EXAFS-Feinstruktur daher Informationen Uber Bindungs-
langen bis hin zur geometrischen Anordnung der Atome innerhalb eines untersuchten Stoffs [21f,55].
Wahrend in erster Linie die einfache Elektronenstreuung innerhalb des Probenkérpers in der EXAFS-
Region zur gewiinschten Information flihrt, konnen aufgrund der multiplen Streuung und der Elekt-
ronenanregung in unbesetzte Orbitale im NEXAFS-Bereich keine sinnvollen Strukturinformationen
aus den Streuungsfeinstrukturen herausgefiltert werden. Die Streu-Effekte tragen deshalb in der

kantennahen Region lediglich zum Anstieg des Absorptionskoeffizienten bei.

XAS Messtechnik

Direkte Absorption Indirekte Absorption

= Transmissionsmessung = Anzahl der Lochzustinde als MaR fiir
- volumensensitiv

Total-Yield (TY)

Fluorescence-Yield (FY) Electron-Yield (EY) = Probenstrom
- volumensensitiver als EY - oberflichensensitiv - volumensensitiv
Total-Electron-Yield (TEY) Auger-Electron-Yield (AEY)
- Erfassung aller emittierter Elektronen, - Elektronen eines engen Energiefensters,
die Detektor erreichen welches mit Auger-Ubergang korrespondiert

Partial-Electron-Yield (PEY)

- Anlegen retardierender Gegenspannung
= Herausfiltern langsamer Elektronen

Abb. 2.13: Ubersicht tiber die gangigen Messtechniken in der Rontgenabsorptionsspektroskopie.

In der Rontgen-Absorptionsspektroskopie haben sich verschiedene Mess- und Detektionsmethoden
etabliert, um ein experimentell bestimmbares Mald fiir den Absorptionskoeffizienten u zu erhalten
(Abb. 2.13). Welche Detektionsmethode angewandt wird, ist stark von der experimentellen Frage-
stellung abhangig. Dabei gibt es zwei grundlegende Methoden: Bei der ersten Variante wird die Ab-

sorption direkt ermittelt, indem der Synchrotronstrahl (analog der Skizze in Abb. 2.10) eine hinrei-
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chend diinne Probe durchstrahlt und vor sowie hinter der Probe mittels lonisationskammern die
Strome, die proportional zu I bzw. I, sind, gemessen werden. Da diese Methode ,,probendurchdrin-

gend” ist, werden auf diesem Wege vorzugsweise Informationen lber das Volumen einer Probe er-

halten.

=
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i PEY (-150V)
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Abb. 2.14: Vergleich zweier NEXAFS-Experimente im PEY-Modus (links) und im TEY-Modus (rechts)
anhand einer Dekanthiolat-SAM auf Au. Der Winkel zwischen einfallendem Synchrotronstrahl und
Substratoberflache betrug 55°. Die Betrage der gezeigten Achsenabschnitte sind in beiden Spektren
vergleichbar. Gezeigt sind die nichtreduzierten Rohspektren der NEXAFS-Messung.

Der zweite grofle XAS-Zweig macht sich den Umstand zu Nutze, dass durch die Réntgenstrahlung
Rumpfniveaus in den Atomen ionisiert werden. Die Menge der zurickbleibenden Lochzustande in
den Atomriimpfen korrespondiert dabei mit dem Absorptionskoeffizienten. Bei den in Kapitel 2.1.1
beschriebenen Prozessen der Photo- und Auger-Emission sowie der Fluoreszenz (Abb. 2.1) werden
detektierbare Teilchen (Elektronen, Photonen) freigesetzt, deren Menge ihrerseits ein Mal} fir die
Anzahl der Lochzustdnde in den Rumpfniveaus und damit auch fiir den Absorptionskoeffizienten
darstellt. Bei der Wahl zwischen Fluoreszenz- (FY) und Elektronen-Yield (EY) sollte generell beachtet
werden, dass mit der FY Tiefeninformationen gewonnen werden, wahrend die EY oberflachensensitiv
ist. Neben der Erfassung aller aus dem Probenkdrper emittierten Elektronen, die es bis zum Detektor
schaffen, gibt es zwei Varianten, Elektronen nach ihrer Energie zu filtern: Beim Partial EY wird am
Detektoreingang eine retardierende Gegenspannung angelegt, wodurch langsame (in erster Linie
inelastisch gestreute) Elektronen soweit abgebremst werden, dass sie nicht zum Detektor vordringen
kénnen. Es hat sich gezeigt, dass die PEY-Messungen gegeniiber dem TEY-Modus reproduzierbarere
Messungen liefern (Abb. 2.14). Fiir die NEXAFS-Messungen in dieser Arbeit wurde der PEY-Modus mit
einer retardierenden Gegenspannung von -150 V eingesetzt. Zharnikov et al. haben speziell fir die-
sen PEY-Modus anhand der C K-NEXAFS-Analyse aliphatischer SAMs auf Gold eine effektive mittlere

freie Weglange von A =1.9 nm ermitteln kénnen [53]. Daraus ergibt sich eine Informationstiefe

25



Theoretische Grundlagen I: Oberflachenanalytik

»3N“ von etwa 5.7 nm fiir die C K-NEXAFS-Spektren. Bei der AEY werden nur Elektronen in einem

definierten Energiebereich detektiert. Dieser korrespondiert mit einer bestimmten Auger-Emission.

2.2.2  Linearer Dichroismus in der NEXAFS-Spektroskopie

Der Lineare Dichroismus in der NEXAFS-Spektroskopie ist die anisotrope (richtungsabhangige) Ab-
sorption des linear polarisierten Synchrotronlichts [54]. Die Intensitdt I eines NEXAFS-Spektrums
hangt dabei von dem Winkel y ab, der den elektrischen Feldvektor E und den Vektor des Ubergangs-
dipolmoments TDM (transition dipole moment) eines antibinden Orbitals aufspannt [54]:
I~ |E-TDM|? ~ cos?*y (2.15)

Der elektrische Feldvektor E des Synchrotronlichts liegt in der Ebene des Speicherrings (Abb. 2.15).
Der Betrag des TDM ist ein MaR fiir die Ladungsumverteilung wihrend des Elektroneniibergangs
[17c]. Die Intensitat I ist maximal, wenn beide Vektoren parallel zueinander ausgerichtet sind, bzw.
ist I =0, wenn beide Vektoren orthogonal zueinander stehen. In der Praxis wird die Anderung der
relativen Orientierung beider Vektoren durch die Anderung des Polarwinkels bzw. des Einstrahlwin-

kels y realisiert, indem die Probe gegen den einfallenden Synchrotronstrahl rotiert wird (Abb. 2.15).

Speicherring

Synchrotronstrahl

Probe

Y

i

Abb. 2.15: Schematische Darstellung zur Orientierung des elektrischen Feldvektors des Synchro-
tronstrahls zur Probenposition.

Da bei einem Elektroneniibergang von einem 1s-Niveau in ein unbesetztes Molekiilorbital der TDM-
Vektor an die raumliche Ausrichtung des unbesetzten Molekilorbitals gebunden ist, lassen sich durch
die Variation des Einstrahlwinkels y Rickschliisse auf die Orientierung des Molekiils ziehen. In einem
Gedankenexperiment der Abbildung 2.16 ist dies anhand eines Benzolmolekiils, welches auf einer
Substratoberflache liegt, demonstriert. Die nm*-Resonanz nimmt mit abnehmendem y zu, da der

elektrische Feldvektor und das zugehérige Ubergangsdipolmoment eine zunehmende Tendenz zur
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parallelen Ausrichtung zeigen. Die m-Bindungsebene steht senkrecht zu den o-Bindungen. Deshalb
sind auch die TDMs, die dem C 1s=>0* Ubergang entsprechen, senkrecht zu ihren Gegenstiicken in
der m-Bindungsebene ausgerichtet, was zu einem gegenlaufigen Verhalten der 6*-Resonanzintensitat

fihrt. Angenommen, der Aromat wirde um 90° senkrecht auf die Substratflache aufgestellt werden,

Yy = g(° Yy = 4.5° Yy = 0°

o mima X

Normierte Normierte Normierte
. * oy ue . )
Intensitat g Intensitat Intensitat nt*

<—> TDM furC 1s > rt*

(

<—> TDM fiirC 1s > o*

<
I

S
-~
hv

Abb. 2.16: Demonstration des Lineardichroismus anhand eines hypothetischen winkelaufgelosten
C K-NEXAFS-Experiments eines auf der Oberfliche liegenden Aromaten (Seitenansicht). TDM-
Orientierung bei einem Ubergang vom C 1s in 6*-MOs (rote Pfeile) und in m*-MOs. Blaue Pfeile zei-
gen die Orientierung des E-Vektors. y ist der Einstrahlwinkel zwischen Synchrotronstrahl und Ober-
flache. Darunter: Schematische C K-NEXAFS-Spektren, die mit den Skizzen darliber korrespondieren.

dann wirde sich bei gleichem Einstrahlwinkel ein genau umgekehrtes Intensitdtsverhalten der m*-
Resonanzen ergeben. Ein Ergebnis, das tendenziell sehr gut mit dem hier aufgefiihrten Gedankenex-
periment ibereinstimmt, wurde durch Rosenberg et al. anhand eines NEXAFS-Experiments an HOPG
(highly oriented pyrolytic graphite) erzielt [56]. Auch hier verschwand die m*-Resonanz bei einem
Einfallswinkel von y =90° (E parallel zu den Graphitebenen) nahezu vollstindig und war entspre-
chend bei einem streifenden Lichteinfall von y = 30° am groRten. Es sei angemerkt, dass in der Praxis

eine Messung unter einem Winkel y = 0° nicht realisierbar ist. Diesem Extrem kann sich nur begrenzt
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durch die Wahl eines kleinen Einstrahlwinkels angenahert werden. Der streifende Einstrahlwinkel
betrug flr alle Messungen dieser Arbeit y = 30°.

Die im Kapitel 2.2.1 beschriebenen CH*- bzw. R*-Resonanzen nahe des Kantensprungs in den C K-
NEXAFS-Spektren sind spektrale Charakteristika von immobilisierten langkettigen Aliphaten. CH*-/
R*-Resonanzen zeigen wie die m*-Resonanzen ein zu den occ*-Resonanzen gegenlaufiges Intensi-
tatsverhalten. Nach Fu und Urquhart erstreckt sich das TDM des C 1s = oc.c*-Ubergangs unabhingig
vom Zickzackverlauf einer CH,-Kette entlang der Langsachse des Molekiils [54]. Die C-H-Bindungen
und folglich auch das TDM eines C 1s = CH*-Ubergangs sind orthogonal zu den C-C-Bindungen ori-
entiert. In Abbildung 2.17 ist dies anhand einer C K-NEXAFS-Messung einer ODT-SAM auf Gold de-
monstriert: Die Intensitdt der CH*-/R*-Resonanz nimmt mit einem Einstrahlwinkel von y = 30° nach
¥ =90° zu. Die 6*-Resonanz der C-C-Bindungen nimmt hingegen bei ~293.4 eV in gleicher Richtung
ab. Daraus kann aufgrund der bekannten Molekilstruktur des Oktadekanthiolats geschlossen wer-
den, dass die adsorbierten CH,-Ketten vorzugsweise aufrecht auf der Au-Oberflache stehen und nicht
parallel zur Oberflachenebene orientiert sind. Zum selben Ergebnis kommt eine Studie von Bagus et
al., die besagt, dass die fiir Aliphaten charakteristischen Resonanzen nahe des Kantensprungs eher
den Charakter von C 1s = R*-Ubergingen (R* = Rydbergorbitale) besitzen [57]. Danach setzt sich das
Signal aus zwei dominanten Resonanzbeitrigen ,R,*“ und ,R.*“, deren TDMs orthogonal zur Lings-
achse der CH,-Kette ausgerichtet sind, und einem dritten Beitrag ,S.*“ geringer Intensitat, dessen

TDM parallel zur aliphatischen Kette orientiert ist, zusammen (Abb. 2.17, rechts).

= R*/CH* —90°
.-E /’ GC C* —550 ODT RUt Rn*
= - 30° g *
o —90°-30° n
= CH,
:E |
2
2 . CH,
é | 17
5 S
=
280 290 300 310 320 330 286 287 288 289
u .
Photonenenergie [eV] Photonenenergie [eV]

Abb. 2.17: Lineardichroismus am Beispiel einer ODT-SAM (Oktadekanthiolat) auf Gold bei Einstrahl-
winkeln des Synchrotronstrahls zur Au-Oberflache von 30°, 55° und 90°. Die C K-NEXAFS-Spektren
wurden an der HESGM-Beamline bei BESSY Il aufgenommen und nach dem Standard-Normierungs-
verfahren aus Kap. 4.2.2 ausgewertet. Rechts: Aufschliisslung der R*/CH*-Resonanz in die von Bagus
et al. [57] vorgeschlagenen Komponenten am 55°-Spektrum desselben NEXAFS-Experiments.
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2.3 ToF-SIMS

Die ToF-SIMS (Time of Flight-Secondary lon Mass Spectrometry, Flugzeit-Sekundarionen-Massen-
spektrometrie) ist eine weitere Methode der Oberflachenanalytik, mit der anhand der charakteristi-
schen Element- und Fragmentmassen bzw. Isotopenmuster qualitativ die elementare Zusammenset-
zung einer Festkorperoberfliche bestimmt werden kann. Die Charakterisierung von Schichten adsor-
bierter (organischer) Molekile kann dhnlich wie bei der massenspektrometrischen Analyse gel6ster

Stoffe Gber den Nachweis von Molekilsignalen oder charakteristischen Fragmentsignalen erfolgen.

2.3.1  Prinzip der SIMS
Sekundarteilchen

Q Q
Priméarion (+/-) Q

Q\ ®0, o

Einschlag

X
SO RN .

Abb. 2.18: Schematische Darstellung fiir den lonisationsprozess einer SIMS-Messung.

Bei der Sekundarionen-Massenspektrometrie erfolgt die lonisation der Probe bzw. der Probenober-
flache durch den Beschuss mit Primar-lonen (Abb. 2.18). Die Energie der beschleunigten Primarteil-
chen liegt dabei typischerweise zwischen 10 — 40 keV und wird beim Aufprall auf die Atome des Pro-
benfestkorpers tbertragen. Der Impuls, der beim Einschlag auf die Atome (ibertragen wird, pflanzt
sich in Form von StoRkaskaden in den Festkorper fort. Wenn die Energie hinreichend groR ist, um
einzelne Atome bzw. Atomcluster aus dem Festkorperverband herauszulésen, werden diese als Se-
kundarteilchen in die Vakuumphase emittiert. Etwa 90 % der emittierten Sekundarteilchen sind neut-
rale Partikel. Die geladenen Sekundarteilchen kdnnen sowohl anionischer als auch kationischer Natur
sein und sind damit massenspektrometrisch erfassbar [21g,58,59]. Die emittierten Teilchen besitzen
eine relativ geringe kinetische Energieverteilung im Bereich bis ~20 eV. Im Fall einer Festkdrperober-
flache, so wie sie modellhaft in der Abbildung 2.18 gezeigt ist, stammen 95 % der emittierten Sekun-
darpartikel eines Primarioneneinschlages aus den ersten beiden Atomlagen, wodurch eine hohe
Oberflachenempfindlichkeit gegeben ist [21g]. Im Falle der Analyse von organischen Adsorbaten
werden haufig ganze Molekiile bzw. Molekiilfragmente als Sekundarionen nachgewiesen. Das Aus-

mal der Fragmentierung hangt dabei stark vom eigesetzten Primarion und von der Probenmatrix ab.
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Die urspriingliche Anwendung der SIMS in den 1950er — 1960er Jahren bestand darin, durch fort-
wahrenden lonenbeschuss die Probe ausgehend von der Oberflache sukzessive abzutragen. Im Ver-
lauf eines solchen Experiments werden elementspezifische Informationen aus den abgetragenen
Schichten erhalten, wodurch sich ein Tiefenprofil ergibt. Diese Methode wird auch als dynamische
SIMS (engl. ,,dynamic SIMS“) bezeichnet [21g]. Erst 1970 wurde durch eine Studie von Benninghoven
[60] die SIMS auch fiir die Oberflachenanalytik nutzbar gemacht. Die Zielstellung dieser Arbeit war es,
die Abbauzeit fir die Monolage eines Festkérpers mittels Primarteilchenbeschuss durch den Einsatz
extrem niedriger Primarionen-Flussdichten stark zu verlangern. Es wurde herausgefunden, dass bei
einer hinreichend niedrigen Flussdichte < 1 nA/cm? bzw. < 10" Priméarionen/cm? [61] statistisch ge-
sehen kein Einschlagspunkt auf der Oberflache durch ein Primarion doppelt getroffen wird. Da das
resultierende SIMS-Spektrum auf diesem Wege immer die unbeschadigte Oberflache reprasentiert,
wird diese Methode auch als statische SIMS (engl. ,static SIMS“) bezeichnet und erlaubt eine wei-

testgehend zerstérungsfreie Oberflachenanalytik.

2.3.2 Experimenteller Aufbau eines ToF-SIMS-Spektrometers

7y lonenspiegel

Yoo

&
4

UHV-Kammer

Abb. 2.19: Schematischer Aufbau eines ToF-SIMS-Gerates. Blaue gestrichelte Linie: Flugbahn der
Priméarionen, rote/orangene gestrichelte Linie: Flugbahn der Sekundar-lonen im ToF-Analysator. Ge-
ratekomponenten: 1 = Pulsgeber, 2 = Fokus fiir Primérionen, 3 = Probenhalter mit Probe (griin), 4 =
Manipulatorarm, 5 = Extraktor/Sekundarionen-Beschleuniger, 6 = Detektor, 7 = Fokus fur Sekundar-
ionen.

Der wesentliche Aufbau einer ToF-SIMS-Experimentierstation ist in Abbildung 2.19 aufgefiihrt. Da
eine Streuung der freien Primar- und Sekundarionen durch Gasmolekiile der Atmosphdare verhindert
werden muss, ist die SIMS an eine UHV-Umgebung gebunden.

Das Prinzip des Flugzeit-Massenanalysators beruht auf der Tatsache, dass sich unterschiedlich
schwere Sekundarionen unterschiedlich schnell bewegen, wenn sie auf die gleiche kinetische Energie

beschleunigt wurden. Je groRer die Masse eines beschleunigten Fragmentes ist, desto langsamer
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bewegt es sich. Die Massentrennung erfolgt beim ToF-Prinzip nicht-kontinuierlich. Bei einer kontinu-
ierlichen Massentrennmethode wie z. B. bei einem Sektorfeld-Massenanalysator wird die m/z-Skala
sukzessive durchgescannt. In jedem Messpunkt des Massenspektrums werden auf diesem Wege nur
lonen eines m/z-Verhiltnisses detektiert. Im Fall der nicht-kontinuierlichen ToF-Massentrennung
sind pro lonisationsevent die lonen aller Massen auf einmal erfassbar.

Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Massentrennmethoden erfordert die nichtkontinuierliche
ToF-Massentrennung auch einen nichtkontinuierlichen, zeitlich sehr eng begrenzten lonisationspuls
(< 1 ns) [62]. Bei jedem Primérionenpuls wird nur eine begrenzte Zahl an Sekundarionen erzeugt und
dem ToF-Analysator zugefiihrt. Um Uberlappungen zwischen den Sekundirionenausbeuten zweier
aufeinander folgender lonisationsevents zu vermeiden, darf ein Folge-Primarionen-Puls erst gestartet
werden, wenn das langsamste Fragment am Detektor registriert wurde. In der Praxis wird die Dauer
eines lonisationsflugzeit-Zyklus in Abhadngigkeit vom schwersten erwarteten Sekundarion als wahlba-
rer Parameter in eine Messsequenz eingegeben.

Der Zyklus beginnt mit einem Puls der durch die lonenkanone (,lon-Gun“) ausgestoBenen Primar-
partikel, die beim Auftreffen auf die Probe Sekundarpartikel freisetzen [62]. Sekundarionen einer
Polaritat werden vom elektrischen Feld des Extraktors (5) eingefangen und unabhédngig von ihrer
Masse durch ein angelegtes Potential V (Gl. 2.16) gleich stark beschleunigt. Die Energie der be-
schleunigten Sekundarionen liegt dabei typischerweise zwischen 2 und 8 keV [21h]. Wenn die be-
schleunigten und unterschiedlich schweren Sekundarionen einer Ladungszahl z eine feldfreie Strecke
definierter Lange L (den Flugweg, rote bzw. orange gestrichelte Linien in Abb. 2.19) durchfliegen,
kommen die schnellen (leichten) lonen zu einem fritheren Zeitpunkt beim Detektor an als langsame
und schwere. Auf diese Weise werden die Sekundarionen nach ihrer Masse m bzw. nach ihrem m/z-

Verhaltnis sortiert. Gleichung 2.16 gibt den mathematischen Zusammenhang fiir die Flugzeit t an:

t=1 /1 (2.16)
2zV

Fast alle lonen, die in den ToF-Analysator gelangen, erreichen auch den Detektor, worin die hohe
Empfindlichkeit der ToF-SIMS begriindet ist. Die Nachweisgrenze der ToF-SIMS liegt dabei im ppm-
Bereich. Die Auflésung eines Massenspektrums hangt stark von der konstanten Flugzeit aller Sekun-
dirionen eines m/z-Verhiltnisses ab. Neben ionenfokussierenden Elementen werden im Flugweg
auch sogenannte lonenspiegel verwendet, in denen lonen in einem elektrostatischen Feldgradient
umgelenkt werden. Die schnelleren lonen legen damit einen etwas langeren Umlenkweg zuriick als
die langsameren, wodurch die Flugzeitverteilung nach dem Richtungswechsel deutlich enger wird.
Der lonisations-Flugzeit-Zyklus endet mit der Detektion, die bei modernen Geraten an Multichannel-

plate-Detektorflachen (6) erfolgt. Diese erlauben neben der konventionellen Messung von Massen-
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spektren auch 2D-Aufnahmen (sogenanntes Imaging) von Sekundarionen in Abhangigkeit ihres late-

ralen Auftretens auf der Probenoberflache.
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3  Theoretische Grundlagen Il: Gegenstand der oberflachenanalyti-

schen Charakterisierung

3.1 Selbstassoziierte Monolagen auf Au

Beim Prozess der Selbstassoziation (engl. ,Self-Assembly”) schlieBt sich ohne Einwirkung externer
Krafte eine groRe Anzahl von fiir gewdhnlich mikroskopischen Baueinheiten durch kollektive Wech-
selwirkungen zu einem strukturierten Verband zusammen [63,64]. Die Selbstassoziation ist ein rever-
sibler Vorgang. Das heilt, die Bausteine innerhalb des selbstassoziierten Verbandes befinden sich in
einem Gleichgewicht mit ihren nichtaggregierten Pendants und liegen innerhalb dieses Verbandes in
einer energetischen Senke vor. Ein analoger Prozess, bei dem ebenfalls durch kollektive Wechselwir-
kungen der Systemkomponenten ein strukturierter Verband aufgebaut wird, ist unter dem Terminus
»Selbstorganisation” (engl. ,,Self-Organization”) bekannt. Im Gegensatz zur Selbstassoziation ist die-
ser Vorgang jedoch ein Nichtgleichgewichtsprozess [64]. Whitesides und Grzybowski unterschieden
ebenfalls zwischen diesen beiden Selbstagglomerationsprozessen. Sie benutzten dafiir jedoch die
Termini ,statische Selbstassoziation” (engl. ,static Self-Assembly”) fir den Gleichgewichtsprozess
und , dynamische Selbstassoziation” (engl. ,dynamic Self-Assembly“) entsprechend fir den irrever-

siblen Vorgang der Selbstorganisation [65].

Funktionelle Endgruppe

Spacergruppe

Thiolat-Kopfgruppe
Substrat

Abb. 3.1: Schematische Darstellung einer selbstassoziierten Monolage (SAM) auf Gold.

Auf dem Gebiet der Oberflaichenwissenschaften findet das Selbstassoziationsprinzip unter anderem
bei der Herstellung organischer mono- und multimolekularer Schichten Anwendung. Bereits in den
30er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelten K. Blodgett und I. Langmuir eine Methode, die es
erlaubte, eine monomolekulare Schicht auf einem Substrat abzuscheiden. Dies geschah durch das

vertikale Eintauchen und anschlieBendes Herausziehen (,,Austauchen”) des Substrates in eine wassri-
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ge Losung grenzflachenaktiver Molekiile (Tenside). Der monomolekulare Tensidfilm an der Grenzfla-
che zwischen Luft- und Fllssigphase wird durch die kontrollierte Bewegung des Substrates durch die
Losung mitgezogen, wo er als Monolage auf der Substratoberflache physisorbiert [66,67]. Auf diese
Weise hergestellte Filme werden heute als Langmuir-Blodgett-Filme (bzw. LB-Filme) bezeichnet.

Im Laufe der Zeit wurden Techniken zur Herstellung von Monolagen entwickelt, die nicht auf die
Ubertragung eines bereits vorhandenen, auf einer Fliissigphase schwimmenden Films angewiesen
sind und die die Molekiile kovalent mit den Oberflaichenatomen eines Substrates verbinden. Eine der
am besten erforschten Methoden zur Bildung chemisorbierter selbstassozierter Monolagen (SAMs,
engl. self-assembled Monolayers) ist die Abscheidung von organischen Monolagen als Thiolate auf
sauerstofffreien Metalloberflachen. Aufgrund der geringen Oxidationsanfalligkeit und der grofRen
Affinitat fir Schwefel kamen bei den meisten Studien zu dieser Thematik — so auch in dieser Arbeit —
Au-Oberflachen zum Einsatz (Abb. 3.1) [68-74]. Thiolat-SAMs auf weiteren Metalloberflichen wie Ag,
Cu, Pd, Pt, Ni, Fe sowie auf Halbleitern wie GaAs und InP wurden in diversen Arbeiten beschrieben
[69]. Die Herstellung einer Thiolat-SAM erfolgt in der Praxis meist aus einer Losung, welche geeignete
Vorldufermolekiile enthalt. Dabei kdnnen Thiole (R-SH), Disulfide (R-S-S-R), Thioether (R-S-R) oder
auch Thioacetate (R-S-COCHj3) als Ausgangsstoffe flir eine SAM dienen [69,75]. Die Thiolat-SAM-
Bildung mittels Gasphasenabscheidung ist ebenfalls in einigen Studien beschrieben worden [76,77].

Eine Thiolat-SAM ist in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt. Die Molekiile innerhalb der SAM
sind bei hinreichend groRer Molekiilmenge aufrecht stehend (nicht liegend) und dicht gepackt auf
der Au-Oberfliche angeordnet. Die schwefelhaltigen Kopfgruppen binden dabei mit einer AuS-
Bindungsstarke von ~2 eV (Vgl.: C-C-Bindung ~3.5 eV) kovalent an die Goldatome [68]. An das
Schwefelatom ist bei den meisten SAMs eine Spacergruppe substituiert, die bei hinreichend grofRer
Molekiilmenge durch zwischenmolekulare Wechselwirkungen einen wesentlichen Beitrag zur Stabili-
tat, zur Fernordnung und zur Packungsdichte der SAMs beisteuert. Aliphatische Spacergruppen stabi-
lisieren die SAM sowohl durch intermolekulare Van-der-Waals- als auch durch hydrophobe Wech-
selwirkungen. Der zwischenmolekulare Abstand der CH,-Ketten einer Alkylthiolat-SAM auf Gold be-
tragt dabei ~0.5 nm und liegt damit sehr nahe bei den Kettenabstanden, die bei einem festen Alkan
mittels Rontgendiffraktometrie beobachtet werden [68]. Bei aromatischen Spacergruppen kann die
SAM durch m-ri-Stapelwechselwirkungen zusatzliche Stabilitat gewinnen [78]. Aufgrund der regelma-
Rigen Anordnung der Molekiile in der SAM-Phase werden diese auch als 2D-Kristalle bezeichnet.

Einige Forschungsarbeiten fihren die Triebkraft fir den SAM-Formierungsprozess auf die Bin-
dungsbildung zwischen der oberflachenaffinen Kopfgruppe des SAM-Molekiils mit den Substratato-
men zuriick [79,80]. In anderen Studien wird berichtet, dass der SAM-Bildungsprozess durch mehrere
Stufen gekennzeichnet ist, der mit der AuS-Bindungsbildung einsetzt, wodurch sich jedoch noch kein

SAM-2D-Kristall ausbildet [69]. Erst bei hinreichend groBer Molekiilmenge stellen sich die Molekiile
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auf und schlieBen sich zum dicht gepackten Molekilverband einer SAM zusammen. Dieser Prozess
wird vorrangig durch die bereits weiter oben beschriebenen intermolekularen Wechselwirkungen

zwischen den SAM-Molekiilen bzw. ihren Spacergruppen angetrieben [81,82].

Abb. 3.2: Funktionelle Endgruppen der in dieser Arbeit benutzten SAM-Molekiile. 1 = Pyridyl-, 2 =
Terpyridyl, 3 = Azid- und 4 = Methylgruppe.

Die der Oberflache abgewandte Gruppe ,R“ (Abb. 3.1) bestimmt in hohem MaRe die Eigenschaften
der Oberflache und ermdoglicht in Abhangigkeit von der Art der funktionellen Gruppe eine gezielte
Derivatisierung der SAM-Molekile bzw. die Abscheidung einer weiteren Schicht auf die SAM. Die in
dieser Arbeit verwendeten funktionellen Gruppen sind in Abbildung 3.2 aufgefiihrt. Die Pyridyl- und
Terpyridylgruppen erlauben durch ihre N-Donoratome die koordinative Anbindung verschiedener
Metallionen. Der schrittweise Aufbau eines Multischichtsystems basierend auf diesen Koordinations-
verbindungen wird im nachsten Kapitel 3.2 erldutert. Die Azidgruppe ermdglicht den Zugang zur De-
rivatisation mit Alkinen durch 1,3-dipolare Cycloaddition (s. Kap. 7). Die mit einer Methylgruppe ter-
minierten SAMs dienten fir diese Arbeit als Referenzsystem und tragen eine Schlisselrolle bei der

Ausbildung von bimolekularen SAMs (s. Kap. 6).

3.2 Auf Koordinationschemie basierende LbL-Multischichtsysteme

Neben der Untersuchung von Thiolat-Monolagen und ihren Koordinationsverbindungen ist ein weite-
rer Schwerpunkt dieser Arbeit die Charakterisierung von Multilagen. Die einfachste Strategie fir die
Ausbildung von Multischichtsystemen unter Ausnutzung des Selbstassoziationsprinzips ist es, jede
Schicht einzeln {ibereinander zu stapeln. Der Schicht-auf-Schicht-Ansatz (engl. Layer-by-Layer-
Approach, LbL) fand bereits bei dem Verfahren der Langmuir-Blodgett-Filmabscheidung (s. Kap. 3.1)
Anwendung, indem mehrere Ein- und Austauchcyclen nacheinander wiederholt wurden [66,67]. ller
gelang spater auf ahnlichem Wege die alternierende Abscheidung unterschiedlich geladener Kollo-

idpartikel aus der Flussigphase [83].
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Abb. 3.3: Schematische Darstellung des LbL-Verfahrens (,Layer-by-Layer”) unter Ausnutzung von
Koordinationschemie. Als organische Liganden kamen hier Makrocyclen zum Einsatz.

In zahlreichen Studien wurde der Aufbau von Multischichtsystemen unter der Ausnutzung von Koor-
dinationschemie beschrieben [84-95]. Diese Multilagen sind dabei alternierend aus organischen Lig-
anden und Metallionen aufgebaut. Die Immobilisation von vergleichsweise einfachen organischen
Molekilen [84-92] und makromolekularen Systemen wie Carbon-Nanotubes (CNTs) [93], Proteine
[94] und von organischen Liganden umschlossene Goldnanopartikel [95] wurde auf diesem Wege
bereits realisiert. Dieses LbL-Verfahren erlaubt dabei sowohl die Variation der Metallionen [85] als
auch die der organischen Liganden. Die Anwendung daraus ist der schrittweise Aufbau eines ,,pro-
grammierten” Schichtsystems, welches in Abhdngigkeit der immobilisierten Liganden verschiedene
Funktionalitdten aufweisen kann.

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, auf Koordinationchemie basierende makrocyclische organische Multi-
lagen zu charakterisieren (Abb. 3.3). Ausgehend von einer Thiolat-SAM auf Gold mit geeigneter Lig-
anden-Endgruppe wurden die Oberflachen hierbei abwechselnd mit einer Metallionenlésung, gefolgt
von einer Losung organischer makrocyclischer Liganden behandelt. Dabei wurden zwei verschiedene

Bindungsmotive, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, benutzt. Da die Geometrie der Koordinationspo-
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lyeder nach der Ligandenfeldtheorie zwischen den N-Donoratomen des organischen Liganden und
dem Zentralion weitestgehend vorgegeben ist, waren fiir die immobilisierten Komplexe geordnete
und orientierte Schichten zu erwarten. Die koordinative Verkniipfung zweier Terpyridylgruppen (Abb.
3.4, links) erfordert ein Metallion, welches Komplexe der Koordinationszahl 6 bilden kann, wie z. B.
die in dieser Arbeit verwendeten Fe(ll)- und Zn(ll)-lonen [96,97]. Die quadratisch-planare Koordinati-
on von Pd(ll)-lonen wurde durch die Komplexierung eines Terpyridyl- und eines Pyridyl-Liganden

realisiert (Abb. 3.4, rechts) [97,98].

TerPy <> TerPy-Verknlpfung Py <>TerPy-Verknlpfung

Abb. 3.4: Schematische Darstellung der Koordinationsspharen einer oktaedrischen TerPy-TerPy- und
einer quadratisch-planaren Py-TerPy-Verkniipfung. Im Rahmen dieser Arbeit kamen fir das M*-
Zentralion Fe** oder Zn®* zum Einsatz.

3.3 Mechanisch verkniipfte Molekiile

Makrocyclen gehéren zu den wichtigsten Bausteinen, die zur Ausbildung mechanisch verknupfter
supramolekularer Architekturen wie den Catenanen [99,100] und Rotaxanen [101] notwendig sind
(Abb. 3.5). Catenane bestehen aus mindestens zwei mechanisch verkniipften Makrocyclen, die ket-
tenartig miteinander verbunden sind (Abb. 3.5, unten). Bei einem [2]-Rotaxan ist ein hantelformiges
lineares Molekiil durch die Kavitat eines Makrocyclus gefddelt. Die raumfiillenden Stopperfunktio-
nen, die kovalent mit dem Achsenmolekiil verbunden sind, verhindern ein Herausrutschen des han-

telférmigen Achsenmolekiils aus dem Makrocyclus. Bei einem Pseudorotaxan fehlen die Stopper-

gruppen.
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Abb. 3.5: Schematische Darstellung eines [2]-Rotaxans (oben links), eines Pseudo[2]-Rotaxans (oben
rechts) und eines [3]-Catenans (unten). Die Pfeile deuten die intramolekulare Bewegung der mecha-
nisch verknlpften Molekile an. Die Zahl in den eckigen Klammern entspricht der Anzahl mechanisch
verknipfter Molekile pro Supramolekil [102].

Ein charakteristisches Merkmal dieser Verbindungen ist die intramolekulare Beweglichkeit der me-
chanisch verknipften Baueinheiten. Die Beweglichkeit ist bei geeigneter Funktionalisierung dieser
Baueinheiten durch externe Reize wie z.B. chemische Signale (Protonierung/Deprotonierung)
[12,13], elektromagnetische Strahlung [10,11] oder Redoxprozesse [103,104] gezielt steuerbar. Im
Falle der Rotaxane wurde auf diesem Wege ein kontrolliertes Hin- und Herbewegen des Makrocyclus
entlang des Achsenmolekiils realisiert (sog. ,Shuttling”) [105,106]. Wegen dieser Steuer- bzw. ihrer
Schaltbarkeit gelten Rotaxane und Catenane als vielversprechende Prototypen bzw. Baueinheiten fir
molekulare Maschinen [107-109]. Die meisten Studien zur kontrollierten intramolekularen Bewegung
befassen sich mit Molekiilen in Lésung. Um aus den mikroskopischen Bewegungsvorgdngen einen
makroskopischen Effekt zu erzielen, ist eine groRe Anzahl regelmafig angeordneter Molekiile not-
wendig. Dies ist unter anderem durch eine Immobilisation dieser Molekiile auf einer Oberflache er-

reichbar [6-9].
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4 Messapparaturen, -parameter und Datenreduktion

Alle Oberflachenanalysen wurden in einer Ultrahochvakuum-Umgebung (UHV) bei Driicken zwischen
3-10® und 8 - 10 mbar durchgefiihrt. Die fiir die oberflichenanalytischen Charakterisierungen zur

Verfligung gestellten Proben wurden bis zu ihrer Messung unter Ar-Gas gelagert.

4.1 XPS

In den folgenden Ausfiihrungen sollen die in dieser Arbeit verwendeten Parameter fir die XPS-
Analysen sowie die Vorgehensweise bei der Datenauswertung unter Ausnutzung von Kurvenanpas-

sung vorgestellt werden.

4.1.1 Verwendete XPS-Apparaturen und Messparameter

Es kamen drei verschiedene XPS-Apparaturen fir die in dieser Arbeit durchgefiihrten XPS-Analysen
zur Anwendung. Alle XPS-Analysen wurden im CAE-Modus (Constant Analyzer Energy) durchgefiihrt.
Die Goldwafer mit den SAMs und den Multischichten wurden leitfahig mit der Messapparatur ver-
bunden. Die Pulverreferenzproben wurden isoliert aufgebaut und unter Benutzung eines Ladungs-

neutralisators (im Falle der Kratos-Apparatur) vermessen.

Tabelle 4.1: XPS-Apparaturen und verwendete Messparameter

Labor-XPS SXPS HAXPES
Apparatur / Kratos Axis Ultra DLD | HESGEM (BESSY I1) KMC-1 (BESSY I1) [44]
Experimentierstation
Elektronenanalysator Kratos- Scienta 3000- Scienta R4000-
Halbkugelanalysator Halbkugelanalysator Halbkugelanalysator
Anregungsenergie hv 1486.6 eV 100 - 800 eV 2010 - 10000 eV
(monochrom. Al K,)
ot 60° 45° 90°
Messparameter
Passenergie DS (US) ** | 40 eV (80 eV) 50 eV (100 eV) 200 eV (200 eV)
Dwell Time 500 ms 200 ms 200 ms
Schrittweite DS (US) ** | 0.1 eV (1 eV) 0.1eV (0.5eV) 0.05eV (0.5eV)
typ. Scan-Anzahl** 13 bis 20 2 bis 4 3
Emissionswinkel 60°, 0° 0° 0°

*1q: Winkel zwischen Rontgenquelle / Synchrotronstrahl und Eintrittsspalt des Elektronenanalysators
*2DS = Detailspektrum, US = Ubersichtsspektrum
*3 fiir Photoemission, die auf Elementen mit geringem Stoffmengenanteil beruhen (N, S, Pd)
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4.1.2 XP-Spektrenauswertung und Kurvenanpassung

Die Bindungsenergieskala aller XP-Spektren wurde auf Au 4f;;,-Photoemission referenziert, die ge-
maRk der ISO-Norm 15472 einen BE-Wert von 83.96 eV aufweist [110]. Die Transmissionsfunktion
T (KE) fur die Quantifizierung der Labor-XPS-Daten nach dem in Kapitel 2.1.7 (Gl. 2.12) vorgestellten
Verfahren wurde vom Geratehersteller Kratos zur Verfligung gestellt.

In vielen Fallen setzt sich eine Photoemissionslinie in einem XP-Spektrum aus mehreren sich z. T.
Uberlagernden Beitrdgen (Komponenten) zusammen. Zur qualitativen und quantitativen Beschrei-
bung jeder Einzelkomponente wird eine Modellfunktion benutzt, die der Messkurve (dem Spektrum)
angepasst (,angefittet”) wird. Die Modellfunktion ergibt sich als Summe aus den verwendeten Ein-
zelkomponenten und wird daher auch als Summenkurve bezeichnet (s. Beispiele in Abb. 4.1).

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Modellfunktionen entwickelt, die die Peakformen von
Photoemissionslinien beschreiben kénnen. Dabei ist die Beschreibung bzw. das Zustandekommen
der Linienbreiten von groRer Bedeutung. Die Breite einer Emissionslinie setzt sich aus einem Gaullan-
teil G(Ey;,) und einem Anteil, der mit einer Lorentzfunktion L(E};,) beschrieben werden kann, zu-

sammen (Gl. 4.1a und b, jeweils normiert auf die Peakhohe h) [45b]:

-1

2(Egin—Eo)\? 2(Ein—Eo)\?
G(Erin) = exp [—an : (;V’;TM;)) ] (4.12)  L(Epy) = [1 + ((FVT/TMLO)) ] (4.1b)

Der FWHM-Wert (Full Width at Half Maximum) ist flir die beiden Funktionen die entsprechende
Halbwertsbreite, E, die energetische Lage des Maximums einer Komponente und Ey;,, die kinetische
Elektronenenergie aus der XPS-Messung. Die GaulRbreite reprdsentiert u. a. alle durch die Messung
selbst verursachten Verbreiterungen der Photoemissionslinie im XP-Spektrum und ist demzufolge
vom verwendeten Gerat bzw. von den Messparametern abhangig. Des Weiteren tragen auch chemi-
sche oder strukturelle Inhomogenitdten in der Umgebung des emittierenden Atoms sowie thermi-
sche Anregungsprozesse zur Gaullbreite bei. Die Lorentzbreite wird durch die Lebensdauer eines
Lochzustandes im Rumpf der Elektronenhiille des Emitteratoms bestimmt. Je langer die Lebensdauer
des Lochzustandes, desto kleiner ist dessen Lorentzbreite (FWHM,) [45b].

Um den Lorentz- und den Gauflanteil mathematisch miteinander zu koppeln, haben sich verschie-
dene Methoden etabliert. Die Faltung der Lorentz- und GauBfunktion wird als Voigtfunktion bezeich-
net. Sie beschreibt physikalisch gesehen am besten eine Photoemissionslinie und ist wie folgt defi-

niert:

fExin) = f(G*L) = [* L(E'kin) - G(Egin — E'kin) dE'kin ~ (8.2)
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Aus der Darstellung einer Voigtfunktion geht ein symmetrisches Linienprofil hervor, was in der Reali-
tat nicht immer den Tatsachen entspricht. Bei metallischen Proben werden asymmetrische Photo-
emissionssignale beobachtet, die durch Elektroneniibergédnge innerhalb des Leitungsbandes hervor-
gerufen werden (s. Kap.2.1.3). Zur Beschreibung dieser Asymmetrie wird die Doniach-Sunji¢-
Funktion anstatt der Lorentzfunktion verwendet. Aus der Faltung der Doniach-Sunji¢-Funktion [23]
mit der GaulSfunktion wird der asymmetrische Peak modelliert.

Die additive Kopplung von Lorentz- und GaulRfunktion ist ein weiteres Verfahren eine Modellfunk-
tion zu generieren. Im Gegensatz zur Faltung ist die additive Kopplung nicht an nummerische Be-
rechnungsverfahren gebunden, was zu geringeren Rechenzeiten fiihrt. Nach einer Studie von Hesse
et al. [111] liefert diese additive Kopplung Ergebnisse, die nur eine schwache Abweichung gegeniber
den aus der Voigtfunktion hervorgegangenen Resultaten zeigen. Fir die Modellierung von symmetri-

schen Komponentenpeaks nach dem additiven Kopplungsverfahren gilt [45b]:

2Ein—EN 2]} 2(Ein—Eo)\ >
F(Exin) = h- My - [1 + ((ITJ/TA/Q())) ] +h-(1—M)-exp [—an : ((F‘;TMG")) ] (4.3)

My, ist dabei das Lorentz-GauBR-Mischungsverhaltnis (My=0 > reine GauRfunktion; My=1 - reine
Lorentzfunktion) und h die Hohe einer Komponentenkurve. Im Rahmen dieser Arbeit ist ausschliel3-
lich diese additive Kopplungsmethode zum Einsatz gekommen.

Fir alle durchgefiihrten Kurvenanpassungen ist dabei das Programm Unifit 2013 (Unifit Scientific
Software GmbH, Deutschland, Leipzig [112]) benutzt worden. Physikalisch gesehen, werden fiir alle
Komponenten eines Photoemissionssignals in guter Naherung gleiche Linienbreiten erwartet. Bei den
Kurvenanpassungen wurden deshalb die Linienbreiten (die FWHM-Werte) und die M, -Werte aller
Komponenten einer Photoemission konstant gehalten. Die Kurvenanpassungen der S 2p-Spektren
wurden durch eine Dublettaufspaltung (ABE der S 2p;/, und S 2p,/,-Komponente) von 1.2 eV, durch
ein S 2ps/;: S 2py-Flachenverhdltnis von 2 : 1 beschrankt [113].

Fiir die N 1s-, S 2p-, F 1s-, B 1s- und | 3d-XP-Spektren wurde in dieser Arbeit ein linearer, fiir Pd 3d-
und S 1s-Spektren ein polynomischer und fiir die C 1s-, Pd 2p- und Au 4f;/,-Regionen ein Shirley-
Untergrund [114] verwendet (s. auch Abb. 4.1).

Die mit der Kurvenanpassung ermittelten Werte fiir die Bindungsenergien, die Halbwertsbreiten
und die Flachen der Komponentenkurven unterliegen einem Fehler, der aus dem mathematischen
Verfahren der Kurvenanpassung hervorgeht. In Abbildung 4.1 sind die angepassten C 1s-, N 1s- und
S 2p-Spektren einer Thiolat-SAM-Probe dargestellt und die resultierenden Werte dieser Kurvenan-
passung mit ihrem prozentualen Fehler in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Die Fehler wurden dabei
nach dem Matrixinversionsverfahren, beschrieben in Referenz [45c], berechnet. Es wird deutlich,

dass die durch den Peakfit ermittelten Werte fiir die Bindungsenergie der Komponenten sowie die
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ermittelten Halbwertsbreiten fiir alle drei Photoemissionsspektren, relativ klein sind. Der ermittelte
Fehler fiir die Komponentenflachen ist dabei von den relativen Elementanteilen in einer Probe und
von den sich ergebenden Intensitaten abhangig. So zeigen die N 1s- und S 2p-Flachen, deren Elemen-
tanteile in den hier betrachteten SAMs und folglich auch ihre Intensitaten in den resultierenden XP-
Spektren relativ klein sind, den grofRten aus dem mathematischen Verfahren der Kurvenanpassung
hervorgegangenen Fehler. Innerhalb der angepassten Energieregion sind die Komponenten der ge-

ringsten Intensitat (bzw. der geringsten Peakhdhe) mit dem groRten Fehler behaftet (z. T. > 40 %).

20000 | Kl 11600 4
C1s w0l N 1s | S2p K1
18000 11400 4
E 1600 = llJDU-‘
c .
2w K2 K1 19000 K3 K\z\ 11000 K2
JEI:_)‘ 12000 \ 18500 \ 10800 + K3
E 10000 10600
8000 180001 waDu_l

83 21 89 287 285 23 281 408 406 401 402 400 398 306 384 302 174 172 170 168 166 164 162 160 158
Bindungsenergie [eV]
— Messkurve

Komponentenkurve
Summenkurve

Abb. 4.1: Die zur Tabelle 4.2 zugehorigen angepassten Komponenten ,K“ in den XP-Spektren einer
PDT-SAM (s. Kap. 5, Abb. 5.1).

Tabelle 4.2: Aus einer Kurvenanpassung einer SAM-Probe*"' resultierende Fitparameter mit ihren
prozentualen Abweichungen*’

Photoemission | Komponente BE [eV] FWHM [eV] Flache [eV-cps]
(Fehler in %) (Fehler in %) (Fehler in %)
C1s 1 285.2 (< 0.1) 1.36 (0.9) 16579 (3.1)
2 286.2 (< 0.1) 1.36 (0.9) 3657 (8.3)
1 399.7 (<0.1) 1.09 (2.5) 1927 (18)
N 1s 2 400.9 (< 0.1) 1.09 (2.5) 157 (41)
3 402.3(<0.1) 1.09 (2.5) 150 (34)
1 162.1 (<0.1) 0.82 (4.2) 825 (28)
S 2p3*° 2 163.5 (< 0.1) 0.82 (4.2) 103 (50)
3 168.5 (< 0.1) 0.82 (4.2) 133 (42)

*1 Als reprasentatives Beispiel wurden hier die XP-Spektren einer unbehandelten PDT-SAM verwen-
det (s. Kap. 5, Abb. 5.1).

*2 Die Fehlerberechnung basiert auf dem Matrixinversionsverfahren [45c], welches Bestandteil des
Softwarepakets Unifit 2013 ist.

*3Die prozentualen Fehler der S 2p,/,-Signale waren je Komponente in guter Naherung genauso groR
wie die gezeigte Abweichung des korrespondierenden S 2p;/,-Beitrags.
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4.2 NEXAFS

4.2.1 NEXAFS-Experimente

Alle NEXAFS-Analysen wurden an der Experimentierstation der HESGM-Beamline bei BESSY Il durch-
gefuhrt. Zur Detektion der emittierten Elektronen wurde ein Channelplate-Detektor (2.1 — 2.3 kV)
benutzt. Alle Rontgenabsorptionsspektren sind im PEY-Modus (Partial Electron Yield) mit einer retar-
dierenden Spannung von -150 eV aufgenommen worden [52b]. Die Energieauflésung E/AE des Mo-
nochromators, bestimmt anhand der Carbonyl-nt*-Resonanz bei 287.4 eV von CO, betrug ~2500. Der
Einstrahlwinkel y, der Winkel zwischen der Goldoberfliche und dem Synchrotronstrahl, betrug bei
der Standardmessung 55°. Zum Nachweis von Lineardichroismuseffekten wurden Spektren weiterer
Einstrahlwinkel, realisiert durch die Rotation der Probe, bei 30° (streifender Einfall des Synchrotron-
strahls) und bei 90° (senkrechter Einfall des Synchrotronstrahls) aufgenommen. Die Energiebereiche
der C K- und N K-NEXAFS-Spektren wurden pro Winkel mindestens zweimal durchgescannt. Die resul-
tierenden und in guter Naherung deckungsgleichen Messkurven der resultierenden Scans wurden
gemittelt. Die NEXAFS-Spektren wurden mit den in Tabelle 4.3 aufgefiihrten Schrittweiten aufge-

nommen:

Tabelle 4.3: Schrittweiten der C K und N K-NEXAFS-Spektren

C K-NEXAFS N K-NEXAFS
PE-Bereich [eV] Schrittweite [eV] PE-Bereich [eV] Schrittweite [eV]
280 - 282 0.2 394 — 397 0.2
282.1-294 0.1 397.1-403 0.1
294.2 — 300 0.2 403.2-411 0.2
> 300 0.5 >411 0.5

4.2.2 Datenreduktionsverfahren

Die Korrektur der Energieachse erfolgte sowohl bei den C K- als auch bei den N K-NEXAFS-Analysen
anhand eines charakteristischen Signals im lo-Spektrum, welches sich im Energiebereich der C K-
Kante befindet. Die genaue energetische Lage dieses charakteristischen Signals im l,-Spektrum wurde
durch die m*-Resonanz bei 285.4 eV eines HOPG-Standards (highly ordered pyrolytic graphite, Ad-
vanced Ceramic Corp., Cleveland, USA) bestimmt [115].

Die Aufarbeitung der Rohdaten aus den NEXAFS-Experimenten geschah durch das folgende Stan-

dardnormierungsverfahren [52c], s. Abb. 4.2:

1. Die Messkurven der NEXAFS-Spektren wurden durch die Transmission sowie durch den si-

multan aufgenommenen Verlauf des Ringstroms geteilt. Das Transmissionsspektrum wurde
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fir jede Strahlzeit und fiir die Energiebereiche der C K- und N K-Kanten durch die Messung
(y = 55°) einer durch Ar'-lonensputtern frisch gereinigten Au-Oberfliche ermittelt.

2. In den erhaltenen Messkurven wurde danach die Zahlrate in der Vorkantenregion subtra-
hiert.

3. Die Zahlrate nach dem Kantensprung wurde auf 1 normiert.
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Abb. 4.2: Schematische Darstellung der Datenreduktion nach dem in dieser Arbeit benutzten Stan-
dardnormierungsverfahren am Beispiel eines C K-NEXAFS-Spektrums einer Dekanthiolat-SAM (55°
Einstrahlwinkel). Der Ringstrom nimmt im Rahmen der Aufnahmezeit eines Spektrums linear ab. Der
nichtlineare Verlauf kommt durch die unterschiedlichen Schrittweiten zwischen den Messpunkten
zustande, die in den Energieregionen verwendet wurden (s. Tabelle 4.3).

4.3 ToF-SIMS

Alle Messungen wurden an dem Flugzeit-Sekundarionenmassenspektrometer ,ToF-SIMS IV“ (ION-
TOF GmbH, Miinster Deutschland) angefertigt. Als Primarionen wurden Bi;**-lonencluster (25 keV)
verwendet. Die Gesamtpriméarionendosis lag mit 5 — 6 - 10"" lonen/cm? unterhalb des statischen Li-
mits der SIMS (1 - 10" lonen/cm?). Bei jeder Messung wurde durch den Primarionenstrahl eine Fl&-
che von 100 - 100 pum, unterteilt in 128 - 128 Einzelpunkte, abgerastert. Die Kalibration der Positivio-
nen-Massenspektren erfolgte anhand der Signale der Sekundarionen H, H,", CH5", Na*, C,H;", Ca’,
Au,’ (n =0, 3, 4 und 5). Die Negativionen-Massenspektren wurden auf die Sekundirionensignale von

H7, C, C,, C5 und Au™ kalibriert.
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5 Palladium(ll)-Komplexe selbstassozierter Monolagen

Pd(ll)-lonen bilden mit den N-Donoratomen von Pyridyl- und Terpyridylgruppen Komplexverbindun-
gen mit quadratisch-planarer Koordinationssphare aus. Die SAM-Pd(ll)-Komplexe wurden hier durch
eine Ligandenaustauschreaktion mit der kommerziell erhiltlichen Vorlduferverbindung Tetra-
kis(acetonitril)-palladium(ll)-tetrafluoroborat ,,[Pd(CHsCN)4](BF4),“ hergestellt. Die CH;CN-Liganden
von [Pd(CH;CN),]** sind sehr schwach an das Pd(ll)-Zentralion gebunden, sodass sie unter milden
Reaktionsbedingungen bei der Ligandenaustauschreaktion durch die Aromatliganden der SAMs sub-
stituierbar sind (Abb. 5.1). Die Schwerpunkte dieses Kapitels liegen in dem Aufspiren und der Inter-
pretation spektraler Charakteristika der immobilisierten SAM-Pd(ll)-Komplexe, in der Beurteilung der
Qualitdt der SAMs und ihren Pd(Il)-Komplexen hinsichtlich ihrer CNSO-Elementverteilung und ihres
AuS-Interfaces. Ein weiterer Fokus ist die Untersuchung des Einflusses der Pd(ll)-lonenkoordination

auf die Vorzugsorientierung der SAM-Molekiile.

PDT pat, |**
N |
s N | (BF9),
P |
-
DT
PPD [Pd(CH,CN),](BF,),
N > bzw
1 - 10-30 min in CH,CN
-
2+
(8F5),

Abb. 5.1: Reaktionsweg zur Bildung der immobilisierten Pd(ll)-Komplexe. Die Abkirzungen geben
dariber Aufschluss, aus welchem Molekiil die SAM abgeschieden wurde: DT...Dekanthiol (als Refe-
renz), PDT...12-(Pyridin-4-yl)-dodekan-1-thiol, PPD...Pyridin-Phenyl-Disulfid, PST...(E)-4-(Pyridin-4-
yl)stilbenthiol, TDT...12-(2,2":6,2"-Terpyridin-4’-yl)dodekan-1-thiol. Die AEPT-SAM resultiert aus der
1,3-dipolaren Cycloaddition der Azid-SAM mit EPT aus Kap. 7. L = Koligand.

5.1 XPS des Palladium(ll)-Zentralions

Der Stoffmengenanteil des nachweisbaren Palladiums der hier diskutierten SAM-Pd(ll)-Komplexe ist

vergleichsweise gering. Fir eine Labor-XPS-Analyse mit Al K,-Anregung und 0°-Emission kénnen aus
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diesem Grund nur die beiden intensivsten Signale der Palladiumrumpfniveaus 3d und 3p benutzt
werden. Beide Photoemissionen kdnnen wegen ihrer energetischen Ndhe zu den dominierenden
Signalen des Goldsubstrates (Abb. 5.2, Mitte) nur begrenzt fur die Charakterisierung der Pd(ll)-
Zentralionen benutzt werden. Die Signale des Pd 3d-Dubletts sind in die beiden Photoemissionslinien
des Au 4d-Dubletts zwischen 335 und 345 eV eingebettet (Abb. 5.2 rechts oben). Das unter Labor-
XPS-Bedingungen zweitintensivste Palladiumsignal ist das Pd 3p-Dublett, dessen 3ps;,- und 3py-
Komponenten durch das breite Au 4ps.,-Signal Uberlagert werden (Abb. 5.2., links oben). Der 3py»-
Peak des Palladiums zeigt bei den geringen Stoffmengen eine zu kleine Intensitat, um zuverlassige
Aussagen treffen zu kdnnen und ist ferner von der Verluststruktur (s. Kap. 2.1.3) des energetisch
niedrigeren Au 4ps/,-Signals Uberlagert. Die genaue Auswertung und Zuordnung der Pd 3ps/,-Betrage
kénnen durch die Uberlagerung mit O 1s-Photoemissionen, die auf Kontamination zuriickfiihrbar ist

und bei den meisten SAM-Proben in geringem Ausmal? auftritt, zusatzlich erschwert werden.

Bindungsenergie [eV] . . Bindungsenergie [eV]
560 550 540 530 Ubersichtsspektrum 365 355 345 335 325
pudpe, g Au 4f Audd,, Au dsp

Pd 3d

O1s % O1s -'Pd vl
Pd 3ps), ,af i 600 500 400 300 200 100 O P 3, | out
- x
(536.1eV) s v Bindungsenergie [eV] Pd(I1)-Komplexe Pd-Metall
mﬂ - =ty
_ 4 340 338 336 34

B|ndungsenerg|e [eV] Bindungsenergie [eV]

Abb. 5.2, Mitte: Ubersichtsspektrum einer Labor-XPS-Analyse unter Al K,-Anregung (Emissionswinkel
= 0°) einer mit Pd(ll)-lonen koordinierten PDT-SAM auf Au. Links oben: Au 4p;/,-Region mit den
Pd 3p- und O 1s-Photoemissionen. Links unten: Kurvenanpassung der Pd 3ps/, und O 1s Photoemissi-
onen. Rechts oben: Pd 3d-Dublett, iiberlagert durch Au 4d-Substratsignale. Rechts unten: Ubersicht
Uber die Lage der Pd 3ds/,-Photoemission unterschiedlicher Palladiumsubstanzen. Die griine Markie-
rung gibt den BE-Bereich der Pd(ll)-Komplexe, die fiir diese Arbeit analysiert wurden, wieder. Die
anderen BE-Bereiche wurden mit Hilfe der NIST-Datenbank [116] abgeschatzt.

Da alle Goldatome unterhalb der SAM und ihren Pd(Il)-Komplexen lokalisiert sind, liegt es nahe, die
Oberflachenempfindlichkeit fiir die XPS-Messungen zu erhéhen, um mehr Photoelektronen der Pal-
ladiumionen, die auf den SAMs lokalisiert sind, und weniger vom Goldsubstrat zu detektieren. Im

Rahmen der Labor-XPS-Analyse ist dies durch die Wahl eines groReren Emissionswinkels moglich. In
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Abbildung 5.3 (rechts) ist ein solches Experiment anhand einer mit Pd(ll)-lonen behandelten PDT-
SAM aufgefiihrt. Es ist deutlich zu sehen, wie sich das Intensitatsverhaltnis der Signale bei einem
grofReren Emissionswinkel von 60° zugunsten des Pd 3ds/,-Signals verschiebt.

Bessere Ergebnisse lassen sich mit der synchrotronstrahlunggestiitzten XPS erzielen. Durch die
Wahl einer geringeren Anregungsenergie sinkt die mittlere freie Wegldange A der Photoelektronen,
wodurch eine hohere Oberflaichenempfindlichkeit erreichbar ist (s. Kap. 2.1.5). In Abbildung 5.3
(links) sind die Pd 3d-XP-Spektren aller mit Pd(ll)-lonen behandelten SAMs dargestellt, die durch eine
Anregungsenergie von hv = 500 eV (bzw. 430 eV bei AEPT) aufgenommen wurden. In diesen mit
niedrigeren Photonenenergien aufgenommenen Spektren ist deutlich zu sehen, dass die Pd 3d-
Signale gegeniiber dem Au 4ds,-Signal dominieren. Neben der bereits diskutierten Erhéhung der
Oberflachenempfindlichkeit gibt es einen weiteren Grund fiir das zugunsten des Pd 3d-Dubletts ver-
schobene Intensitatsverhaltnis der beiden Photoemissionen. Wahrend sich der Photoemissionswech-
selwirkungsquerschnitt fiir das Pd 3d-Kernniveau bei einer Absenkung der Anregungsenergie von
Al K,-Strahlung (1486.6 eV) zu hv=500eV fast verzwanzigfacht, wird derselbe Parameter beim
Au 4d-Niveau lediglich verdoppelt [42].

—— Pd 3ds;, bzw. Pd 3d;,

Au 4d5l|.12
«  Messkurve

PDT (hv = Al K 10n)

Normierte Intensitat [rel. Einh.]

! T T N T T T N T T T
346 342 338 334 330 31[12 3§8 3.’;4 350

Bindungsenergie [eV]

Abb. 5.3: Kurvenanpassungen der Pd 3d XPS-Messungen der Pd(ll)-koordinierten SAMs aus Abb. 5.1.
Alle Spektren wurden nach der Untergrundsubtraktion jeweils auf das Maximum der gezeigten BE-
Region normiert. Links: SXPS-Messungen mit hv = 500 eV (430 eV fiir AEPT) und einem Emissionswin-
kel von 0°. Rechts: Labor-XPS-Analyse (hv = Al Ky mono) bei den Emissionswinkeln 0° und 60° einer mit
Pd(l1)-lonen koordinierten PDT-SAM.
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Die Kurvenanpassungen der Pd 3d-Spektren (Abb. 5.3, links) der mit Pd(ll)-lonen komplexierten SAMs
zeigen mit Ausnahme der AEPT-Probe lediglich eine Palladiumspezies bei Pd 3ds/,-Bindungsenergien
von 338.0 eV und hoher (s. Tabelle 5.1). Diese vergleichsweise hohen BE-Werte wurden fir Pd(Il)-
Komplexe bereits in diversen XPS-Studien beobachtet und sprechen damit fiir die Prasenz der in Ab-
bildung 5.1 aufgefiihrten Reaktionsprodukte [84,117-122]. Die energetisch niedrigere und weniger
intensive Komponente im Spektrum der AEPT-Probe bei einer Pd 3ds/,-Bindungsenergie von 338.0 eV
kann von der zuséatzlichen Koordination mit den N-Donoratomen der 1,2,3-Triazol- bzw. der Amino-
gruppen herrihren. Letztere kdnnen als ein Nebenprodukt aus der 1,3-dipolaren Cycloaddition resul-
tieren, durch die das EPT mit der Terpyridylgruppe an die Azid-terminierte SAM gebunden wurde
(s. Kap. 7.2.3).

Tabelle 5.1: Resultate der Kurvenanpassungen der Pd 3d-XP-Spektren aus der Abb. 5.3

Pd 3ds/, Pd 3ds/, ]

SAM hv [eV] BE [eV] F\/NHM [eV] | BE[eV] FV\;HM [ev] | ABE[eVI
339.4 1.4 344.6 15 5.24
AEPT 430 338.0 1.4 3433 15 5.24
TDT 500 339.2 1.8 3443 1.8 5.15
pST 500 338.7 1.7 344.0 1.8 5.28
PPD 500 338.4 1.7 343.6 1.8 5.22
PDT 500 338.9 1.6 344.1 17 5.24

PDT Al Ke mons 339.0 1.7 - - -

*1 ABE = BE(Pd 3d/,) - BE(Pd 3ds/,)

In Abbildung 5.2 (unten rechts) sind die Bereiche der Pd 3ds/,-Bindungsenergien fiir verschiedene
Verbindungsklassen des Palladiums schematisch dargestellt. Palladium-Metall wird dabei um
~335 eV beobachtet [116]. In Kapitel 2.1.4 wurde bereits beschrieben, dass die Erhéhung der Oxida-
tionszahl sowie eine hohe Elektronegativitdt der Bindungspartner zu einem Anstieg der Bindungs-
energie fihren. Dieser Trend ist beispielsweise auch bei den Palladium-Oxiden ,,PdO,” erkennbar: Fur
Pd(Il)-Oxid (PdO) sind Pd 3ds/,-BE-Werte zwischen 335.6 und 337.2 eV [116] und fiir Pd(IV)-Oxid
(PdO,) eine Pd 3ds/,-Bindungsenergie von 337.9 eV gemessen worden [123]. Die Tatsache, dass bei
den hier betrachteten Pd(ll)-Komplexen eine hohere Bindungsenergie als bei Pd(IV)-Oxid beobachtet
wird, lasst den Schluss zu, dass dieser Effekt bei den Koordinationsverbindungen nicht allein mit den
Konzepten der Elektronegativitat der Bindungspartner (hier: die Liganden) und mit dem Anstieg der
Oxidationszahl erkldrbar ist.

Kumar et al. fihrten diese hohen BE-Werte flur Pd(Il)-Komplexe auf die Fahigkeit der Pd(ll)-
Zentralionen zuriick, m-Akzeptorbindungen zum Liganden ausbilden zu kénnen [118]. Bei einer Koor-
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dinationsbindung wird Elektronendichte der nichtbindenden Elektronenpaare der Ligandendono-
ratome auf das Metallion Ubertragen (= o-artige ,Hinbindungen, hier ,N->Pd“) [124]. Das Metallion
kompensiert diese zusatzliche Elektronendichte, indem es seinerseits Valenzelektronendichte aus
seinen d-Orbitalen in unbesetzte Molekilorbitale des Liganden libertrdgt. Im Falle der SAM-Pd(II)-
Komplexe kénnen die Pd(ll)-lonen, welche acht Valenzelektronen in den 4d-Orbitalen beherbergen,
Elektronendichte in die m*-Molekilorbitale der aromatischen Pyridylgruppen der SAM-Molekiile
Ubertragen. Diese Wechselwirkung wird als m-Akzeptor- oder auch als m-Rickbindung bezeichnet.
Das AusmaR dieser m-Riickbindung hangt sowohl von der Energie als auch von der Symmetrie der
beteiligten Orbitale des Zentralions und des m-Akzeptorliganden ab. Je dhnlicher die Energie bzw.
Symmetrie der Orbitale beider Bindungspartner sind, desto ausgepragter ist auch die Fahigkeit zum
Elektrondichtetransfer. Die durch die m-Rickbindungen hervorgerufene zusatzliche Elektronenarmut
an den Pd(ll)-lonen in den Koordinationsverbindungen spiegelt sich in den hohen Bindungsenergien
der Kernniveaus wider. Die Pd 3ds/,-Bindungsenergie eines [PdBr,]*-Komplexes ist mit 337.5 eV et-
was niedriger als bei den in dieser Arbeit behandelten Pd(ll)-Komplexen, da Bromoliganden keine
unbesetzten m*-Molekiilorbitale besitzen, die mit den 4d-Valenzelektronen des Pd(ll)-lons eine m-

Rickbindung eingehen konnten [118].

hv=4keV
Pd 2p;,

=3177.7eV
T Pd 2p;,

=3176.3eV

Pd 2p1/2

i
A2p,,-2p,,=157.0eV ¥%

3

Intensitat [cps)

3339 3332 3325 3185 3178 3171
Bindungsenergie [eV]

Abb. 5.4: HAXPES-Messung des Pd 2p-Dubletts mit einer hv = 4 keV einer Pd(ll)-lonen-koordinierten
AEPT-SAM (Emissionswinkel = 0°).

Die Kurvenanpassung des Pd 3ps;,-Signals zeigt fiir den Pd(ll)-Komplex einer PDT-SAM eine &dhnlich
hohe BE-Verschiebung wie die Pd 3d-Photoemission (Abb. 5.2, links unten und Tabelle 5.2). Wegen
der Uberlappung mit O 1s-Signalen, welche sich im Vergleich zu den Goldsignalen auch durch eine
Variation der Oberflachenempfindlichkeit nicht hinreichend verringern lassen, ist es wenig sinnvoll,

diese Photoemission fiir weitere Charakterisierungen heranzuziehen.
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Eine zweckmaRigere Alternative zur Charakterisierung der Pd(ll)-Komplexe bietet die HAXPES (s. Kap.
2.16). Mit dieser Methode kénnen bei hinreichend groRer Anregungsenergie Photoemissionen ener-
getisch tiefer liegender Niveaus erfasst werden. Das Pd 2p-Kernlevel bei einer Bindungsenergie zwi-
schen 3170 eV und 3340 eV wird Uber den gesamten Energiebereich durch kein konkurrierendes
Signal eines anderen Probenelementes Uberlagert. Das in Abbildung 5.4 dargestellte angepasste
HAXPE-Spektrum der mit Pd(ll)-lonen komplexierten AEPT-SAM zeigt die zwei Pd(Il)-Spezies, die
ebenfalls in der korrespondierenden Pd 3d-XPS-Messung (s. Abb. 5.3) gefunden wurden. Die Bin-
dungsenergie beider Komponenten ist wie bei den bereits diskutierten Kernniveaus relativ stark ver-

schoben, was fiir die Prasenz von Pd(ll)-Komplexen spricht (Tabelle 5.2).

Tabelle 5.2: Bindungsenergien unterschiedlicher Pd-Photoemissionen und die durch die Komplexbil-
dung hervorgerufenen BE-Verschiebung bzgl. des Pd-Metallsignals

. Bindungsenergie [eV] BEp(i1)-komplex — BEpd-metall
Photoemission Pd(Il)-Komplexe Pd-Metall [eV]
Pd 3ds,; 338.0 — 339.4*! ~335 [116] 3-4.4
Pd 3ps; 536.1%? ~532.3 [116] 3.9
Pd 2ps; 3177.7, 3176.3%* ~3173.4 [125] 29-423

*L fiir alle Pd(11)-Komplexe der SAMs aus Abb. 5.1 ermittelt
*253 fiir die Pd(I1)-Komplexe der PDT-(*?) und der AEPT-SAM (*3) ermittelt

5.2 Charakterisierung der Stickstoff-Donoratome mit XPS und NEXAFS

Die Stickstoffatome der aromatischen Endgruppen an den SAM-Molekiilen sind fiir die Ausbildung
der koordinativen Bindungen in den Palladium(ll)-Komplexen verantwortlich. Da bei der Formung
einer koordinativen Bindung Elektronendichte von den N-Donoratomen der Pyridyl- bzw. der Terpy-
ridylliganden auf das Pd(ll)-Zentralion Gbertragen wird (,,Hinbindung”, s. Kap. 5.1), liegt es nahe, dass
sich diese Veranderung der elektronischen Struktur anhand der XP- und NEXAFS-Spektroskopie des
N 1s-Kernniveaus nachweisen ldsst. Zu diesem Zweck wurden die unbehandelten SAMs und ihre
Pd(ll)-lonen-koordinierten Pendants mit beiden Methoden charakterisiert.

Alle N 1s-XP-Spektren sind in Abbildung 5.5 dargestellt und die Ergebnisse der Kurvenanpassun-
gen in Tabelle 5.3 zusammengefasst. Die XP-Spektren der unbehandelten SAMs weisen zwei Beson-
derheiten auf: Die Kurvenanpassungen der N 1s-XP-Spektren der unbehandelten PDT-, PPD-, TDT-
und PST-SAM zeigen mindestens zwei verschiedene Komponenten, obwohl fiir diese organischen
Dinnfilme lediglich ein Signal, welches die aromatischen N-Atome reprasentiert, erwartet wird. Alle

Spektren dieser vier unbehandelten SAMs werden durch eine Komponente bei einer Bindungsener-
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gie zwischen 398.7 und 399.8 eV dominiert und von mindestens einem weiteren Beitrag mit geringe-
rer Intensitat und bei hoherer Bindungsenergie begleitet. Zubavichus et al. haben dasselbe Phano-
men anhand einer PPD-SAM auf Gold bereits beobachtet [126]. Laut dieser Studie reprasentieren die
kleineren Signale Stickstoffzentren, die an Wasserstoffbriickenbindungen beteiligt sind. Die daran
beteiligten Wasserstoffbriicken-Donormolekiile konnten aus dem Losungsmittel, aus dem die SAM
abgeschieden wurde, bzw. durch H,0-Kontamination der fiir die Praparationen verwendeten Inert-
gasatmosphare an die N-Atome gebunden worden sein. Die Starke der Wasserstoffbriicken spiegelt
sich dabei in der Bindungsenergie wider. Je starker der H-Substituent an den Stickstoff bindet, desto
hoher ist die N 1s-Bindungsenergie der korrespondierenden Komponente. Die freien, nicht Gber
Wasserstoffbriicken wechselwirkenden N-Atome zeigen deshalb die niedrigste Bindungsenergie und
sind im Falle aller gemessenen SAMs die dominante Spezies. Bei der hochsten Bindungsenergie von
~402 eV in dieser Reihe liegt der aromatische Stickstoff protoniert vor [126]. Bei der AEPT-Probe
reprasentieren die drei Komponenten zwischen 398.8 und 400.4 eV die drei N-Atome der Tria-
zolgruppe und der Beitrag mit der groRten Intensitat bei 399.6 eV die Terpyridylgruppe (Tabelle 5.3).
Die kleine Komponente bei 401.5 eV kann sowohl auf die diskutierten Wasserbriickenwechselwir-
kungen oder auf Nebenreaktionsprodukte, die aus der 1,3-dipolaren Cycloaddition stammen (s. Kap.

7.2.3), zuriickgefihrt werden.

Tabelle 5.3: Resultate der Kurvenanpassungen der N 1s-XP-Spektren aus Abb. 5.5

BE [eV] (relativer Flichenanteil in %) ABE** | FWHM
Probe/SAM nichtkomplexierter N*! Pd-N [eV] [eV]
PDT 399.7 (86); 400.9 (7); 402.3 (7) - - 1.09
PDT-Pd 399.8 (13) 400.8 (87) | 1.0 1.20
PPD 398.7 (55); 399.7 (25); 400.7 (12); 401.8 (8) - - 1.11
PPD-Pd 398.8 (41); 401.3 (13); 402.5 (8) 400.0 (38) | 1.2 1.14
PST 398.8 (77); 399.9 (13); 401.0 (10) - - 1.01
PST-Pd 398.9 (40); 401.1 (12); 402.3 (9) 400.2 (39) | 1.3 1.12
TOT 399.4 (94); 400.6 (6) - - 1.12
TDT-Pd 399.4 (66) 401.1(34) | 1.7 1.19
AEPT 398.8 (16); 399.2 (16); 399.6 (49); 400.4 (16); - - 0.95
401.5 (3)
AEPT-Pd 398.9 (12); 399.3 (12); 399.7 (35); 400.5 (12) 401.0 (29) 13 1.10
[Pd(CH3CN),4](BF,), | 399.4 (19) (Kontamination) 400.7 (81) - 1.20

*1 Dje fettgedruckten Werte reprasentieren die Pyridyl- bzw. Terpyridylgruppen, die nicht tiber
Wasserstoffbriicken mit anderen Molekilen wechselwirken.

*2 ABE gibt die BE-Differenz zwischen der PAN-Komponente und der fettgedruckten Komponente
an.
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Die zweite Besonderheit der N 1s-XP-Spektren der unbehandelten SAMs sind die unterschiedlichen
Bindungsenergien der freien, nicht durch Wasserstoffbriicken beeinflussten Stickstoffatome. Es fallt
auf, dass die N 1s-Signale der Pyridylgruppen bei der PPD- und PST-SAM mit ~398.7 eV eine deutlich
niedrigere Bindungsenergie zeigen als die korrespondierenden Signale der PDT-, TDT- und AEPT-SAM.
Durch die aliphatischen Spacergruppen sind die aromatischen Endgruppen im Falle von PDT, TDT und
AEPT starker vom Goldsubstrat isoliert als die N-Atome bei PPD und PST. Die héheren BE-Werte sind
auf die schlechtere Abschirmung des N 1s-Lochzustandes durch die kompensierenden Elektronen des
Goldsubstrates zurlickzufiihren. Analoge Endzustandseffekte sind flir SAMs mit unterschiedlichen

CH,-Kettenlangen bereits beschrieben worden [127,128].

—| Unbehandelte SAMs | —  —— Pd(ll)-KompIexe hv (Emissionswinkel)

~ nicht-komplexierter N
e Pd-N [Pd CH3CN 4](BF4)2 Al Ka mono (OD)

: Messkurve
= é ; \ AEPT é SZ ; 500 eV (0°)
!’ E Al Kg mono (600)

500 eV (0°)

500 eV (0°)

7 X PDT Al Kg mono (60°)
Wm&_

h 7 ™
405 403 401 399 397 405 403 401 399 397

Bindungsenergie [eV]
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Abb. 5.5: Peakfits der N 1s-XP-Spektren von den SAMs auf Gold ohne (links) und mit (rechts) Pd(Il)-
lonen koordiniert. Die BE-Skala des N 1s-XP-Spektrums vom Vorlauferkomplex ,,[Pd(CH3CN),](BF4),”
wurde auf das C 1s-Signal (=285 eV) referenziert. [Pd(CH3;CN),](BF,), wurde fiir die XPS-Analyse aus
einer CH3;CN-Losung auf eine Si-Oberfliche abgeschieden. Alle Spektren wurden nach der Unter-
grundsubtraktion auf das Maximum des gezeigten BE-Bereichs normiert.

Die Koordination der Pd(ll)-lonen manifestiert sich in den N 1s-Spektren in Form einer zusétzlichen
Komponente bei hoherer Bindungsenergie, die zwischen 1.0 - 1.7 eV entfernt vom Signal des nicht-
komplexierten Stickstoffs liegt (Abb. 5.5 rechts, Tabelle 5.3) [129,130]. Die VergréBerung der Bin-
dungsenergie kann auf den Elektronendichteverlust in den Stickstoffatomen zuriickgefiihrt werden,

der durch die Ausbildung der o-artigen Hinbindung durch das freie Elektronenpaar hervorgerufen
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wird. Das Signal, welches auf den durch Pd(ll)-lonen koordinierten Stickstoff zurlickzufiihren ist, folgt
dabei tendenziell dem Trend des weiter oben diskutierten Endzustandseffekts. Die Komplexe der
durchkonjugierten SAM-Molekiile (von PPD und PST) zeigen mit ~400.1 eV eine niedrigere Bin-

dungsenergie als die anderen SAMs mit den aliphatischen Spacergruppen (BE = 400.8 eV).

— Unbehandelte SAMs |— ———— Pd(ll)-Komplexe

Normierte Intensitat [rel. Einh.]

T T T T T T T T T T T T T
395 399 403 407 395 399 403 407
Photonenenergie [eV]
Abb. 5.6: N K-NEXAFS-Spektren (55° Einstrahlwinkel) der unbehandelten SAMs (links), der mit Pd(ll)-
lonen koordinierten SAMs und des Vorlduferkomplexes (rechts). Der Vorlauferkomplex

[Pd(CH3CN),4](BF,), wurde aus einer CH3;CN-Losung auf eine Au(Si)-Oberflache abgeschieden. Alle
Spektren wurden auf das Maximum des gezeigten Energiebereichs normiert.

Die N K-NEXAFS-Spektren der unbehandelten SAMs und ihre durch Pd(ll)-lonen komplexierten Ana-
loga sind in Abbildung 5.6 dargestellt und die energetischen Resonanzlagen in Tabelle 5.4 zusam-
mengefasst. Die nichtkoordinierten Stickstoffatome zeigen die fiir aromatische Pyridyl- und Terpy-
ridylgruppen charakteristischen n*-Resonanzen bei Photonenenergien zwischen 398.1 — 398.9 eV
[131-135]. Diese Hauptsignale der unbehandelten SAMs zeigen ein zu héherer Photonenenergie ge-
richtetes asymmetrisches Linienprofil. Dieser Effekt kann in Analogie zu den Beobachtungen in den
N 1s-XP-Spektren den durch Wasserstoffbriicken beeinflussten aromatischen N-Atomen zugeordnet
werden. Bei der PPD-SAM ist dieser Effekt, wie schon mit der XPS beobachtet, am starksten ausge-

pragt. Im Falle der AEPT-SAM grenzen an das Hauptsignal bei 398.9 eV weitere schwache m*-

53



Palladium(ll)-Komplexe selbstassozierter Monolagen

Resonanzen bei hoherer Photonenenergie an. Diese sind auf die Beitrage des 1,2,3-Triazolrestes zu-
rickfUhrbar (s. Kap. 7.2.1). Die koordinative Bindung der Pd(ll)-lonen manifestiert sich in den N K-
NEXAFS-Spektren durch eine zusatzliche m*-Resonanz in einem relativ engen Energiebereich zwi-
schen 399.2 — 399.5 eV (Abb. 5.6 rechts, Tabelle 5.4). Der energetische Abstand zwischen den m*-

Resonanzen der koordinativ und der nichtwechselwirkenden Stickstoffatome betragt 0.7 — 1.1 eV.

Tabelle 5.4: Lage der charakteristischen n*-Resonanzen der Spektren aus Abb. 5.6

Photonenenergie [eV]

Probe/SAM Nsan Pd-Nea | Pd-NCCH; AE*T
PDT 398.7 - - -
PDT-Pd ~398.8 399.5 ~400.5 0.7
PPD 398.4 - - -
PPD-Pd 398.6 ~399.3 ~400.6 0.7
PST 398.3 - - -
PST-Pd 398.1 ~399.2 ~400.2 1.1
5TDT:1DT 398.4 - - -
(5 TDT : 1 DT)-Pd 398.6 ~399.4 ~400.8 0.8
AEPT 398.9; ~399.5%%; 400.3*%; 401.5*° - - -
AEPT-Pd 398.6; 399.5%* — 401.5*2 399.3 ~400.3 (?) 0.7
[Pd(CH3CN),](BF,), - - 400.2 -

*1AE = E(Pd-Nsam) — E(Nsawm)

*2 Diese Resonanzen sind auf den 1,2,3-Triazolrest der AEPT-SAM zuriickzufiihren (s. Kap. 7.2.1). Im
Falle von AEPT-Pd sind die entsprechenden Beitrage teilweise durch ,Pd-Nsav-“ bzw. ,,Pd-NCCH;-
Beitrage” Uberlagert.

Im Gegensatz zur N 1s-XPS erlaubt die N K-NEXAFS-Spektroskopie eine Aussage Uber die Prasenz der
CH;CN-Koliganden, die nicht durch SAM-Molekiile eingenommene Koordinationsstellen in den Pd(ll)-
Komplexen besetzen kénnen. Aus der Messung des [Pd(CHsCN),](BF4),-Vorlauferkomplexes geht
hervor, dass die m*-Resonanz, die mit Pd(ll)-lonen gebundenen CH;CN-Liganden korrespondiert (,,Pd-
NCCHs“, Abb. 5.6 und Tabelle 5.4), sowohl vom nichtkoordinierten (Nsaw) als auch vom Pd(ll)-
koordinierten Stickstoff (Pd-Nsay) der SAM-Molekiile unterscheidbar ist. Bei allen SAMs sind bei der
entsprechenden Photonenenergie ab 400.2 eV schwache Intensitatsbeitrage sichtbar, die diesen
CH3CN-Koliganden zugeordnet werden kdnnen. Bei der AEPT-SAM kann hierzu keine eindeutige Aus-
sage getroffen werden, da diese mit den CH;CN-Koliganden korrespondierende nt*-Resonanz zusatz-
lich von den Signalen der 1,2,3-Triazolgruppe liberlagert wird.

In den N 1s-XP-Spektren ist keine genaue Zuordnung eines Pd-NCCH;-Beitrages moglich. Der Vor-
lauferkomplex gibt ein entsprechendes Signal bei einer Bindungsenergie von 400.7 eV (s. Tabelle 5.3

und Abb. 5.5). Dieser Energiebereich ist sowohl durch die Signale der durch Pd(ll)-lonen koordinier-
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ten N-Atome der SAMs als auch durch die Beitrage des durch Wasserstoffbriicken beeinflussten

Stickstoffs tGberlagert.

100

80
60
40

0 T T T T T
PDT PPD PST D

T  AEPT

PdN-Fldchenanteil [%)]

Abb. 5.7: Graph zur Abschatzung der Koordinationsausbeute anhand der relativen Flachenanteile der
»Pd-N“-Komponente in der N 1s-XPS-Messung der SAM-Pd(l1)-Komplexe.

Da die Stickstoffspektren beider spektroskopischer Methoden eine Unterscheidung zwischen den
Pd(ll)-lonen-koordinierten und den freien Endgruppen der immobilisierten Molekile erméglichen,
sind die Koordinationsausbeuten der analysierten SAMs abschatzbar. Die N 1s-XP- und die N K-
NEXAFS-Spektren zeigen je SAM-Molekil tendenziell gleiche relative Intensitdten fur die koordinier-
ten Endgruppen an.

Aus den Kurvenanpassungen der N 1s-XP-Spektren (s. Tabelle 5.3) gehen formal quantitative Da-
ten fir die relativen Mengen der an der Pd(ll)-Koordination beteiligten Stickstoffzentren hervor. Da
die betreffende PdN-Komponente von Intensitatsbeitragen der in Wasserstoffbricken involvierten
Stickstoffgruppen teilweise liberlagert sein kdnnte und weil aus den N 1s-XP-Spektren kein genauer
Anteil der koordinierten CH;CN-Koliganden ablesbar ist, sind diese Werte zu einem gewissen Grad
fehlerbehaftet. Dennoch zeigen die fiinf SAMs, deren relative Flachenanteile der Pd-N-Komponente
in Abbildung 5.7 zusammengefasst sind, einen deutlichen Unterschied im Koordinationsverhalten.
Danach ist der Pd-N-Anteil bei der PDT-SAM mit 87 % des vorhandenen Stickstoffs am grofSten, wah-
rend die Pd(ll)-koordinierte Stickstofffraktion der anderen SAMs einen Beitrag von 29 — 39 % erreicht.
Hierbei spielt die Konstitution der immobilisierten Molekiile eine entscheidende Rolle. Die Terpy-
ridylgruppen der AEPT- und TDT-SAM haben einen gréReren Raumbedarf als die Pyridylgruppen der
anderen drei SAMs. Es ist vorstellbar, dass sich diese sterisch anspruchsvollen Gruppen gegenseitig
behindern, sodass es einen gewissen Anteil dieser Gruppen gibt, der rdumlich nicht fur die Pd(ll)-
Koordination zur Verfligung steht. Die PPD- und PST-SAM-Molekiile sind wegen ihres durchkonjugier-
ten m-Systems im Vergleich zum PDT-Molekiil, welches eine flexible aliphatische Spacergruppe be-
sitzt, vergleichsweise starr. Durch die bessere intramolekulare Beweglichkeit der PDT-Molekile kon-
nen die meisten Pyridylgruppen der SAM als Liganden die quadratisch-planare Koordinationsgeomet-

rie der Pd(ll)-Komplexe eingehen.
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5.3 ToF-SIMS-Analyse der SAMs und ihrer Pd(l1)-Komplexe

Die statische ToF-SIMS (s. Kap. 2.3.1) erlaubt neben der XPS und NEXAFS-Spektroskopie einen zusatz-
lichen Nachweis der SAM-Molekiile. Frithere Studien haben hierbei gezeigt, dass mit der SIMS die
Identifikation adsorbierter organischer Molekiile anhand charakteristischer Fragmentsignale oder

anhand der (Quasi-)Molekiilpeaks moglich ist [136-142].

Tabelle 5.5: Auflistung der in den positiven ToF-SIMS-Massenspektren gefundenen Molekilpeaks

Summenformel des m/z fiir [R-S]* m/z fiir [R-S + AuH]*
SAM . - -

Thiolates theoretisch gemessen theoretisch gemessen
PDT Ci7H,sNS 278.194 278.207 476.169 476.182
PPD C11HgNS 186.038 186.035 384.012 384.011
PST CigH14NS 288.085 288.082 486.059 486.069
DT Cy7H34N3S 432.247 432.284 630.222 630.274

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunéachst die unbehandelten PDT-, PPD-, PST- und TDT-SAMs mit-
tels Bi;**-Primarionenbeschuss untersucht. In den positiven Massenspektren der vier SAMs waren
Sekundarionen nachweisbar, die mit der Masse des entsprechenden Thiolates [R-S]* korrespondieren
(Tabelle 5.5). Bei einer 198 u groReren Masse war bei diesen SAMs jeweils ein weiteres Signal sicht-
bar, welches einem Sekundarion entspricht, das aus dem SAM-Thiolat und einer Gold-Wasserstoff-

Einheit zusammengesetzt ist (,,[R-S + AuH]™ in Tabelle 5.5).

[Au,SH]*
E‘ m/z=426.911
c [AUSH]*
@] _
IE. m/z=229.946 [AU25]+
+— + _
i© N [AuSH,] m/z=425.904
= [Aus] m/z=230.954
2 | m/z=228939
g
= - L_,__...J\..&._
229 230 231 425 426 427 428

m/z [u]
Abb. 5.8: Positives Massenspektrum einer PDT-SAM, das die [Au,SH.]"-Sekundirionencluster der

Massenbereiche fir n = 1 und n=2 entsprechenden Massenbereiche zeigt (Primarion: Bi;** @
25 keV). Es wurden bei dieser Probe Sekundarionen fiir m = 0 bis 2 nachgewiesen.
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Die positiven Massenspektren der vier SAMs zeigen charakteristische AuS-Clusterfragmente, die hau-
fig bei auf Goldoberflachen abgeschiedenen Thiolat-SAMs beobachtet wurden [136-138]. In den
Massenspektren der vier SAMs trat dabei eine Serie von AuS-Sekundarionenfragmenten der allge-
meinen Summenformel [Au,SH,,]" auf. Bei der PDT-Probe (Abb. 5.8) konnten Signale dieser Serie bis

n =9 bis zum Ende des aufgenommen Massenbereichs von m/z ~1900 u nachgewiesen werden.

n=1
[ m/z=192.050 P DT

. n=2 .
‘ iz = 106,067 Allgemeine Formel: C,,sH,,.4N
2| n= -
S | mi=7803
= 7 n=4 n=6 n=8 n=10 n=12
8 i miz =134.099 miz=162.129 miz = 190.162 miz =218.195 miz = 246.228
e I 1 [ 4 [
= : n=3 | ; | | :
: ! miz=120084 | ! i i ! ..
z ! 7 i i ! ! i Molekiilpeak
n | ' n=5 ! n=7 | n=9 | n=11 |
= | ‘&, | miz=148114 | miz=176.146 E miz = 204,179 : miz =232.210 | [Cl?HESNS]+
] | | : | : : : i ! i m/z =278.207
£ CH, | CH, | CH, | CH, | CH, | CH, | CH, | CH, i ™
— -(—)I«—)r(—) :-(—):-(—):(—) 1:—»-(—): s
: ' ; ; I «—i-
.|II .|||..|. La. I. " . I. Ll I || | Salooeatloasal Lol
|l I 1 I 1 1
75 105 135 165 195 225 255 285
m/z [u]
n=2
m/z=260.130 TDT .
Allgemeine Formel: C_,15H5,410N3
—_
n n=1 n=3 n=>5 n=7 n=9 n=11 .
g mfz=246.007 | mfz=274145 m/z=302176 m/z=330219  m/z=358.239 m/z=386.280 Molekilpeak
o [Co7H34NSST*
k=3 m/z=432.284
= n=0 EH2y n=4 n=6 n=8 n=10 n=12
= m/z=232.004 m/z = 288.167 m/z = 316.196 m/z =344.227 m/z=372.272 m/z = 400.299
(7]
c
g S
= | CH, | CH, | CH, ' CH, | CH, | CH, | CH, | CH, ' CH, €T 7
L s ]. L L l.l I. I- I.. Iu L 1 " LL ‘II al ;J!.Lh_.
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Abb. 5.9: Auszug aus den positiven ToF-SIMS-Massenspektren der unbehandelten PDT- (oben) und
TDT-SAM (unten) zur Veranschaulichung der CH,-Fragmentserie (Priméarion: Bis>* @ 25 keV).

Die positiven Massenspektren der PDT- und der TDT-SAM weisen jeweils eine weitere systematische

Serie von Sekundarionenfragmenten auf, die charakteristisch fiir das entsprechende SAM-Molekiil ist
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(Abb. 5.8). Die Einzelsignale in diesen Serien weisen einen Abstand von ~14 u auf, was der Masse
einer CH,-Gruppe entspricht. PDT und TDT besitzen jeweils eine aus 12 CH,-Einzelgliedern bestehen-
de aliphatische Kette. Die m/z-Verhiltnisse der Einzelsignale in beiden Serien entsprechen bei der
PDT-SAM formal einer Pyridyl- bzw. bei der TDT-SAM einer Terpyridyl-Endgruppe addiert mit der
jeweiligen Anzahl ,n“ an CH,-Einheiten. In den Massenspektren beider Proben wurden jeweils, ent-
sprechend der aus 12 CH,-Einzelgliedern bestehenden aliphatischen Kette, alle Signale von n =0 bis
n = 12 sichtbar (Abb. 5.8). Die meisten Fragmentionen der CH,-Serien werden in den Massenspektren
zusammen mit ihren um ein bis zwei Wasserstoffatome hinzuaddierten bzw. reduzierten Analoga
beobachtet. Die intensivsten Signale innerhalb der CH,-Reihen reprasentieren die Sekundéarionen-
fragmente mit der hochsten Bildungswahrscheinlichkeit im Sekundarionen-Formierungsprozess. Die-
se entsprechen nach den allgemeinen Fragment-Summenformeln den Massen fiir die PDT-Probe n =
0 bis 3 und fiir die TDT-Probe n = 1 bis 3. Ab einem Fragment, welches den Endgruppen mit vier CH,-
Einheiten entspricht, sind die Intensitaten deutlich kleiner. Auffallig im Massenspektrum der TDT-
Probe ist die geringe Intensitdt des Fragmentsignals, dessen Masse mit der Terpyridyl-Endgruppe
korrespondiert. Dies deutet auf eine zusatzliche Fragmentierung dieser Endgruppe hin. Einen Hinweis
auf ein Fragmentierungsprodukt der Terpyridylgruppe gibt der Basispeak der TDT-Messung. Dieser ist
bei einem m/z-Verhiltnis von 78.038 u, was formal der Masse einer Pyridylgruppe [CsHiN]™ ent-

spricht, detektiert worden.

__| Pd-Isotopenmuster [PA(CgHgN)I* + [Pd(CgH,N)T [PA(Cy7H124mN3]* (M= 0 bis 2)
' o
105pg Simulation | .p, Pd 105p4 o
105pd 108pg 1otpd 103pd 1o8pd
P 0z o o S
iy 104pg ‘ 110pg 192Pd 102pg|  |*?¢Pd “'F;tlﬂcpd =2
E 102pg | | | 1-:2pd| | | | | TDT-Pd
3
o]
=
{E PDT-Pd
2 |l e o
_'ﬂ_-" 0T 106p
£ [€5H;N]] m=1
™~ [Aul
[CHeNT* [CHN] | PDT [CaeHzoNI
~ [© [ |
l A " 4 i A
r— 1 1 1 +~r1 ' Fr 71 °T1°*t7T1 ™1 °1 N L
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Abb. 5.10: Vergleich verschiedener Massenregionen der unbehandelten PDT- und TDT-SAM sowie
der mit Pd(l1)-lonen koordinierten SAMs (PDT-Pd und TDT-Pd). Primé&rion: Bis** @ 25 keV.
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Fiir die PDT- und TDT-SAM wurden ebenfalls ToF-SIMS-Messungen ihrer mit Pd(ll)-lonen behandelten
Analoga durchgefiihrt. Das Palladium konnte auf beiden SAMs in den positiven Massenspektren an-
hand seines charakteristischen Isotopenmusters und anhand des Hauptisotops bei einem m/z-
Verhiltnis von 105.905 u nachgewiesen werden (Abb. 5.10, links). Bei der PDT-SAM wird dieser Mas-
senbereich zusatzlich von den Fragmenten der CH,-Serie (fiir n=1; s. Abb. 5.9, oben) Uiberlagert. Im
m/z-Bereich oberhalb der Signale der [Pd]’-Sekundirionen werden unter anderem verschiedene
Fragmentsignale von geringer Intensitat sichtbar, deren Isotopenmuster auf palladiumhaltige Sekun-
dérionencluster schlieRen lassen. Im m/z-Bereich von 194 bis 203 u (Abb. 5.10, Mitte) der mit Pd(ll)-
lonen komplexierten PDT-SAM wurde eine solche Signalreihe mit vergleichsweise hoher Intensitat
nachgewiesen. Die Signale bei m/z = 197.958 und bei 198.964 u lassen auf die beiden Sekundarionen
['°°Pd(CcHeN)]* sowie [°°Pd(C¢H,N)]* schlieBen. Die komplexe Struktur ergibt sich aus der Uberlage-
rung der verschiedenen Isotopensignale beider Sekundarionenfragmente, welche durch die ver-
schiedenen Isotope des Palladiums gepradgt werden. Die genaue Zuordnung der beiden Fragmentio-
nen und ihrer Palladiumisotope ist fir dieses Beispiel in Abbildung 5.10 (Mitte) aufgeschlisselt. Die
Simulation beider Fragmente mit einem Mengenverhiltnis von [Pd(C¢HeN)]™: [Pd(CgH;N)]" = 10 : 4
stimmt gut mit dem gemessenen Linienprofil iiberein. Das [C¢H¢N]"-Sekundarion ist ein wesentlicher
Bestandteil der weiter oben beschriebenen CH,-Serie (fiir n = 1, s. Abb. 5.9). Das [C¢H;N]"-Signal ent-
spricht dem Basispeak des Massenspektrums der unbehandelten PDT-SAM. Formal gesehen kdnnten
die beiden palladiumhaltigen Sekundarionen ein Bruchstiick des PDT-Molekiils inklusive der Py-
ridylgruppe reprasentieren, an der ein Palladiumatom bzw. -ion gebunden ist. Diese Beobachtung
stitzt den Befund der Prasenz des erwiinschten Pd(Il)-Komplexes der PDT-SAM. Das Massenspekt-
rum der mit Pd(ll)-lonen koordinierten TDT-SAM weist eine analoge Systematik auf (Abb. 5.10,
rechts). Eine entsprechende Signalgruppe zwischen m/z = 360 und 370 u deutet ebenfalls auf palladi-
umhaltige Fragmente hin, deren CHN-Anteil dem gréRten Signal der TDT-CH,-Fragmentserie (s. Abb.
5.9, fir n = 2 der allgemeinen Summenformel) entspricht. Hierbei sind die Isotopensignale der drei
Fragmente [PdCy7H1,N5]%, [PdCy7H13Ns]" und [PACy7H14N5]" Giberlagert.

Eine weitere systematische Fragmentreihe ist bei der mit Pd(ll)-lonen koordinierten PDT-SAM in
den positiven Massenspektren beobachtet worden. Danach bildeten sich beim lonisationsprozess
neben den bereits beschriebenen Fragmenten auch [Au,SPd]*- sowie [Au,Pd]"-Sekundirionencluster,
die im aufgenommenen Massenbereich bis m/z ~2000 u beobachtet wurden, was einer Gold-
atomzahl von maximal n = 9 entspricht.

In den negativen Massenspektren der SAM-Pd(II)-Komplexe ist bei m/z = 87.003 u ein Signal ge-

messen worden, das mit der Masse des Tetrafluoroborat-Anions ,,BF, “ korrespondiert.
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5.4 Qualitat der SAMs vor und nach der Koordinationsreaktion via XPS

Im Folgenden soll die Qualitat der SAMs und ihrer Pd(ll)-Komplexe hinsichtlich ihrer Reinheit, ele-
mentaren Zusammensetzung und Stabilitat mit Hilfe der Labor-XPS beurteilt werden. Die Qualitat der
AEPT-SAM, die mittels 1,3-dipolarer Cycloaddition hergestellt wurde, wird in Kapitel 7.4 genauer
betrachtet werden.

Die elementare Zusammensetzung einer sauberen und regular geformten SAM entspricht im Ide-
alfall der Summenformel des Thiolatmolekiils, welches bei den hier untersuchten Proben aus einer
ethanolischen Thiol- bzw. Disulfidlosung auf die Goldoberflache abgeschieden wurde. Als erstes G-
tekriterium soll deshalb die elementare Zusammensetzung der SAMs hinsichtlich der chemischen

Elemente C, N, S und O, welche mit der XPS nachweis- und quantifizierbar sind, dienen.

Tabelle 5.6: Quantitative XPS-Daten der Proben vor (,SAM“) und nach der Pd(ll)-lonen-
Komplexierung (,,SAM-Pd"“)

l Elementanteile[At-%] ** Elementverhiltnisse
SAM*'/SAM-Pd S2p | C1s | N1s | O1s S/N c/s C/N
PDT (erwartet) 5.25 | 89.5 | 5.25 - 1 17.05 17.05
PDT 4 85 6 5 0.67 21.25 14.17
PDT-Pd 3 82 7 8 0.43 27.33 11.71
TDT (erwartet) 3 87 10 - 0.3 29 8.7
TDT 2 85 9 4 0.22 42.5 9.44
TDT-Pd 2 84 10 5 0.2 42 8.4
PST (erwartet) 475 | 90.5 | 4.75 - 1 19.05 19.05
PST 3 86 6 5 0.5 28.67 14.33
PST-Pd 4 84 7 5 0.57 21 12
PPD (erwartet) 7.75 85 7.75 - 1 10.97 10.97
PPD 2 76 8 14 0.25 38 9.5
PPD-Pd 5 76 9 10 0.56 15.2 8.44
DT (erwartet) 10 90 - - - 9 -
DT 5 94 0 1 - 19 -
DT + Pd 5 89 0 6 - 18 -

*1 Dje ,erwarteten” Werte resultieren aus den prozentualen Elementanteilen (C,N,S) der Summen-
formel des Thiolatmolekiils jeder SAM.

*2 Quantifizierung basiert auf den integrierten Peakflichen der Ubersichtsspektren und auf dem Mo-
dell der homogenen Elementverteilung in einer Tiefe von 31 (PE = 80 eV, hv = Al Ky mono, Emissions-
winkel = 60°). Der Empfindlichkeitsfaktor setzt sich gemaR Gl. 2.12 (s. Kap. 2.1.7) als Produkt aus den
Al K-Scofield- [47] und A-Werten [112] sowie der Transmission des Elektronenspektrometers (Kratos
Axis Ultra) zusammen.

Die relativen Elementmengen der unbehandelten und der mit Pd(ll)-lonen koordinierten SAMs sind

in Tabelle 5.6 zusammengefasst. Bei der Quantifizierung fallt auf, dass unter den benutzten Analy-
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sebedingungen (60° Emissionswinkel, Al K,-Anregung) die relative Schwefelmenge bei allen SAMs
kleiner und der Stickstoffanteil gréer als die von den Summenformeln der Thiolate abgeleiteten und
erwarteten Werte sind. Dies spiegelt sich auch in den S/N-Verhiltnissen wider, die fir alle drei Py-
ridyl-terminierten SAMs (PDT, PST und PPD) < 1 und fir die TDT-SAM < 0.3 sind. Das Quantifizie-
rungsverfahren gilt streng genommen fiir Probenkorper, die innerhalb der Informationstiefe ,,3\“
amorph und isotrop sind sowie eine homogene Elementverteilung aufweisen (s. Kap. 2.17). Bei einer
erfolgreichen Thiolat-SAM-Bildung treffen diese Bedingungen nicht zu. Da die Thiolatgruppen direkt
an die Goldatome binden und sich die SAM-Molekiile bei hinreichend groRer Molekiilmenge aufrich-
ten (s. Abb. 3.1, Kap. 3.1), werden die Photoelektronen, die aus den vergrabenen Schwefelatomen
emittieren, auf dem Weg durch die SAM inelastisch gestreut. Dies macht sich in einer Signalabschwa-
chung der Schwefelphotoemissionen bemerkbar. Die Stickstoffsignale erfahren diesen Abschwa-
chungseffekt nicht, was sich in den groReren Stickstoffanteilen widerspiegelt. Letztlich spricht die
Tendenz beider Signale fur eine erfolgreiche SAM-Bildung, bei der die S-Atome an das Gold binden
und das organische Molekil aufgerichtet auf der Oberflache steht.

Die relative Menge des Sauerstoffs gibt ebenfalls einen Eindruck Uber die SAM-Qualitat. Da die
hier betrachteten SAM-Molekiile selbst keine O-Atome enthalten, sollte im Idealfall kein Sauerstoff
auf den Oberflachen vorhanden sein. Dennoch waren bei allen SAMs kleine Sauerstoffmengen mit-
tels O 1s-XPS nachweisbar. Einige Studien haben gezeigt, dass SAMs unter Luftaussetzung und ande-
ren Einflissen der Alterung unterliegen, was sich unter anderem in der Zunahme des Sauerstoffge-
halts bemerkbar macht [143-145]. Die Praparation und die Lagerung der Oberflachen fanden aus
diesem Grund bei den hier untersuchten Proben, soweit es moglich war, unter Argon-Inertgas statt.
Trotzdem kann die Sauerstoffkontamination der SAM aus den fiir Abscheidung verwendeten L6-
sungsmitteln, aus den organischen Synthesen der Thiole bzw. Disulfide oder durch Riickstdnde in der
Inertgasatmosphare niemals vollstandig vermieden werden.

Bei der PPD-SAM wurde mit einem formalen Wert von 14 At-% der groRte Sauerstoffanteil nach-
gewiesen. Dieser ist auf liber Wasserstoffbriicken schwach gebundene H,0- und EtOH-Molekiile zu-
rickfUhrbar, was sich sehr gut mit den Resultaten der N 1s-XPS-Messungen dieser Probe deckt (s.
Abb. 5.5 und Tabelle 5.3 in Kap. 5.2). Durch die Pd(ll)-lonen werden diese schwach gebundenen Mo-
lekiile teilweise verdrangt, was das Absenken der relativen O-Mengen auf 10 At-% erklart.

Die Ergebnisse der Quantifizierung zeigen, dass die relativen Mengen der vier betrachteten Ele-
mente nach der Behandlung mit der Pd(Il)-Losung weitestgehend gleich bleiben. Die Sauerstoffkon-
tamination, die bei der Pd(ll)-Koordinationsreaktion mit eingefiihrt wurde, ist bei allen Proben relativ
gering bzw. gar nicht nachweisbar. Dabei ist zu beachten, dass ein kleiner Anteil bei der O-
Mengenerhdhung auf die Uberlagerung der O 1s-Photoemission mit dem Pd 3p,/s-Signal zuriickzu-

fiihren ist und dadurch der O-Gehalt kiinstlich etwas angehoben wird.
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Abb. 5.11, oben: Kurvenanpassungen der XP-Spektren verschiedener Kernniveaus (hv = Al Ky mono
Emissionswinkel = 60°) der unbehandelten sowie der mit Pd(ll)-lonen derivatisierten PDT-SAM. Die
S 2p- und C 1s-Spektren wurden nach der Untergrundsubtraktion auf das Maximum der gezeigten
Energieregion normiert. Die BE-Werte und die relativen Flachenanteile der S 2p-Einzelkomponenten
sind in Tabelle 5.7 aufgelistet. Unten: S 2p-Spektren einer DT-SAM nach 6 bzw. 252 min Bestrah-
lungsdauer (Messparameter: hv = Al Ky mono @ 150 W, Emissionswinkel = 60°, Dwell-Time = 300 ms,
0.2 eV Schrittweite).

Das Kohlenstoffgertist der SAMs bleibt chemisch gesehen nahezu unverandert nach der Koordinati-
onsreaktion. Die quantitativen Daten (Tabelle 5.6) zeigen lediglich geringfligige Verdanderungen des
Kohlenstoffanteils in den SAMs. In Abbildung 5.11 (Mitte) ist die qualitative Verdnderung der C 1s-XP-
Spektren im Zuge der Pd(ll)-Komplexierung am Beispiel der PDT-SAM demonstriert. Die Komponente
bei 285.1 eV reprdsentiert die C-Atome der aliphatischen Kette sowie die beiden C-Atome, die sich
bzgl. des N-Atoms im Pyridinaromaten in meta-Position befinden. Die drei C-Atome in ortho- und
para-Position des Aromaten sind laut mesomeren Grenzstrukturen partial positiv geladen und geben
deshalb ein zu 286.2 eV verschobenes Signal [134]. Nach der Pd(ll)-Koordination kommt eine neue
Komponente geringer Intensitat auf, deren Bindungsenergie mit 286.8 eV gut mit dem Kohlenstoff
einer Nitrilgruppe (,-CN“) Ubereinstimmt [24]. Diese Komponente kann deshalb auf die Préasenz von

CH3CN-Koliganden zuriickgefiihrt werden.
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Weitere Signale von geringer Intensitat sind in beiden C 1s-XP-Spektren bei einer Bindungsenergie
> 288 eV beobachtet worden und kénnen auf die Kontamination durch oxidierten Kohlenstoff zu-
rickgefuhrt werden. Der relative Anteil dieser Spezies war in beiden Spektren kleiner als 4 %.

Nach der Koordinationsreaktion mit dem [Pd(CH5CN),](BF,),-Vorlauferkomplex konnten u. a. fur
die PDT-SAM (Abb. 5.11, rechts) die Tetrafluoroborat-Anionen nachgewiesen werden. Das F 1s-Signal
bei 686.1 eV [146], das durch die Fluorsubstituenten stark verschobene B 1s-Signal bei 194.3 eV [147]
und das Verhaltnis der korrigierten Peakflachen von B 1s : F 1s ~ 1 : 4 sprechen fir die Prasenz dieser
Anionen auf der Oberflache. Dieses Ergebnis steht in gutem Einklang mit den Resultaten der negati-
ven ToF-SIMS-Massenspektren (s. Kap. 5.3). Anders als bei der ToF-SIMS-Analyse erlauben die XP-
Spektren eine Abschatzung der relativen Fluor- und Palladiummenge. Ein Vergleich der mit entspre-
chenden Empfindlichkeitsfaktoren korrigierten Peakflachen der F 1s- und Pd 3ds/,-Signale ergab im
Falle der PDT-Probe ein Elementverhiltnis fir F : Pd von ~1 : 8, was gemal} den Erwartungen genau

zwei BF, -Anionen pro Pd(ll)-lon entspricht.

Tabelle 5.7: Resultate der Kurvenanpassung der S 2p-XP-Spektren der SAMs und ihren Pd(Il)-
Komplexen (,,SAM-Pd*“)

S 2ps/,-Bindungsenergie in eV (rel. Anteil in %)**
SAM / SAM-Pd AuS : ungebundener organ. S -SO, FWHM [eV]
PDT 162.1 (78) 163.5 (10) 168.5 (12) 0.83
PDT-Pd 162.0 (66) 163.6 (7); 164.3 (9) 168.6 (17) 0.96
TDT 162.0 (59) 163.8 (19); 164.5 (22) - 0.93
TDT-Pd 162.0 (64) 163.5 (19); 164.4 (17) - 0.98
PST 162.0 (79) 164.0 (12) 168.5 (9) 0.96
PST-Pd 162.0 (70) 163.2 (8); 164.4 (10) 169.1 (12) 0.89
PPD 162.1 (65) 163.3 (6); 164.2 (13) 169.3 (16) 0.92
PPD-Pd 162.1 (66) 163.6 (11); 164.5 (12) 168.6 (11) 0.92
DT 162.0 (>99) - - 0.77
DT+ Pd 162.0 (>99) - - 0.80

*1 Alle Ergebnisse basieren auf Labor-XPS-Analysen (Al Ky mono-Anregung, 60° Emissionswinkel).

Ein weiteres Qualitdtsmerkmal einer Thiolat-SAM ist das Gold-Schwefel-Interface, welches sich sehr
gut durch die XP-Spektroskopie des S 2p-Rumpfniveaus charakterisieren lasst. Mit dieser Methode
sind die an die Oberflichengoldatome gebundenen Thiolat-Schwefelatome anhand ihrer Bindungs-
energie von 162.0 eV (fiir S 2ps),) identifizierbar und von anderen Schwefelspezies unterscheidbar
[69,148]. Da keine weiteren Schwefelfunktionen in den hier verwendeten SAM-Molekilen vorkom-
men, zeichnet sich eine dicht gepackte und nicht gealterte SAM in dieser Studie im Idealfall durch die

alleinige Anwesenheit dieses AuS-Signals aus.
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In Tabelle 5.7 sind die Resultate der Kurvenanpassung der S 2p-XP-Spektren fiir die hier unter-
suchten SAMs zusammengefasst und die Spektren flir das Beispiel der PDT-SAM und ihres Pd(ll)-
Komplexes in Abbildung 5.11 (links) dargestellt. Die einzige Probe in der Messreihe, die dem Idealfall
hinsichtlich der chemischen Natur des Schwefels am nachsten kam, war die Dekanthiolat-SAM
(,DT“). Dies spricht fur eine groRe Packungsdichte der aliphatischen Kette (s. Kap. 3.1) [68], die das
AuS-Interface besser als die anderen hier untersuchten SAMs von Alterungseinfliissen abschirmt.
Anders als die Pyridyl- bzw. Terpyridylgruppen terminierten SAM-Molekdile ist die DT-SAM hydro-
phob und damit wenig affin fiir den ionischen Vorlauferkomplex, was ein Kontrollexperiment zeigte
(s. Tabelle 5.7, ,,DT + Pd“).

Bei allen anderen SAMs, welche raumlich anspruchsvollere End- und Spacergruppen besitzen und
deren polare Endgruppen ein stdrkeres Potential besitzen, mit anderen Molekiilen zu wechselwirken
(z. B. Uber Wasserstoffbriicken, s. Kap. 5.2), wurden weitere Schwefelspezies nachgewiesen. Im Bin-
dungsenergiebereich zwischen 163 — 165 eV (fir S 2ps/,) werden typischerweise Schwefelfunktionen
organischer Molekiile wie Thiol-, Disulfid- oder Thioethergruppen beobachtet [113]. Die hier auftre-
tenden Signale konnen deshalb den nicht-Au-gebundenen, physisorbierten SAM-bildenden Molekii-
len zugeordnet werden [148]. Heister et al. haben herausgefunden, dass das AuS-Interface bei Thi-
olat-SAMs unter Synchrotronstrahlung im Bereich weicher Rontgenbestrahlung (hv = 204 eV) teilwei-
se zerfallt, was sich in deren Studie in der Abnahme des AuS-Signals bei ~162 eV (S 2ps/,) und in der
Zunahme eines Zerfallsproduktes bei 163.4 eV (S 2ps;;) bemerkbar machte [149]. Dieser Befund
konnte durch ein Strahlenschadenexperiment mit der Labor-XPS (hv = Al Ky mono) @n einer DT-SAM
bestatigt werden. Nach einer flr eine Labor-XPS-Messung an einer SAM-Probe typischen Bestrah-
lungsdauer von etwa 4 h war eine Abnahme der AuS-Spezies begleitet von der Zunahme eines Zer-
fallsproduktes bei ~163 eV (S 2ps/,) sichtbar (Abb. 5.11, unten).

Die Schwefelspezies nahe dieser Bindungsenergie kdnnten zum Teil auf diesen Effekt zurlickge-
fihrt werden. Die S 2p3/,-Signale bei Bindungsenergiewerten oberhalb von ~168 eV (S 2ps,) repra-
sentieren oxidierte Schwefelspezies (,5S0,“) [113]. Eine Ursache fir diese Schwefelspezies kdnnte die
Oxidation des AuS-Interfaces durch Luftkontakt sein, wie es durch einige Studien nachgewiesen wur-
de [143-145]. Da alle SAMs bis zu den oberflachenanalytischen Messungen, soweit es moglich war,
unter Inertgas prapariert und gelagert wurden, dirfte dieser Einfluss bei den hier untersuchten Pro-
ben unbedeutend sein. Die aus den Thiol- bzw. Disulfid-Synthesen und den damit verbundenen Auf-
arbeitungsschritten stammenden Riickstande sind die wahrscheinlichere Ursache fiir die hier nach-
gewiesenen SO,-Signale.

Bei allen untersuchten Proben dominiert die AuS-Komponente, was fiir eine erfolgreich gebildete
SAM spricht. Bei der Diskussion der hier gefundenen Resultate (Tabelle 5.7) sollte beachtet werden,

dass der goldgebundene Schwefel vergraben unterhalb des Kohlenstoffgeriistes der SAM-Molekiile
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lokalisiert ist. Die Molekiile, die nicht an die Goldatome binden, befinden sich oberhalb des AuS-
Interfaces und liegen vorzugsweise auf der SAM [69,148]. Bei der hier gewahlten Messanordnung mit
einem Emissionswinkel von 60° ist die Messung relativ oberflaichenempfindlich, d. h. die Photoemis-
sion vergrabener Atome wird durch die dartber liegenden Schichten starker abgeschwacht als bei 0°-
Emission. Im Falle der mit anderen Schwefelspezies kontaminierten SAMs sind die realen AuS-Anteile
deshalb groRer als die in der Tabelle 5.7 angegebenen prozentualen Werte.

Die Ergebnisse der Kurvenanpassungen zeigen, dass die AuS-Spezies bei allen untersuchten Pro-
ben auch nach der Koordinationsreaktion mit dem Pd(ll)-Vorlauferkomplex das gréRte Signal gibt. Die
Abnahme der relativen AuS-Menge bei der PDT- und PST-SAM deutet darauf hin, dass eine kleine
Menge des goldgebundenen Schwefels im Zuge der Koordinationsreaktion durch O,-Kontamination

reaktiv degradiert wird.

5.5 Der Einfluss von Pd(ll)- und H'-lonen auf die Vorzugsorientierung der PPD-

und PDT-SAM

An der Ausbildung der hier untersuchten quadratisch-planaren Pd(ll)-Komplexe sind vier Stickstoff-
donoratome beteiligt. Diese vier Koordinationsstellen kénnen bei der PDT- und PPD-SAM sowohl
durch die Stickstoffdonoratome der Pyridylgruppen als auch durch CH;CN-Koliganden eingenommen
werden. Da CH;CN-Koliganden nur sehr schwach an das Palladium(ll)-Zentralion binden, liegt es na-
he, dass die Koordinationsstellen, soweit es sterisch moglich ist, vorzugsweise durch die Pyridylgrup-
pen der SAMs besetzt werden. Ein Teil der komplexbildenden SAM-Molekiile kénnte deshalb bei der
Ausbildung der quadratisch-planaren Koordinationssphare seine rdaumliche Orientierung andern.
Einen dhnlichen Effekt haben Zubavichus et al. anhand der Adsorption von H,0 auf eine PPD-SAM
bereits beschrieben. Es wurde dabei herausgefunden, dass die Vorzugsorientierung der SAM-
Molekiile durch die Ausbildung von Wasserstoffbriicken bzw. durch partielle Protonierung der Py-
ridylgruppen beeinflusst wird [126].

Beide Einflisse auf die Vorzugsorientierung der PPD- und PDT-SAM, die durch die Pd(ll)-lonen-
Koordination mit dem [Pd(CH5CN),](BF,),-Vorlauferkomplex (s. Abb. 5.1) und durch die Protonierung
mit einer ethanolischen H,S0,-L6sung (c = 1 mM) hervorgerufen werden, sollen im Folgenden unter-
sucht werden. Fir diesen Zweck wurden von den SAMs und ihren Derivaten winkelaufgel6ste

NEXAFS-Messungen der C K- und N K-Absorptionskanten durchgefiihrt.
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Abb. 5.12: Verlauf des Parameters , | - 1x(30°)“, bestimmt anhand der Peakflachen , 1« der m*-
Hauptresonanzen zwischen 284 und 286 eV in den C K-NEXAFS-Spektren (Standard-Normierung, s.
Kap. 4.2.2) bei den Einstrahlwinkeln 30°, 55° und 90° (links und rechts auBen). Alle Flichen
Ll unter dem Linienprofil dieser m*-Resonanzen wurden nach dem Abzug des spektralen Unter-
grund bestimmt, so wie es reprasentativ flir die 55°-Messungen der beiden unbehandelten SAMs
dargestellt ist (Mitte).
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Abb. 5.13: N K-NEXAFS-Spektren (Standard-Normierung, s. Kap. 4.2.2) der PPD-SAM nach der Koor-
dinationsreaktion (links) und nach der Protonierung (rechts) bei einem Einstrahlwinkel von 30° und
90°.

Beide SAMs besitzen aromatische Gruppen, die im Energiebereich der C K-NEXAFS-Spektren zwi-
schen 284 und 286 eV charakteristische m*-Resonanzen der Intensitat ,1.“geben [126,134,135].
Anhand ihrer Intensitdtsdnderungen, die sich aus den mit unterschiedlichen Einstrahlwinkeln (30°,
55°, 90°) aufgenommenen C K-NEXAFS-Spektren ergeben, kénnen Aussagen Uber die Vorzugsorien-
tierung dieser aromatischen Systeme getroffen werden (s. Kap. 2.2.2). Da weder durch die Pd(ll)-
lonen-Koordination noch durch die Protonierung weitere Aromaten auf die Oberflaichen gebracht

werden, sind die Gesamtintensitdten ,|+“ dieser m*-Resonanzen zwischen der jeweiligen SAM und
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ihren beiden Derivaten vergleichbar. Die m*-Resonanzen der CH;CN-Koliganden werden bei hoherer
Photonenenergie zwischen 286.7 — 286.9 eV erwartet [127,128].

In Abbildung 5.12 sind die Intensitatsverlaufe der beiden unbehandelten SAMs, ihrer Palladi-
um(ll)-Komplexe und ihrer protonierten Analoga in Form des Parameters ,|+- | +(30°)“ gegen den
Einstrahlwinkel abgetragen. Nimmt die m*-Resonanzintensitdt bzw. der Parameter I«- | +(30°) von
30° zu 90° zu, so sind die Ringebenen der Aromaten vorzugsweise aufrecht stehend zur Goldoberfla-
che orientiert. Eine Abnahme dieses Parameters im selben Verlauf deutet auf eine Tendenz zur paral-
lelen Ausrichtung der Aromatringe zur Substratoberflache hin (s. Kap. 2.2.2).

Da das Kohlenstoffgeriist vom PPD-Thiolat durchgehend aromatisch ist, reprasentieren die m*-
Resonanzen zwischen 284 und 286 eV in diesem Fall das gesamte SAM-Molekdl. Die |- 1 +(30°)-
Trends der PPD-SAM (Abb. 5.12, links) und ihrer beiden Derivate sprechen fir vorzugsweise aufrecht
stehende PPD-Molekiile. Das Ausmal’ der Intensitatsdnderungen in den Spektren der Einstrahlwinkel
30° und 90° ist jedoch bei allen drei Proben unterschiedlich. So nimmt die Isotropie der in der organi-
schen Schicht der PPD-SAM nach der Pd(Il)-Komplexierung leicht und nach der Protonierung mit
H,SO, deutlich starker zu. Beide Verldufe deuten auf eine (partielle) raumliche Neuorientierung der
SAM-Molekiile hin, ausgeldst durch die Wechselwirkung mit den Pd(l1)- bzw. mit den H*-lonen.

In Kapitel 5.2 wurde bereits erldutert, dass die NEXAFS-Spektroskopie der N K-Absorptionskante
eine separate Betrachtung der freien und der mit Pd(ll)-lonen wechselwirkenden Pyridylgruppen
erlaubt. Die winkelaufgelosten N K-NEXAFS-Spektren der mit Pd(ll)-lonen komplexierten PPD-SAM
(Abb. 5.13, links) zeigen zwei t*-Resonanzen bei 398.6 und 399.4 eV, welche entsprechend die freien
(Nsam) und die durch Pd(Il)-lonen komplexierten Pyridylgruppen (Pd-Nsaw) reprasentieren. Die inten-
sivere Nsaw-Tt*-Resonanz zeigt einen deutlichen Lineardichroismuseffekt, welcher demselben Trend
der zugehorigen winkelaufgelosten C K-NEXAFS-Spektren folgt, wahrend die Pd-Nsay-mt*-Resonanz
fast keine Intensitdtsanderung aufweist. Diese Beobachtungen sprechen fiir eine raumliche Verzer-
rung bzw. fir eine raumliche Neuorientierung der mit Pd(ll)-lonen wechselwirkenden SAM-Molekiile
und fir einen weitestgehenden Verbleib der nichtkomplexierten Thiolatfraktion in ihrer vorzugswei-
se aufrecht stehenden Orientierung (s. Skizzen in Abb. 5.13).

Dasselbe N K-NEXAFS-Experiment der mit H,SO, protonierten PPD-SAM zeigt lediglich eine m*-
Resonanz (H-Nsaw') bei 400.2 eV, was fiir eine Wechselwirkung nahezu aller Stickstoffzentren mit den
H*-lonen spricht. In der bereits weiter oben erwdhnten Studie von Zubavichus et al. wurde die These
aufgestellt, dass H-Substituenten von H,0-Molekiilen Gber Wasserstoffbriicken bzw. durch Protonie-
rung die Pyridylgruppen zweier PPD-SAM-Molekiile miteinander verbriicken kdnnten, was mit einer
raumlichen Verzerrung der immobilisierten Molekiile einhergehe [126]. Die Dimerisierung zweier
Pyridinmolekiile, deren Stickstoffzentren tiber ein H*-lon (,,[CsHsN--H--NCsHs]™“) wechselwirken, wur-

de in anderen Studien beschrieben [150,151]. Fir die mit H,SO, behandelte PPD-SAM sind deshalb
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dhnliche intermolekulare Verbriickungen denkbar, was sich im Vergleich zur unbehandelten PPD-
SAM in einem verringerten Lineardichroismuseffekt der m*-Resonanzen in den C K-Spektren wider-
spiegelt (s. , I+ - 1,+(30°)“-Trends in Abb. 5.12, links).

Die Protonen sind bei ihren Wechselwirkungen mit den SAM-Molekdilen nicht wie die Pd(ll)-lonen
an ein quadratisch-planares Ligandenfeld gebunden. Die Méglichkeit der H'-Verbriickung zweier
SAM-Molekiile ist deshalb eher gegeben als die Pd(IlI)-Komplexbildung mit bis zu vier SAM-Molekiilen
in quadratisch-planarer Koordinationssphare. Die Koordinationsplatze, die bei den Pd(ll)-Komplexen
aus sterischen Griinden nicht durch SAM-Molekiile besetzbar sind, kénnen durch CH;CN-Koliganden
eingenommen werden (s. Kap. 5.2).

Aus dem Vergleich dieser beiden N K-NEXAFS-Experimente kann auch gefolgert werden, dass der
in den C K-NEXAFS-Analysen der PPD-Serie registrierte Isotropiegewinn der SAM stark von der relati-

ven Menge der mit Pd(Il)- bzw. H*-lonen wechselwirkenden Pyridylgruppen abhingt.
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Abb. 5.14: Winkelaufgeldste C K-NEXAFS-Analyse der PDT-SAM und ihrer beiden Derivate bei einem
Einstrahlwinkel von 30° und 90°.

Im Gegensatz zu den vergleichsweise starren Molekilen der PPD-SAM sind die Thiolate der PDT-SAM
durch die aliphatische Spacergruppe viel flexibler. Dies pradestiniert die immobilisierten Molekiile
der PDT-SAM fiir eine groRere Vielfalt raumlicher Orientierungen als die der PPD-SAM. Der Parame-
ter l«-1x(30°) (Abb. 5.12, rechts) ldsst im Falle der PDT-SAM lediglich Aussagen lber die Pyridyl-
Endgruppen zu. Um Informationen Uber die Vorzugsorientierung des gesamten Thiolatmolekdls zu
gewinnen, ist die zusatzliche Berlicksichtigung der CH*-Resonanz bei 288.2 eV notwendig, welche die

aliphatische Kette reprasentiert [53,54].
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Bei der unbehandelten PDT-SAM spricht die Intensitatszunahme der CH*-Resonanz bei 288.2 eV
vom 30°- zum 90°-C K-NEXAFS-Spektrum fiir vorzugsweise aufrecht stehende CH,-Ketten (Abb. 5.14,
s. auch Kap. 2.2.2). Der Verlauf des Parameters |+-1,+(30°) deutet auf eine schwache Tendenz zu
vorzugsweise parallel zur Au-Oberflache ausgerichteter Pyridylgruppen hin (Abb. 5.12, rechts). Die
Anderung von .- 1+(30°) von der 30°- zur 90°-Messung ist bei der unbehandelten PDT-SAM relativ
schwach, was durch die Flexibilitat der aliphatischen Spacergruppen erklarbar ist. Hierdurch kénnen
die raumlich anspruchsvollen Pyridyl-Endgruppen energetisch glinstige Positionen einnehmen, was
zu einer geringen Ordnung bzw. Vorzugsorientierung dieser Gruppen fiihrt.

In den C K-NEXAFS-Spektren nach den Behandlungen der PDT-SAM mit dem Pd(ll)-Vorlaufer-
komplex oder der ethanolischen H,SO,-L6sung werden qualitative Unterschiede zur unbehandelten
PDT-SAM deutlich. Das Intensitatsverhaltnis der beiden n*-Resonanzen (m,* und m,*, Abb. 5.14) zwi-
schen 284 und 286 eV andert sich sowohl nach der Pd(ll)-lonen-Komplexierung als auch nach der
Protonierung zugunsten der energetisch niedrigeren m;*-Resonanz bei 285.0 eV. Dieser Effekt wird
von einer Verschiebung der m,*-Resonanz, ausgehend von 285.5 eV bei der unbehandelten PDT-SAM,
zu hdheren Energiewerten (285.6 eV bei der PDT-Pd- und 285.7 eV bei der PDT-H*-Probe) begleitet.
Beide Beobachtungen sprechen fiir eine Verdanderung der elektronischen Struktur der Pyridylgrup-

pen, hervorgerufen durch die Wechselwirkung der Aromat-N-Atome mit Pd(Il)- bzw. H*-lonen.

PDT + [PA(CHsCN),](BF4), PDT + H,S0,

= H:Nga®

£ A |

I ¢ P R Y

o [1 1S | /1 \
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Photonenenergie [eV]

Abb. 5.15: N K-NEXAFS-Spektren (Standard-Normierung, s. Kap. 4.2.2) der PDT-SAM nach der Koordi-
nationsreaktion (links) und nach der Protonierung (rechts) bei einem Einstrahlwinkel von 30° und
90°.

Die CH*-Resonanzen der beiden derivatisierten PDT-SAMs sind deutlich schwacher ausgebildet als
bei ihrem unbehandelten Pendant. Der Trend des Lineardichroismus dieser Resonanz bleibt unab-
hangig vom angebundenen lon auch nach der Derivatisierung erhalten (Abb. 5.14). Die Intensitatsab-

nahmen dieser CH*-Resonanzen deuten bei der PDT-SAM auf eine rdaumliche Neuorientierung der

69



Palladium(ll)-Komplexe selbstassozierter Monolagen

aliphatischen Spacergruppen der PDT-Molekiile im Zuge der Komplexbildung bzw. der Protonierung
hin.

Der Verlauf des I+ - 1,x(30°)-Parameters in der C K-NEXAFS-Messung fiir die mit Pd(Il)-lonen umge-

setzte PDT-SAM spricht fiir ein schwache Vorzugsorientierung der Gesamtheit der Pyridylgruppen.
Die zugehorige winkelaufgeloste N K-NEXAFS-Analyse zeigt jedoch anhand der Pd-Nsay-t*-Resonanz
bei 399.3 eV, dass dieser Befund nur auf die durch die Pd(ll)-lonen koordinierte Aromatfraktion zu-
trifft (Abb. 5.15, links). Die mit den freien Pyridylgruppen korrespondierende m*-Resonanz (Nsam)
zeigt hingegen einen deutlichen Lineardichroismuseffekt, welcher fiir eine zur Substratoberflache
vorzugsweise aufrechte Orientierung dieser nichtwechselwirkenden Aromaten spricht. Ob sich diese
verbleibenden freien Pyridylgruppen erst durch den Prozess der Komplexbildung aufgerichtet haben
und/oder ob diese zu einer Molekdilfraktion gehérten, die schon vor der Koordinationsreaktion auf-
recht standen und fiir die Pd(ll)-lonen nicht erreichbar waren, kann auf der gewonnen Datenbasis
nicht geklart werden.
Wie schon in den N K-NEXAFS-Spektren der protonierten PPD-SAM beobachtet, |duft die Protonie-
rungsreaktion auch fir die PDT-SAM nahezu quantitativ ab. Interessanterweise zeigen die an das
flexiblere SAM-Riickgrat gebundenen Pyridylreste im protonierten Zustand eine deutliche Vorzugs-
orientierung (s. auch Is-1+(30°) in Abb.5.12, Abb.5.14, rechts). Im Gegensatz zu den Pd(ll)-
Komplexen dieser SAM sind es im protonierten Fall die mit lonen wechselwirkenden Pyridylgruppen,
die sich vorzugsweise aufrecht zur Goldoberflache organisieren. Diese durch die Protonierung praor-
ganisierte PDT-SAM ist aus diesem Grund ein vielversprechendes Templat fir die koordinative An-
bindung weiterer organischer Molekiile.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Behandlung mit dem Pd(ll)-Vorlauferkomplex sowohl
bei der starren PPD- als auch bei der flexiblen PDT-SAM eine Fraktion koordinativ gebundener Py-
ridylgruppen ergibt. Die korrespondierenden m*-Resonanzen in den N K-NEXAFS-Spektren (Pd-Nsawm)
zeigen keinen Lineardichroismus, was fiir eine rdumliche Umorientierung der Molekiile in dieser PdN-
Fraktion zugunsten der quadratisch-planaren Bindungsgeometrie spricht. In der Fraktion der verblei-
benden Pyridylgruppen (bei der PDT-SAM) bzw. Thiolat-Molekiile (bei der PPD-SAM) sind die Aroma-
ten vorzugsweise aufrecht zur Substratoberflache orientiert.

Die Vorzugsorientierung beider SAMs wird nach der Behandlung mit der H,SO,-Lésung durch eine
Fraktion mit H'-lonen wechselwirkender Pyridylreste bestimmt. Das AusmaR des Lineardichroismus
nimmt sowohl flr die Molekile der PPD- als auch fiir die aliphatischen Spacergruppen der PDT-SAM
ab, was auf eine rdumliche Neuorientierung dieser Molekiile hindeutet. Im Falle der Pyridylgruppen
der PDT-SAM bewirken diese Protonierung und die damit eventuell einhergehende Verbriickung von
Pyridylgruppen eine Neuorganisation der Pyridylgruppen, nach der diese Aromatringe vorzugsweise

aufrecht bzgl. der Substratoberflache orientiert sind.
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5.6 Zusammenfassung

In den letzten Kapiteln wurde gezeigt, dass die SAMs in guter Qualitat aus einer Thiol- bzw. Disulfid-
I6sung abgeschieden wurden und ihre Pyridyl- bzw. Terpyridylfunktionen in der Lage sind, Pd(ll)-
Komplexe durch eine Ligandenaustauschreaktion mit einer CH;CN-L6sung des Vorlauferkomplexes
[Pd(CHCN3)4](BF4), zu bilden.

Die immobilisierten Koordinationsverbindungen sind anhand der spektralen Charakteristika der
Pd(ll)-Zentralionen (mittels Pd 3d-XPS und Pd 2p-HAXPES) und anhand der koordinativ wechselwir-
kenden Stickstoffdonoratome (mittels N 1s-XPS und N K-NEXAFS) identifiziert worden. Dieser Befund
konnte durch die ToF-SIMS-Analyse der durch Pd(ll)-lonen koordinierten PDT- und TDT-SAM gestiitzt
werden. Bei einigen SAMs wurden im Zuge der Koordinationsreaktion geringfligige Qualitatseinbu-
Ren hinsichtlich der CNSO-Elementverteilung und des Gold-Schwefel-Interfaces nachgewiesen. Es
wurde gezeigt, dass die molekulare Konstitution der SAM-Molekiile die fiir die Koordination zur Ver-
fliigung stehenden Ligandengruppen bestimmt, was sich in unterschiedlichen Koordinationsausbeu-
ten widerspiegelt. Die SAMs mit starren Thiolatmolekiilen (PPD- und PST-SAM) oder sterisch an-
spruchsvollen Terpyridyl-Endgruppen (TDT- und AEPT-SAM) zeigten hinsichtlich der zur Verfligung
stehenden Ligandengruppen deutlich niedrigere Koordinationsausbeuten als das flexible PDT-Thiolat
mit einer vergleichsweise kleinen Pyridylgruppe. Das BF,-Gegenion zu den kationischen Pd(ll)-
Komplexen konnte mittels XPS und ToF-SIMS nachgewiesen werden. Hinweise auf die Koordination
von CH;CN-Koliganden konnten mit Hilfe von N K-NEXAFS- sowie C 1s-XP-Spektroskopie gewonnen
werden.

Am Beispiel der PPD- und der PDT-SAM wurde mittels winkelaufgeloster NEXAFS-Spektroskopie
gezeigt, dass die Pd(ll)-lonen-Koordination oder die Protonierung der Pyridylgruppen zu einer Verrin-
gerung der Vorzugsorientierung der SAM-Molekile fiihren kann, was auf eine rdumliche Neuorien-
tierung und eine Verbriickung der SAM-Molekile tber die Pd(ll)-lonen hindeutet. Bei der Protonie-
rung der PDT-SAM wurde eine Neuorganisation bzgl. der Substratoberflache zu vorzugsweise auf-
recht orientierten Pyridyl-Endgruppen erreicht, was diese modifizierte SAM zu einem vielverspre-
chenden Templat fir kiinftige Layer-by-Layer-Koordinationschemie (s. Kap. 3.2) macht.

Die hier erlangten Erkenntnisse Uber die spektralen Charakteristika der Pd(Il)-Komplexe sind be-
deutend fiir die Charakterisierung der auf der Koordinationschemie mit anderen Zentralionen basie-

renden organischen Multilagen im nachsten Kapitel 6.
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6 Koordinative Immobilisation makrocyclischer Liganden auf SAMs

Nachdem in Kapitel 5 die Charakteristika von immobilisierten SAM-Pd(Il)-Komplexen geklart wurden,
sollen diese Erkenntnisse auf die Untersuchung koordinativ angebundener makrocylischer Schichten
angewendet werden. Dafiir sollen in Kapitel 6.1 zunachst der mit einer tert-Butylgruppe terminierte
Makrocyclus ,tBuMC” und sein Rotaxan-Derivat (,,Rot“), welche koordinativ auf eine SAM immobili-
siert wurden, untersucht werden (Abb. 6.1). Der Terpyridylrest dient hierbei als Ligandengruppe und
ist bei der Koordination an die entsprechende SAM zur Substratoberflache ausgerichtet. Der Tetral-
actam-Makrocyclus ,,MC“ ist beidseitig durch Terpyridylgruppen terminiert und erlaubt damit den
Aufbau eines makrocyclischen Multischichtsystems nach dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Layer-by-
Layer-Ansatz. Die Charakterisierung der durch den MC-Liganden aufgebauten multimakrocyclischen

Schichten ist Gegenstand des Kapitels 6.2.

Abb. 6.1: Strukturformeln der hier verwendeten Tetralactam-Makrocyclen und des Rotaxans mit
zugehorigen Abkiirzungen und Symbolen.
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6.1 Koordination des tert-Butyl-terminierten Makrocyclus und seines Rotaxan-

Derivates

In den folgenden Ausfiihrungen soll zundchst die koordinative Abscheidung des mit einer tert-
Butylgruppe terminierten Tetralactam-Makrocyclus (,,tBuMC”) und seines Rotaxan-Derivates (,,Rot")

anhand finf verschiedener Reaktionsansatze genauer untersucht werden (Abb. 6.2).

PP 19999 §  ¢o0
D e—
PST-Pd-tBuMc 24 hin DMF PST 241 inDMF PST-Pd-Rot
@ ||||||||| 30mm|n ||||||||| 48hmDCM
TDT/DT FtOH /H;0 (TDT/DT)-Zn {TDT{DT] Zn-tBuMC

ﬂ 30 min in :[:I: 48h|n DCM

EtOH / H,0 TDT-Zn TDT-Zn-tBuMC
P ——
@ M 48 h in DCM M
TDT/DT TDT/DT + tBuMC
= HSN PST —
= HS N TDT
= Pd(ll)-lonen A

® = Zn(ll)-lonen | = Hs—~~~~~ DT

Abb. 6.2: Schema der in diesem Kapitel 6.1 diskutierten Reaktionsansatze 1 — 5 ausgehend, von den
Edukt-SAMs bis hin zu den vorgesehenen Produkt-Schichtsystemen. In der Legende (unten) sind die
mit den adsorbierten SAM-Molekiilen korrespondierenden Thiole aufgefiihrt. Die Gegenionen (BF,

bei den Pd(ll)- und OAc (Acetat) bei den Zn(ll)-Komplexen) wurden aus Griinden der Ubersichtlich-
keit weggelassen.
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Bei den Ansatzen 1 und 2 sind die in einer DMF-Losung des [Pd(CHs;CN),4](BF,4),-Komplexes vorkom-
plexierten Derivate des Makrocyclus und des Rotaxans auf die unbehandelte PST-SAM abgeschieden
worden. Bei dieser Ligandenaustauschreaktion wird in Analogie der in Kapitel 5 besprochenen Reak-
tionen (s. Abb. 5.1) der schwach gebundene CH;CN-Koligand bei [Pd(tBuMC)(CH;CN)](BF.), bzw. bei
[Pd(Rot)(CH5CN)](BF,), durch eine Pyridylgruppe der PST-SAM substituiert. Fiir die restlichen Reakti-
onsansatze kamen eine bimolekulare TDT/DT- (bei 3 und 5) bzw. eine monomolekulare TDT-SAM (bei
4) zum Einsatz. Die TDT/DT-SAM wurde aus einer ethanolischen Thiollésung eines Aquivalentes TDT
und dreier Aquivalente DT hergestellt. Die Gesamtthiolkonzentration dieser Lésung betrug, wie bei
allen SAMs in dieser Arbeit, 1 mmol/I. Die Versuche 3 und 4 wurden nach dem in Kapitel 3.2 be-
schriebenen Layer-by-Layer-Ansatz, bei dem die Koordinationsreaktionen der Zn(ll)-lonen und der
tBuMC-Liganden jeweils einen separaten Beschichtungsschritt einnehmen, durchgefiihrt. Bei beiden
Ansdtzen wurde Zink-Acetatdihydrat (,Zn(OAc),-2H,0“) als Zn(ll)-lonenquelle verwendet. Mit dem
Kontrollexperiment 5 sollte iberprift werden, ob sich der Makrocyclus auch ohne die Metallionen

nicht-koordinativ auf die SAM abscheiden lasst.

6.1.1 Qualitative Nachweise fiir die Koordination der makrocyclischen Liganden

Mit der koordinativen Anbindung des Tetralactam-Makrocyclus und seines Rotaxanderivats an die
SAMs werden u. a. nichtstickstoffhaltige 6-gliedrige Aromaten und vier Amidgruppen pro Makrocyc-
lenligand in das Schichtsystem eingefiihrt. Diese konnen als Markergruppen fungieren und mit geeig-
neter Methode die Prasenz der beiden Liganden auf den SAMs verifizieren.

Die N K-NEXAFS-Spektroskopie ist hierbei eine der nitzlichsten Methoden. Sie erlaubt anhand der
energetischen Lagen der mt*-Resonanzen sowohl den Nachweis der koordinativ gebundenen Pyridyl-
oder Terpyridylreste als auch der Amidgruppen in den Makrocyclen. Die beiden Pd(ll)-Komplexe auf
der PST-SAM (Abb. 6.4) zeigen jeweils eine t*-Resonanz bei 399.2 eV, die gemal den Erkenntnissen
Uber die N K-NEXAFS-Spektren der SAM-Pd(ll)-Komplexe aus Kapitel 5.2 die durch Pd(ll)-lonen koor-
dinierten Stickstoffzentren reprasentieren (,,M-Naromat”, S. Tabelle 6.1). Die energetisch tiefer liegen-
de m*-Resonanz entspricht den freien Pyridylgruppen der PST-SAM. Die Zn(ll)-Komplexe (s. Abb. 6.3,
links) zeigen ein zu den Pd(Il)-Komplexen analoges Verhalten in den N K-NEXAFS-Spektren. Auch hier
ist die Koordination der Zn(ll)-lonen an die N-Donoratome durch eine Verschiebung der m*-
Hauptresonanz zu héherer Photonenenergie gekennzeichnet, wie u. a. der Vergleich der beiden Pul-
verreferenzproben-Spektren von ,,tBuMC” und ,[Zn(tBuMC),](BF,),” verdeutlicht. Der energetische
Unterschied zwischen den nt*-Resonanzen der freien (,,Naomat) Und der mit Zn(ll)-lonen wechselwir-
kenden N-Donorgruppen (,,Zn-Naromat) ist mit nur ~0.4 eV, verglichen mit dem der Pd(ll)-Komplexe,
relativ gering. Bei der ,TDT/DT-Zn“- und der ,TDT/DT-Zn-tBuMC“-Probe wird jeweils eine dominante

n*-Resonanz, welche dem Zn-Nj,omai-Stickstoff entspricht, bei 398.8 eV beobachtet. Dies spricht in
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beiden Fillen fiir einen deutlichen Uberschuss der mit Zn(Il)-lonen koordinierten Terpyridylgruppen
gegenlber ihren freien Pendants. Die entsprechende mn*-Resonanz der TDT/DT-Zn-tBuMC-
Multischicht zeigt ein zur niedrigeren Photonenenergie zugewandtes asymmetrisches Linienprofil,
was auf die zusatzliche Prasenz einer kleinen Fraktion freier Terpyridylgruppen hindeutet. Diese
konnten sowohl von physisorbiertem tBuMC als auch von Terpyridylgruppen der TDT/DT-SAM-
Molekile herriihren, die wahrend des Makrocyclisierungsschritts das Zn(ll)-lon wieder freigegeben

haben.
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Abb. 6.3: Qualitative Nachweise des tert-Butyl-terminierten Makrocyclus und seiner Zn(ll)-Komplexe
auf der TDT/DT- bzw. TDT-SAM durch N K- (links), durch C K-NEXAFS-Spektroskopie (Mitte) und
durch Labor-XPS (60° Emissionswinkel, rechts). Alle NEXAFS-Spektren, aufgenommen unter einem
Einstrahlwinkel von 55°, wurden fir die qualitativen Vergleiche auf das Maximum der gezeigten
Energieregion normiert. Die beiden Pulverreferenzproben wurden aus einer DCM- (,,tBuMC*) und
aus einer CH3;CN-Losung (,[Zn(tBuMC),](BF,),“, oberste N K-NEXAFS) auf eine Au-Oberflache abge-
schieden.

Die Stickstoff-Kohlenstoff-Bindung innerhalb einer Amidgruppe besitzt, wie durch die mesomeren
Grenzformeln ,0=C-N ¢> O0—-C=N"“ formal darstellbar, partiellen n-Bindungscharakter. Fiir Amid-
gruppen werden deshalb m*-Resonanzen beobachtet, deren energetische Lage typischerweise in
einem Photonenenergiebereich zwischen ~401 — 402 eV liegen [152,153]. Bei den hier untersuchten
Tetralactam-Makrocyclen in den Multilagen und in beiden Pulverreferenzproben (Abb. 6.3) wurde
das mit den Amidgruppen korrespondierende Signal bei deutlich niedrigeren Photonenenergien zwi-

schen 400.3 und 400.6 eV nachgewiesen (Abb. 6.3, Abb. 6.4 und Tabelle 6.1). Dies kann auf die Kon-
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jugation der amidischen Stickstoffatome mit den benachbarten Aromaten zuriickgefiihrt werden.
Ahnliche Verschiebungseffekte wurden anhand der fiir Aminogruppen charakteristischen o*(N-H)-

Resonanzen beobachtet, die an Aliphaten oder Aromaten substituiert waren [154].

N K-NEXAFS C K-NEXAFS
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Abb. 6.4: Qualitative Nachweise des immobilisierten Pd(ll)-tBuMC- und des Pd(ll)-Rot-Komplexes auf
der PST-SAM durch N K- (links), durch C K-NEXAFS-Spektroskopie (Mitte) und durch SXPS (rechts).
Alle NEXAFS-Spektren, aufgenommen unter einem Einstrahlwinkel von 55°, wurden fiir die qualitati-
ven Vergleiche auf das Maximum der gezeigten Energieregion normiert. Der Emissionswinkel fir die
Pd 3d-SXPS-Messung betrug 0° und fur das | 3d-SXP-Spektrum 60°.

Tabelle 6.1: Charakteristische t*-Resonanzen der N K-NEXAFS-Spektren aus Abb. 6.3 und 6.4

Photonenenergie [eV]
Probe NAromat M'NAromat NAmid
TDT/DT 398.5 - -
TDT/DT-Zn - 398.8 -
TDT/DT-Zn-tBuMC - 398.8 400.3
TDT/DT + tBuMC 398.4 - -
tBuMC 398.4 - 400.5
[Zn(tBuMC),](BF.), - 398.8 400.5
PST 398.3 - -
PST-Pd-tBuMC 398.5 399.2 400.6
PST-Pd-Rot 398.3 399.2 400.6
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Die zahlreichen z. T. chemisch unterschiedlichen C-haltigen Gruppen, aus denen der hier untersuch-
ten Makrocyclus und sein Rotaxanderivat aufgebaut sind, geben eine Vielzahl charakteristischer Re-
sonanzen in den CK-NEXAFS-Spektren. Viele der Intensitdtsbeitrage, wie z.B. die CH*-/R*-
Resonanzen der C-H-Bindungen [54], die mc.o*-Resonanzen der Acetationen bzw. der Amidgruppen
im Makrocyclus [153,154] oder die hochenergetischen Aromat-n*-Resonanzen [135], werden in ei-
nem relativ engen energetischen Fenster zwischen ~287.5 — 290 eV in der Ndahe des Kantensprungs
beobachtet. Die Strukturmerkmale der makrocyclischen Liganden sind in dieser Energieregion nicht
eindeutig den Signalen in den C K-Kantenspektren zuordenbar und deshalb fiir einen qualitativen
Nachweis ungeeignet. Die Aromat-mt*-Hauptresonanzen des Makrocyclus und ggf. des Rotaxan-
Achsenmolekiils Gberlagern mit denen der SAMs bei Photonenenergiewerten zwischen 284 und
286 eV. Trotzdem kann die Anderung des Linienprofils dieser m*-Hauptresonanzen, die sich durch die
koordinative Fixierung der Liganden auf die SAMs ergibt, als qualitativer Nachweis fiir die Makrocyc-
len bzw. fur die Rotaxane fungieren.

Am deutlichsten ist hier dieser Effekt in der C K-NEXAFS-Spektrenserie der TDT/DT-SAMs sichtbar
(Abb. 6.3). Die Kopfgruppen der TDT-Thiolate in der bimolekularen TDT/DT-SAM geben zwei charak-
teristische, deutlich voneinander getrennte Signale bei 284.9 und 285.6 eV [132]. Das Intensitatsver-
hiltnis der beiden Signale dndert sich im Zuge der Zn(ll)-lonen-Koordination (,, TDT/DT-Zn“) zuguns-
ten des energetisch niedrigeren Signals, was auf eine Anderung der elektronischen Struktur innerhalb
des aromatischen Systems des Terpyridylrests hindeutet. Ein dhnlicher Effekt wurde in den C K-
NEXAFS-Spektren der PDT-SAM und ihrem Pd(ll)-Komplex beobachtet (s. Abb. 5.14 in Kap. 5.5). Die
Pulverreferenzprobe ,tBuMC”, bei der dieser Makrocyclus ohne eine SAM gemessen wurde, zeigt im
C K-Kantensprektrum ebenfalls zwei Hauptkomponenten, die die Gesamtheit aller Aromaten inner-
halb des tert-Butyl-terminierten Liganden reprasentieren. Die beiden dominanten m*-Resonanz-
beitrdge von tBuMC wurden bei Photonenenergien von 285.1 und 285.4 eV gemessen und liegen
damit enger beieinander als die Signale der Terpyridylgruppe bei der TDT/DT-SAM. Das Spektrum von
,TDT/DT-Zn-tBuMC” zeigt ein m*-Resonanzlinienprofil, welches formal aus den beiden Einzelspektren
der TDT/DT- und der tBuMC-Referenzprobe zusammengesetzt sein konnte. Dies spricht fir die Pra-
senz des tBuMC-Liganden in diesem Multischichtsystem, was in gutem Einklang mit den Ergebnissen
der N K-NEXAFS-Spektroskopie dieser ,TDT/DT-Zn-tBuMC“-Probe steht. Das analoge System, welches
auf der monomolekularen TDT-SAM basiert (Abb. 6.3, oberstes C K-NEXAFS-Spektrum), zeigt ein Lini-
enprofil, welches eher mit der tBuMC-Referenzprobe (bereinstimmt. Dies deutet auf eine groRRere
Menge dieses immobilisierten Makrocyclus hin als bei dem Multilagensystem, welches auf der bimo-
lekularen SAM basiert.

Der qualitative Nachweis mittels C K-NEXAFS-Spektroskopie der Makrocylen und Rotaxane bei den

auf der PST-SAM beruhenden Multischichten verlauft analog zu dem eben Diskutierten. Auch hier
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wird eine Anderung der Linienprofile der m*-Resonanzen zwischen 284 und 286 eV beobachtet, wenn
der entsprechende Ligand auf die PST-SAM koordiniert wurde. Im Falle des immobilisierten Rotaxans
(,,PST-Pd-Rot“) sind im Gegensatz zur ,PST-Pd-tBuMC“-Probe keine diskreten Einzelbeitrage der m*-
Resonanzen erkennbar. Dies ist auf die Prasenz der neun zusatzlichen Aromatringe im Achsenmole-
kil des Rotaxans zuriickfihrbar.

Die XPS erlaubt weitere qualitative Hinweise fiir die immobilisierten Tetralactam-Makrocylen-
komplexe. So wurde bei den mit Makrocyclen oder Rotaxanliganden beschichteten PST-SAMs (Abb.
6.4, rechts unten) das Pd 3d-Dublett bei einer Bindungsenergie von ~338.1 eV (Pd 3ds/,) nachgewie-
sen, was ein charakteristischer Wert fir eine Pd(ll)-Koordinationsverbindung ist (s. Kap. 5.1). Die
lodmarkergruppen im Achsenmolekiil des Rotaxans (PST-Pd-Rot) waren (iber die | 3d-Photoemission
(Abb. 6.4, rechts oben) nachweisbar. Die Komponente bei 621.1 eV (I 3ds/,) ist ein typischer Wert fiir
an Kohlenstoff gebundene lod-Substituenten [155,156]. Bei der wenig intensiven | d3-Komponente
bei 619.5 eV (I 3ds/,) handelt es sich um anorganisches bzw. um nicht an Kohlenstoffatome gebunde-
nes lod. Da halogenierte Kohlenwasserstoffe relativ instabil u. a. gegenliber Rontgenstrahlung sind
[24,157,158], kann diese lodspezies auf ein durch die Strahlung hervorgerufenes Zerfallsprodukt zu-
rickgefiihrt werden. In einigen Studien, bei denen der thermische Zerfall halogensubstituierter Koh-
lenwasserstoffe untersucht wurde, ist das Zerfallsprodukt ebenfalls bei niedrigerer Bindungsenergie

nachgewiesen worden als die entsprechenden intakten Molekile [155,156].

Peakflachenverhiltnis ,,C 1s/Au 4f,,“ (hv = 350 eV)

23 g 23 4
214
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17 4
154
13 4
11 4
94

(TDT/DT)-Zn-tBuMC
LA tBuMC

PST-Pd-tBuMC
PST-Pd-Rot

7
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34
1

Abb. 6.5: Peakflachenverhiltnisse ,,C 1s/Au 4f;,“ aus SXPS-Messungen von TDT/DT- (links) und der
PST-Proben (rechts). Bei den zugehorigen SXPS-Messungen wurde ein Emissionswinkel von 0° be-
nutzt.

Indirekte Hinweise fiir die Koordination der Makrocyclen oder Rotaxane kdnnen lber die Intensitats-
anderung der C 1s-Photoemission und die der Au-Substratsignale erlangt werden. Im Zuge der koor-
dinativen Abscheidung Molekiile auf die SAMs wird eine Zunahme der C 1s-Signale bei gleichzeitiger

Abschwichung der Goldsubstratphotoemissionen beobachtet. Die Anderung des Peakflichenver-
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haltnisses ,,C 1s/Au 4f;,“ (Abb. 6.5, hier fiir die SXPS-Messungen bei hv = 350 eV ermittelt) kann des-
halb als qualitativer Indikator flir den Schichtzuwachs im Zuge der Makrocylen- bzw. Rotaxanab-
scheidung herangezogen werden. So zeigen die TDT/DT- und PST-SAMs jeweils kleinere C 1s/Au 4f;,-
Werte als ihre Pendants, die zusatzlich mit den Makrocyclen bzw. Rotaxanen beschichtet wurden.

Von der TDT/DT-Zn- zur TDT/DT-Zn-tBuMC-Probe wurde eine Verringerung der Zn 2p-Signal-
intensitat um 58 % nachgewiesen (hv = Al Ky mono, 60° Emissionswinkel, Abb. 6.3, rechts). Dieser Effekt
kann auf die Abschwachung der Zn 2p-Photoemission durch die Gber der Zn(ll)-lonenschicht liegen-
den tBuMC zuriickgefihrt werden, was fiir das gewilinschte Multischichtsystem spricht. Hofmeier
und Schubert schreiben Zn(ll)-Terpyridin-Komplexen eine begrenzte Stabilitdt zu [159]. Es besteht
deshalb die Maoglichkeit, dass ein Teil der Zn(ll)-lonen auf der TDT/DT-Zn-Probe wahrend des Be-
schichtungsschritts mit der tBuMC-Losung wieder entfernt wurde. Dies kann ebenfalls zur Zn 2p-
Intensitatsverringerung beitragen haben. Die Lage der Zn 2ps;,-Photoemission deutet bei beiden
Proben auf die Prasenz von Zn(ll)-lonen in einer Koordinationsverbindung hin. Ahnliche Werte wur-
den durch Goh et al. fiir Zn(ll)-Komplexe in Polymergemischen nachgewiesen [160,161]. Im Gegen-
satz zu den Pd(ll)-Komplexen wird bei den koordinativ gebundenen Zn(ll)-lonen keine sehr starke
Verschiebung der Metall-Photoemissionen beobachtet. Die Zn 2ps;,-Bindungsenergiedifferenz zwi-
schen den Zn(ll)-Komplexen und dem metallischen Zink (~1021.7 eV, [116]) liegt bei nur etwa 1 eV,
wahrend bei den Pd(ll)-Komplexen Bindungsenergiedifferenzen zwischen 3 und 4.4 eV gemessen
wurden (fir Pd 3ds;,, s. Tabelle 5.2 in Kap. 5.1). Anders als Pd(ll)- besitzen Zn(ll)-lonen eine d*-
Elektronen-konfiguration. Dies entspricht einer vollstandig mit Elektronen besetzten und damit ener-
getisch stabilen d-Schale. Die Zn(ll)-Komplexe geben deshalb keine Elektronendichte aus den d-
Orbitalen in Form einer m-Riickbindung an die unbesetzten m*-Molekiilorbitale der Liganden ab, was
sich nach dieser phdanomenologischen Betrachtungsweise in der geringen BE-Verschiebung der
Zn 2p-Photoemission widerspiegelt.

Das Kontrollexperiment , TDT/DT + tBuMC*, bei dem eine TDT/DT-SAM ohne Zn(ll)-lonen mit der
tBuMC-Losung behandelt wurde, zielte darauf ab, die Einfllisse der unspezifischen Adsorption bzw.
der Physisorption der Makrocyclen zu untersuchen [162-165]. Angesichts der GroRe und der Konsti-
tution des Makrocyclus sind schwache intermolekulare Wechselwirkungen wie z. B. Van-der-Waals-,
n-ni-Stapelkrafte oder Wasserstoffbriicken (s. Kap. 5.2) mit der SAM denkbar. Die NEXAFS-Messungen
dieser Kontrollprobe (Abb. 6.3) sprechen fiir eine untergeordnete Rolle dieser unspezifischen Ad-
sorptionseffekte. Sowohl das N K- als auch das C K-Spektrum stimmen sehr gut mit denen der unbe-
handelten TDT/DT-SAM (Uberein. Ein leichter Zuwachs des C 1s/Au 4f;,-Peakflachenverhiltnisses
wurde dennoch registriert (Abb. 6.5, links), was auf eine kleine Menge adsorbierter makrocyclischer

Molekile hindeutet.
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6.1.2 Lineardichroismuseffekte der SAMs und der immobilisierten Tetralactame

Auf der Basis des Lineardichroismus soll mit Hilfe der winkelaufgelésten C K-NEXAFS-Spektroskopie
Uberprift werden, ob die SAMs und die auf ihnen abgeschiedenen Tetralactam-Liganden eine Vor-
zugsorientierung zeigen. Im letzten Kapitel (6.1.1) wurde bereits beschrieben, dass die m*-
Hauptresonanzen zwischen 284 und 286 eV die einzigen sinnvollen Merkmalstrager sind, mit denen
die Makrocyclen- bzw. die Rotaxanmolekiile in den C K-NEXAFS-Spektren qualitativ nachweisbar sind.
Da die mit diesen Resonanzen korrespondierenden Aromaten z. T. den molekularen und raumlichen
Aufbau der hier untersuchten Tetralactame bestimmen, liegt es nahe, dass sich auftretende Linear-

dichroismuseffekte in diesen m*-Hauptresonanzen duRern.
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Abb. 6.6: Der Parameter ,l.-1x(30°)“, ermittelt durch die Peakflaichen ,I|“der m*-Haupt-
resonanzen zwischen 284 und 286 eV in den C K-NEXAFS-Spektren (Standard-Normierung, s. Kap.
4.2.2) bei den Einstrahlwinkeln 30°, 55° und 90°. Die |,+-Flachen wurden nach dem Abzug des spekt-
ralen Untergrunds bestimmt.

Eine qualitative Beurteilung lber die Vorzugsorientierung der aromatischen Gesamtheit der Mono-
bzw. Multischichten erméglicht der Parameter ,,I«- 1,+(30°)“ (s. Kap. 5.5). Die |+ sind hierbei die inte-
grierten Peakflichen der m*-Hauptresonanzen, die sich aus den C K-NEXAFS-Messungen der Ein-
strahlwinkel 30°, 55° und 90° ergaben. Fir die unbehandelte PST-SAM, bei der diese m*-
Hauptresonanzen das gesamte Kohlenwasserstoffgeriist der SAM-Molekiile reprasentieren, ist mit
zunehmendem Einstrahlwinkel ein deutlicher Anstieg von I,»+- 1,:(30°) zu sehen (Abb. 6.6, links). Die-
ser Trend spricht fiir bzgl. zur Au-Oberflache vorzugsweise aufrecht orientierte PST-SAM-Molekaiile (s.

Kap. 2.2.2). Dieselbe Tendenz des Lineardichroismus ist in geringerem AusmaR fiir die beiden PST-
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SAMs, auf die der Makrocyclus-Pd(ll)- bzw. der Rotaxan-Pd(Il)-Komplex abgeschieden wurde, nach-
gewiesen worden.

Bei der TDT- bzw. TDT/DT-SAM gibt der Verlauf von |- I+(30°) die Vorzugsorientierung der Ter-
pyridylgruppen wieder (Abb. 6.6). Die Aromat-Endgruppen der bimolekularen TDT/DT-SAM sind da-
nach vorwiegend parallel, die der monomolekularen TDT-SAM vorzugsweise senkrecht zur Oberfla-
che orientiert. Das schwache AusmaR dieses Lineardichroismuseffekts kann bei den beiden SAMs in
Analogie zur in Kapitel 5.2 beschriebenen PDT-SAM auf die Flexibilitat der aliphatischen Spacergrup-
pen zurickgefihrt werden, die den Terpyridyl-Endgruppen eine Vielzahl raumlicher Orientierungen
ermoglichen. Die fur aliphatische Ketten charakteristische CH*-Resonanz bei 288.1 eV zeigt in der
winkelaufgelosten C K-NEXAFS-Messung fiir die bimolekulare TDT/DT-SAM eine Intensitatszunahme
von der 30°- zur 90°-Messung, was fir vorrangig aufrecht orientierte CH,-Ketten spricht. Im Falle der
monomolekularen TDT-SAM ist die CH*-Resonanz deutlich schwéacher ausgepragt, was im Vergleich
zur bimolekularen TDT/DT-SAM auf eine geringere Aliphat-Menge und/oder auf eine schlechtere
Vorzugsorientierung der Spacergruppen hindeutet. Das Ausmal des Lineardichroismuseffekts, des-
sen Trend ebenfalls vorzugsweise aufrecht stehende CH,-Ketten reprasentiert, ist fiir diese SAM sehr
gering. Das kann mit der Verformung bzw. der raumlichen Neuorientierung der flexiblen Spacergrup-
pen, verursacht durch die gegenseitige AbstoRung der vergleichsweise sterisch anspruchsvollen Ter-

pyridylgruppen, begriindet werden (s. Skizze in Abb. 6.7).

TDT/DT |

Abb. 6.7: Schematische Darstellung der monomolekularen TDT- und der bimolekularen TDT/DT-SAM.

Die Koordination der Zn(ll)-lonen beider SAMs verursacht schwache Verdnderungen in der Vorzugs-
orientierung der Aromatgruppen. Bei TDT/DT-Zn verhélt sich die Rontgenabsorption bzgl. m*-
Resonanzen nahezu isotrop, was auf eine partielle Neuorientierung der Aromatgruppen durch die
Zn(ll)-lonen hindeutet. Im Zuge der Zn(ll)-lonenkoordination der TDT-SAM wird die Tendenz zu vor-

zugsweise aufrecht orientierten Aromatgruppen nicht verdandert. Lediglich das AusmaR von , |-
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I,+(30°)” ist bei TDT-Zn im Vergleich zur unbehandelten TDT-SAM geringfligig groRer. Einen Einfluss
auf die Vorzugsorientierung der aliphatischen Spacergruppen (anhand der CH*-Resonanz) war im
Zuge der Zn(ll)-lonenkoordination nicht nachweisbar. Dies ist ein gutes Indiz dafir, dass die Terpy-
ridylgruppen trotz flexibler CH,-Spacerketten in den SAM-Molekiilen sterisch an der Bildung eines
oktaedrischen Bisterpyridyl-Zn(ll)-Komplexes gehindert werden. Bei den Pd(ll)-Komplexen der mit
Pyridylgruppen terminierten PDT-SAM (s. Kap. 5.5) war dies nicht der Fall: Hier war eine deutliche
Verminderung der Vorzugsorientierung von den aliphatischen Spacergruppen nachgewiesen worden,
was sich durch die koordinative Verbrickung der Pyridylgruppen mehrerer SAM-Molekiile durch
Pd(Il)-lonen erklaren lielk.

Im Folgenden soll ebenfalls anhand der m*-Resonanzen zwischen 284 und 286 eV geklart werden,
ob die Tetralactam-Liganden auf den SAMs eine durch Lineardichroismuseffekte nachweisbare Vor-
zugsorientierung zeigen. Es wurde bereits in Kapitel 2.2.2 beschrieben, dass die Manifestation des
Lineardi-chroismus von der raumlichen Ausrichtung der Ubergangsdipolmomente (TDMs) abhingig
ist, mit denen der E-Vektor des Synchrotronstrahls wechselwirken kann. Im Falle eines 6-gliedrigen
Aromaten ist die m*-Rontgenabsorption am starksten (bzw. am schwéchsten), wenn die Aromatebe-
ne parallel (bzw. senkrecht) zum einfallenden Synchrotronstrahl ausgerichtet ist. Bei einem polyaro-
matischen Molekiil, bei dem die Aromatebenen in multiple Raumrichtungen exponiert sind, kann der
E-Vektor immer — unabhingig, aus welcher Richtung der Synchrotronstrahl kommt — mit einem TDM
einer m-Bindungen wechselwirken. Deshalb ist die Vorzugsorientierung eines Ensembles, in dem viele
dieser polyaromatischen Molekiile geordnet vorliegen, mittels winkelaufgeloster NEXAFS-
Spektroskopie nicht nachweisbar. Daraus folgt, dass in einem System adsorbierter Molekiile das Auf-
treten des Lineardichroismus u. a. sowohl an die Vorzugsorientierung vieler Molekiile in der Adsor-
batschicht als auch an den rdumlichen Aufbau des einzelnen Molekiils gebunden ist. Fiir den Nach-
weis einer Vorzugsorientierung in einer Schicht orientierter organischer Molekiile, von denen jedes
mehrere raumlich unterschiedlich ausgerichtete Aromaten enthalt, ist pro Molekil eine Fraktion
tendenziell dhnlich orientierter Aromatgruppen notwendig, die als Lineardichroismusmarker dienen
kdnnen.

Der hier untersuchte tBuMC-Ligand ist u. a. aus mehreren Aromaten aufgebaut, die teilweise in
unterschiedliche Raumrichtungen zueinander orientiert sind. Die sechs den Ring bildenden Aromat-
gruppen sind aufgrund der relativ starren Konstitution des Tetralactam-Makrocyclus weitestgehend
raumlich fixiert (blau und rot markierte Gruppen in Abb. 6.8). Durch eine rontgenkristallographische
Strukturanalyse in einer Studie von Baytekin et al. [166] konnte anhand eines tBuMC-Derivates, wel-
ches der Konstitution des tBuMC-Liganden ohne die griin markierten Aromatgruppen (in Abb. 6.8)
entspricht, der rdaumliche Aufbau des Tetralactamrings beschrieben werden. Danach bildet dieser

Makrocyclus in der Kristallstruktur zwei energetisch bevorzugte Konformere, deren intramolekularer
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Aufbau sich hinsichtlich der Position und der raumlichen Orientierung der sechs ringbildenden Aro-
maten kaum unterscheidet. Die intramolekulare raumliche Orientierung dieser sechs Aromaten,
schematisch dargestellt in Abbildung 6.8 (rechts), zeigt, dass der E-Vektor des Synchrotronstrahls aus
jeder Raumrichtung mit einem Ubergangsdipolmoment eines Aromaten wechselwirken kann. Das
Ausmall eines Lineardichroismuseffekts, der sich anhand der m*-Resonanzen zwischen 284 und
286 eV manifestiert, ist deshalb fiir eine Schicht orientierter tBuMC-Liganden gering. Weitere Einflis-
se, wie das Kippen oder unterschiedliche azimutale Ausrichtungen der Tetralactam-Liganden bzgl.
der Substratoberfliche, die Uberlagerung der Signale dieser sechs ringbildenden Aromaten mit den
anderen m*-Resonanzbeitrdgen des Multischichtsystems (Signale der SAM-Aromaten, Signale weite-
rer Aromaten des Makrocyclus wie die griin markierten Gruppen in Abb. 6.8 und ggf. die Aromaten
des Achsenmolekiils beim Rotaxan), kénnen ebenfalls die Ausprdagung eines Lineardichroismusef-

fekts, der auf eine Vorzugsorientierung der Tetralactam-Ligandenschicht hindeutet, behindern.

Abb. 6.8, links: Strukturformel des tBuMC-Liganden. Rechts: Schematische Darstellungen, erstellt auf
Basis einer rontgenkristallographischen Strukturanalyse eines tBuMC-Derivates von Baytekin et al.
[166], die die tendenzielle raumliche Orientierung der den Makrocyclus bildenden sechs Aromaten
zeigen (rechts). Das in der Baytekin-Studie untersuchte Molekil entspricht formal dem tBuMC-
Liganden ohne die griin markierten Aromaten.

Dessen ungeachtet waren bei den durch die Makrocyclen- und Rotaxanmolekiile koordinierten PST-
und TDT/DT-SAM-Proben schwache Lineardichroismuseffekte in den m*-Resonanzsignalen zwischen
284 — 286 eV sichtbar, die fir eine Vorzugsorientierung dieser Tetralactam-Liganden sprechen. Im
letzten Kapitel (6.1.1) wurde bereits beschrieben, dass das Linienprofil dieser m*-Resonanzen aus
zwei dominanten Beitragen besteht. Die Lineardichroismuseffekte, die sich nach der Koordination
der Tetralactem-Liganden manifestierten, daullerten sich in einer Veranderung der Intensitatsverhalt-

nisse dieser beiden Resonanzkomponenten (Abb. 6.9, unten rechts).
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Da der ,l«- 1,+(30°)“-Parameter den Lineardichroismus fiir die Gesamtheit der sondierbaren Aro-
maten in der Multischicht erfasst, eignet er sich nicht fiir die Beschreibung der Dichroismuseffekte,
die auf die Vorzugsorientierung der Makrocyclen- oder Rotaxanmolekile zurtickgefiihrt werden kon-
nen. Bei den mit dem tBuMC-Liganden versetzten TDT/DT-Zn- bzw. TDT-Zn-Oberflichen ist die Ande-
rung von |- 1,+(30°) entsprechend schwach ausgepréagt. Die beiden auf der PST-SAM basierenden
Multischichten zeigen einen deutlich schwacher ausgepragten Lineardichroismus bzgl. des |-
l+(30°)-Parameters als die unbehandelte PST-SAM. Diese Beobachtung und die Tendenz dieses Ef-
fekts, die vorzugsweise aufrecht auf der Oberflache stehende Aromaten reprasentiert, spricht dafr,
dass der - I+(30°)-Verlauf hier durch die unter der Makrocyclen- bzw. Rotaxanschicht vergrabene

PST-SAM dominiert wird.
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Abb. 6.9: Darlegung der durch die Tetralactam-Liganden induzierten Vorzugsorientierung in den Mul-
tischichten, ermittelt durch winkelaufgel6ste C K-NEXAFS-Spektroskopie. Oben: Verlauf des Parame-
ters ,(C1/C2) - (C159:/C23¢)*, der auf der Kurvenanpassung zweier Komponenten ,,C1“ und ,,C2“ der
n*-Hauptresonanzen beruht. Fiir die Komponentenflachen gilt: C1 > C2. Unten: Zwei reprdsentative
Beispiele fir die Kurvenanpassungen der t*-Hauptresonanzen.
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Um den Lineardichroismus der Aromatgruppen in den Tetralactam-Ligandenschichten zu beschrei-
ben, wurde ein neuer Parameter eingefiihrt, der die Veranderung der Intensitatsverhaltnisse zwi-
schen den beiden *-Resonanzkomponenten quantitativ erfasst. Dafiir wurden die Linienprofile for-
mal durch zwei Komponentenpeaks (,C1“ und ,,C2“) angepasst (Abb. 6.9, unten) und die daraus re-
sultierenden Peakflachen als ,,(C1/C2) - (C130:/C23¢:)“-Parameter gegen den Einstrahlwinkel abgetra-
gen. Die Differenzbildung jedes Komponentenflachenverhaltnisses ,C1/C2“ zu seinem 30°-Wert dien-
te dem Vergleichbarmachen der verschiedenen winkelaufgeldsten NEXAFS-Experimente. Bei den mit
den Tetralactam-Liganden beschichteten TDT/DT-Zn-SAM- und PST-SAM-Proben ist ein deutlicher
Abfall des ,,(C1/C2) - (C135°/C23¢:)“-Parameters bei Einstrahlwinkeln von 30° zu 90° sichtbar. Im Ge-
gensatz dazu bleibt ,,(C1/C2) - (C130:/C23¢-)“ bei den unbehandelten PST- bzw. TDT/DT-SAMs und bei
der ,TDT/DT-Zn“-Probe bei den drei Einstrahlwinkeln naherungsweise konstant. Dies kann darauf
hindeuten, dass dieser Lineardichroismuseffekt durch die Vorzugsorientierung der Makrocylen- bzw.
Rotaxanmolekiile selbst oder durch eine durch die Abscheidung dieser Molekiile induzierte Vorzugs-
orientierung der SAM-Aromaten verursacht wird. Letzterer Effekt wurde in dhnlicher Form bei der
Koordination der PDT-SAM durch Pd(ll)-lonen beobachtet (s. Kap. 5.5).

Im Rahmen eines anderen Experiments ist ein Derivat des Tetralactam-Makrocyclus durch eine
1,3-dipolare Cycloaddition auf einer Azid-terminierten SAM immobilisiert worden (TMCA-Probe, Kap.
7.3.2). Bei der winkelaufgelosten C K-NEXAFS-Analyse dieser TMCA-Probe wurde der Lineardichrois-
museffekt, der sich in der Anderung von ,,(C1/C2) - (C130/C230:)“ duRert, in einem groReren Ausmald
als bei den hier untersuchten Proben nachgewiesen. Die einzigen Molekiilbestandteile der TMCA-
Probe, die zu den m*-Resonanzen zwischen 284 und 286 eV beitrugen, waren die sechs den Tetra-
lactam-Makrocyclus bildenden Aromaten (rot und blau markierte Gruppen in Abb. 6.8). Daraus kann
gefolgert werden, dass dieser Lineardichroismuseffekt tatsdchlich von den vorzugsorientierten koor-
dinativ gebundenen Makrocyclen oder Rotaxanen in den Multischichten herriihrt und nicht von den
vergrabenen Aromatgruppen der PST- bzw. TDT/DT-SAMs verursacht wird. Das Resultat aus dem
Experiment mit der TMCA-Probe spricht dafir, dass die Lineardichroismus-Marker bei dem tBuMC-
Liganden und bei seinem Rotaxan-derivat in der Fraktion dieser sechs ringbildenden Aromaten ent-
halten sind. Da die genaue Beziehung zwischen der rdaumlichen Orientierung dieser Aromatmarker
und dem ,,(C1/C2) - (Cl3¢/C23¢-)“-Parameter nicht bekannt ist, kann keine Aussage dariiber getroffen
werden, wie genau diese Tetralactam-Liganden bzgl. der Au-Substratoberflache raumlich (vorzugs-)
orientiert vorliegen.

Der Trend von ,,(C1/C2) - (C13¢/C23:)“ bei der monomolekularen TDT- und TDT-Zn-SAM ist der-
selbe, der bereits fir ihre Pendants in der bimolekularen TDT/DT-SAM beobachtet wurde (Abb. 6.9).
Die ,, TDT-Zn-tBuMC“-Multilage zeigt den charakteristischen Lineardichroismuseffekt, der auf die Vor-

zugsorientierung der Makrocyclenschicht hindeutet. Die Anderung des ,(C1/C2) - (Clsp:/C230°)"-
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Parameters und damit auch das Ausmal’ der Vorzugsorientierung der tBuMC-Molekiile auf der TDT-
Zn-SAM sind hier deutlich geringer als bei dem Multischichtsystem, welches auf der bimolekularen
TDT/DT-SAM basiert. Die Analyse der Linienprofile der m*-Resonanzen in den C K-NEXAFS-Spektren
(s. Abb. 6.3 in Kap. 6.1.1.) deutete an, dass auf der TDT-Zn-tBuMC-Probe eine grofRere tBuMC-Menge
abgeschieden wurde als bei der auf der bimolekularen SAM basierenden Probe. Bei der TDT/DT-Zn-
SAM wurde anhand der Zn 2p-XPS-Intensitdten eine fast achtmal hohere Zn(ll)-lonenmenge als bei
der monomolekularen TDT-Zn-SAM nachgewiesen. Daraus folgt, dass die Abscheidung des tBuMC-
Liganden auf die TDT-Zn-SAM vorzugsweise nicht durch die koordinative Terpyridyl-Zn(ll)-Terpyridyl-
Verkniipfung gepragt ist. Es liegt deshalb nahe, dass andere Wechselwirkungen, wie z. B. Van-der-
Waals-, m-ni-Stapel-Krafte und/oder Wasserstoffbriicken hierbei eine groRere Rolle spielen, was im
Einklang mit der vergleichsweise geringen Anderung des ,(C1/C2) - (Cl3y-/C230)“-Parameters bei
»TDT-Zn-tBuMC” ist (s. Abb. 6.9, oben rechts). Die bessere Vorzugsorientierung des tBuMC-Liganden
auf der TDT/DT-Zn-SAM pradestiniert die bimolekulare TDT/DT-SAM im Gegensatz zur monomoleku-
laren TDT-SAM eher fiir den Aufbau eines multimakrocyclischen Systems durch die koordinative Im-
mobilisierung des beidseitig durch Terpyridylgruppen terminierten MC-Liganden (Kap. 6.2, Abb.
6.10).
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6.2 Charakterisierung von multimakrocyclischen Systemen

In diesem Kapitel sollen die Methoden diskutiert werden, die es erlauben, aus mehreren tibereinan-
der gestapelten Makrocyclen bestehende Multischichtsysteme nachzuweisen und zu charakterisie-
ren. Die Multischichtsysteme wurden nach dem Layer-by-Layer-Ansatz (s. Kap. 3.2) durch das alter-
nierende Eintauchen einer TDT/DT-SAM in eine Metall(ll)-lonen- und in die Makrocyclenlésung her-

gestellt (Abb. 6.10, oben).

XX
E( 3D:nin> E(’ T E(‘ AE{H

EtOH / H,0 in DMF XX

TDT/DT TDT/DT-M TDT/DT-M-MC TDT/DT-(M-MC),,

MC

Metall(Il)-lonen = @ = M (Fe2* oder Zn?*)

Abb. 6.10, oben: Schema fiir das Layer-by-Layer-Verfahren zur Herstellung der multimakrocyclischen
Schichten. Unten: Die verwendeten Metall(ll)-lonen und das Symbol sowie die Strukturformel des
Makrocyclus ,MC“. Unten, rechts: Schematische perspektivische Darstellung eines Ausschnitts einer
idealen multimakrocyclischen Schicht.

Der Index ,,n“ in Abbildung 6.10 gibt die Anzahl der abgeschiedenen ,M-MC“-Einheiten (Metall(ll)-
lonen-Makrocyclus-Einheit) an. Das n = 0 reprasentiert dabei die TDT/DT-SAM, auf deren Basis das
Schichtsystem aufgebaut wurde. Im vorigen Kapitel (6.1.2) wurde bereits beschrieben, dass die bimo-
lekulare TDT/DT-SAM, hergestellt aus einer ethanolischen Thiollésung eines Aquivalentes TDT und
drei Aquivalenten DT, besser fiir die koordinative Anbindung eines Terpyridyl-terminierten Mak-
rocyclus geeignet ist als die monomolekulare TDT-SAM. Als Ligand diente hierbei der durch zwei Ter-
pyridylgruppen terminierte Tetralactam-Makrocyclus ,,MC“ (Abb. 6.10, unten). Das in EtOH/H,O
(1 :1) geloste Fe(BF,4),:6H,0- bzw. Zn(BF,),-2H,0-Salz wurde als Metallionenquelle fir die Fe(ll)- bzw.

Zn(ll)-Zwischenschichten verwendet.
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6.2.1 Qualitative Nachweise fiir das Schichtwachstum

Beim Layer-by-Layer-Aufbau des multimakrocyclischen Systems ergibt sich nach jedem Abschei-
dungsschritt eine neue oberste Lage, die entweder aus Metall(ll)-lonen- oder aus dem Tetralactam-
Makrocyclus besteht. Der qualitative Nachweis fiir die Bildung des Multischichtsystems beruht auf
dem Prinzip, einen Marker, der nach jedem Beschichtungsschritt unterschiedlich stark exponiert ist,
wahrend dieses schrittweisen Schichtwachstums spektroskopisch zu verfolgen. Bei den Fe(ll)-MC-
Multischichten bietet es sich deshalb an, die Fe(ll)-lonen oder die Donoratome ihrer Koordinations-
sphéare als Marker mittels Fe 2p-XPS oder N K-NEXAFS-Spektroskopie nach jedem Beschichtungs-

schritt zu analysieren.

Fe 2p-XPS (Al K, none, 0° Emission) N K-NEXAFS
Fe-N
~8=TDT/DT-(FeMC), Naroma: = aromat
=8=TDT/DT-(FeMC),-Fe Namia
- |N= 1 Fe 2py); 7
£ TDT/DT-{FeMC);
o - 61 :
Ta.f [ _E L] :
= 5 9] N
'-g Fe2pyp; ~ T 4 . AN i
C Li.f — .\ .\ -Ik\\ : \\ 1
2 2 5] A A " TDT/DT-(FeMC)s-Fe
= g 3 N
- Y o0 Y
£ 2% 2 “ ¢
[=] [0
= o1
T T T T T r 0 . . . . [Fe(tBuMC),](BF.),
730 725 720 715 710 705 0 1 2 3 4 e L
Bindungsenergie [eV] n 396 398 400 402
Photonenenergie [eV]

Abb. 6.11: Qualitative Nachweise fiir die Bildung der multimakrocyclischen Schichten. Links: Fe 2p-
XP-Spektren fur n=1. Mittlere Graphik: Relative Fe-Menge, ermittelt anhand der Fe 2p;/,-Peak-
flachen tiber einem Shirley-Untergrund. Die Pfeile zeigen die Reihenfolge der Praparationsschritte
bzw. die Richtung des Schichtwachstums an. Rechts: N K-NEXAFS-Spektren, aufgenommen unter
einem Einstrahlwinkel von 55°. Die Spektren wurden fiir den qualitativen Vergleich auf das Maximum
der gezeigten Energieregion normiert. Die ,[Fe(tBuMC),](BF,),“-Pulverreferenzprobe wurde aus ei-
ner CH;CN-LAsung auf eine Au-Oberflache abgeschieden.

In Abbildung 6.11 (links) sind die Fe 2p-XP-Spektren reprasentativ fiir die beiden Proben nach einem
Schichtwachstum von n = 1 dargestellt. Die Intensitat der Probe (schwarze Messkurve) nach dem MC-
Abscheidungsschritt ist vergleichsweise gering, da die aus den Fe(ll)-lonen emittierenden Photoelekt-
ronen durch den dariber liegenden Makrocyclus inelastisch gestreut werden. Die mit der Fe(ll)-
lonenlésung behandelte Folgeprobe ergibt eine groRere Intensitdt der Fe 2p-Photoemissionen (rote
Messkurve), was fir die koordinative Bindung der Fe(ll)-lonen durch die Terpyridylgruppen der MC-
Liganden spricht. Mit dem Wachstum der Multischicht ergibt sich so ein alternierendes Intensitats-

verhalten der Fe 2p-Signale, bei dem die Fe 2p-Intensitdten nach jedem Fe(ll)-Beschichtungsschritt
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zu- und nach jeder MC-Abscheidung abnehmen (Abb. 6.11, mittlere Graphik). Die Fe 2ps-
Intensitaten nehmen tendenziell mit dem Wachstum der Multischicht, d. h. mit wachsendem ,n“, zu,
was auf die damit verbundene Zunahme der Fe-Menge auf der Oberflaiche hindeutet. Der Intensi-
tatsunterschied zwischen den mit Fe(ll)-lonen und den MC-terminierten Multischichten nimmt mit
zunehmendem n (ab n = 3) zu. Dies kann auf eine kleine Fraktion reversibel gebundener Fe(ll)-lonen
hindeuten, die nach jedem Folgebeschichtungsschritt mit dem MC-Liganden z. T. wieder weggespilt
wird.

Die Fe 2p;/;-Signale liegen bei einer Bindungsenergie von ~709.8 eV. Bei der XPS-Analyse der Pul-
verreferenzprobe des [Fe(tBuMC),](BF,),-Komplexes wurde die Bindungsenergie fiir das Fe 2p;),-
Signal bei 709.6 eV nachgewiesen. Dieser Befund und die Ergebnisse anderer Studien [167,168] spre-
chen fur die Prasenz koordinativ gebundener Fe(ll)-lonen in den Multischichten.

Einen dhnlichen Nachweis fiir den erfolgreichen Layer-by-Layer-Ansatz bietet die N K-NEXAFS-
Spektroskopie. In Abbildung 6.11 (rechts) sind die N K-NEXAFS-Spektren einer durch Fe(ll)-lonen und
einer MC-terminierten Multilage (fir n = 3) dargestellt. Der Vergleich mit der Pulverreferenzprobe
des [Fe(tBuMC),](BF,4),-Komplexes bestétigt die energetischen Lagen der beiden m*-Resonanzen, die
den durch die Fe(ll)-lonen koordinierten Stickstoff (Naromai-Fe bei 399.1 eV) und die Amidgruppen im
Makrocyclus (Namig bei 400.6 eV) reprasentieren. Die Abscheidung der Fe(ll)-lonen auf die MC-
terminierte Multilage machte sich hier in einer relativen Intensitdtszunahme der Naoma-Fe-Tt*-
Resonanz bzw. in der Intensitdtsabnahme der m*-Resonanz bei 398.5 eV (Naoms:) bemerkbar. Die
relative Intensitdt der Amid-t*-Resonanz ist in beiden Multischichten konstant, da die geringe Men-
ge der koordinativ gebundenen Fe(ll)-lonen die aus der MC-Schicht emittierten Elektronen nicht ab-

schwéachen kann.

6.2.2  Schichtdickenabschatzung und Vorzugsorientierung der Multimakrocyclenschichten

Eine Moglichkeit, das Wachstum des Multilagensystems nach einem quantitativen Ansatz zu verfol-
gen, ist die Abschatzung der Schichtdicke, die sich nach jedem erfolgreichen MC-Abscheidungsschritt
nachweisbar vergroRert. Mit der XP-Spektroskopie konnen Schichtdickenwerte adsorbierter Schich-
ten nach dem Prinzip der Abschwachung der Substratsignale bestimmt werden. Die aus den Substrat-
atomen emittierten Photoelektronen werden durch die dariiber abgeschiedene Adsorbatschicht
teilweise inelastisch gestreut, was sich in einer Intensitatsabschwachung der Substratphotoemission
im Zuge der Oberflachenbeschichtung widerspiegelt (s. dazu Kap. 2.1.5). Bei den hier untersuchten
Oberflachen wurde die unter Al K,-Anregung intensivste Photoemission ,Au 4f;,“ verwendet. Die

Intensitatswerte fiir das unbeschichtete Au-Substrat (,,IO(Au4f7/2)”) und die beschichteten Gold-

oberflachen (,,I(Au4f7/2)”) wurden durch die Integration der Peakflache Ulber einem Shirley-
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Untergrund im Bindungsenergieintervall zwischen 81 bis 86 eV ermittelt. Die Schichtdicken d lieRen

sich daraus anhand der Gleichung 6.1 berechnen:

d = MKE) - cos?9 - In [%} (6.1)

A(KE) ist die mittlere freie Weglange der Au 4f;/,-Photoelektronen (unter Al K,-Anregung) und wur-
de gemaR der in Kapitel 2.1.5 diskutierten Studien [31-35] fiir die entsprechende kinetische Elektro-
nenenergie von KE =1402 eV zu einem A(KE)-Wert von 3.8 nm bestimmt. Alle Oberflachen sind
unter den Emissionswinkeln 9 = 0° und 60° gemessen und die aus ihnen resultierenden d-Werte ge-
mittelt worden. Fiir die XPS-Messung zur Bestimmung von IO(Au4f7/2) wurde eine unbehandelte

und durch Ar*-lonensputtern gereinigte Goldoberfliche verwendet.

Fe(ll)-Serie Zn(ll)-Serie
£ 74 “a 7
v —
S 61 Ne o E 6
g B £ ]
3 4 £ 4
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£ 2] - 2,
= 4
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n n
....... Lineare Anpassung: d(n)=a-n+b m Schichtdicke TDT/DT-(FeMC),
Residuum = 0.9762 ® Schichtdicke TDT/DT-(FeMC),-Fe
a=1.4540.075 @ Schichtdickenzuwachs s
b=122+0.214 A Schichtdicke TDT/DT-(ZnMC),

Abb. 6.12: Abschatzung der Schichtdicke d und des Schichtdickenzuwachses s, basierend auf der
Abschwachung der Au 4f;/,-Photoemission (hv = Al K, mono)- Die berechneten d- bzw. s-Werte einer
Probe wurden jeweils fiir die Emissionswinkel 0° und 60° gemittelt. Fiir die lineare Anpassung sowie
fir die Berechnung der Werte des Schichtzuwachses wurde der Ausreiller der Schichtdickenabschat-
zung (markiert durch den Pfeil) nicht mit einbezogen. Die MC-terminierte Probe n = 5 der Fe(ll)-
Multischicht wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht separat hergestellt.

Die Ergebnisse der Schichtdickenabschatzung fiir die auf den Fe(ll)-lonen und MC-Liganden basieren-
den Multilagen sind in Abbildung 6.12 (links) aufgefiihrt. Die Zunahme der Schichtdicke verlauft mit

ansteigendem ,n“ in guter Naherung linear, was durch eine entsprechende Anpassung der Mess-
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punkte durch eine lineare Funktion gestiitzt wird. Die d-Werte fiir die durch Fe(ll)-lonen und MC-
terminierten Proben eines ,,n“ stimmen mit einer Ausnahme (n = 2, s. Pfeilmarkierung in Abb. 6.12,
links) gut miteinander Gberein. Aus der linearen Natur der Schichtdickenzunahme kann geschlossen
werden, dass der Schichtzuwachs, der bei jedem MC-Abscheidungsschritt erreicht wird, in guter Na-
herung konstant ist. Die Werte fiir den Schichtdickenzuwachs s, die ebenfalls im Graphen der Abbil-
dung 6.12 (links) gegen ,n“ abgetragen sind, wurden anhand der Gleichung 6.2 fiir die Proben n > 1

(ohne den Ausreilder bei n = 2) berechnet:

_ d—dp=o
§=— (6.2)

Die ndherungsweise Konstanz des Schichtzuwachses spricht fir eine konstante und ab dem System
n =2 fiir nahezu quantitative Koordinationsreaktionen. Dieser Trend deutet ebenfalls darauf hin,
dass die Einflisse unspezifischer bzw. nicht-koordinativer Adsorption (s. dazu Kap. 6.1.1) von MC-
Molekiilen bei diesem System eine untergeordnete Rolle spielen. Das Layer-by-Layer-Verfahren mit
den Fe(ll)-lonen und den MC-Liganden als Ausgangsstoffen ist unter den hier verwendeten milden
Reaktionsbedingungen gut kontrolliert und ein sukzessives Wachstum einer multimakrocyclischen
Schicht nachgewiesen. Aus diesem Ergebnis geht ebenfalls hervor, dass der Praparation von Fe(ll)-
MC-Multischichten mit n > 5 grundsatzlich nichts im Wege steht.

Ein gegenteiliges Verhalten wurde bei dem nach demselben Verfahren hergestellten Schichtsys-
tem beobachtet, bei dem die Terpyridylgruppen durch Zn(ll)-lonen koordiniert wurden (Abb. 6.12,
rechts). Der Schichtdickenwert der Multilage nach der ersten MC-Abscheidung entspricht mit einem
Wert von ~2.5 nm dem, der bereits fiir die korrespondierende Fe(ll)-Probe ermittelt wurde. Dies
spricht fir eine erfolgreiche Abscheidung der ersten Makrocyclenschicht, so wie es bereits flir das
korrespondierende Schichtsystem mit dem tBuMC-Liganden beschrieben wurde (s. Kap. 6.1). Die
Probe, bei der die Zn(ll)-lonen- und MC-Abscheidungsschritte alternierend jeweils neunmal durchge-
flihrt wurden, erreichte einen fiir neun tibereinander gestapelte MC-Liganden zu geringen Schichtdi-
ckenwert. Dieses Resultat zeigt, dass kein kontrolliertes Schichtwachstum auf Basis der Zn(ll)-lonen
nach dem hier verwendeten Verfahren moglich ist. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass Zn(ll)-
Bisterpyridyl-Komplexe eine geringere Stabilitat als die entsprechenden Fe(ll)-Komplexe besitzen. In
einer Studie von Hofmeier und Schubert [159], in der die Verlinkung von Polymerketten durch dhnli-
che Bisterpyridyl-Zn(Il)- bzw. Fe(ll)-Komplexe untersucht wurden, konnte ein dhnliches Verhalten
nachgewiesen werden. Danach befinden sich die Bisterpyridyl-Metall(ll)-lonenkomplexe in der Lo-
sung im Gleichgewicht mit ihren Monoterpyridyl-Komplexen. Wahrend die Lage dieses Gleichge-
wichts bei den Fe(ll)-Komplexen stark zu den Bisterpyridyl-Komplexen tendiert, ist dies fir dies Zn(ll)-

Komplexe nicht der Fall. Bei jedem neuen MC-Abscheidungsschritt wird aufgrund der Reversibilitat
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dieser Zn(ll)-Bisterpyridyl-Komplexbildung nur eine sehr geringe Menge des Makrocyclus abgeschie-
den.

Aus den Ergebnissen der Schichtdickenabschatzung der Fe(ll)-MC-Multischichtserie ging ein mitt-
lerer Schichtzuwachs von s = 1.3 £ 0.2 nm [169] hervor. Dieser Wert ist vergleichsweise gering fir
die Molekiillange des MC-Liganden, fir den eine Distanz zwischen den beiden Terpyridylgruppen von
3.4 nm ermittelt wurde [170]. Der kleine Wert fiir den Schichtdickenzuwachs kann auf folgende zwei
Ursachen zuriickgefiihrt werden: Die MC-Liganden kdnnten zum einen in der Multischicht entlang
ihrer Molekillangsachse zur Oberflachennormale rdumlich gekippt vorliegen, wodurch die Dicke
einer MC-Schicht kleiner als der berechnete Abstand zwischen den Terpyridylgruppen wird. Ein sol-
cher Effekt ist an einem organischen Multischichtsystem, welches ebenfalls auf der Koordinations-
chemie beruht, durch Ishada et al. beschrieben worden [88]. Die zweite Ursache ist auf das Modell,
welches hinter der Berechnung fiir die Schichtdicken bzw. hinter den ermittelten A-Werten steht,
zurickzufihren (s. Kap. 2.1.5). Dieses Modell basiert auf isotropen Proben mit einer homogenen
Elementverteilung in der Informationstiefe von 3A. Letzteres trifft auf die hier untersuchten Mak-
rocyclen und ihre Multischichten nicht zu. Die Atomverteilung ist wegen der Kavitadt des Tetralactam-
Makrocyclus nicht homogen. Es liegt deshalb nahe, dass die Dichte dieser Multischicht geringer als
fir die organischen Systeme (s. Kap. 2.1.5, Tabelle 2.1) ist, auf der der Wert fir die mittlere freie
Weglinge A beruht. Der A-Wert musste danach fur die Multimakrocyclen groBer sein als der, welcher
hier verwendet wurde. Intermolekulare Abstdnde bzw. Kavitdten zwischen den MC-Fe(ll)-Stapeln
konnten ebenfalls zu diesem Effekt beigetragen haben. Die ermittelten Schichtdickenwerte sind des-
halb in guter Naherung untereinander vergleichbar, d. h. der lineare Trend entspricht der Realitat.
Die d-Werte sind jedoch durch einen groRen systematischen Fehler gekennzeichnet.

Es ist davon auszugehen, dass das Verfahren zum Aufbau der Fe(ll)-MC-Multischichten nicht kon-
trolliert ablaufen kann, wenn die beteiligten Makrocyclen in rdumlich ungeordneter Form vorliegen
wirden. Um dies zu iberprifen, wurden die durch den MC-Liganden terminierten Multischichten flr
n=1 und n=3 durch winkelaufgeloste CK-NEXAFS-Spektroskopie analysiert und die m*-
Hauptresonanzen zwischen 284 und 286 eV nach dem in Kapitel 6.1.2 beschriebenen Verfahren aus-
gewertet. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind in Form des ,,(C1/C2) - (C13¢:/C23¢-)“-Parameters
gegen den Einstrahlwinkel abgetragen (Abb. 6.13). Dieser Parameter beschreibt dabei den Linear-
dichroismuseffekt, der auf die Vorzugsorientierung der Makrocyclen rickfihrbar ist. Fiir beide Fe(ll)-
MC-Multischichten wurde der gleiche Lineardichroismustrend nachgewiesen, der schon fir die
,TDT/DT-Zn-tBuMC“-Probe ermittelt wurde. Dies spricht fur eine Vorzugsorientierung der durch die
Fe(ll)-lonen koordinativ gebundenen MC-Liganden. Der Lineardichroismuseffekt ist bei den MC-
Schichten deutlich geringer. Pragmatisch betrachtet, konnte dies ebenfalls auf eine geringere Vor-

zugsorientierung der MC-Liganden gegeniiber der mit dem tBuMC-Molekil terminierten Schicht hin-
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deuten. Da jedoch die genaue Beziehung zwischen der raumlichen Orientierung der hier untersuch-
ten makrocyclischen Liganden und dem ,(C1/C2) - (C130/C23¢°)“-Parameter unbekannt ist, kbnnte
beispielsweise ein anderer Kippwinkel der MC-Liganden eine andere Auspragung des Lineardichrois-
museffekts bewirken. Die Resultate in Kapitel 6.1.2 sprechen dafiir, dass die aromatischen Linear-
dichroismusmarker ein Bestandteil des Tetralactamrings sind (s. Abb. 6.8; rot und blau markierte
Aromatgruppen). Die endstdndigen Aromatgruppen des MC-Liganden, die sich an der duRersten
Schicht des Multilagensystems befinden, tragen ebenfalls zu den m*-Hauptresonanzen bei. Diese
kénnen im Gegensatz zur TDT-Zn-tBuMC-Schicht, bei der diese endstandigen Aromaten nicht vor-
handen sind, die Auspragung des Lineardi-chroismus in den nm*-Hauptresonanzen behindern, da die

Lineardichroismusmarker unter diesen endstandigen Aromaten lokalisiert sind.
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Abb. 6.13, links: Quantifizierung des auf die Makrocyclen riickfiihrbaren Lineardichroismus auf Basis
winkelaufgel6ster C K-NEXAFS-Spektroskopie. Die ,TDT/DT-Zn-tBuMC“-Probe aus Kapitel 6.1.2 dient
dem Vergleich der beiden auf Fe(ll)-lonen und auf den MC-Liganden beruhenden Multischichten.
Mitte und rechts: Energieregion der m*-Resonanzbeitrdge, auf denen der ,,(C1/C2) - (C135:/C23¢-)“-
Parameter beruht (Standard-Normierung fur die NEXAFS-Spektren, s. Kap. 4.2.2).
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6.3 Zusammenfassung

Die Ausfiihrungen in diesem Kapitel haben gezeigt, dass alle drei Tetralactam-Liganden (tBuMC, MC
und Rot, s. Abb. 6.1) koordinativ auf den verwendeten SAMs (PST, TDT/DT) immobilisierbar sind. Die
Makrocyclen und das Rotaxan konnten dabei anhand ihrer lod- (bei ,Rot“), Aromat-, Amid-
Markergruppen qualitativ mittels NEXAFS- und XP-Spektroskopie nachgewiesen werden. Mit Hilfe
der XPS wurden weitere qualitative Nachweise indirekter Natur erzielt, die darauf beruhen, dass die
Photoemissionen vergrabener Emitteratome von den darliber liegenden Tetralactam-Liganden abge-
schwacht werden. Dafir konnte sowohl die Abschwachung der Au-Substratsignale (Peakflachenver-
héltnis C 1s/Au 4f;;, und Schichtdickenabschatzung) als auch die der Metall(ll)-lonenzwischen-
schichten (Zn 2p- und Fe 2p-XPS) herangezogen werden.

Mit der winkelaufgelosten C K-NEXAFS-Spektroskopie wurde die Vorzugsorientierung der SAM-
Molekiile ermittelt. Der dabei gefundene Lineardichroismus spricht bei allen der hier verwendeten
SAMs (PST, TDT/DT und TDT) fir bzgl. zur Au-Oberfliche vorzugsweise aufrecht orientierte Molekiile.
Ein weiterer Lineardichroismuseffekt, der auf eine Vorzugsorientierung der immobilisierten Tetral-
acatm-Liganden hindeutet, konnte anhand der n*-Resonanzbeitrdge zwischen 284 und 286 eV in den
winkelaufgelésten C K-NEXAFS-Spektren nachgewiesen und durch den ,(C1/C2) - (Cl30/C23¢°)"-
Parameter quantifiziert werden. Die koordinativ gebundenen Tetralacatm-Liganden auf der PST- und
der bimolekularen TDT/DT-SAM zeigten dabei eine Vorzugsorientierung, wahrend analoge Effekte
der Makrocyclen auf der monomolekularen TDT-SAM nicht nachweisbar waren. Die monomolekulare
TDT-SAM tendierte zur nicht-koordinativen bzw. zur unspezifischen Wechselwirkung mit dem
tBuMC-Liganden. Dieses Ergebnis spricht dafiir, dass die bimolekulare TDT/DT- gegeniiber der mo-
nomolekularen TDT-SAM das geeignetere Templat fir den Aufbau eines multimakrocyclischen Sys-
tems mit dem MC-Liganden ist.

Die Bildung eines multimakrocyclischen Schichtsystems durch den beidseitig durch Terpy-
ridylgruppen terminierten MC-Liganden war mit Fe(ll)-, aber nicht mit Zn(ll)-lonen méglich. Das dabei
verwendete Layer-by-Layer-Verfahren ist fir den Aufbau einer Fe(ll)-MC-Multischicht von mindes-
tens funf Gbereinander gestapelten Markocyclen kontrolliert durchfiihrbar. Die Ergebnisse bestati-
gen, dass der Abscheidung weiterer Fe(ll)-MC-Multischichten nach diesem Verfahren nichts im Wege

steht.

95



Koordinative Immobilisation makrocyclischer Liganden auf SAMs

96



Immobilisation durch 1,3-dipolare Cycloaddition

7 Immobilisation durch 1,3-dipolare Cycloaddition

In Kapitel 6 wurde die Immobilisation von Makrocyclen- und Rotaxanmolekdlen, basierend auf Koor-
dinationschemie, eingehend behandelt. Als zweite Strategie zur Fixierung funktioneller z. T. makro-
cyclischer Kopfgruppen fand die 1,3-dipolare Cycloaddition (oder auch , Klickreaktion”) eines organi-
schen Azids mit einem Alkin zu einem 1,2,3-Triazol-Heterocyclus Anwendung [171] (Abb. 7.1). Die
hohen Ausbeuten unter relativ milden und einfach handhabbaren Reaktionsbedingungen [172,173]
machen diese Cycloaddition auch fiir raumlich begrenzte, an Oberflachen stattfindende Reaktionen
attraktiv [174].

Das organische Azid war bei allen hier diskutierten Reaktionen als funktionelle Kopfgruppe an eine
aliphatische SAM gebunden (Abb. 7.1, ,,Azid-SAM*“). Die zu immobilisierenden Vorlaufer fiir supramo-
lekulare Applikationen wurden als Substituenten (,,-R“) in Form eines Alkins in die Klickreaktion ein-
gebracht. Die 1,3-dipolare Cycloaddition lasst generell zwei verschiedene Reaktionsprodukte zu (Abb.
7.1, zweite Zeile). Die Arbeitsgruppe um K. B. Sharpless fand 2002 heraus, dass die Regioselektivitat
dieser Cycloaddition durch die Benutzung katalytischer Mengen von Cu(l) zugunsten des 1,4-
Produktes stark erhéht werden kann [14]. Bei den hier diskutierten Proben wurde das Cu(l) in situ
durch die Reduktion von Cu(ll) erzeugt. Dabei wurde CuSQO, als Cu(ll)-Quelle benutzt und in situ durch

Natriumascorbat (NaAsc) reduziert.

cu(l)y, N=N
Au —&H,M + //R % Au —sH,rfL/)‘R
1 1

50°C, 2.5,

) ) EtOH/H,0 )
Azid-SAM Alkin 1,2,3-Triazol

(starker Uberschuss
des 1,4-Produktes)

A J/Ohne Cu(1)as

N=N N=N

17 4 17
Au —S\H,N\/)‘R + |Au s [N~ Mischung dieser
11 1 R»S —1,2,3-Triazole

1,4-Produkt 1,5-Produkt

Abb. 7.1, obere Zeile: Reaktionsschema der 1,3-dipolaren Cycloaddition (,Klickreaktion“) so, wie sie
fiir diese Studie durchgefiihrt wurde. Die durch den Cy;-Aliphaten gestiitzte ,Azid-SAM“ war der Vor-
laufer fur alle charakterisierten 1,2,3-Triazole. Untere Zeile: Nichtregioselektiver Reaktionsweg bei
Verzicht von Cu(l).
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In Abbildung 7.2 sind die fiir diese Studie verwendeten Alkine, die fiir die Klickreaktionen zum Einsatz
kamen, aufgefiihrt. Das 1-Hexin diente hierbei als Referenz, um die Reaktionen der anderen Alkine,
welche kiinftig als Template fir supramolekulere Applikationen eingesetzt werden, zu beurteilen. Die
Kavitaten von KE und TMCA koénnen fiir die Bindung von Gastmolekiilen benutzt werden. In einer
Studie von 2011 wurde nachgewiesen, dass das GA-Molekiil eine GrolRe besitzt, die es diesem Mole-
kil erlaubt, als Gast iber Wasserstoffbriicken in die Kavitdt eines TMCA-Analogons zu binden [175].
Das immobiliserte GA kann deshalb seinerseits als potentielle Bindungsstelle fiir den Tetralactam-
Makrocyclus agieren. Die Terpyridylgruppe von EPT kann in Analogie zur TDT-SAM (s. Kap. 6) als im-

mobilisierter Anker fir Koordinationsreaktionen dienen.

1-Hexin KE EPT GA TMCA

”

Abb. 7.2: Alle Alkine, die firr die Klickreaktionen im Rahmen dieser Studie Anwendung fanden. KE =
Kronenether, EPT = 4-Ethinylphenyl-2,2/:6,2"-terpyridin, GA = Glycin-Anhydrid-Derivat, TMCA = Te-
tralactam-Makrocyclus-Alkin.

Im Folgenden werden zunachst die spektralen Charakteristika der Azidgruppe als immobilisierter
Ausgangsstoff der Klickreaktion und ihr Abbau durch die Rontgenstrahlung beleuchtet. Die Charakte-
risierung des Reaktionsproduktes, das 1,2,3-Triazol, sowie der eingeflihrten Templatgruppen wird in
den Kapiteln 7.2 und 7.3 behandelt. Der Einfluss der fir die Cycloaddition verwendeten Reaktionsbe-
dingungen auf die SAM-Qualitat soll anhand der CNSO-Elementverteilung und der Analyse des AusS-

Interfaces am Beispiel der EPT-Probe in Kapitel 7.4 diskutiert werden.
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7.1 Spektrale Charakteristika der Azidgruppe

Organische Azide sind energiereiche und vielseitig einsetzbare Reagenzien, deren Anwendung weit
Uber den Einsatz als 1,3-Dipol in den Huisgen-Cycloadditionen hinausgehen [176]. Aufgrund ihres
Vermogens, durch Energiezufuhr N,-Molekiile abzuspalten, sind die Azidgruppen in organischen Ver-
bindungen relativ instabil. Fir an Rontgenstrahlung gebundene Methoden wie XPS und NEXAFS
ergibt sich daraus das Problem, die Azidgruppen im intakten Zustand nachzuweisen. Die Zuordnung
aller dem Azid bzw. dessen Zerfallsprodukt(en) zugehorigen spektralen Merkmale ist fir die Spek-
treninterpretation der in den folgenden Kapiteln diskutierten Proben, welche durch die 1,3-dipolaren
Cycloadditionen hergestellt wurden, zwingend notwendig. Der strahleninduzierte Degradationspro-
zess der Azid-SAM (Abb. 7.1) ist aus diesem Grund sowohl fiir die N 1s-XPS als auch fir die N K-
NEXAFS-Spektroskopie genauer untersucht worden.

Nicht nur die Tatsache, dass sie dem photoneninduzierten Zerfall unterliegen, sondern auch ihr
zwitterionischer Charakter und die zahlreichen n-Orbitale machen die Azidgruppe zu einem interes-
santen Studienobjekt fir die XP- und die NEXAFS-Spektroskopie. Die Bindungszustande innerhalb
einer Azidgruppe lassen sich am besten durch die mesomeren Grenzformeln in Abbildung 7.3 wie-
dergeben. Die drei Stickstoffzentren sind nahezu linear angeordnet. Sie spannen laut quantenchemi-
schen Berechnungen einen Winkel von ~173° auf [177]. Die Grenzstrukturen 1 und 2 zeigen eine
Lokalisation der positiven Ladung am mittleren N-Atom und eine Delokalisierung der negativen La-
dung auf die beiden angrenzenden N-Zentren. Eine dritte mesomere Grenzformel (3) mit einer posi-
tiven Ladung am endstiandigen Stickstoffatom wird in manchen Fachpublikationen mit angefiihrt
[176,178]. Sie entspricht jedoch von allen Angefiihrten am wenigsten der ,wahren” Ladungsvertei-
lung innerhalb einer Azidgruppe, da das dulRere N-Atom mit der positiven Ladung hier nicht konform

mit der Elektronenoktettregel geht [179].

5
No e N N ® s N
N/,N <—> N/N <> N/N = & /N
R~ R0 Rv© RN
1 2 3 4

Abb. 7.3: Mesomere Grenzstrukturen eines organischen Azids (1-3) und die resultierende Verteilung
der Partialladungen innerhalb einer Azidgruppe (4).
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7.1.1 N 1s-XPS

Der durch die Rontgenstrahlung verursachte Zerfall der Azidgruppe wurde an einer Labor-XPS-
Apparatur unter Verwendung monochromatisierter Al K,-Strahlung beobachtet. Zur detaillierten
Verfolgung des Degradationsprozesses war eine Verkirzung der Messdauer fiir jedes N 1s-Spektrum
bzw. jeden Messpunkt des Experiments notwendig. Die Dwell-Time wurde von den lblichen 500 ms
auf 250 ms reduziert und pro N 1s-Spektrum im BE-Bereich von 395 — 410 eV (0.1 eV Schrittweite)
nur sechsmal anstatt ca. 15-mal akkumuliert (Standardmessparameter s. Kap. 4.1.1). Daraus ergibt
sich eine Messdauer von ~4 min pro N 1s-Spektrum. Die etwa zweiminitige Anlaufphase des Elekt-
ronenanalysators, in der die Probe bereits mit voller Leistung bestrahlt wird, ist bei der Ermittlung
der Bestrahlungsdauer ebenfalls beriicksichtigt worden.

In Abbildung 7.4 sind die Ergebnisse der Messreihe zusammengefasst. Jedem Einzelspektrum der
Messreihe wurde formal die Bestrahlungszeit nach vollendeter Spektrenaufnahme zugeordnet. Die
Einzelspektren geben also nicht jeweils den exakten Probenzustand nach der genannten Gesamtbe-

strahlungsdauer wieder, sondern den Uber die vierminitige Spektrenmessdauer gemittelten Zustand.

Azid 10
Zerfallsprodukt(e) —_ =— Gesamt N-Menge
Messkurve < 0994 .
142 min = 08 TQ > Azd
— e ’ . —a— Zerfallsprodukt(e)
= - T e — .
= - o 0,74 ]
w = 06 '
k= P . £ 05
= ,/‘."‘\\ BN 34 min % 0.4
=
@ 404.2 400.9-- o 400.3 © 0,3
£ AU\ 02 A
= / J/\\ 6 min E o011 e 4
o N N g o
408 406 404 402 400 398 396 "0 20 40 60 80 100 120 140

Bindungsenergie [eV] t [min]

Abb. 7.4: In situ-Strahlenschadenmessreihe an der Azid-SAM unter Einwirkung monochromatisierter
Al K,-Strahlung. Links: Peakfits der N 1s-XP-Spektren. Rechts: Quantitative Auswertung der Einzel-
peakfits. Die roten Pfeile markieren die Messzeitpunkte der links gezeigten Spektren. Die Peakflachen
wurden auf die Gesamtpeakflache des ersten Spektrums nach sechsminiitiger Bestrahlungsdauer
normiert.

Die Kurvenanpassung des Azidbeitrages in den Spektren erfolgte gemaR der Stickstoffstéchiometrie
des Azids durch drei Komponentenpeaks gleicher Flachen (Abb. 7.4, links). Die energetischen Ab-
stande aus den Kurvenanpassungen der Azidpeaks blieben im Verlauf der Messreihe nahezu kon-
stant. Die hochenergetische Komponente bei BE =404.2 eV ist in Einklang mit der Azidmesomerie

(Abb. 7.3) und mit anderen Studien [180,181] dem mittleren, positiv geladenen N-Atom innerhalb
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der Azidgruppe zuordenbar. Die beiden anderen Komponenten beschreiben folglich die restlichen
Stickstoffzentren. Im Verlauf der Messung kam sukzessive ein weiterer Intensitdtsbeitrag bei
399.9 eV auf, der das Zerfallsprodukt reprasentiert. Im Verlauf der Zerfallsreihe nahm die Halbwerts-
breite dieses Beitrags um etwa 0.5 eV zu, was auf das Aufkommen von mindestens einer weiteren
Stickstoffspezies hindeutet.

Der Graph der quantitativen Auswertung (Abb. 7.4, rechts) zeigt einen flr physikalische Zerfalls-
prozesse typischen exponentiellen Abfall der Gesamtstickstoffmenge (schwarze Kurve). Durch die
Kurvenanpassung aufgeschlisselt, ergeben sich fir den Azidbeitrag ebenfalls ein exponentieller Ab-
fall und im zeitlichen Verlauf eine Zunahme fiir die Zerfallsprodukte. Die Halbwertszeit der Azidgrup-
pen unter den gegebenen Bedingungen betrdgt etwa eine halbe Stunde (siehe ,34-min-Spektrum®).
Die Gesamtstickstoffmenge pendelt sich bis zum Ende der beobachteten Bestrahlungsdauer auf etwa
ein Drittel der urspriinglichen Stickstoffmenge ein, was fiir die Abspaltung eines N,-Molekdls spricht.
Aus anderen Studien ist bekannt, dass die photolytische N,-Abspaltung ein reaktives Nitren hinter-
lasst, welches konzertiert weiterreagiert [182,183]. Fiir ein wie in diesem Fall betrachtetes Nitren an
einer CH,-Kette ergeben sich zwei wahrscheinliche Reaktionswege und -produkte. Der erste Reakti-
onsweg ist die 1,2-Verschiebung eines H-Substituenten am a-C-Atom, woraus ein Imin (—HC=NH)
hervorgeht [182,183]. Aus dem zweiten Reaktionsweg, einer formalen intermolekularen Nitren-
Dimerisierung, resultiert eine Azoverbindung (—N=N-) [182]. Es ist anzunehmen, dass die intramole-
kulare Iminbildung durch die raumliche Ndhe des H-Substituenten gegeniiber der intermolekularen
Reaktion klar bevorzugt ist. Eine genaue Zuordnung der funktionellen Gruppen auf Grundlage der
Bindungsenergie ist jedoch nicht moglich. Sowohl fur Imin- [184] als auch fir Azobricken [185,186]

werden bei etwa 400 eV N 1s-Signale beobachtet.

7.1.2 N K-NEXAFS

Die XPS-Analyse in Kapitel 7.1.1 hat bereits gezeigt, dass sich die N 1s-Rumpfniveauenergie des parti-
al positiv geladenen Stickstoffatoms stark von der der beiden anderen N-Zentren unterscheidet. Auf-
grund der Prasenz des ausgepragten n-Systems und der heterogenen Partialladungsverteilung inner-
halb des Azidrests (s. Abb. 7.3) sind deshalb t*-Resonanzen unterschiedlicher Lage und Intensitat zu
erwarten.

In der Nahkantenregion des N K-Rontgenabsorptionsspektrums sind vier unterschiedliche Intensi-
tatsbeitrage an m*-Resonanzen zu sehen (Abb. 7.5). Eine genaue Zuordnung der Signale zu den Stick-
stoffatomen der Azidgruppe ist mit einer auf der Dichte-Funktional-Theorie (DFT) basierenden Spek-
trensimulation maoglich [187]. In Abbildung 7.5 (links) ist der Vergleich zwischen experimenteller

NEXAFS-Messung und Simulation dargestellt. Als simuliertes Modell diente das von der Oberflache
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geloste Thiolmolekdl der Azid-SAM. Fir jedes N-Atom der Azidgruppe wurde formal ein N K-NEXAFS-
Spektrum berechnet, wobei die mesomeren Grenzformeln 1 und 2 aus Abbildung 7.3 gleichwertig
berlicksichtigt wurden. Die energetische Lage der simulierten Resonanzen wurde auf die 400.9-eV-
Resonanz des experimentellen Spektrums referenziert. Die Simulation gibt in diesem Fall die relative

Lage sowie die relativen Intensitdten der m*-Resonanzen zueinander wieder.

400.9

399.6 H 403.9 l

| 4025
\/—\ Experiment (55°)

Au -5 (CH,)1;—N;

Normierte Intensitdten [rel. Einh.]
Normierte Intensitadten [rel. Einh.]

—90°

—_— 30
—90°-30"

Simulation
#1 # #3

| ' I 4 I ' I ' I 4 I I N T T T T T T T T T
397 399 401 403 405 407 397 399 401 403 405 407

Photonenenergie [eV] Photonenenergie [eV]

Abb. 7.5: m*-Regionen der Azid-SAM N K-NEXAFS-Spektren nach einer Bestrahlungsdauer von
~4 min. Flr jeden Winkel wurde ein neuer Spot auf der Probe vermessen. Linker Kasten: Vergleich
zwischen experimentell ermittelter und simulierter N K-Kante. In der Simulation gibt die schwarze
Kurve die Summe aus den drei Einzelspektren (blau, grin, rot) an, welche mit den N-Atomen der
Azidgruppe korrespondieren. Rechter Kasten: Lineardichroismus anhand der Spektren unter 90° und
30° Einstrahlwinkel.

Die Summenkurve der fiir die N-Atome simulierten Spektren stimmt sehr gut mit der experimentell
ermittelten Messkurve Uiberein, was die Prasenz der immobilisierten Azidgruppen bestatigt. Des Wei-
teren erlaubt die Simulation der einzelnen N-Zentren eine genaue Zuordnung der gemessenen Reso-
nanzen zu den N-Atomen, von denen der Elektroneniibergang vom N 1s-Rumpfniveau in die m*-
Molekilorbitale ausgeht. So werden die Signale bei 402.5 und 403.9 eV von zwei Elektronenibergan-
gen, ausgehend von dem N 1s-Niveau des partial positiv geladenen N-Atoms, in zwei verschiedene
r*-Molekilorbitale (formal: N(2) 1s2>nt*‘ und N(2) 1s>1**“) dominiert. Die energetische Absenkung
des positiv geladenen N 1s-Niveaus spiegelt sich ebenfalls in der hohen Bindungsenergie der N 1s-XP-

Spektren wider (s. Kap. 7.1.1). Die beiden energetisch tiefer liegenden n*-Resonanzbeitrége bei 399.6
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und 400.9 eV werden jeweils zwei N 1s>mt*-Elektronenibergiangen der Atome N(1) und N(3) zuge-
ordnet.

Das Auftreten von Lineardichroismus der Signale bei 399.6 und 402.5 eV lasst auf eine Vorzugs-
orientierung der endstdndig an den Aliphaten gebundenen Azidgruppe schlieBen (Abb. 7.5, rechts).
Die Tatsache, dass nur diese beiden Signhale die anisotrope Intensitatsanderung zeigen, kann daher
rihren, dass die m*-Orbitale, in die angeregt wird, eine dhnliche raumliche Ausrichtung bzw. die glei-
che Symmetrie haben. Denkbar wére auch, dass es sich bei den korrespondierenden Elektroneniber-
gdngen um eine Anregung, ausgehend von den N-Atomen 2 und 3, in ein und dasselbe mt*-Orbital

handelt.

= 4min

Norm. Intensitat [rel. Einh.]

396 400 404 408 412 416 420 424 428
Photonenenergie [eV]

Abb. 7.6: N K-NEXAFS-Strahlenschaden der Azid-SAM nach unterschiedlichen Bestrahlungszeiten.
Alle Spektren wurden unter konstantem Einfallswinkel des Synchrotronstrahls von 55° aufgenom-
men. Bei der Reduktion der Spektren (s. Kap. 4.2.2) wurde auf die Normierung auf die Zahlrate der
Nachkantenregion verzichtet.

Der strahleninduzierte Zerfall der Azidgruppen wurde lber einen Zeitraum von 90 min mittels N K-
NEXAFS-Spektroskopie verfolgt. Ahnlich wie im vorigen Kapitel durch die XPS charakterisiert, duRert
sich der Azidzerfall in einer Abnahme der Stickstoffmenge (Abb. 7.6). Die Abnahme der Zahlrate in
der Nachkantenregion ab etwa 425 eV reprasentiert die Abnahme der Gesamtstickstoffmenge. Im
Verlauf der Bestrahlung entwickelt sich eine kleine m*-Resonanz bei 398.3 eV, die einem Zerfallspro-
dukt zugeordnet werden kann. Aufgrund der Lage dieser Resonanz kann es sich dabei um ein Imin
oder auch um eine Azobriicke handeln [154,188]. Die Intensitdten der vier Azidsignale werden im
Verlauf des Experiments nicht nur kleiner, sondern andern ihre relativen Intensitdten zueinander.
Dieses Verhalten deutet auf das Anwachsen weiterer Intensitatsbeitrage des Zerfallsproduktes hin,
welche mit den Azid-Signalen tberlagern. Die sehr gute Ubereinstimmung des DFT-simulierten N K-
Spektrums mit der experimentell ermittelten Messkurve spricht dafiir, dass nach einer etwa vier-

mindtigen Bestrahlungszeit am Synchrotron das Azid nahezu intakt auf der Oberflache vorhanden ist.
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7.2 Spektroskopie des Stickstoffs der Cycloadditionsprodukte

Zur Beurteilung des Erfolgs einer Kickreaktion empfiehlt es sich im Hinblick auf die stickstoffhaltigen
Gruppen, die an der Klickreaktion beteiligt sind bzw. die aus ihr resultieren, die N 1s XP- und N K-

NEXAFS-Spektren genau zu untersuchen und zu bewerten.

7.2.1 Simulierte und experimentelle N K-NEXAFS-Spektren der 1-Hexin- und EPT-Probe
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Abb. 7.7: Vergleich zwischen experimentellen (links oben: 1-Hexin-Probe, rechts oben: EPT-Probe)
und simulierten m*-Regionen der N K-NEXAFS-Spektren. Die Molekile, auf denen die DFT-
Simulationen beruhen, sind darunter abgebildet. Die Komponentenkurven fir N5 und N6 in der EPT-
Simulation sind deckungsgleich. Die Energieachse beider simulierter Spektren wurde auf die
400.3 eV-Resonanz des experimentellen Spektrums referenziert.

Der Beweis fiir den erfolgreichen Ablauf der Cycloaddition liegt in einem prazisen Nachweis des
1,2,3-Triazols. Um die N K-Spektren bzgl. der Intensitatsbeitrage dieses Heterocyclus besser einschat-
zen zu konnen, wurden NEXAFS-Spektren fur die 1,2,3-Triazole, die aus den Klickreaktionen mit 1-
Hexin und EPT resultieren, simuliert. Genau wie bei der Azidgruppe (s. Abb. 7.5, Kap. 7.1.2) ist fur
jedes N-Atom der Modellmolekiile (Abb. 7.7, unten) auf Basis der DFT ein separates N K-

Kantenspektrum berechnet und die Einzelergebnisse zu einem Gesamtspektrum aufaddiert worden.
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Als Referenz fiir den experimentellen Nachweis des 1,2,3-Triazols wurde das 1-Hexin, ein einfach
handhabbares und kommerziell erhdltliches Alkin, benutzt. Die Butylgruppe, die damit an die SAM
gebunden wird, ist im Gegensatz zu anderen in dieser Studie verwendeten Substituenten frei von N-
Atomen und m-Bindungen, die die Triazol-Signale tberlagern konnten. Bei der DFT-Simulation war
aus diesem Grund der Verzicht der Butylgruppe im Modellmolekil moglich (Abb. 7.7, links unten).

Die Ubereinstimmung zwischen Experiment und Messung ist im Falle des 1-Hexin sehr gut. Die mt*-
Resonanz bei 401.6 eV wird eindeutig von einem Elektronenilibergang, ausgehend vom N 1s-
Rumpfniveau des endstandig an die CH,-Kette gebundenen N(1)-Atoms, dominiert. Die beiden ande-
ren in der Messung deutlich voneinander unterscheidbaren Signale korrespondieren mit den Uber-
gdngen aus den N 1s-Niveaus der N(2)- und N(3)-Zentren.

Im Fall der mit EPT umgesetzten Azid-SAM wird das N K-NEXAFS-Spektrum deutlich von dem Sig-
nal bei 398.9 eV dominiert. Dieses ist in Einklang mit der DFT-Simulation und mit friheren Studien
[134] den aromatischen N-Atomen der Terpyridylgruppe zuordenbar. Die wenig intensiven Resonan-
zen bei hoherer Photonenenergie konnen eindeutig auf die Elektroneniibergange des 1,2,3-Triazols
zuriickgefiihrt werden. Der N(2)=>nt*-Ubergang bei ~399.6 eV ist in der Messung nur noch als Schul-

ter an der breiten Signalgruppe des Terpyridyl-Restes sichtbar.

7.2.2  Stickstoffspektren der Cycloadditionsprodukte

Die N K-Spektren der Azid-SAM, der 1-Hexin- und EPT-Probe wurden bereits umfassend diskutiert. In
der Abbildung 7.8 (rechts) sind die m*-Regionen dieser drei Dinnfilme zusammen mit denen der mit
KE und GA umgesetzten Azid-SAM vergleichend dargestellt. Alle energetischen Lagen der m*-
Resonanzen sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. Der qualitative Vergleich zeigt fiir den geklickten
Kronenether (KE) erwartungsgemaR ein zur 1-Hexin-Probe analoges Spektrum mit den drei m*-
Resonanzen des 1,2,3-Triazols. Mit der Cycloaddition des GA-Derivats werden zusatzlich stickstoffhal-
tige Amidfunktionen (O=C-N) immobilisiert. Dieser Amidbeitrag ist im N K-NEXAFS-Spektrum mit der
energetisch am héchsten gelegenen m*-Resonanz des Triazols liberlagert und macht sich deswegen
im Spektrum durch eine VergroRerung der m*-Resonanz bei 401.6 eV bemerkbar. Die energetische
Lage dieser m*-Resonanz deckt sich sehr gut mit einer N K-NEXAFS-Messung eines Glycin-Anhydrids
einer Studie von Zubavichus et al. [152].

Die N 1s-XPS ermoglicht die weitere Charakterisierung der Reaktionsprodukte (Abb. 7.8, links). Fir
die Kurvenanpassungen der Spektren wurden entsprechend der Anzahl chemisch unterschiedlicher
N-Atome gleich breite Komponentenkurven benutzt. Alle aus den Peakfits resultierenden BE-Werte

und relativen Komponentenflachen sind in der Tabelle 7.2 zusammengefasst.
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Abb. 7.8, links: Kurvenanpassungen der N 1s-SXPS Analyse mit hv =500 eV (Al Ky mono bei GA). Die
Bestrahlungsdauer fiir Spektrenaufnahme betrug < 3 min. Rechts: N K-NEXAFS Spektren unter 55°
Einstrahlwinkel mit einer Bestrahlungsdauer <7 min. Farbcode fiir beide Methoden: rot = Azid-

Komponenten, griin = 1,2,3-Triazol-Komponenten, blau

Amidstickstoff (bei GA) bzw. Terpy-

ridylgruppe (bei EPT). Fiir den qualitativen Vergleich wurden alle XP- und NEXAFS-Spektren auf die
Maximalintensitdt der gezeigten Region normiert.

Tabelle 7.1: Energetische Lage und Zuordnung der t*-Resonanzen aus den N K-NEXAFS-Spektren

Probe | Zuordnung Photonenenergie [eV]
. -N3 399.7 400.9 402.5 403.9
Azid-SAM Zerfallsprodukt -N; 398.3
1-Hexin | 1,2,3-Triazol 399.6 400.3 401.6
KE | 1,2,3-Triazol 399.4 400.1 401.4
GA 1,2,3-Triazol 399.8 400.4 401.6
O=C-N 401.6
EPT 1,2,3-Triazol ~399.5 400.3 401.5
Terpyridyl 398.9
1,2,3-Triazol ~399.6 400.4 ~401.4
TMCA 0O=C-N erwartet bei ~400.4 (s. Kap. 6.1.1, Tab. 6.1)
-N3 ~399.6 400.7 402.5 403.8
Zerfallsprodukt -N; 398.3
verbleibendes -N; /
NR NR-Produkt(e) ~398.3 399.4 400.7
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Tabelle 7.2: Peakfit-Resultate der N 1s-SXP-Spektren (hv = 500 eV, bei GA: hv = Al K4 mono)

Immobilisation durch 1,3-dipolare Cycloaddition

Probe | Zuordnung BE in eV (rel. Intensitdtsanteil in %) FWHM [eV]
Azid-SAM | -Ns 400.7 (33.3) 401.3 (33.3) 404.6 (33.3) 1.0
1-Hexin | 1,2,3-Triazol 399.8 (34) 400.6 (35) 401.5 (31) 1.2
KE | 1,2,3-Triazol 399.4 (33) 400.2 (35) 401.2 (32) 1.2
GA 1,2,3-Triazol 400.2 (20) 400.7 (20) 401.8 (20) 12
0O=C-N 400.7 (40) '
EPT 1,2,3-Triazol 399.3 (17) 400.3 (17) 400.9 (16) 10
Terpyridyl 400.1 (50)
-Ns 400.2 (10) 400.7 (10) 404.1 (10) 0.9
TMCA | 1,2,3-Triazol 401.2 (6) 0.9
O=C-N + Triazol + NR | 399.7 (36% = Klickreaktions-, 28% = NR-Produkt) 1.4
NR NR-Produkt(e) 400.2 (63) 402.0 (10) 1.5
-N; 400.9 (9) 401.6 (9) 404.8 (9) 1.1

Die N 1s XP-Spektren der 1-Hexin- und der KE-Probe konnten mit drei gleich groBen Komponenten-
kurven entsprechend der drei Stickstoffzentren des Triazolheterocyclus’ gefittet werden. Bei der
Kurvenanpassung der EPT- und GA-Proben war es aus diesem Grund moglich, den Triazolanteil auf
dieselbe Weise zu beschreiben. Fir die Terpyridylgruppe der EPT-Probe und fiir die Amidgruppen des
GA-Rests wurde je Spektrum eine zusatzliche Komponentenkurve einbezogen. Die Lage der aromati-
schen Stickstoffkomponente der Terpyridylgruppe bei 400.1 eV stimmt in guter Naherung mit den
Werten der Pyridyl-terminierten PDT-SAM (berein (BE ~ 399.7 eV; vgl. Kap. 5.2). Die Amidgruppen
der mit GA geklickten SAM werden durch eine Komponente bei 400.7 eV reprasentiert. Dies ist ein
vergleichsweise hoher Wert flr einen amidischen Stickstoff, der normalerweise bei ~400.0 eV erwar-
tet wird [24]. Beide Amidgruppen sind im Glycin-Anhydrid-Cyclus jeweils nur durch eine Methylen-
gruppe (-CH,-) voneinander getrennt. Lui et al. haben dieselbe Verschiebung fiir einen Amidstickstoff
in dhnlicher Konstellation beobachtet [189].

Bei den Kurvenanpassungen in der Abbildung 7.8 fallt auf, dass die N 1s-Signale ausschliefRlich den
Cycloadditionsprodukten gemaR ihrer Stickstoffstochiometrie zugeordnet werden konnten und auch
kein Signal des Azid-Ausgangsstoffes nachweisbar war. Dieser Befund spricht auf den ersten Blick fir
eine Klickreaktion mit einer sehr hohen Ausbeute. Da dies angesichts der GroRe der eingefiihrten
Substituenten bei einer Oberflachenreaktion ausgeschlossen werden kann, muss es einen anderen
Grund fir diese Beobachtung geben. Die Ursache hierfiir ist Gegenstand des folgenden Kapitels 7.2.3.

Aus der Klickreaktion mit dem Tetralactam-Makrocyclus (TMCA) geht ebenfalls das korrespondie-
rende 1,2,3-Triazol hervor. Im Unterschied zu den anderen betrachteten Cycloadditionen blieb hier

auch nach der Klickreaktion eine deutlich nachweisbare Menge des Azid-Ausgangsstoffes zurick.
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Wegen Signalliberlagerung im N 1s-XP- und N K-NEXAFS-Spektrum erschwert dies die eindeutige
Zuordnung der Intensitatsbeitrage (Abb. 7.9).

Fiir die Kurvenanpassung des N 1s-XP-Spektrums (Abb. 7.9, links) wurde der Azidanteil gemaR
dem Spektrum der underivatisierten Azid-SAM (Abb. 7.8) mit Hilfe dreier Komponenten angepasst.
Der Rest der Flache wurde durch zwei weitere Komponentenpeaks beschrieben, welche das Triazol
sowie die mit dem Makrocyclus eingefiihrten amidischen Stickstoffe reprdsentieren (s. Tabelle 7.2).
Mit der groBten Komponentenkurve bei 399.7 eV wurden formal %/, der Triazol- und die Amid-
Beitrdge zusammengefasst. Das restliche Drittel kann auf die Nebenprodukte ,NR“, deren Entste-

hung im nachsten Kapitel 7.2.3 diskutiert wird, zurlckgefihrt werden.

1,2,3-Triazol
Azid S =
" —_— =] Tri c
'E 0=C-N und 1,2,3-Triazol . =
[} T J_,,-f'
2 F E — ~4min
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Abb. 7.9: Charakterisierung der TMCA-Probe. Links: Kurvenanpassung des N 1s-SXP-Spektrums
(hv =500 eV; Bestrahlungsdauer 1:30 min). Rechts: Vergleich von N K-NEXAFS-Spektren (55° Ein-
strahlwinkel) verschiedener Proben nach kurzer (~4 min) und langer (~90 min) Bestrahlungszeit.

Im Falle des N K-NEXAFS-Spektrums konnte das Problem der Signalliberlagerung umgangen wer-
den, indem die Instabilitdt der Azidgruppen gegenilber der fir die Spektrenaufnahme notwendigen
Rontgenstrahlung ausgenutzt wurde. Nach etwa 90 min Bestrahlung war eine deutliche Intensitats-
abnahme der Azid-Resonanzen sichtbar (Abb. 7.9, rechts), wahrend das Signal des Zerfallsproduktes
bei 398.3 eV zugenommen hatte (vgl. Kap. 7.1.2). Im Gegensatz zum Verlauf des strahleninduzierten
Zerfalls der underivatisierten Azid-SAM verringerten sich die n*-Resonanzen bei der TMCA-Probe
nicht in derselben Weise. Der Vergleich mit der 1-Hexin-Probe zeigt, dass die Resonanzen, welche

nach dem Azidzerfall zuriickbleiben, zu denen des 1,2,3-Triazols passen. Mit dem Makrocylcus wer-
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den zusatzliche Amidgruppen eingefiihrt, die in Einklang mit friheren Messungen von Derivaten die-
ses Makrocylcus (vgl. Kap. 6.1.1) genau wie das 1,2,3-Triazol bei ca. 400.4 eV eine n*-Resonanz ge-
ben.

Dasselbe Strahlenschadenexperiment mit der 1-Hexin-Probe demonstriert eine groRe Stabilitat

der 1,2,3-Trizaolgruppe gegenlber der bei der Messung verwendeten Rontgenstrahlung.

7.2.3  Einfluss des Reaktionsmediums auf die Azid-SAM

Die Stickstoffspektren der Cycloadditionsprodukte fiir 1-Hexin, KE, GA und EPT (Abb. 7.8) weisen zwei
Besonderheiten auf, deren Ursache es naher zu untersuchen gilt: Die erste ist die Tatsache, dass in
den Stickstoffspektren dieser vier Proben — trotz kurzer Mess- bzw. Bestrahlungszeiten — keine Cha-
rakteristika einer Azidgruppe beobachtbar sind (Abb. 7.8). Die zweite Besonderheit lasst sich aus den
Ergebnissen der Kurvenanpassungen fiir die N 1s-XP-Spektren dieser vier Proben ablesen (Tabel-
le 7.2). Die Flachenanteile der Einzelkomponenten stimmen sehr genau mit der erwarteten Stochio-
metrie der resultierenden 1,2,3-Triazole (iberein. Beide Befunde sprechen fiir eine Cycloaddition mit
sehr hoher Reaktionsausbeute, was angesichts der GroRe der eingefiihrten Substituenten auszu-

schlieRen ist. Es muss deshalb einen anderen Grund fiir den hohen Azidumsatz geben.

2,2

2,0 ]
1,8 ]
1,6 ]
1,4 ]
1,2 1 I stochiometrisch erwartete Werte
1,0 ] I Relative Gesamtstickstoffmenge
0,8 1 I 2zidanteil
0,61 ]
0,4 ]
0,24 ]
0,0 : : : : : L—
EPT GA KE NR

1-Hexin Azid-SAM

Relative Stickstoffmenge

Abb. 7.10: Relative Stickstoffmengen, auf Basis von N 1s XPS-Peakflachen (hv = Al K nono, Emissions-
winkel = 0°, Mess- bzw. Bestrahlungsdauer < 3 min) fiir die Azid-SAM vor und nach den Derivatisatio-
nen mit den Alkinen. Bei der Kontrolle auf Nebenreaktionen (NR) wurde die Azid-SAM ohne ein Alkin
im Klickreaktionsmedium umgesetzt. Alle Mengenangaben wurden fiir den Vergleich auf die Werte
der underivatisierten Azid-SAM normiert.
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Zur weiteren Interpretation der qualitativen Befunde aus den N 1s-XP- und N K-NEXAFS-Spektren
wurden die relativen Stickstoffmengen, bezogen auf den Stickstoffgehalt der underivatisierten Azid-
SAM, durch die Integration der N 1s-XPS Peakflachen ermittelt (Abb. 7.10). Dies ist aus zweierlei
Griinden nicht mit der Synchrotron- sondern mit der Al Ky mono-Strahlung angeregten XPS durchge-
fliihrt worden: Der erste Grund ist, dass die Messparameter (wie die Lichtintensitat) mittels Al Ky mono-
angeregter bzw. mittels Labor-XPS konstant gehalten werden kénnen und sich damit reproduzierba-
rere Intensitdaten ergeben. Der zweite Grund ist mit der hohen Oberflachenempfindlichkeit der SR
XPS bei kleinen Anregungsenergien wie hv =500 eV an der HESGM-Beamline gegeben. Durch die
eingefiihrten Substituenten kénnen die N 1s-Signale — insbesondere die der Triazolgruppen — abge-
schwéacht werden. Diesem Einfluss wird durch die Nutzung der energetisch héheren Al K,-Anregung
entgegengewirkt, weil damit die Informationstiefe wachst (vgl. Kap. 2.1.5 bzw. 2.1.6).

Im Balkendiagramm der Abbildung 7.10 sind die auf den Wert der Azid-SAM normierten N 1s-
Peakflachen der erfassten Proben aufgefiihrt (rote Balken). Aus dem quantitativen Vergleich geht
hervor, dass die Stickstoffmengen bei den 1,2,3-Triazolen der EPT-, GA-, KE- und 1-Hexin-Probe nicht
nur allesamt unterhalb der stéchiometrisch erwarteten Werte (schwarze Balken) liegen, sondern
auch unterhalb des Wertes der Azid-SAM selbst. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass das Azid, wel-
ches nicht Giber die 1,3-dipolare Cycloaddition umgesetzt wird, (iber einen alternativen Reaktionska-
nal abgebaut wird. Anhand der verwendeten Additive und Reaktionsbedingungen (CuSO,, NaAsc in
EtOH/H,0 bei 50°C, s. Abb. 7.1) liegt es nahe, dass das Reaktionsmedium selbst fiir den Abbau des
verbleibenden Azids sorgt. Das Kontrollexperiment ,,NR“ (Nebenreaktion, Abb. 7.10), bei dem die
underivatisierte Azid-SAM unter denselben Bedingungen der Klickreaktion ohne die Zugabe eines
Alkins umgesetzt wurde, konnte dies bestatigen. Der mit diesem Experiment ermittelte Stickstoffver-
lust betrug fast 77 %. Der Stickstoffanteil, der diesen Reaktions- bzw. den Zerfallsprodukte(n) zuge-
ordnet werden kann, belduft sich abziglich des noch vorhandenen Azids auf 15 %. Der wahrschein-
lichste Abbauprozess fur die Azidgruppen beginnt, analog zum strahlungsinduzierten Zerfall, mit der
Abspaltung von N,, was den GroRteil des N-Verlusts erklart. Dennoch spricht die verlorene N-Menge
dafiir, dass die Azid-SAM im Reaktionsmedium einem zusatzlichen Stickstoffverlust unterliegt, der
Uber die bloRe N,-Abspaltung hinausgeht.

Die resultierenden N 1s-XP- und N K-NEXAFS-Spektren, welche die Produkte des Nebenreaktions-
pfades (NR) beschreiben, sind in Abbildung 7.11 dargestellt. Nach der kleinen m*-Resonanz bei
~398.3 eV kdnnte ein kleiner Teil des umgesetzten Azids als Imin- bzw. als Azobriicke vorliegen. Aus
der Reduktion des Azids durch das Ascorbat kénnen u. a. Aminogruppen hervorgehen, welche im
N 1s-XP-Spektrum bei einer Bindungsenergie von ~400 eV (-NH,) bzw. in protonierter (-NH;") Form
bei ~402 eV beobachtbar sind [154]. Im N K-NEXAFS-Spektrum geben diese (partiell protonierten)

Amine Intensitatsbeitrage ab ~400.6 eV fiir o*(NH) bzw. 6*(NC) [154]. Die beiden m*-Resonanzen
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bei 399.4 und 400.7 eV sind dem verbleibenden Azid, tiberlagert durch weitere NR-Produkte, zuord-

enbar.

——— NR-Produkt(e)
Azid

Normierte Intensitaten [rel. Einh.]

T T T T T ¥ T ¥ T T T " T T T T
407 405 403 401 399 397 397 399 401 403 405
Bindungsenergie [eV] Photonenenergie [eV]

Abb. 7.11: N 1s-SXPS- (hv =500 eV, links) und N K-NEXAFS-Analyse (55° Einstrahlwinkel, rechts) des
Kontrollexperiments auf Nebenreaktionen (,NR“), die durch das Klickreaktionsmedium verursacht
werden. Die Mess- bzw. Bestrahlungszeit der Probe korrespondieren mit der in Abb. 7.8.

Die XPS und NEXAFS-Spektren in Abbildung 7.8 (Kap. 7.2.2) sprechen im Fall der Anwesenheit eines
Alkins wahrend der Klickreaktion (1-Hexin, KE, GA, EPT) eindeutig flr eine Dominanz dieser Cycloadd-
tion gegeniber den diskutierten NR-Pfaden. Die NR-Produkte sind dabei klar in der Minderheit. Ein
Indiz fir die Anwesenheit dieser Nebenprodukte ist die in den N 1s-Spektren vergleichsweise breite
energetische Verteilung der Triazolkomponenten, denen ein nicht durch die Kurvenanpassung einbe-
ziehbarer, unbekannter Anteil an NR-Produkten Uberlagert sein kann. Im N K-NEXAFS-Spektrum der
KE-geklickten Azid-SAM weicht das Intensitdtsverhaltnis der beiden nt*-Triazol-Resonanzen bei 399.4
und 400.1 eV von dem via DFT simulierten Profil fiir das 1,2,3-Triazol deutlich ab, was ebenfalls durch
eine Uberlagerung mit NR-Produkt-Resonanzen erklarbar ist. Der NR-Anteil auf der KE-Probe ist we-
gen der GroRe des Kronenether-Rests erwartungsgemal groRer als auf der 1-Hexin-Probe, deren
Spektrum fast konform mit der DFT-Simulation geht. Die TMCA-Probe nimmt hinsichtlich des Azidab-
baus eine Sonderstellung ein: Aus der Kurvenanpassung des N 1s-XP-Spektrums geht hervor, dass
30 % des Stickstoffanteils (s. Tabelle 7.2) vom Azidausgangsstoff stammt. Da bei den anderen Proben
gar kein Azid mehr nachweisbar ist, spricht dies fiir eine partielle Abschirmung der verbleibenden

Azidgruppen durch die immobilisierten Tetralactam-Makrocyclen.
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7.3 Spektroskopie des Kohlenstoffs: C 1s-XPS und C K-NEXAFS

Aus den Kohlenstoffspektren der Cycloadditionsprodukte lassen sich in erster Linie Informationen
Uber die eingefiihrten organischen Substituenten gewinnen. Die winkelaufgelosten NEXAFS-Spektren

geben die zusatzliche Information liber eine Vorzugsorientierung dieser Funktionen.

7.3.1 Charakteristika in den C 1s-XP-Spektren

Die C 1s-Spektren wurden mittels gleich breiter Komponentenkurven angepasst (Abb. 7.12, Tabelle
7.3). Der Beitrag der CH,-Kette der SAM ist zwischen 284.9 — 285.2 eV sichtbar [24]. Bei allen Spek-
tren wurde eine weitere Gemeinsamkeit gefunden, die sich in der Komponentenkurve bei Bindungs-
energien zwischen 285.9 — 286.4 eV widerspiegelt. Dieser Energiebereich kann u. a. C-Atomen zuge-
ordnet werden, welche ein N-Atom als Bindungspartner haben [24]. Die Komponente kann deshalb
bei allen Proben das an das Triazol bzw. an die Azidgruppe anbindende C-Atom der CH,-Kette der
SAM reprasentieren. Bei den Cycloadditionsprodukten ist diese Komponente zusatzlich den beiden

Cspa-Atomen des 1,2,3-Triazol-Heterocyclus zuordenbar.

Norm. Intensitdten [rel. Einh.]

Azid

;-" vexin
e

| .
290 288 286 284 282
Bindungsenergie [eV]

Abb. 7.12: Kurvenanpassungen der C 1s-SXP-Spektren (hv =350 eV, Emissionswinkel = 0°, s. auch
Tabelle 7.3).
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Andere Photoelektronensignale in den C 1s-Spektren sind charakteristisch fiir die mit der Klickreakti-
on eingeflihrten Substituenten. Da diese Substituenten elektronenziehende N- und O-Funktionen
besitzen, sind deren Beitrdage im Vergleich zum aliphatischen Kohlenstoff zu hoherer Bindungsenergie
verschoben. Die C-Atome innerhalb des Kronenether-Cyclus der KE-Probe, die jeweils ein elektronen-
ziehendes O-Zentrum als unmittelbares Nachbaratom haben, zeigen ein charakteristisches Signal bei
286.7 eV (C-O-C) [24]. Im Falle der GA-Probe geben die beiden amidischen C-Atome innerhalb des
Glycin-Anhydrid-Rests ein Signal bei einem typischen BE-Wert von 288.4 eV [24] sowie weitere Inten-
sitdtsbeitrage zwischen 285.9 und 286.6 eV, die zusammen mit den C-Atomen innerhalb des 1,2,3-

Triazolheterocyclus alle anderen N-gebundenen C-Atome reprasentieren.

Tabelle 7.3: Zusammenfassung der C 1s-XPS-Kurvenanpassungen aus Abb. 7.12

Probe BE [eV] (rel. Intensitatsanteil %) | Fkt. Gruppe FWHM [eV]
. 284.9 (85) -CH,-

Azid 286.4 (15) ~CH,-N; 13
284.9 (82) -CH,-

1-Hexin | 286.1 (14) Cep2-N, N-CH,- 1.3
287.9 (4) C=0 (Kontamination)
285.1 (43) -CH,-

GA 285.9 + 286.6 (42) Csp2-N, N-CH,-, N-CH;, OCN-CH,- 1.2
288.4 (15) 0=C-N-
284.9 (30) -CH,-

KE 286.2 (9) Cyp2-N, N-CH,- 1.3
286.7 (61) -0-CH,-, -0-Cyps-
285.2 (78) “CHa-, Copa (aromat ePT-fest

EPT 286.4 (20) Cyp2-N bzW. Cpy(ss), N-CH,- 1.3
288.4 (2) C=0 (Kontamination)

7.3.2 CK-NEXAFS-Spektren und Vorzugsorientierung der Cycloadditionsprodukte

Die C K-NEXAFS-Spektren zeigen ebenfalls qualitative Charakteristika, die die Prasenz der immobili-
sierten Substituenten bestatigen (Abb. 7.13, Tabelle 7.4). Mit Ausnahme der EPT-Probe zeigen alle
Oberflachen die CH*-Resonanz zwischen 287.5 und 287.8 eV, welche die aliphatische Kette der Azid-
SAM reprasentiert (s. Kap. 2.2.2) [53,54]. Bei der underivatisierten Azid-SAM ist dieser Intensitdtsbei-
trag erwartungsgemaR am grofSten, da hier im Gegensatz zu den anderen Schichten keine anderen
Resonanzen in der energetischen Umgebung der CH*-Resonanz vorkommen. Die Intensitdt der CH*-
Resonanz nimmt von 90° zu 30° Einstrahlwinkel ab, was einem vorzugsweise aufrecht auf der Ober-
flache stehenden Aliphaten entspricht. Bei den Cycloadditionsprodukten ist genau derselbe Trend zu

sehen, was auf ein intaktes aliphatisches Riickgrat der SAM auch nach der Klickreaktion hindeutet.
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Abb. 7.13: C K-NEXAFS-Spektren (Standard-Normierung, s. Kap. 4.2.2) der Azid-SAM und der mit den
unterschiedlichen Alkinen geklickten Proben bei Einstrahlwinkeln von 90° (schwarz) und 30° (grin).
Die blauen Kurven reprasentieren jeweils das Differenzspektrum aus den beiden Winkeln ,,90°-30°“.
Alle charakteristischen Resonanzen, die Lineardichroismus zeigen, sind durch gepunktete vertikale
Linien kenntlich gemacht.
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Der erfolgreiche Verlauf der Klickreaktion ldsst sich sowohl an einer m*-Resonanz des 1,2,3-
Triazolheterocylus festmachen als auch an typischen Resonanzen, welche die eingefiihrten Substi-
tuenten charakterisieren. Die n*(CCT)-Resonanz, welche in den Spektren der 1-Hexin-, GA- und KE-
Proben beobachtbar ist, kann auf die CC-Doppelbindung des 1,2,3-Triazols zurlickgefliihrt werden.
Apen el al. haben im selben energetischen Bereich m*-Resonanzen fiir ein Imidazol nachweisen kon-
nen [190]. Da sich dieser fiinfgliedrige Heterocyclus vom 1,2,3-Triazol lediglich durch das C-Atom an
der 2-Position unterscheidet, ist die CC-Doppelbindung innerhalb eines Imidazolheterocyclus gut mit
der eines 1,2,3-Trizaols vergleichbar. Bei der EPT- und TMCA-Probe sind diese Intensitatsbeitrage
wegen der energetischen Ndhe zu den m*‘-Resonanzen der Aromaten nicht als separate Signale auf-
gelost.

Die C K-Kantenspektren zeigen in Abhdngigkeit der mit den Alkinen eingefiihrten funktionellen
Gruppen charakteristische Resonanzen: Die C-Atome von Etherfunktionen bei der KE-Probe geben
eine charakteristische o*(OC-H)-Resonanz bei 289.4 eV [191,192] und die Amidfunktionen der GA-
Probe eine fiir Carbonylgruppen typische n*(C=0)-Resonanz bei 288.4 eV [152,193-195]. Die Intensi-
taten beider Resonanzen andern sich leicht mit dem Einstrahlwinkel, was auf eine gewisse Vorzugs-
orientierung des Kronenether- (KE-Probe) bzw. des Glycinanhydrid-Rests (GA-Probe) schlieBen lasst.

Fir die 1,3-dipolare Cycloaddition von TMCA kam aufgrund der schlechten Loslichkeit dieses Mak-
rocyclus in EtOH/H,0 (s. Kap. 7, Abb. 7.1) ein zweiter Reaktionsansatz zur Anwendung. Wegen der
hydrophoben Eigenschaften von TMCA wurde die zweite Reaktion in Dichlormethan (DCM) durchge-
fuhrt. Da der in dem EtOH/H,0-Reaktionsansatz verwendete Katalysator CuSO,+NaAsc nicht in DCM
I6slich ist, wurde fiir den neuen Reaktionsansatz in DCM Cu(PPh;);Br + EtN; verwendet [196,197]. Die
beiden Reaktionsansatze liefern unterschiedliche Mengen des Tetralactam-Makrocylus auf dem
SAM-Templat. Aus den relativen Intensitdaten der m*(Aromat)-Resonanzen (Abb. 7.14, 2. v. r.) ist er-
sichtlich, dass durch die Reaktion in DCM deutlich weniger TMCA gebunden wird als bei der Cycload-
dition in EtOH/H,0. Dieses Ergebnis geht auch konform mit den N K-Stickstoffspektren: Wahrend es
beim EtOH/H,0-Ansatz deutliche Hinweise auf die Prasenz des 1,2,3-Triazols gibt (s. Kap. 7.2.2, Abb.
7.9), war das Triazol beim DCM-Ansatz auf diesem Wege nicht mehr nachweisbar (Spektren nicht
gezeigt). Bemerkenswert ist, dass die Menge der immobilisierten Makrocyclen einen signifikanten
Einfluss auf deren Vorzugsorientierung hat: Zur Quantifizierung des Lineardichroismus-Effekts wur-
den die n*-Resonanzen bei 285.0 und 285.4 eV der 30°-, 55°- und 90°-Spektren mittels zweier Kom-
ponentenpeaks ,C1“ und ,C2“ (C1 > C2) gefittet (Abb. 7.14, links und 2.v.l), die resultierenden Peak-
flichen beider Komponenten ins Verhiltnis gesetzt und als Parameter ,,(C1/C2)-(C130:/C23¢:)“ in Ab-
hangigkeit vom Einstrahlwinkel abgetragen (Abb. 7.14, rechts). Die Anderung dieses Parameters ist
bei der in DCM produzierten Probe mit ansteigendem Einstrahlwinkel vergleichsweise grof3, was fir

eine deutliche Vorzugsorientierung der an die Azid-SAM gebundenen Makrocyclen spricht. Die nach
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der Standardmethode in EtOH/H,0O hergestellte Probe zeigt einen nahezu konstanten Verlauf und

damit eine Schicht statistisch orientierter Makrocyclen.
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Abb. 7.14: Vergleich des linearen Dichroismus anhand der C K-NEXAFS-Spektren der mit TMCA in
unterschiedlichen Losungsmitteln umgesetzten Azid-SAM. Von links: Kurvenanpassung der fir den
Tetralactam-Makrocyclus charakteristischen t*-Resonanzen bei ~285 eV der in EtOH (links) und der
in DCM (2. v. links) umgesetzten TMCA-Probe. Alle angepassten Spektren wurden auf das Maximum
der gezeigten Region normiert. 2.v.rechts: Intensitatsvergleich der m*-Resonanzen (Standard-
Normierung, s. Kap. 4.2.2). Rechts: Verlauf des Parameters ,(C1/C2)-(C150:/C23¢-)“ als Resultat der
Kurvenanpassungen.

Bei der mit EPT derivatisierten Azid-SAM sind die Signale der CH*- und ni*(CCT)-Resonanzen durch
die hoher energetischen m*‘-Resonanzen des eingefiihrten aromatischen Substituenten Uberlagert
[135] (Abb. 7.13). Es liegt nahe, dass auch genau wie bei den restlichen Cycloadditionsprodukten der
Aliphat dieser SAM ebenfalls aufrecht orientiert vorliegt. Die charakteristischen und intensiven m*-
Resonanzen bei ~285.5 eV zeigen einen leichten Lineardichroismus-Effekt. Danach sind die Aromat-
ebenen eher parallel zur Substratebene vorzugsorientiert. Trotz dieser eher unglinstigen Orientie-
rung gibt es eine Fraktion an Terpyridylgruppen, die durch Pd(ll)-lonen koordinierbar sind (s. Kap.
5.2), was diese Schicht zu einem geeigneten Kandidaten flr die weitere koordinative Anbindung von

Nutzmolekilen macht.
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Tabelle 7.4: Ubersicht aller charakteristischen Resonanzen der C K-NEXAFS-Spektren dieses Kapitels

Resonanz Photonenenergie[eV] | sichtbar bei den Proben Zuordnung / Fkt. Gruppe
285.0+285.4 TMCA (DCM, EtOH) Ce-Aromaten

n*(Aromat) | 285.1 + 285.6 EPT Ce/Pyridyl-Aromaten
285.3 KE Ce-Aromat

*(CCT) 287.2-286.5 1-Hexin, KE, GA C=Cim 1,2,3-Triazol
288.4 GA

=C-N (Ami

n*(C=0) 288.1 TMCA (DCM, EtOH) © (Amid)

288.6 1-Hexin Kontamination
Azid-SAM, 1-Hexin, KE, GA
* _ ’ ’ ’ ) _
CH 287.5-287.8 TMCA (DCM) CH,-Kette
0*(OC-H) 289.4 KE ~(CH,-O-CH,),-
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7.4 Qualitat der ,geklickten” SAMs am Beispiel der EPT-Probe

In den folgenden Ausfiihrungen soll am Beispiel der EPT-Probe gepriift werden, welchen Einfluss die
1,3-dipolare Cycloaddition auf die Qualitat der SAM hinsichtlich ihrer elementaren Zusammenset-
zung und des Gold-Schwefel-Interfaces hat. Die Resultate in Kapitel 7.3.2 zeigten, dass bei den meis-
ten Proben auch nach der Cycloaddition die vorzugsweise aufrecht stehenden aliphatischen Ketten
der Azid-SAM vorhanden waren, was fiir Stabilitat dieser SAM bezliglich der hier gewahlten Reakti-

onsbedingungen spricht.

Tabelle 7.5: Quantifizierung der XPS-Daten** der Elemente S, C, N und O

Elementanteile [At-%]
Probe
S2p Cls N 1s O1s
Azid-SAM (erwartet*?) 7 73 20 -
Azid-SAM 4 74 21 1
AEPT (erwartet*?) 2.5 83 14.5 -
AEPT 3 86 6 5
AEPT-Pd*’ 3 85 6 6

*1 Quantifizierung basiert auf den integrierten Peakflichen der Ubersichtsspektren und auf dem Mo-
dell der homogenen Elementverteilung in einer Tiefe von 31 (PE = 80 eV, hv = Al Ky mono, Emissions-
winkel = 60°). Der Empfindlichkeitsfaktor setzt sich gemaR Gl. 2.12 (s. Kap. 2.1.7) als Produkt aus den
Al K4-Scofield- [47] und A-Werten [112] sowie der Transmission des Elektronenspektrometers (Kratos
Axis Ultra) zusammen.

*2 Dje , erwarteten” Werte resultieren aus den prozentualen Elementanteilen (C, N, S) der Summen-
formel des Thiolat-Molekiils jeder SAM.

*3Mit Pd(l1)-lonen koordinierte AEPT-SAM (s. Kap. 5, Abb. 5.1)

Die Azid-SAM zeigt eine mit der Summenformel des korrespondierenden Thiolates gut tibereinstim-
mende CNS-Elementverteilung (Tabelle 7.5). Der Schwefelanteil ist etwas niedriger, da die vom AuS-
Interface emittierten Photoelektronen von der dariiber liegenden organischen Schicht z. T. inelas-
tisch gestreut werden, was sich in der Abschwachung des S 2p-Signals widerspiegelt (s. Kap. 5.4).
Nach der Cycloaddition mit EPT (= ,AEPT“-Probe) wurde eine leichte Zunahme des Sauerstoffs
beobachtet. Dies kdnnte auf die Kontamination durch das bei der Reaktion benutzte Natriumascor-
bat (NaAsc, s. Abb. 7.1) zurickgefiihrt werden. Das Signal im C 1s-Spektrum bei 288.4 eV (s. Tabelle
7.3, Kap. 7.3.1) bekréftigt diese Vermutung. H,0-Molekiile aus dem Losungsmittel, die Gber Wasser-
stoffbricken mit den N-Zentren der organischen Schicht wechselwirken, konnten ebenfalls die Ursa-
che fiir den O-Zuwachs sein (s. Kap. 5.2). Es fallt auf, dass der Stickstoffanteil nach der Cycloaddition
viel niedriger ist, als es der Erwartungswert vorgibt. Dieses Resultat ist durch den partiellen Abbau

der Azidgruppen durch das Reaktionsmedium erklarbar (s. Diskussion in Kap. 7.2.3).
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Im Zuge der Koordinationsreaktion mit dem [Pd(CH;CN)4](BF4),-Vorlauferkomplex konnte keine
signifikante Anderung in der Verteilung der quantifizierten Elemente festgestellt werden, was auf
eine Stabilitdat der AEPT-SAM gegeniiber den benutzten Reaktionsbedingungen spricht. Dieses Ergeb-

nis korrespondiert mit den in Kapitel 5.4 erzielten Resultaten.
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Abb. 7.15: SXPS- (hv = 260 eV) und HAXPES-Analyse (hv = 4 keV) des AuS-Interfaces mit verschiede-
nen Kernniveaus. ODT = Oktadekanthiolat-SAM, die aus einer ethanolischen Oktadekanthiol-Losung
auf Gold abgeschieden wurde.

Das AuS-Interface ist ein weiterer Indikator fir eine intakte SAM. Im oberflaichenempfindlichen S 2p-
SXP-Spektrum der unbehandelten Azid-SAM ist bei einer Bindungsenergie 162.0 eV (S 2ps/,) [148,
149] die dominante Schwefelspezies sichtbar, die das AuS-Interface reprasentiert. Eine weitere
Schwefelkomponente bei 163.5 eV kann dem Schwefel physisorbierter Disulfidmolekiile aus dem
Bildungsprozess der Azid-SAM [148] und/oder dem durch die Strahlung abgespaltenen Schwefel des
AuS-Interfaces zugeordnet werden [149].

Die HAXPE-Spektroskopie des S 1s-Kernniveaus ist eine alternative Methode zur Charakterisierung
der AuS-Interfaces von Thiolat-SAMs auf Gold. Die Informationstiefe ist hierbei deutlich groRer als
bei der Spektroskopie des S 2p-Niveaus mit einer Anregungsenergie von 260 eV. Das dominante S 1s-
Signal bei 2470.0 eV ist charakteristisch fiir die an die Goldatome gebundene Schwefelgruppe [43].
Eine kleine Menge oxidierter Schwefel, der auf die Kontamination durch Sauerstoff zurlickgefiihrt
werden kann, wurde ebenfalls nachgewiesen [143-145]. Der Anteil des ungebundenen Schwefels ist
mit 34 % vergleichsweise grof8. In einem Strahlenschadenexperiment mit einer Oktadekanthiolat-
SAM (ODT-SAM) konnte binnen ~40 min Bestrahlungsdauer ein starker Zuwachs der 2471.4-eV-
Komponente, begleitet von einer Intensitdtsminderung der AuS-Komponente, beobachtet werden.
Da das S 1s-Spektrum der AEPT-Pd-Probe die Situation nach etwa 30-minitiger Bestrahlungszeit
zeigt, kann davon ausgegangen werden, dass das Signal bei 2471.6 eV von dem durch die Strahlung

induzierten Zerfallsprodukt dominiert wird. Die Schlussfolgerung aus der Interpretation dieses S 1s-
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Spektrums ist, dass das AuS-Interface zu einem GrofRteil auch nach der 1,3-dipolaren Cycloaddition,

gefolgt von der Pd(ll)-Koordinationsreaktion, weitestgehend intakt bleibt.

Tabelle 7.6: Analyse der Schwefels mittels S 2p-SXPS und S 1s-HAXPES

Probe Photo- hv Bindungsenergie in eV (rel. Anteil in %) FWHM
emission | [eV] AuS ungebundener organ. S -SO, [eV]
Azdi-SAM S 2P 260 | 162.0(79) 163.5 (21) - 0.68
AEPT-Pd*! S1s 4000 | 2470.0 (60) 2471.6 (34) 2477.7 (7) 1.79
ODT (5 min) S1s 4000 | 2470.0 (75) 2471.4 (25) - 1.47
ODT (45 min) S1s 4000 | 2470.0 (47) 2471.3 (53) - 1.57

*1 Diese Messung zeigt den Zustand nach ca. 30-mindtiger Réntgenbestrahlung (hv = 4 keV).
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7.5 Zusammenfassung

Es wurde gezeigt, dass sich alle Alkine, unabhangig von der molekularen GroRe, die die Templatgrup-
pen mit sich bringen, durch die Cu(l)-katalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition an die Kopfgruppen der
Azid-SAM fixieren lassen. Bei den auf diesem Wege derivatisierten SAMs konnten mittels XP- und
NEXAFS-Spektroskopie Nachweise fir den durch die Cycloaddition entstandenen 1,2,3-Triazol-
Heterocyclus, fur die mit den Alkinen eingefiihrten Templatgruppen und fir das aliphatische SAM-
Fundament der Schichtsysteme erbracht werden. Die meisten der immobilisierten und fir supramo-
lekulare Anwendungen nutzbaren Gruppen zeigten eine Vorzugsorientierung anhand des Lineardi-
chroismus von entsprechenden Resonanzen in den C K-NEXAFS-Spektren. Beim Tetralactam-
Makrocyclus kann dies erst durch eine Klickreaktion mit alternativer Reaktionsmatrix (DCM) erreicht
werden. Die Menge dieses immobilisierten Makrocyclus ist beim Standard-Reaktionsansatz in
EtOH/H,0 deutlich groBer, jedoch findet die Klickreaktion bei der alternativen Methode in DCM kon-
trollierter statt, was sich in der Vorzugsorientierung des angebundenen Makrocyclus duBert.

Die mit der SAM verfiligbaren Azidgruppen setzten sich mit Ausnahme der TMCA-Probe bei den
durchgefihrten Klickreaktionen nahezu vollstandig um. Es ist nachgewiesen worden, dass der Azid-
abbau nicht ausschlieRlich tber die Klickreaktion geschieht, sondern von Nebenreaktionen mit der
Reaktionsmatrix Gberlagert wird. Die Tatsache, dass bei fast allen Proben das entsprechende Triazol
nachweisbar ist, spricht fir die 1,3-dipolare Cycloaddition als bevorzugten Reaktionsweg.

Am Beispiel einer EPT-Probe wurden demonstriert, dass das AuS-Interface nach der 1,3-dipolaren
Cycloaddition und nach einer Pd(ll)-Koordinationsreaktion weitestgehend intakt bleibt. Bei den meis-
ten Proben konnten bzgl. der Au-Oberflache vorzugsweise aufrecht orientierte Aliphaten nachgewie-
sen werden. Diese Ergebnisse sprechen fiir die Stabilitdit des SAM-Fundaments gegenliber den bei
der 1,3-dipolaren Cycloaddition benutzten Reaktionsbedingungen.

Die Interpretation der N K-NEXAFS-Spektren der Azid-, der 1,2,3-Triazol- und der Terpyridylgrup-
pen wurde durch den Vergleich mit auf Basis der DFT-simulierten Spektren moglich. Hierdurch war
erstmalig die eindeutige Zuordnung der m*-Resonanzen zu den N-Atomen innerhalb der entspre-
chenden Stickstofffunktion moglich.

Es hat sich gezeigt, dass die Azidgruppen gegeniiber der fiir die Analysen notwendigen Rontgen-
strahlung nur begrenzt stabil sind. Durch Verringerung der Mess- bzw. Bestrahlungsdauer ist es den-

noch moglich, das Azid in seinem nahezu nichtdegradierten Zustand spektroskopisch zu erfassen.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Fokus dieser Arbeit lag in der oberflachenanalytischen Charakterisierung immobilisierter moleku-
larer Baueinheiten, die fiir den Aufbau supramolekularer Architekturen nutzbar gemacht werden
konnen. Diese z. T. makrocyclischen Baueinheiten wurden dabei auf einer geeigneten Thiolat-SAM
auf Gold koordinativ oder kovalent fixiert. Bei den immobilisierten Komplexen dienten die endstan-
digen Terpyridyl- oder Pyridylreste an den Thiolat-SAMs und an den Tetralactamen als Liganden-
gruppen, die durch Metall(ll)-lonen (wie Pd(ll), Zn(ll) oder Fe(ll)) koordinativ miteinander verknipft
wurden. Durch eine Cu(l)-katalysierte Variante der 1,3-dipolaren Cycloaddition (eine ,Klickreaktion)
sind die endstandigen Azidgruppen einer Thiolat-SAM mit den funktionalisierten z. T. makrocycli-
schen Alkinen unter Ausbildung eines 1,2,3-Triazolheterocyclus kovalent miteinander verbunden
worden.

Mit Hilfe der oberflachenanalytischen Methoden XPS, NEXAFS-Spektroskopie sowie der ToF-SIMS
konnte die erfolgreiche Bildung der Thiolat-SAMs und ggf. ihrer Metall(ll)-Komplexe auf den Au-
Oberflachen nachgewiesen werden. Die oberflaichenanalytisch erlangten Resultate zeigten auch, dass
sowohl die kovalente (durch 1,3-dipolare Cycloaddition) als auch die koordinative Immobilisations-
strategie fir die Fixierung der fiir supramolekulare Architekturen nutzbaren Molekiile erfolgreich
umgesetzt wurden. Das Prinzip des schrittweisen Aufbaus, welches fiir die hier untersuchten (Multi-)
Schichten Anwendung fand, hat sich auch bei dem Gebrauch der oberflachenanalytischen Charakte-
risierungsmethoden bezahlt gemacht. So gelang es, die auf den SAMs fixierten Molekiile im Schicht-
verband besser und genauer zu charakterisieren, weil ihren Analysen das sorgféltige Studium der
SAMs und ggf. ihrer Metall(ll)-Komplexe vorausgegangen war.

Die Komplexbildung auf der Oberfliche wurde sowohl durch die Spektroskopie der Metall(ll)-
lonen als auch der Stickstoffdonoratome bestéatigt. Die Metall(ll)-lonen zeigten fiir ihre Koordinati-
onsverbindungen charakteristisch verschobene Photoemissionen in den XP-Spektren. Sowohl in den
N K-NEXAFS als auch in den N 1s-XP-Spektren manifestierte sich die Komplexbildung durch ein Signal,
welches im Vergleich zu den Signalen, die die nicht mit den Metall-lonen wechselwirkenden N-
Donoratome reprasentieren, zu hoherer Energie verschoben war. Die ToF-SIMS hat hierbei die Er-
gebnisse aus der XP- und NEXAFS-Spektroskopie gestiitzt. Dabei konnten bei den Pd(IlI)-Komplexen
der PDT- und TDT-SAMs Sekundarionenfragmente nachgewiesen werden, die quasi dieselbe Masse
hatten, wie die durch Pd(ll)-lonen koordinierten Kopfgruppen dieser SAMs. Die Prasenz der BF,-
Anionen der SAM-Pd(Il)-Komplexe war durch die XPS und die ToF-SIMS verifizierbar. Mittels winkel-
aufgeloster N K- und C K-NEXAFS-Spektroskopie wurde im Zuge der Koordinationsreaktion mit Pd(ll)-

lonen eine Verminderung der Vorzugsorientierung der Molekiile in der PDT- sowie der PPD-SAM
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beobachtet, hervorgerufen durch die intermolekulare Verbriickung ihrer Pyridyl-Endgruppen. Die
Molekilfraktionen beider SAMs, die nicht mit den Pd(ll)-lonen wechselwirkten, waren nach der Ko-
ordinationsreaktion vorzugsweise aufrecht zur Au-Oberflache orientiert.

Der erfolgreiche Verlauf der 1,3-dipolaren Cycloaddition wurde durch die Identifikation des Addi-
tionsproduktes, des 1,2,3-Triazol-Heterocyclus, verifiziert. Der beste Nachweis gelang dabei mit der
N K-NEXAFS-Spektroskopie. Das fir eine 1,2,3-Triazolgruppe charakteristische m*-Resonanzmuster
eines N K-NEXAFS-Spektrums wurde auf Basis der DFT simuliert, was eine eindeutige Zuordnung der
n*-Resonanzen in den experimentell ermittelten Spektren zu den drei Stickstoffzentren innerhalb der
1,2,3-Triazolgruppe ermoglichte. Dieses m*-Resonanzmuster konnte bei den meisten der durch die
1,3-dipolare Cycloaddition derivatisierten SAMs in den N K-NEXAFS-Experimenten nachgewiesen
werden. Die C K-NEXAFS- sowie die angepassten N 1s-XP-Spektren vermochten die Prasenz der 1,2,3-
Triazolgruppen in einigen Fallen zu stiitzen.

Die auf den SAMs koordinierten Tetralactam-Liganden bzw. die durch die Cycloaddition einge-
flihrten z. T. makrocyclischen organischen Reste konnten anhand von Markergruppen (Amid-, Ether-,
lodid-, Aromatgruppen) XP- und NEXAFS-spektroskopisch identifiziert werden. Mittels winkelaufge-
loster C K-NEXAFS-Spektroskopie wurden bei den unbehandelten Thiolat-SAMs vorzugsweise auf-
recht zur Goldoberflache orientierte SAM-Molekile nachgewiesen, wodurch ihre Azid-, Pyridyl- oder
Terpyridyl-Endgruppen raumlich besser fiir die koordinative oder kovalente Fixierung der Molekiile
erreichbar waren. Mit der gleichen Methode wurden bei fast allen Proben Lineardichroismuseffekte
beobachtet, die auf eine Vorzugsorientierung der auf den SAMs fixierten Molekile zurtckfihrbar
waren. Bei den immobilisierten Derivaten des Tetralactam-Makrocyclus (die koordinierten tBuMC-,
Rot-, MC-Liganden und die ,geklickte” TMCA-Probe) lieR dieser Lineardichroismuseffekt auf Aroma-
ten innerhalb des Tetralactamrings schlieen und konnte durch Kurvenanpassung der entsprechen-
den m*-Resonanzen zwischen 284 und 286 eV quantifiziert werden. Die Vorzugsorientierung der auf
den SAMs immobilisierten Molekile spricht fir eine kontrollierbare Anwendung der beiden hier be-
nutzten Immobilisationsverfahren und ist eine Voraussetzung dafiir, diese Baueinheiten beispielswei-
se auf der Oberflache zu supramolekularen Architekturen zu ergdnzen. Ein kontrolliertes Schicht-
wachstum der auf Koordinationschemie basierenden multimakrocyclischen Lagen konnte auf Basis
der Schichtdickenabschdtzung und gestitzt durch winkelaufgeldste C K-NEXAFS-Spektroskopie fiir
das , TDT/DT-(FeMC),“-System (aber nicht fir ,, TDT/DT-(ZnMC),“) nachgewiesen werden.

Es zeigte sich, dass der degradierende Einfluss der Koordinationsreaktion (mit ,[Pd(CH3CN),]
(BF4),“) und der 1,3-dipolaren Cycloaddition auf das Thiolat-SAM-Fundament gering ist. In den S 2p-
bzw. S 1s-XP-Spektren war die Komponente, die den goldgebundenen Schwefel reprasentiert, bei
allen Proben dominant, was fiir ein weitestgehend intaktes AuS-Interface spricht. Unabhangig davon,

welche der beiden Immobilisationsstrategien Anwendung fand, ist bei einigen Proben eine schwache
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Tendenz zur oxidativen Degradation des AuS-Interfaces - begleitet von einer Zunahme des relativen
O-Anteils auf den Proben - nachgewiesen worden. Bei fast allen durch die 1,3-dipolare Cycloaddition
derivatisierten SAMs traten vorzugsweise zur Au-Oberflache aufrecht orientierte Aliphaten auf, ver-
graben unter den eingefiihrten Funktionen, was ebenfalls fir die Stabilitdt der SAM gegeniiber den
verwendeten Reaktionsbedingungen spricht. Bei den durch die 1,3-dipolare Cycloaddition derivari-
sierten SAMs konnte nachgewiesen werden, dass die nicht durch die Klickreaktion umgesetzten Azid-
gruppen durch das Reaktionsmedium in fast allen Fallen nahezu quantitativ abgebaut wurden.

Das Prinzip, dass die Konstitution der an einer rdaumlich begrenzten Oberflachenreaktion beteilig-
ten Molekiile einen starken Einfluss auf das resultierende Schichtsystem hat, wurde bei dieser Arbeit
an mehreren Stellen beobachtet. So spiegelten sich die GréRe der beiden an den Koordinationsreak-
tionen beteiligten SAM-Endgruppen sowie die rdumliche Ausdehnung der mit den Alkinen Uber die
1,3-dipolare Cycloaddition eingefiihrten Funktionen in den Reaktionsausbeuten wider. Die sterisch
anspruchsvollen Funktionen (wie z. B. der Kronenether) zeigten bei der Cycloaddition tendenziell
niedrigere Reaktionsausbeuten als die kleineren Molekiile (wie z. B. die 1-Hexin-Probe). Bei den Ko-
ordinationsexperimenten mit Pd(ll)-lonen und verschieden konstituierten SAM-Molekiilen hatte ne-
ben dem GroRenunterschied zwischen den Terpyridyl- und Pyridyl-Endgruppen zusatzlich die in-
tramolekulare Flexibilitdt der SAM-Molekile einen deutlichen Einfluss auf die Menge der mit Pd(ll)-
lonen wechselwirkenden Endgruppen. Die PDT-SAM mit vergleichsweise kleiner terminaler Py-
ridylgruppe und flexibler CH,-Spacerkette verfiigte gegeniiber allen anderen untersuchten SAMs, die
entweder starrere aromatische Spacergruppen oder die sterisch anspruchsvollere Terpyridyl-
Endgruppe besaRen, Gber die besten Voraussetzungen, die quadratisch-planaren Pd(Il)-Komplexe zu
bilden.

Neben der Labor-XPS wurden zwei weitere auf Synchrotronstrahlung basierende XPS-Methoden
fiir die Charakterisierung der Schichten angewandt: Die SXPS mit niedrigen Anregungsenergien (hv =
100 — 800 eV) an der HESGM-Beamline ermdglichte durch ihre hohe Oberflachenempfindlichkeit und
den gréReren Wechselwirkungsquerschnitt der Pd 3d-Photoemission einen genaueren Nachweis der
Pd(ll)-Zentralionen in den SAM-Pd(ll)-Komplexen als die Labor-XPS. Bei letzterer XPS-Methode unter
Al Ko-Anregung war dies wegen der Dominanz der Au 4d-Substratsignale im gleichen Bindungsener-
giebereich nicht eindeutig moglich. Die HAXPES an der KMC-1-Beamline ermdglichte aufgrund ihrer
hohen Anregungsenergie den Zugang zu energetisch tiefer liegenden Rumpfniveaus. Fiir die Charak-
terisierung des Pd(l)-AEPT-SAM-Komplexes bzw. dessen AuS-Interface erwiesen sich die beiden
durch die HAXPES messbaren Pd 2p- und S 1s-Photoemissionen als wertvolle Alternativen gegeniber
der XP-Spektroskopie des Pd 3d- und des S 2p-Rumpfniveuas mit niedrigerer Anregungsenergie.

Der degradierende Einfluss der bei der XP- und NEXAFS-Spektroskopie verwendeten Rontgen-

strahlung wurde bei den AuS-Interfaces der Thiolat-SAMs als auch bei der endstandigen Azidgruppe
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der Azid-SAM beobachtet. Die Azidgruppen konnten durch die Verminderung der Messzeit in ihrem
nahezu nicht degradierten Zustand mittels N 1s-XPS und N K-NEXAFS-Spektroskopie charakterisiert
werden. Dabei gelang es erstmalig, gestlitzt durch ein DFT simuliertes N K-Spektrum, das komplexe
n*-Resonanzmuster einer organischen Azidgruppe zu interpretieren und diese m*-Resonanzen ein-

deutig den drei N-Zentren innerhalb der Azidgruppe zuzuordnen.

Fazit: Es wurde im Rahmen dieser Arbeit gezeigt, dass die nach unterschiedlichen Verfahren herge-
stellten Mono- und Multischichtsysteme mit den oberflachenanalytischen Methoden der XP- und
NEXAFS-Spektroskopie und gestiitzt durch die ToF-SIMS sehr gut charakterisiert werden konnten. Die
hier gewonnenen Erkenntnisse konnten als Ausgangspunkt fir die Herstellung und die Charakterisie-
rung komplexer gebauter supramolekularer Architekturen in (Multi-)Schichtsystemen eingesetzt

werden.

8.2 Ausblick

Welche Moglichkeiten die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse flir eine weiterfiihrende For-
schung eréffnen, soll im Folgenden kurz geschildert werden.

Fiir die meisten der auf den SAMs fixierten organischen Molekiile war eine Vorzugsorientierung
nachweisbar. Diese Ordnung ist eine Voraussetzung dafir, die auf den Oberflichen immobilisierten
Baueinheiten kiinftig in supramolekulare Architekturen umzuwandeln. So kénnte beispielsweise eine
Mono- oder Multilage vorzugsorientierter Tetralactam-Makrocyclen besser durch geeignete Ach-
senmolekiile zu Rotaxanen erganzt werden als die Makrocyclen, die im (Multi-)Schichtverband statis-
tisch orientiert vorliegen. Im Falle von ,,schaltbaren” Rotaxanen ware eine Ordnung dieser Supramo-
lekiile im Schichtverband eine grundlegende Voraussetzung fiir die gezielte Herbeiflihrung sowie fir
den Nachweis von intramolekularen Bewegungen des Achsenmolekaiils (,,Shutteln”).

Durch die Protonierung der PDT-SAM wurde eine Schicht vorzugsweise aufrecht orientierter Py-
ridylgruppen geschaffen. Es bietet sich deshalb an, experimentell zu tGberpriifen, ob diese Prdorgani-
sation einen Einfluss auf die Koordinierbarkeit dieser Pyridylgruppen sowie auf die Vorzugsorientie-
rung hat, die fir eine auf dieser SAM koordinativ gebundene Makrocyclenschicht durch winkelaufge-
|6ste NEXAFS-Spektroskopie beobachtet werden kdnnte.

Einen Ansatzpunkt weiterfilhrender Forschung bietet der fur TDT/DT-(FeMC),-Multischichten
verwendete Layer-by-Layer-Ansatz unter Ausnutzung von Koordinationschemie: Ein Beispiel in dieser
Arbeit hat bereits gezeigt, dass auch die Rotaxane in der Lage sind, eine Schicht vorzugsorientierter
koordinativ gebundener Supramolekile auf einer SAM zu bilden. Deshalb liegt es nahe, das Layer-by-

Layer-Verfahren zunachst mit den Rotaxanderivaten des MC-Liganden durchzufiihren. Eine weitere
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mogliche Anwendung ware die Herstellung programmierter Schichtsysteme, was durch die Variation
der Metallionen und/oder der Liganden erreichbar ist.

Die Cu(l)-katalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition ist mit einer Azid-terminierten SAM und den Alki-
nen, die u. a. makrocyclische Substituenten enthielten, durchgefiihrt worden. Bei diesem Verfahren
gingen die Azidgruppen, die nicht zum 1,2,3-Triazol reagierten, eine Nebenreaktion mit dem Reakti-
onsmedium ein. Die resultierenden N-haltigen Nebenreaktionsprodukte liberlagerten die Beitrage
des 1,2,3-Triazols in den N 1s-XP-Spektren, was deren genaue Interpretation behinderte. Die N 1s-XP-
Spektren eines neuen Ansatzes der Cu(l)-katalysierten 1,3-dipolaren Cycloaddition, bei dem eine
durch Ethinylgruppen terminierte SAM mit einem Azid in Losung reagiert, welches die fir supramole-
kulare Architekturen nutzbare Gruppe mitbringt, wiirden keine auf die Nebenreaktionsprodukte zu-
rickfiihrbaren Beitrdage mehr enthalten. Die Peakflachen dieser N 1s-Spektren repradsentieren in die-
sem Fall ausschlieBlich das 1,2,3-Triazol und ggf. die N-Atome der eingefiihrten (makrocyclischen)
Gruppen. Eine Bestimmung relativer N-Mengen, die aus den Cycloadditionen mit verschiedenen sub-
stituierten Aziden resultieren, ware nach diesem modifierten Reaktionsansatz anhand der Peakfla-

chen in den N 1s-XP-Spektren genauer moglich.
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9 Anhang - Prdparationen der Oberflachen und DFT-Simulationen

Die Herstellung aller Mono- und Multischichten und die vorausgegangenen organischen Synthesen
der SAM-Vorldaufermolekiile, Makrocyclen, Rotaxane und der Alkine wurden durch den Arbeitskreis
von Prof. Dr. C. A. Schalley (Freie Universitat Berlin) durchgefiihrt und fiir die oberflachenanalyti-
schen Charakterisierungen dieser Arbeit bereitgestellt. Die DFT-Simulationen der N K-NEXAFS-
Spektren wurden von Dr. A. Nefedov im Arbeitskreis von Prof. Dr. C. Wéll im Karlsruher Institut fir

Technologie angefertigt.

9.1 Praparation der Oberfliachen

Alle Beschichtungsschritte wurden, soweit moglich, unter Ar-Inertgas durchgefiihrt und bis zur ober-

flachenanalytischen Charakterisierung unter Ar-Atmosphéare gelagert.

9.1.1 Au-Oberflachen und ihre Reinigung

Fiir alle Experimente wurden mit Au (ca. 100 nm) beschichtete und mit Ti vorbeschichtete (ca. 9 nm)
Si(100)-Wafer verwendet (Georg Albert PVD, Heidelberg, Deutschland). Alle Au-Oberflachen wurden
vor der SAM-Beschichtung ca. 6 min mit konzentrierter HCl gereinigt und anschliefRend mit deioni-

siertem Wasser sowie mit EtOH gesplilt.

9.1.2 SAM-Prdparation

Die gereinigten Wafer wurden fiir die SAM-Pradparation fiir 24 h bei Raumtemperatur in einer etha-
nolischen Thiol- (bei PDT, TDT, DT, ODT) bzw. Disulfidlosung (bei PPD und 1,2-Bis(11-azidoundekyl)-
disulfid fur die , Azid-SAM*) einer Konzentration von 1 mM belassen, im Anschluss mit reinem EtOH
gespult und im Ar/N,-Gasstrom getrocknet. Im Fall von PST wurde eine 1 mM DMF-Losung verwen-
det (24 h, RT).

Die Protonierung der SAMs wurde ggf. durch die 10-minitige Behandlung der beschichteten Au-
Oberflache mit einer 1 mM ethanolischen H,SO,-L6sung (bei Raumtemperatur) erreicht. Die auf die-
sem Wege behandelte SAM wurde danach ohne weiteres Spiilen mit EtOH o. A. oberflichenanaly-

tisch charakterisiert.

9.1.3 Koordinationsreaktion und Layer-by-Layer-Selbstassoziation

Die SAM-Palladium(ll)-Komplexe (Kap. 5.1) wurden durch das Eintauchen des entsprechenden SAM-

Goldsubstrates in eine 1 mM Tetrakis(acetonitril)-palladium(ll)-tetrafluoroborat-Lésung in CH3;CN
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hergestellt. Die Beschichtungsdauer betrug fir den AEPT-SAM-Pd(II)-Komplex 30 min und fir die
Bildung der restlichen SAM-Pd(Il)-Komplexe 10 min. Danach wurde der Wafer mit CH3;CN gespiilt und
im Ar-Strom getrocknet.

Die PST-Pd(ll)-Tetralactam-Ligandschichten (Kap. 6.1) wurden durch das 24-stiindige Eintauchen
der PST-SAM in eine 1 mM DMF-Losung des entsprechenden Tetralactam-Palladium(ll)-Komplex-
Salzes ([Pd(tBuMC)(CH;CN)](BF,), oder [Pd(Rot)(CHsCN)](BF.),) hergestellt. Fiir die Herstellung der
SAM-Zn(ll)-tBuMC-Komplexe (Kap. 6.1) wurde die entsprechende SAM zuerst fiir 30 min mit einer
1 mM Zinkacetat-Dihydrat-Lésung (EtOH : H,O = 1:1) und danach fir 48 h mit einer 1 mM Lo6sung
des durch eine tert-Butyl-Gruppe terminierten Tetralactam-Makrocyclus (,,tBuMC”) in DCM behan-
delt. Nach jedem Beschichtungsschritt wurde die Oberflaiche mit dem bei der Abscheidung benutzten
Losungsmittel nachgespilt und im Ar-Strom getrocknet.

Die multimakrocyclischen Schichten (Kap. 6.2) wurden durch alternierendes Eintauchen der
Oberflachen in eine Metallsalz- oder Makrocyclen-Lésung hergestellt. Fir die 30-minttige Abschei-
dung der Metallionen wurde eine 1 mM Fe(BF,),:6H,0- oder Zn(BF,),:2H,0-Lésung in EtOH : H,0 =
1:1 verwendet. Der Makrocyclen-Beschichtungsschritt geschah durch die 24-stlindiges Eintauchen
der Oberflache in eine 1 mM DMF-L6sung des MC-Liganden. Nach jedem Beschichtungsschritt wurde
die Oberflache mit dem bei der Abscheidung benutzten Losungsmittel nachgespilt und im Ar-Strom
getrocknet.

Alle beschriebenen Koordinationsreaktionen wurden bei Raumtemperatur durchgefiihrt.

9.1.4 1,3-Dipolare Huisgen-Cycloaddition

Es wurden 30 ml einer ethanolischen Alkinlésung (~0.0375 mmol, EPT, KE, GA, TMCA, 1-Hexin) und
10 ml einer waéssrigen CuSO,-Nactriumascorbat-Losung (CuSO4: 0.004 mmol, NaASc: 0.008 mmol)
hergestellt. Die wassrige und ethanolische Lésung wurden vereint und der Wafer mit der ,Azid-SAM*
fiir 2.5 Tage bei 50°C erhitzt. Die Oberflaichen wurden danach mit EtOH gesplilt und im Ar-Gasstrom

getrocknet.

9.2 DFT-Simulation der N K-NEXAFS-Spektren

Die DFT-Simulationen wurden mit Hilfe des Programmpakets ,StoBe” entsprechend der Prozedur der

Referenz Nr. 5 (s. Kapitel 11.1) durchgefihrt.
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