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Zusammenfassung

Abstract deutsch

Publikation 1: Oberflachenbeschaffenheit des Zahnschmelzes im
Bracketumfeld nach Schmelzkonditionierung uber vier Wochen: Eine In-situ-
Studie.

Ziel dieser In-situ-Studie war es, die Rauheit der Schmelzoberflache im
Bracketumfeld nach Anwendung verschiedener Schmelzkonditionierungsverfahren
zu untersuchen. 15 gesunde Probanden mit guter Mundhygiene haben fur 28 Tage
eine herausnehmbare Drahtbogen-Kunststoff-Schiene getragen, in welche beidseits
bukkal jeweils vier Schmelzproben von extrahierten, humanen Weisheitszéhnen
eingearbeitet waren. Je eine Schmelzprobe blieb unbehandelt, die anderen drei
wurden mit Brackets versehen. Dabei kamen zwei selbstkonditionierende
Adhasivsysteme sowie ein konventionelles Schmelzatzverfahren zum Einsatz. Mittels
Fokusvariation (Infinite Focus Mikroskop, Alicona Imaging) wurde die Rauheit im
Bracketumfeld unter standardisierten Bedingungen extraoral als Sa-Wert in nm
bestimmt. Es wurden jeweils die Sa-Werte der verwendeten Systeme mit den
Baseline-Werten quantitativ verglichen. Die Ergebnisse wurden auf Normalverteilung
(Kolmogorov-Smirnov-Test) getestet und mithilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse
auf Signifikanz untersucht (p < 0,05). Alle Adhasivsysteme zeigten (ber den
Beobachtungszeitraum von vier Wochen eine signifikante Abnahme der Sa-Werte. Es
gab jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen.
Die Fokusvariation erwies sich als leistungsstarke Methode, welche eine effiziente

Analyse der Schmelzoberflache ermdglicht.

Publikation 2: Demineralisation des Bracketumfeldes nach Anwendung
konventioneller und selbstkonditionierender Schmelzadhasivsysteme.

Mit dem gleichen Versuchsaufbau wie oben beschrieben sollte in dieser
Untersuchung der Mineralverlust nach Anwendung der verschiedenen
Adhéasivsysteme mittels quantitativer Lichtfluoreszenz bewertet werden. Dazu wurde
j ewei | s der Fl uoreszenzverl ust ( pF)

Schmelzproben zeigten im Verlauf zunehmende Fluoreszenzverluste, also



Demineralisationen, wahrend die mit Brackets versehenen Proben abnehme n d e- o@F

Werte aufwiesen, was auf remineralisierende Prozesse hindeutet.

Publikation 3: Einfluss von Piezotomie und Osteoperforation des
Alveolarfortsatzes auf die  Geschwindigkeit der  orthodontischen
Zahnbewegung: Ein systematisches Review.

Ziel dieser systematischen Ubersicht war es, zu prufen, inwieweit minimalinvasive

Verfahren wie piezochirurgische Kortikozision und Osteoperforation die
kieferorthopadische Zahnbewegung beschleunigen und somit die Behandlungsdauer

verkirzen koénnen. Die wissenschaftlichen Datenbanken Pubmed und Google

Schol ar wur den nach den Btuobbbkgr mbvemen
Aosteopeohdbrand Apiezopuncturefi durchsucht.
definierten Einschlusskriteren, neun davon waren Patientenbeschreibungen und nur

vier klinische Studien. In allen vier Studien wurde zwar von einer Beschleunigung

berichtet, das Ausmal? war jedoch widersprichlich. Insgesamt gibt es nur sehr wenig
Anhaltspunkte fir eine beschleunigende Wirkung der Kortikozision und der
Osteoperforation auf die Zahnbewegung. Auch bleibt es fragwirdig, ob diese
minimalinvasiven Verfahren die Dauer der kieferorthopadischen Behandlung

verkirzen kdnnen.

Abstract englisch

Publication 1: Surface morphology of enamel adjacent to orthodontic brackets
after enamel conditioning over four weeks: An in situ study.

The aim of this in-situ study was to investigate prospectively the surface roughness of
the enamel surrounding orthodontic brackets in relation to different enamel
conditioning methods. 15 healthy probands with good oral hygiene participated in this
28 days lasting study. All participants wore a removable splint being fixed to the teeth.
In this appliance, four enamel specimens from extracted human third molars were
embedded on both buccal sides. One specimen remained untreated, the three others
were bonded with an orthodontic bracket. Two self-etching primers and a
conventional acid-etch technique were used to fix brackets. The surface roughness

(Sa) was evaluated extraorally by means of a 3D scanning microscope (FVSM,



Alicona Imaging), a non-contact optical microscope based on the focus variation
concept. These Sa-values were compared quantitatively to the baseline-
measurements. The results were investigated for normal distribution (Kolmogorov-
Smirnov test). The change of the Sa-value in all four groups was compared by means
of a one-way ANOVA (p < 0.05). In all four groups a significant difference between
the Sa-value measured at the beginning of the study and the final measurement could
be observed. However, no significant difference could be found between the four
groups. Focus variation 3D scanning microscopy is a powerful tool for evaluating the

surface topography of enamel adjacent to orthodontic brackets.

Publication 2: Demineralization adjacent to orthodontic brackets after
application of conventional and self-etching primer systems.

With the same experimental setup the aim of this study was to determine the mineral
loss after using the different enamel conditioning methods. Mineral loss expressed in
percentage fluorescence loss (gF) was assessed quantitatively with light-induced
fluorescence. The untreated specimens showed increasing g¥-values during the
whole observation period, whereas all three bonding agents revealed a decrease of

fluorescence loss, thus they received a remineralization.

Publication 3: Influence of piezotomy and osteoperforation of the alveolar
process on the rate of orthodontic tooth movement: A systematic review.

The aim of this systematic review was to investigate, if there is an impact of minimally
invasive procedures like piezosurgical corticocision and osteoperforation on the
speed of orthodontic tooth movement. A search in the scientific databases pubmed

and google schol ar was performed with

Afosteoperforationo and fdApiezopunctureo.

inclusion criteria, nine of them were case series and only four were clinical trials. In
all four trials an acceleration was reported. However, the extent of the acceleration
was inconsistent.

In summary there is only limited evidence about the accelerating effect on tooth
movement and it remains questionable if these methods can shorten the duration of

the overall treatment.
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Einleitung

Aufgabe der kieferorthopadischen Adhasivtechnik ist es, einen zeitlich begrenzten
Verbund zwischen dem Zahnschmelz und der Bracketbasis herzustellen.

Bei der Schmelzatztechnik basiert der Haftverbund auf einer mikromechanischen
Retention. Das Adhasiv ist dabei der Haftvermittler zwischen dem zuvor mit Saure
behandelten Schmelz und dem Komposit, welches wiederum der Befestigung des
Brackets dient. 12

Somit fallen im Grunde zwei Arbeitsschritte an, Uber die eine Haftung am
Zahnschmelz aufgebaut wird: erstens die Phosphorsaureatzung zur Konditionierung
des Schmelzes, zweitens die Applikation eines Adhasivs, welches in die
konditionierte Oberflache des Zahnschmelzes eindringt und die Verbindung zum
Komposit herstellt.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Adhéasivtechnik wurden in den letzten Jahren
neue Produkte eingefuhrt. Bei den sogenannten selbstatzenden Adhasivsystemen
entfallt die vorherige Schmelzkonditionierung mittels Phosphorsaure. Um das Risiko
der Entstehung von Demineralisationen im Bracketumfeld zu reduzieren, haben
einige Hersteller Fluoride in die kieferorthopadischen Befestigungsadhasive
eingefiihrt. Dadurch sollen die Probleme, die durch mangelnde Mundhygiene und
fehlende Compliance der Patienten mit Multibracketapparatur auftreten, umgangen
werden.

Der Einfluss verschiedener Adhasivsysteme auf die Oberflachenmorphologie des
Zahnschmelzes sollte in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.

Zur Analyse der Oberflachenmorphologie von Zahnen und Zahnmaterial existieren
zahlreiche Methoden: Die Rasterelektronenmikroskopie ist eine haufig verwendete
Methode, um die Oberflachenstruktur von Schmelz und Dentin zu analysieren, sofern
eine exakte Praparation der Proben erfolgt ist. 3* Es gibt jedoch Grenzen: eine
dreidimensionale Darstellung der Oberflachenbeschaffenheit ist nicht méglich. > Da
die Methode von der unterschiedlichen Emission von Elektronen abhéngt, ist eine
Darstellung flacher, homogener Oberflaichen ebenfalls nicht moglich. ¢ Die
rasterelektronenmikroskopische Abtastung ist ein rein qualitatives Verfahren, das
zudem auch destruktiv ist. *

Bei der Profilometrie wird die Oberflachenbeschaffenheit wahlweise mittels Laser
zur optischen Abtastung oder mechanisch mithilfe eines Diamanten analysiert. 8° Der
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Mineralverlust ergibt sich dabei aus den gemessenen Ho6henunterschieden. Es
handelt sich um eine Methode, die sowohl qualitativ als auch quantitativ ist. Die
Profilometrie wurde auch als Goldstandard bezeichnet 19, obwohl keine Aussagen
Uber demineralisierte Bereiche unterhalb der Oberflache méglich sind.

Die konfokale Laserscanningmikroskopie (CLSM) ist eine nicht-destruktive
dreidimensionale Technik mikroskopischer Tomographie und eignet sich zur
qualitativen Bewertung von strukturellen Veranderungen auf der Schmelzoberflache
sowie in Gebieten unter der Oberflache bis zu einer Tiefe von 100 pm. 1
Mikroradiographische Analyseverfahren basieren auf der Absorption von
Rontgenstrahlung im Zahnhartgewebe. Je nach Schnittebene werden zwei Verfahren
unterschieden: die longitudinale (LMR) und die transversale Mikroradiographie
(TMR). Mithilfe der LMR kann zwar der Mineralgehalt quantitativ erfasst werden, eine
Charakterisierung der Lasionstiefe ist jedoch nicht moglich. Diese Methode eignet
sich, um oberflachliche Mineralverluste oder -gewinne, wie sie beispielsweise bei
Erosionen vorkommen, zu bestimmen. Die Probenvorbereitung fiir die TMR ist sehr
aufwendig, die Proben missen senkrecht zur Zahnoberflache préapariert werden,
wobei die Probendicke 100 um nicht Uberschreiten darf. Der Mineralgehalt wird als
Funktion der Tiefe dargestellt. Es werden Lé&sionstiefe und Mineralverlust untersucht,
so dass De- und Remineralisationsvorgange beurteilt werden konnen. 12 Die
Quantifizierung oberflachlicher Lasionen ist jedoch nur bedingt méglich.

Eine neue alternative Methode zur flachenhaften Analyse der Schmelzoberflache
stellt die Fokusvariation dar. Hierbei handelt es sich um eine Methode, welche die
geringe Schéarfentiefe einer Optik nutzt, um die Tiefen- und Farbinformation eines
Objektes zu gewinnen. Das zu untersuchende Objekt wird vertikal gescannt, wobei je
nach Oberflachengeometrie nur limitierte Bereiche scharf abgebildet werden. 13
Anders als klassische (taktile) Oberflachenmessgeréate liefert die Fokusvariation also
dreidimensionale Messergebnisse ohne die Oberflache des Objektes zu berthren.
Die Messungen sind beliebig oft wiederholbar, da die Oberflache nicht zerstért oder
verandert wird.

Die quantitative Lichtfluoreszenz ist eine optische Methode zur Kariesdiagnostik
und beruht auf der natiirlichen Fluoreszenz des Zahnes. 141> Mit ihr wird nicht die
Rauheit gemessen, sondern anhand des Fluoreszenzabfalls die Progredienz der

Lasionstiefe. An Glattflachen kdnnen so Demineralisationen nachgewiesen werden.



Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit sollte eine longitudinale @ Beobachtung der
Oberflachenbeschaffenheit des Zahnschmelzes im Bracketumfeld ermdglichen. Zwei
selbstkonditionierende Adhéasive wurden mit der konventionellen Schmelzéatztechnik
hinsichtlich der Entstehung von Demineralisationen im Bracketumfeld verglichen. Da
auch die Dauer der Behandlung mit festsitzenden Apparaturen ein wesentlicher
Faktor fur die Entstehung von Schmelzldsionen ist, wurde auf3erdem in einem
Review untersucht, inwieweit minimalinvasive Verfahren wie piezochirurgische
Kortikozision und Osteoperforation des Alveolarfortsatzes die kieferorthopédische
Zahnbewegung beschleunigen und somit die Behandlungsdauer verkiirzen kbnnen
Fur die Analyse der Oberflachen wurde das 3D-Oberflachenmesssystem Infinite
Focus (IFM, Alicona Imaging, Grambach/Graz, Osterreich) sowie die quantitative
Lichtfluoreszenz (Inspektor Pro Intraoral Fluorescence Camera, Inspektor Research
Systems BV, Amsterdam, Niederlande) verwendet. Es sollten folgende Fragen
geklart werden:

1) Gibt es Unterschiede zwischen selbstkonditionierenden und konventionellen
Adhasivsystemen hinsichtlich des Demineralisationsverhaltens im Bracketumfeld?

2) Eignet sich die Fokusvariation zur longitudinalen Analyse der
Oberflachenbeschaffenheit von Zahnschmelz?

3) Kdnnen minimalinvasive Verfahren die kieferorthopadische Zahnbewegung

beschleunigen?

Methodik

Publikation 1 und 2

15 Probanden (gute allgemeine Gesundheit, keine Medikamente, Durchschnittsalter
26,8 (£ 2,4) Jahre) nahmen an diesem 28 Tage dauernden Experiment teil. Alle
waren voll bezahnt und suffizient konservierend versorgt. Sie trugen weder
herausnehmbaren Zahnersatz noch kieferorthopadische Gerate mit Ausnahme von
geklebten Retainern. Die Mundhygiene wurde anhand des Papillenblutungsindex
(PBI nach Lange) ¢ und des Approximalen Plague Index (APl nach Saxer und
Muhlemann) 17 bestimmt und konnte bei allen Probanden als sehr gut eingestuft
werden. Es lag die Zustimmung der Ethikkommission der Charité -

Universitatsmedizin Berlin vor (Antragsnummer: EA4/113/10).



Fur jeden Teilnehmer wurde eine Drahtbogen-Kunststoff-Schiene fur den Unterkiefer
hergestellt, welche der Aufnahme von Schmelzproben diente (Abb 1).

Die passiven Schienen wurden auf Modellen aus Hartgips (Moldano Hartgips,
Heraeus Kulzer, Hanau, Deutschland) angefertigt und bestanden aus folgenden
funktionellen Anteilen:

a) Drahtelement

Eine fortlaufende individuell-handgebogene passive Haltevorrichtung aus
federhartem Stahldraht (Durchmesser 0,9 mm, Dentaurum, Ispringen, Deutschland),
die lingual exakt entlang der Zahnreihe bis zum letzten Seitenzahn und dort um den
Zahn herum nach bukkal verlief, diente zum Einen als Halteelement des Gerates an
den Unterkieferzahnen und zum Anderen der Befestigung des Kunststoffanteils.

b) bukkaler Kunststoffanteil

Vestibular der Molaren mindete der Drahtbogen in je ein Schild aus transparantem
Kunststoff (Orthocryl®, Dentaurum, Ispringen, Deutschland) mit je vier Vertiefungen

zur Aufnahme der Schmelzproben.

Abb. 1.: Anordnung der Schmelzproben in der Schiene: Insgesamt fanden acht Proben in jeder
Schiene Platz, je zwei aus jeder Gruppe, auf jeder Seite je eine. Die Anordnung war dabei immer
gleich: A unbehandelte Kontrollgruppe, B iBond Gluma inside, C Transbond Plus Self etching primer, D
konventionelle Atztechnik (35%ige Phosphorsaure und Transbond XT Primer).

Die Schmelzproben wurden aus operativ entfernten retinierten Weisheitszéhnen

gewonnen. Es wurde darauf geachtet, dass die Zahne vor Extraktion von einer

intakten Schleimhaut bedeckt waren. So bestand keinerlei Kontakt zur Mundhohle

und bereits bestehende Demineralisationen konnten ausgeschlossen werden. Es

wurde je eine Probe aus der Bukkalflache jedes Zahnes gewonnen.

Fur die Auswertung mittels Fokusvariation wurde mit einer diamantierten

Trennscheibe jeweils an einer Seite der Schmelzproben eine Kerbe prépariert.

Bis zur weiteren Verarbeitung wurden die Proben in destilliertem Wasser aufbewabhrt.
8



90 der insgesamt 120 Schmelzproben wurden mit Brackets versehen. Dabei kamen

folgende Produkte zum Einsatz:

i BondE Gl uma fHerdewssKuldee Hanau, Deutschland) selbstatzender
Primer

Tr ansbondESelfPEtechisg Primer (3M UnitekE , Seefeld, Deutschland)
selbstatzender Primer

Unit ek E Et ¢3MiUnitgkE CSeéfeld, Deutschland) Atzgel

Transbond™ XT Primer (3M UnitekE , Seefeld, Deutschland) Primer fiir

lichthartende Adhasive

Die 120 Proben wurden nach dem Zufallsprinzip in die folgenden vier Gruppen

eingeteilt (n=30):

Gruppe A Kontrollgruppe (unbehandelt)

GruppeB i BondE GlumaE inside

GruppeC TransbondE Plus Self Etching Pri mer
Gruppe D  klassische Schmelzatzung mit 35%iger Phosphorsaure (Atzgel)

undanschli eCendem Auftrag von Transbond

In Anlehnung an die klinische Vorgehensweise wurden die Brackets (APC™ [l Victory
Series, 3M UnitekE Seefeld, Deutschland) auf die Schmelzproben geklebt.
Anschlie3end wurden die Proben in den zuvor gefrasten Vertiefungen in der Schiene
mit Klebewachs befestigt.

Mittels Infinite Focus Mikroskop und quantitativer Lichtfluoreszenz wurde das
Bracketumfeld zu Beginn des Versuches, sowie nach 3, 7 und 14 Tagen untersucht.
Die Abschlussmessung erfolgte nach 28 Tagen.

Fokusvariation

Das hier verwendete 3D-Oberflachenmesssystem Infinite Focus (IFM, Alicona
Imaging, Grambach/Graz, Osterreich) basiert auf der Technologie der Fokusvariation.
Es handelt sich um ein flachenbasiertes Messsystem, welches die Analyse der

Oberflachenstruktur einer Probe ermdglicht.



Abb. 2: Infinite Focus Mikroskop mit vertikal verschieblicher Prazisionsoptik und motorisiertem Tisch
mit Rahmen fir die Proben. Der motorisierte Tisch ist horizontal beweglich (siehe Pfeile).

Hauptbestandteil des Systems ist eine Prazisionsoptik mit verschiedenen Objektiven
(Abb. 2 und 3). Die Optik ist in der Hohe beweglich. Auf diese Weise wird das zu
untersuchende Objekt vertikal gescannt, wobei je nach Oberflachengeometrie nur
limitierte Bereiche scharf abgebildet werden. Die zugehérige Software errechnet aus

den Daten ein digitales dreidimensionales Oberflachenmodell.

Abb. 3: Prinzip der Fokusvariation: Bedingt durch die geringe Scharfentiefe des Systems wird immer
nur ein kleiner Abschnitt des Objektes scharf abgebildet, sodass entsprechend der dreidimensionalen
Struktur einer Probe manche Bereiche scharf und andere unscharf dargestellt werden. Um ein
vollkommen scharfes Bild zu erhalten, wird die Prazisionsoptik vertikal verschoben. Wahrend dieser
kontinuierlichen Veranderung der Distanz zwischen Probe und Objektiv wird jeweils die Anderung der
Schérfe gemessen.
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In der vorliegenden Studie wurde jeweils der Sa-Wert (arithmetischer Mittelwert der
Hohen der ausgewdahlten Flachen) bestimmt. Im Gegensatz zu dem bisher
gebrauchlichsten Parameter zur Oberflachenmessung, dem Ra-Wert (Mittelwert der
Rauheit), welcher keine Informationen zur charakteristischen Struktur eines Profils
enthalt, handelt es sich bei dem Sa-Wert um einen flachenbasierten Parameter,
welcher zusatzlich Informationen tber die dreidimensionale Rauheit liefert. 18

Die Messung eines 3D-Datensatzes lauft folgendermal3en ab:

Die gewinschte Aufnahmestelle wird fokussiert und mit moduliertem Licht beleuchtet.
Das Licht entstammt einer Weil3lichtquelle und wird mithilfe eines halbdurchlassigen
Spiegels in den optischen Pfad des Gerétes geleitet und tUber das Objektiv auf die
Probe fokussiert. Auf diese Weise kommt es zu einer koaxialen Ausleuchtung.

Je nach Oberflachenbeschaffenheit der Probe wird das auftreffende Licht
unterschiedlich stark reflektiert. Die Lichtstrahlen, die auf das Obijektiv treffen, werden
dann mithilfe einer Prazisionsoptik gebindelt und auf einen lichtempfindlichen
digitalen Sensor projiziert, der sich auf der Ruckseite des Spiegels befindet. Die
Intensitat des reflektierten Lichts wird dabei kontinuierlich mit einer Kamera erfasst
(Abb. 3).

Wahrend also die Distanz zwischen Probe und Objektiv durch vertikales Verschieben
der Prazisionsoptik verandert wird, werden kontinuierlich Bilder aufgenommen. Dabei
wird jeweils die Anderung der Scharfe gemessen und zur Messung der jeweiligen
3D-Position herangezogen. Mit der Information, in welcher Entfernung ein Punkt
scharf abgebildet wurde, kann nun die Tiefeninformation bestimmt werden. Die
Software registriert Oberflachen- und Farbinformationen und rekonstruiert diese zu
einem dreidimensionalen Bild.

Wir verwendeten eine 50-fache Vergroéferung und eine vertikale Auflésung von 20
nm, da sich diese Einstellungen in Vorversuchen bewahrt haben.

Fur die Analyse der Bilder stand die IFM G 4 Software (Alicona Imaging,
Grambach/Graz, Osterreich) zur Verfuigung. Mi t dem Modul AF| a
der Sa-Wert bestimmt. Der Messbereich ist frei einstellbar. Wir definierten ein
Quadrat der Grofe 150 pm x 150 pum. Als Referenz diente dabei die zuvor
préaparierte Kerbe am Rand der Schmelzprobe. Das Quadrat wurde so positioniert,
dass es mit der Oberkante in direktem Kontakt zur Unterseite der Markierung stand
(Abb. 4).

11
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1. Gamassens Cherfische | 2. G 3 ». B > e . Soektrale vertehng

Abb. 4: Flachenanalyse mithilfe der IFM-Software: im oberen Bildrand sieht man die Kerbe, an
dessen Unterseite das Quadrat angelegt ist.

Um Welligkeit (langwellige Abweichung von der Oberflache) und Rauheit (kurzwellige
Abweichung von der Oberflache) von der Gesamtform zu trennen, wurde ein
spezi el | 130 ym) verivendet. ( o

Die groRe Wiederholgenauigkeit wird durch die Funktion zur Beurteilung der
Messunsicherheit gewahrleistet. Zu jedem 3D-Messpunkt wird die Wiederholbarkeit
mit angegeben, damit liefert das System zu jedem Messwert auch eine Abschatzung

zur Messunsicherheit.

Quantitative Lichtfluoreszenz

Im Rahmen eines weiteren Versuchs wurden die gleichen Proben zusatzlich mittels
guantitativer Lichtfluoreszenz untersucht. Dazu wurde jeweils der Mineralverlust als
prozentualer Fluoreszenzabfall im Bracketumfeld bestimmt. Das Prinzip der
quantitativen Lichtfluoreszenz sowie die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in der

zweiten Publikation ausfuhrlich erlautert.

Publikation 3

In zwei wissenschaftlichen Datenbanken (Pubmed und Google Scholar) wurde
unabhangig von zwei verschiedenen Untersuchern nach relevanten Studien gesucht.

Die verwendeten Suchbegriff e war en Api ez ernit,i, AtAostte omev é m
und Apiezopuncturef. Bis einschlieClorch Mai
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definierter Kriterien wurde festgelegt, welche Studien fir die Ubersichtsarbeit
genauer untersucht werden sollten.

Als Haupt-Einschlusskriterium wurde festgelegt, dass nur randomisierte kontrollierte
Studien, kontrollierte Studien sowie Fallstudien zur Auswahl kamen. Weiterhin
wurden nur solche Artikel ausgewdahlt, in denen klinische Untersuchungen an
Menschen vorgenommen wurden.

Alle Studien, die sich mit nicht-chirurgischen MalRnahmen zur Zahnbewegung
beschaftigten, wurden ausgeschlossen. Es wurde darauf geachtet, dass nur
minimalinvasive Mallnahmen ohne Lappenbildung untersucht wurden. Tierversuche,
reine Beschreibungen der Technik sowie Literaturerhebungen wurden aussortiert. 36
der 576 Arbeiten blieben dbrig. Darunter erfullten nur 13 das weitere
Einschlusskriterium:  die  transmukosale  Technik ohne  Bildung eines
Mukoperiostlappens. Die 13 Studien wurden von zwei Untersuchern nach einem 3-

Punkte-Bewertungssystem bewertet.

Ergebnisse

Publikation 1

Zur Auswertung lagen Daten von 120 Versuchen vor. Von jedem Versuch wurden
Werte von unterschiedlichen Merkmalen (Variablen) erfasst und elektronisch
gespeichert. Die logarithmierten Werte wurden durch Bildung des dekadischen
Logarithmus berechnet. Dies nahert die Haufigkeitsverteilung der Daten mehr einer
Normalverteilung an, sodass die angewendeten Testverfahren zuverlassige
Ergebnisse liefern.

Allgemein liel3 sich fur alle untersuchten Gruppen eine Abnahme der Sa-Werte
feststellen. Die folgenden Abbildungen (Abb. 5 a-d) zeigen den zeitlichen Verlauf der

Messwerte in den verschiedenen Gruppen.
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Abb. 5 a-d: S;-Werte aller Gruppen im zeitlichen Verlauf.




Zur Untersuchung des Einflusses der Gruppen (A, B, C, D) auf die Sa-Werte wurde
eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgefiihrt. Ein statistisch signifikanter Einfluss
der Gruppenzugehdrigkeit konnte nicht nachgewiesen werden, alle p-Werte waren
groler als 0,05. Es konnte somit fir keinen der funf Zeitpunkte (TO-T4) auf einen
statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen A, B, C und D gefolgert
werden.

Auch bei einer Adjustierung der Sa-Werte zum Zeitpunkt T4 mit denen des initialen
Zustandes (TO) waren Unterschiede zwischen den Gruppen nicht nachzuweisen
(Covarianzanalyse).

Der Einfluss der Ausgangsmesswerte TO auf die Werte zum Zeitpunkt T4 war
dagegen deutlich statistisch signifikant (p < 0,001). Die folgende Abbildung (Abb. 6)
zeigt den Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Abschlussmessung. Die
Anwendung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson zeigt deutlich den
Zusammenhang zwischen den beiden Grof2en TO und T4. Die Untersuchung dieses
Zusammenhangs in den einzelnen Gruppen fihrte zu sehr &hnlichen Ergebnissen,
so dass aus dieser Auswertung nicht auf deutliche Unterschiede zwischen den

Gruppen hinsichtlich des Zusammenhangs TO i T4 geschlossen werden kann.

[nm] 350 -

200 4

150 4

IFM T4

100

50 +

50 100 150 200 250 300 350 400 450
IFM TO [nm]

Abb. 6: Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Abschlussmessung.
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Publikation 2

Hier zeigten die Kontrollgruppe (A) und die Versuchsgruppen (B, C, D)
gegensatzliche Verlaufe. Wahrend die unbehandelten Proben
Demineralisationsvorgange aufwiesen, zeigten sich bei den mit Brackets beklebten
Schmelzproben Remineralisationsvorgange in Form von abnehmenden Werten fur
die Fluoreszenzverluste. Signifikant war der Unterschied jedoch lediglich zwischen
Gruppe C (Transbond Plus) und Gruppe D (konventionelle Atztechnik) zum Zeitpunkt
TA4.

Uber den gesamten Beobachtungszeitraum betrachtet fallt auf, dass es ab einer
Tragedauer von 14 Tagen bei allen mit Brackets versehenen Schmelzproben zu

signifikanten Remineralisationsprozessen kam.

Publikation 3

Die erste Suche lieferte 576 Ergebnisse, 13 davon erfullten die Einschlusskriterien,
neun Fallstudien und vier klinische Studien, im Einzelnen: Acht Patientenberichte mit
wenig Signifikanz, eine prospektive klinische Pilotstudie mit wenig Signifikanz und
vier randomisierte klinische Studien mit moderater Signifikanz.

Alle vier Kklinischen Studien konnten eine Beschleunigung der kieferorthopédischen
Zahnbewegung nachweisen, wenn auch in geringem Ausmal3. Die Ubrigen Arbeiten
konnten einen solchen Effekt aus Mangel an Kontrollgruppen nicht mit Sicherheit

nachweisen.

Diskussion

Publikation 1 und 2

Es gibt bislang keine Studien, welche Oberflachenrauheiten im Bracketumfeld mittels
Fokusvariation verglichen haben. Eine Arbeitsgruppe hat morphologische
Veranderungen vor und nach jedem Schritt der Infiltrationstechnik analysiert,
allerdings an bovinen Schmelzproben. 12 Andere Untersucher haben die
Veranderungen am Zahnschmelz durch Softdrinks untersucht, dabei wurde jedoch
jeweils der Ra-Wert bestimmt. 1920

Entgegen der in der Literatur beschriebenen Zunahme an Demineralisationen im
Verlauf einer Multibracketbehandlung 21-2® deuten die Ergebnisse dieser Arbeit auf

Remineralisationsprozesse hin. Das konnte zum Einen an dem relativ kurzen
16



Untersuchungszeitraum von nur vier Wochen liegen und zum Anderen daran, dass
die Apparatur herausnehmbar war und dadurch bessere Reinigungsmadglichkeiten
bot als eine Multibracketapparatur.

Die Probanden umfassten eine Gruppe sowohl mannlicher (n=8) als auch weiblicher
(n=7) Studenten der Zahnmedizin im Alter zwischen 23 und 32 Jahren mit einem
durchschnittlichen Alter von 26,8 (£ 2,4) Jahren. Neben dem Vorteil der guten
Verflugbarkeit dieser Gruppe stellt sie eine geeignete Stichprobe dar, um die
heterogen strukturierte Grundgesamtheit der Bevolkerung zu reprasentieren.

Es muss allerdings einschréankend festgestellt werden, dass die Gesamtzahl der
Probanden verhaltnismalfiig gering war. Somit sind die Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit zwar in der Lage, Tendenzen aufzuzeigen, fir allgemeingtltige Aussagen

bedarf es jedoch weiterer Untersuchungen an einem gro3eren Probandengut.

Das verwendete Schienenmodell ermoglicht eine Plagqueakkumulation auf den
Schmelzproben und eignet sich daher zur Beobachtung einer Kariesentstehung.
Storfaktoren wie Ernahrungs- und Mundhygienegewohnheiten konnten auf ein
Minimum reduziert werden, da es sich um eine herausnehmbare Apparatur handelt.

Fur die Herstellung der Schmelzproben wurden 120 menschliche retinierte
Weisheitszahne verwendet, da sie leicht zu beschaffen sind und mit hoher

Wahrscheinlichkeit eine unverletzte Schmelzstruktur aufweisen.

Wie in vielen anderen Studien auch wurden die Zahne zunéachst in Chloramin-T-
Losung gelagert. 2427

Als Sterilisationsmethode wurde die Plasmasterilisation gewahlt, da sie die
strukturelle Integritat der Zahne nicht beeinflusst.?® Alternative Methoden sind die
Sterilisation mittels Dampfautoklav, Natriumhypochlorid oder Povidonjodid. Am
gebréuchlichsten ist sicherlich die Sterilisation mittels Dampfautoklav. Dabei kommt
es allerdings zu einer signifikanten Aufweichung des Zahnschmelzes. 2° Bei der
Anwendung von Natriumhypochlorid werden durch Deproteinisation organische
Komponenten entfernt, was die Porositdt des Zahnschmelzes erhdht und so die
Durchlassigkeit gegeniber Sauren beeinflusst. 3031 Die Verwendung von
Povidonjodid erwies sich zwar als effektiv gegen die meisten Bakterien, Viren, Pilze
und Sporen, der Einfluss auf die chemische Integritat ist jedoch unbekannt. 32
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Aufgrund der schnellen und einfachen Handhabung, ist die Verwendung
selbstkonditionierender Adhasivsysteme zur Befestigung kieferorthopédischer
Brackets weit verbreitet. In der vorliegenden Arbeit wurde sowohl ein fir die
Kieferorthopadie entwickelter selbstatzender Primer (TranbondE Plus) als auch ein
zur allgemeinen Anwendung in der restaurativen Zahnheilkunde vorgesehener
selbstatzender Primer (iBondE gluma®) verwendet.

Eine falsche Vorgehensweise wie beispielsweise falsche Atzzeit oder insuffizientes
Spulen kann zu Problemen bei der Verbundqualitat fihren. Wichtige GroRRen sind
dabei der Behandlereinfluss und dessen Erfahrung bei der Applikation. Um mdgliche
Fehlerquellen bei der Anwendung zu minimieren, wurden alle Vorgange von einem
einzigen Behandler in immer der gleich Art und Weise durchgefihrt. Der
Zahnschmelz wurde entsprechend der Gebrauchsanweisung der Adhasivsysteme

vorbereitet. Das Kleben der Brackets erfolgte exakt nach Herstellerangaben.

Beim Infinite Focus Mikroskop handelt es sich um ein flachenbasiertes Messsystem,
das 2 bis 200 Millionen Messpunkte pro Messung verarbeitet und damit eine vertikale
Auflosung von bis zu 10 nm erzielt. 33 Diese hohe Messpunktdichte garantiert eine
hohe Wiederholgenauigkeit der Messungen auch uber gré3ere Flachen.

Ren et al. geben Anforderungen an ein Oberflaichenmesssystem an. Die ideale
Methode sollte nicht destruktiv  sein, longitudinale = Messungen  der
Oberflachenveranderungen in Echtzeit ermdéglichen und einen quantifizierbaren
Substanzverlust in drei Dimensionen liefern. Die Fokusvariation mittels IFM
kombiniert die geringe Schéarfentiefe eines optischen Systems mit einem vertikalen
Scanvorgang, um dreidimensionale Bilder zu erhalten und wird so allen oben
genannten Anforderungen gerecht. 33

Die taktile Profilometrie stellt in der Literatur die am haufigsten verwendete Methode
zur quantitativen Messung von Demineralisationen dar. Die Tastspitze des
Profilometers durchlauft dabei die zu messende Oberflache und stellt ein lineares
Profil dar, welches Informationen zur Tiefe des Substanzverlustes liefert. 34 Die
Mdoglichkeiten der taktilen Profilometrie sind jedoch limitiert. Das mechanische
Abtasten mittels diamantierter Tastspitze kann den Proben Schaden zufiigen und
longitudinale Messungen derselben Probe unmaglich machen. 1934

Anders als klassische (taktile) Oberflachenmessgerate liefert das Infinite Focus
Mikroskop dreidimensionale Messergebnisse ohne die Oberflache des Objektes zu
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beriihren. Die Messungen sind beliebig oft wiederholbar, da die Oberflache nicht
zerstort wird. Dadurch ist das Gerat im Gegensatz zu taktilen Messgeraten
verschleil3frei, was eine gleichbleibende Genauigkeit der Messungen garantiert. Die
Fokusvariation stellt eine hinreichend etablierte Methode zur flachenhaften Analyse
von Oberflachen dar.

Fuji et al. untersuchten die Oberflache von Schmelzproben nach in vitro erzeugten
Erosionen durch Softdrinks. Zum Einsatz kamen zwei Oberflachenmessgerate, zum
Einen die taktile Profilometrie, zum Anderen die berthrungslose Messung mittels
Fokusvariation, wobei jeweils der Ra-Wert gemessen wurde. Es konnte eine
signifikante Korrelation des Ra-Wertes zwischen der taktilen Profilometrie und der
Fokusvariation nachgewiesen werden. Die optische Oberflachenanalyse mittels
Fokusvariation wies jedoch einige Vorteile auf: Die Messungen wurden schneller
durchgefiihrt und ergaben dreidimensionale Bilder ohne die Oberflache zu zerstéren.
19

Ren et al. fuhrten eine Studie zum Einfluss der Fluoridbehandlung auf die
Widerstandsfahigkeit des Schmelzes gegeniber erosiven Getrdnken durch. Die
Erosionstiefe wurde dabei mittels Fokusvariation und mithilfe konventioneller taktiler
Profilometrie gemessen und zeigte ahnliche Tendenzen bei beiden Methoden. Sie
konnten eine deutliche Korrelation der Messergebnisse zwischen Fokusvariation und
Kontaktprofilometrie nachweisen. Die Schmelzverluste waren auf den 3D-Bildern
deutlich sichtbar und konnten mithilfe der Software (Infinite Focus G4 Surface
Characterization Software) problemlos quantifiziert werden. Weiterhin zeigte sich,
dass die Tastspitze des Profilometers Furchen auf den Probenoberflachen
verursachte, welche wiederum mittels Fokusvariation sichtbar gemacht werden
konnten. 33

Sie bezeichneten die Fokusvariation als leistungsstarke, effiziente Methode mit
hohem Potential fir zahnmedizinische Studien, die sich mit der quantitativen
Evaluation der Oberflachentopographie befassen.

Dennoch erfordert eine valide Auswertung die strenge Kontrolle einer Reihe von
Storfaktoren. Vor jeder Aufnahme mittels IFM wurden die Proben mit einer weichen
Zahnburste unter flieRendem Wasser gereinigt, um Auflagerungen, die die spatere
Analyse der Bilder erschweren konnen, zu entfernen. Der zuvor gefertigte
Silikonschlissel gewahrleistete eine reproduzierbare Position der Proben auf dem
motorisierten Tisch des IFM und damit eine gleichbleibende Achsrichtung des auf die
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Proben auftreffenden Lichtstrahls. So konnten Uberwiegend gleichbleibende

Bedingungen geschaffen werden.

Auch die quantitative Lichtfluoreszenz kann als hinreichend etablierte Methode

betrachtet werden, um Demineralisationen an Glattflachen nachzuweisen. 14.35

Publikation 3

Anhand einer systematischen Uberpriifung der Literatur sollte der Einfluss
minimalinvasiver Verfahren wie piezochirurgische Kortikozision und Osteoperforation
des Alveolarkammes auf die Geschwindigkeit der kieferorthopadischen
Zahnbewegung untersucht werden. Fur invasivere Methoden st eine
Beschleunigung bereits nachgewiesen. Kortikotomien beispielsweise konnen die
Zahnbewegung beschleunigen, gehen aber mit einem Weichgewebstrauma einher,
da die Bildung eines Mukoperiostlappens erforderlich ist. 26

Minimalinvasive  piezochirurgische Kortikozision und Osteoperforation sind
bedeutend weniger traumatisch, da sie Weichgewebe schonen wund in
Lokalanasthesie vorgenommen werden kénnen.

Sowohl die Literaturrecherche als auch die Qualitditsbewertung der
eingeschlossenen Artikel wurde von zwei Untersuchern unabh&ngig durchgefuhrt.
Dabei wurden die PRISMA Richtlinien streng eingehalten. Keine der untersuchten
Studien war alter als 5 Jahre. Es wurde ein 3-Punkte-Bewertungssystem verwendet,
um den methodischen Ansatz zu beurteilen. Alle eingeschlossenen
Veroffentlichungen wurden mithilfe des Risk-of-bias-tool der Cochrane Collaboration
bewertet.

Nach Prufung aller Ein-und Ausschlusskriterien blieben nur vier klinische Studien am
Menschen, welche sich mit dem Einfluss minimalinvasiver Verfahren auf die
kieferorthopédische Zahnbewegung beschéftigten. Zwar konnten alle einen wenn
auch zeitlich begrenzten beschleunigenden Effekt nachweisen, die Gesamtevidenz
sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, insbesondere da es keinerlei
Langzeitbeobachtungen hinsichtlich einer beschleunigenden Wirkung auf die

Zahnbewegung gibt.
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Publikation 1

RUBRIK 1

Theresa Visel, Dominik Visel, Paul-Georg Jost-Brinkmann, Ralf Miller-Hartwich, Thomas Michael Prager

Oberflachenbeschaffenheit des Zahnschmelzes im
Bracketumfeld nach Schmelzkonditionierung iiber
vier Wochen

Eine In-situ-Studie
INDIZES selbstkonditionierende Adhdsivsysteme, Oberflachenrauheit, Schmelzrauheit, Fokus-
variation, Schmelzkonditionierung

Das Ziel dieser Pilotstudie war es, mittels Fokusvariation die Rauheit der Schmelzoberflache nach
Anwendung zweier selbstkonditionierender Systeme im Vergleich zu konventioneller Schmelzatzung
zu untersuchen. 15 Probanden mit guter Mundhygiene trugen eine herausnehmbare Draht-Kunst-
stoff-Schiene, in die jeweils acht Schmelzproben von extrahierten, humanen Weisheitszahnen ein-
gearbeitet waren. Die Apparatur war an den Unterkieferseitenzahnen befestigt und zeigte rechts
und links jeweils die gleiche Anordnung der Proben: eine unbehandelte Kontrollgruppe (A) und drei
Schmelzproben, die mit Brackets versehen wurden, wobei ein selbstkonditionierender fluoridfreier
Primer (B), ein Fluorid freisetzendes Adhasivsystem (C) und das konventionelle Schmelzétzverfahren
(D) zum Einsatz kamen. Die Rauheit wurde mittels Fokusvariation, einem nicht invasiven optischen
Verfahren, unter standardisierten Bedingungen extraoral als S;-Wert in nm bestimmt. Die Anfangs-
messung erfolgte nach Bracketbefestigung und vor Eingliederung der Schiene. Nach 3, 7, 14 und 28
Tagen wurden die S;-Werte der verwendeten Systeme mit den Anfangswerten quantitativ verglichen.
Die Ergebnisse wurden zunéchst auf Normalverteilung getestet und anschlieRend mit einer einfaktori-
ellen Varianzanalyse (ANOVA) auf Signifikanz untersucht (p<0,05). Uber den Beobachtungszeitraum
von 28 Tagen war fiir alle Adhésivsysteme insgesamt eine Abnahme der S,-Werte zu verzeichnen. Es
gab jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen.

® Einleitung

Die konventionelle Adhasivtechnik, bei der die
Schmelzoberfliche mittels 35%iger Phosphorsaure
konditioniert wird, gilt als Standardverfahren zur
Bracketbefestigung. Nach einer Einwirkzeit von 15
bis 30 s wird die Saure mit Wasser abgespiilt und
die Schmelzoberflache mit olfreier Luft getrocknet,
bis sie matt weiB erscheint?.

Neben dertraditionellen Schmelzétztechnik (SAT)
konnten sich selbstatzende Adhasivsysteme etablie-
ren, bei deren Anwendung die vorherige Konditi-

onierung mittels Phosphorsaure entfallt. Diese Sys-
teme, bei denen eine einzige Flissigkeit den Schmelz
atzt und gleichzeitig das Bonding enthélt, sollen bei
Zeit- und Kostenersparnis gleiche oder sogar bessere
Ergebnisse hinsichtlich Atzmuster und Verbundfes-
tigkeit erzielen25. Es gibt jedoch gegenwdrtig nur
wenige Studien tber longitudinale Schmelzverande-
rungen im Zusammenhang mit diesen Systemen®-8.
Das Ziel dieser Untersuchung war es, verschiedene
Methoden der Schmelzkonditionierung im Hinblick
auf Demineralisationen im Bracketumfeld zu verglei-
chen.
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Abb. 1 Unterkiefer-

schiene mit bukkal ein-

gearbeiteten Schmelz-
proben.

Zum Nachweis von Demineralisationen exis-
tieren zahlreiche Methoden. Die am hiufigsten
angewendete Methode zur Quantifizierung von
Mineralverlust ist die transversale Mikroradiografie
(TMR). Sie ermdglicht eine Beschreibung von De-
und Remineralisationsvorgéangen in Schmelz und
Dentin und dient in erster Linie der quantitativen
Erfassung von Kariesprozessen?. Die TMR gilt als
Coldstandard bei der Bestimmung von Deminera-
lisationen0,

Des Weiteren gibt es die Analyse mittels Mikros-
kopie unter polarisiertem Licht, die Mikrohartemes-
sung, die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie
(CLSM) und die Oberflichenmessung mittels Kon-
taktprofilometrie.

Die mechanische Profilometrie wurde in der
Literatur ebenfalls hiufig zur Untersuchung de-
mineralisierter Schmelzflichen angewendet. Die
Tastspitze des Profilometers durchlauft dabei die zu
messende Oberflache und erfasst ein lineares Profil,
das Informationen zur Tiefe des Substanzverlustes
und damit zur Rauheit der Oberflache liefert!!. Die
Maglichkeiten der mechanischen Profilometrie sind
jedoch begrenzt. Das mechanische Abtasten mittels
diamantierter Tastspitze kann den Proben Schaden
zufigen und longitudinale Messungen derselben
Probe unmdglich machen1.12,

Eine relativ neue Methode zur flichenhaften
Analyse der Schmelzoberfliche stellt die Fokusva-
riation dar'3. Anders als klassische (taktile) Oberfla-
chenmessgerate liefert sie dreidimensionale Mess-
ergebnisse, ohne die Oberfliche des Objektes zu
berthren. Die Messungen sind beliebig oft wieder-
holbar, da die Oberflache nicht zerstért oder veran-
dert wird.

Kieferorthopadie 2016;30(1):1-11

Die Fokusvariation ist eine Methode, welche die
geringe Scharfentiefe einer Optik nutzt, um die Tie-
fen- und Farbinformation einer Oberfliche zu ge-
winnen. Das zu untersuchende Objekt wird vertikal
gescannt, wobei je nach Oberflichengeometrie nur
limitierte Bereiche scharf abgebildet werden. Fiir
jeden Messpunkt kann anhand der Variation der
Schirfewerte so die entsprechende Tiefeninforma-
tion gewonnen werden. Es resultiert ein 3-D-Daten-
satz, der neben den Hohendaten auch die regist-
rierte 3-D-Farbinformation enthalt’3.14,

Ren et al.’ bezeichneten die Fokusvariation als
leistungsstarke, effiziente Methode mit hohem Po-
tenzial fiir zahnmedizinische Studien, die sich mit der
quantitativen Untersuchung der Oberflachentopo-
grafie befassen. Obwohl diverse Studien bestatigen,
dass die Fokusvariation eine geeignete Methode
zur Analyse der Oberflichentopografie ist, gibt es
bisher keine wissenschaftlichen Arbeiten auf Basis
der Fokusvariation tber die Oberflachenrauheit des
Zahnschmelzes nach verschiedenen Konditionie-
rungsmethoden.

Ziel der vorliegenden prospektiv-randomisierten
kontrollierten klinischen In-situ-Studie war es, die
Veranderungen der Oberflichenbeschaffenheit des
Schmelzes im Bracketumfeld mittels Fokusvariation
zu bestimmen. Dabei sollten zwei selbstkonditio-
nierende Adhisivsysteme mit der konventionellen
Schmelzdtztechnik verglichen werden.

B Materialien und Methode

¥ Probanden und Materialien

Die Studie wurde von der zustindigen Ethikkom-
mission der Charité genehmigt (Antragsnummer:
EA4/113/10).

Auf das Angebot, an der Studie teilzunehmen,
meldeten sich 23 Personen, von denen 15 die
Einschlusskriterien (Mindestalter 18 Jahre, nicht
weniger als zwdlf Zihne im Unterkiefer, Papillen-
blutungsindex [PBI nach Lange'6] <10 und appro-
ximaler Plaqueindex [API nach Saxer und Miih-
lemann'?] <25 %) erflllten. Alle 15 Teilnehmer
waren Freiwillige, die ihr schriftliches Einverstind-
nis gegeben haben. Das Durchschnittsalter betrug
26,8 + 2,4 Jahre, acht Probanden waren méannlich,
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sieben weiblich. Auf Gipsmodellen wurden passive
Draht-Kunststoff-Apparaturen fiir den Unterkie-
fer angefertigt (Abb. 1), die der Befestigung von je
acht Schmelzproben dienten. Die Proben wurden
aus menschlichen retinierten Weisheitszahnen von
jugendlichen oder jungen erwachsenen Patienten
(< 25 Jahre) gewonnen. Unmittelbar nach der ope-
rativen Entfernung wurden die Zdhne unter fliefen-
dem Wasser gereinigt. Nach einwéchiger Lagerung
in bakteriostatischer 0,5%iger Chloramin-T-Lésung
bei Raumtemperatur (23 + 2 °C) wurden sie in Was-
ser nach DIN ISO 3696, Qualitat 3, im Kihlschrank
bei 4 + 2 °C aufbewahrt.

Mit einem diamantierten Bohrer wurde aus der
bukkalen Kronenflache jedes Zahnes je eine Probe
(5x6 mm, Hahe 2 £ 0,3 mm) gewonnen. Die Pro-
ben wurden plasmasterilisiert8.

AnschlieBend erfolgte eine randomisierte Vertei-
lung der Proben (n=30) auf folgende Versuchsgrup-

pen:

Gruppe A:  unbehandelte Kontrollgruppe

Gruppe B:  iBond™ Gluma® inside (Heraeus
Kulzer, Hanau)

Gruppe C:  Transbond™ Plus Self Etching Primer
(3M Unitek™, Seefeld)

Gruppe D:  klassische Schmelzitzung mit 35%iger

Phosphorsaure (Etching Gel, 3M
Unitek™) und anschlieRend Auftrag
von Transbond™ XT Primer (3M
Unitek™)

Jede Schiene enthielt acht Schmelzproben, auf jeder
Seite je eine aus jeder Gruppe.

Abbildung 2 zeigt die Apparatur in situ. Die Pro-
benanordnung innerhalb der Schiene war immer
gleich in der Reihenfolge A, B, C, D von distal nach
mesial.

Entsprechend der Gebrauchsanweisung der Ad-
hasivsysteme wurde der Zahnschmelz der Proben
vorbehandelt. Die Proben der Gruppen B wurden
mit einer dinnen Schicht iBond™ Gluma® inside
versehen, das 20 s unter leichtem Einmassieren ein-
wirken konnte. Fiir Gruppe C kam Transbond™ Plus
zum Einsatz, das 3 bis 5 s einmassiert wurde, bevor
es 20's einwirken konnte. Das fir Gruppe D ver-
wendete Atzgel konnte 15 s einwirken und wurde
anschlieBend fiir 15 s grindlich abgespiilt, bevor der
Primer aufgetragen wurde. Die Proben der Gruppen

B, C und D wurden mit Brackets (APCTM Il Victory
Series, 3M Unitek™) versehen, wobei auch hier die
Herstellerangaben genau befolgt wurden. Uber-
schiissiges Adhésiv wurde mit einer zahnirztlichen
Sonde sorgfaltig entfernt. Die Polymerisation er-
folgte mittels Polymerisationslampe (Ortholux™ LED
Curing Light, 3M Unitek™) jeweils fiir 20 s von me-
sial und distal. Die Proben wurden mit Klebewachs
in den Schienen fixiert.

Alle Probanden erhielten die gleiche Zahnpasta
(elmex®, Gaba, Lorrach) und eine weiche Zahn-
biirste (elmex® inter X, Gaba).

Die Probanden wurden angewiesen, die Schiene
insgesamt 28 Tage fiir mindestens 20 Stunden tag-
lich zu tragen. Zum Essen, Zdhneputzen, Rauchen
und Kaffeetrinken sollte die Schiene herausgenom-
men werden. Eine manuelle Reinigung der Schiene
und der darin befindlichen Proben erfolgte einmal
taglich fur maximal eine Minute mit der oben ge-
nannten Zahnbrste unter flieBendem Wasser. Die
eigene Mundhygiene sollte unter Verwendung der
ausgegebenen Zahnpasta wie gewohnt durchge-
fuhrt werden.

Die Anfangsmessung (TO) erfolgte nach Bra-
cketbefestigung und vor Eingliederung der Schiene.
Weitere Messungen erfolgten nach 3 (T1), 7 (T2)
und 14 (T3) Tagen. Nach vorsichtiger Entnahme aus
der Schiene wurden die Proben mit einer Zahnbdirste
(elmex® inter X) unter fliehendem Wasser gereinigt.
Dann erfolgte die jeweilige Messung mittels Fokus-
variation. Nach Wiederbefestigung der Schmelzpro-
ben in der Schiene und anschliefender Desinfektion
in 70%igem Alkohol wurde die Schiene wieder ein-
gegliedert. Nach 28 Tagen wurde die Abschlussmes-
sung (T4) vorgenommen.

Kieferorthopadie 2016;30(1):1-11

Abb. 2 Schiene aus
Abbildung 1 in situ.
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Abb. 3 Nahaufnahme der Objektive des InfiniteFocus-Mikroskops und Haltevorrichtung

mit Schmelzproben.

Sowohl der klinische Teil der Studie als auch die
Messungen wurden verblindet durchgefiihrt. Weder
die wissenschaftlichen Mitarbeiter noch die Studien-
teilnehmer waren tiber die Zuordnung zu den einzel-
nen Gruppen informiert.

®m Fokusvariation

Die vorliegende Studie sollte in einer Verlaufskon-
trolle die Veranderungen der Oberflachenbeschaf-
fenheit des Schmelzes im Bracketumfeld aufzeigen.
Dazu wurde jeweils der S;-Wert (arithmetischer
Mittelwert der Hohen der ausgewahlten Fliche)
bestimmt, der ein gebrduchlicher Parameter zur Be-
schreibung der Oberflachenrauheit ist. Als Oberfla-
chenmesssystem kam das InfiniteFocus-Mikroskop
der Firma Alicona (IFM, Alicona Imaging, Gram-
bach/Graz, Osterreich) zum Einsatz, das 2010 als
Referenz in die ISO-Standards (ISO 25178) aufge-
nommen wurde4.

Zunichst wurde das zu untersuchende Objekt
auf dem motorisierten Tisch fixiert. Dazu stand ein
spezieller Rahmen zur Verfiigung, der mit dem Tisch
verschraubt werden konnte. Um eine definierte Posi-
tion der einzelnen Proben innerhalb dieses Rahmens
zu gewahrleisten, wurden Silikonschlissel (Futar®,
Kettenbach, Eschenberg) gefertigt, in denen jeweils
acht Proben Platz fanden (Abb. 3).

Waéhrend die Distanz zwischen Probe und Ob-
jektiv durch vertikales Verschieben der Prézisions-
optik verdndert wird, erfolgt die kontinuierliche

Kieferorthopadie 2016;30(1):1-11

Abb. 4 IFM-Analyse: Der zu untersuchende Bereich wird
manuell festgelegt und befindet sich direkt unter der zuvor
prdparierten Markierung.

Bildaufnahme. Dabei wird jeweils die Anderung
der Scharfe gemessen und zur Berechnung der je-
weiligen 3-D-Position herangezogen. Die Software
registriert Oberflachen- und Farbinformationen
und rekonstruiert diese zu einem dreidimensiona-
len Bild.

In der vorliegenden Untersuchung wurden eine
50-fache VergroBerung und eine vertikale Auflosung
von 20 nm verwendet, da sich diese Einstellungen in
Vorversuchen bewdhrt hatten. Fir die Analyse der
Bilder stand die IFM G 4 Software (Alicona Imaging)
zur Verflgung.

Mithilfe des Moduls , Flachenanalyse wurde der
Sa-Wert bestimmt. Als Messbereich wurde ein Qua-
drat der GroBe 150 x 150 pm gewdhlt. Als Referenz
diente dabei eine zuvor praparierte Markierung
am Rand der Schmelzproben. Das Quadrat wurde
so positioniert, dass es mit der Oberkante in direk-
tem Kontakt zur Unterseite der Markierung stand
(Abb. 4).

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden die
Proben der rechten und linken Seite jeweils gepoolt,
da eine Untersuchung auf Abweichungen keine sig-
nifikanten Unterschiede ergeben hatte.

B Statistische Auswertung

Die erhobenen Daten wurden mithilfe des Tabel-
lenkalkulationsprogramms Microsoft© Excel 2010
(Microsoft Inc., Redmond, Washington, USA) er-
fasst. Die statistische Auswertung erfolgte mit der
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Statistiksoftware Statistica, Version 9.1 (Statsoft Inc.,
Tulsa, Oklahoma, USA).

Durch Bildung des dekadischen Logarithmus
wurden zunichst die logarithmierten Werte zu allen
Messwerten berechnet. Dies nahert die Haufigkeits-
verteilung der Daten mehr einer Normalverteilung
an, sodass die angewendeten Testverfahren zuver-
lassige Ergebnisse liefern.

Die ermittelten Werte wurden mit dem Kolmo-
gorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung Gber-
priift. Anschliefend wurden die Daten entsprechend
ihrer Verteilung mit parametrischen Testverfahren
analysiert. Die S,-Werte der verschiedenen Gruppen
wurden mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse
(ANOVA) verglichen. Das Signifikanzniveau wurde
mit p<0,05 festgelegt. Zur Untersuchung des
gleichzeitigen Einflusses der Gruppe (A, B, C, D) und
der Werte der Anfangsmessung (T0) auf die Mess-
werte zum Zeitpunkt T4 wurde eine einfaktorielle
Kovarianzanalyse durchgefiihrt. Die Korrelation der
Messwerte zum Zeitpunkt TO und T4 wurde nach
Pearson bestimmt. Fur quantitative Merkmale wur-
den Minimum, Maximum und Mediane, Mittelwerte
und Standardabweichungen angegeben.

B Ergebnisse

Es gab keine Verluste, alle 120 Schmelzproben konn-
ten analysiert werden.

Tabelle 1 zeigt als Ubersicht die Mediane der S,-
Werte der einzelnen Gruppen zu den verschiedenen
Untersuchungszeitpunkten.

Insgesamt ist die Streuung der Messwerte sehr
hoch. Das heiBt, die Oberflichenrauheit der Proben
variiert erheblich. Abbildung 5 zeigt die Oberfli-
chenbeschaffenheit einer Schmelzprobe im Infinite-
Focus-Mikroskop.

Allgemein lieB sich fir alle untersuchten Gruppen
Uber den Untersuchungszeitraum eine Abnahme der
Sa-Werte feststellen. Die Oberflichenrauheit aller
Schmelzproben hat also im Verlauf der Untersu-
chung abgenommen. In den Abbildungen 6 und 7
ist jeweils der zeitliche Verlauf der Messwerte in den
verschiedenen Gruppen dargestellt.

Es wurde eine Varianzanalyse zur gleichzeitigen
Untersuchung des Einflusses von Zeit und Gruppe
auf die S;-Werte durchgefiihrt. Dabei erwies sich

Abb. 5 Screenshot des 3-D-Oberflichenmodells einer
Schmelzprobe.

lediglich der Faktor Zeit als statistisch signifikant
(p<0,0001). Dagegen waren weder die Gruppen-
unterschiede (p=0,81) noch die Wechselwirkung
zwischen Zeit und Gruppe (p=0,99) statistisch si-
gnifikant. Es kann also auf einen Einfluss der Zeit
auf die Messwerte geschlossen werden. Allerdings
besteht kein Unterschied zwischen den Gruppen

Tab. 1 Medianwerte der S;-Werte in nm aller Gruppen fiir
jeden Zeitpunkt (TO bis T4).

Unter- Gruppe
suchungs-
zeitpunkt A 8 e D

n=30|n=30(n=30|n=30

TO Median 163,00 | 149,50 | 154,50 | 156,50

75er-Perzentil | 181,00 | 167,75 | 171,50 | 193,25
25er-Perzentil | 130,25 | 133,25 (137,25 | 123,25
T Median 157,00 | 142,50 | 146,00 | 140,50
75er-Perzentil | 178,75 | 152,50 | 161,00 | 178,75
25er-Perzentil [ 122,25 | 120,57 | 131,25 | 121,00
T2 Median 143,00 (136,00 (137,00 | 138,00
75er-Perzentil [ 181,00 | 150,50 | 155,75 | 162,50
25er-Perzentil | 109,25 | 118,25 (129,25 | 121,50
T3 Median 139,00 | 132,50 133,50 | 131,50
75er-Perzentil | 164,50 | 150,75 | 155,50 | 168,75
25er-Perzentil | 111,25 | 114,00 [ 118,75 | 121,00
T4 Median 126,50 (129,00 (126,00 | 132,50
75er-Perzentil | 171,00 | 153,75 | 147,75 | 151,50
25er-Perzentil [ 112,25 (106,75 112,00 | 114,00
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Abb. 6 Medianwerte der S;-Werte tiber die Zeit. Abneh-
mende S,-Werte verweisen auf abnehmende Rauheit.

TO Baseline-Messung, T1 nach 3 Tagen, T2 nach 7 Tagen,
T3 nach 14 Tagen, T4 nach 28 Tagen.

und auch der zeitliche Verlauf der S;-Werte in den
verschiedenen Gruppen zeigte keine signifikanten
Unterschiede.

Die Proben der unbehandelten Kontrollgruppe
wiesen bei der Anfangsmessung hohere S,-Werte
(Median 163,0 nm) auf als die mit Brackets ver-
sehenen Proben (Gruppe B 149,5 nm, Gruppe C
154,5 nm, Gruppe D 156,5 nm). Den niedrigsten
Rauheitswert zum Zeitpunkt TO zeigte Gruppe B mit
149,5 nm.

Bei der Abschlussmessung nach vier Wochen
lagen die S;-Werte aller Gruppen mit 126,0 nm
(Gruppe C) bis 132,5 nm (Gruppe D) insgesamt sehr
nahe beieinander.

Die Varianzanalyse zur Untersuchung des Ein-
flusses der Gruppen auf die S;-Werte ergab keinen
statistisch signifikanten Einfluss der Gruppenzuge-
horigkeit. Es konnte somit fir keinen der fiinf Zeit-
punkte (TO-T4) ein statistisch signifikanter Unter-
schied zwischen den Gruppen A, B, C und D belegt
werden.

Die Vergleiche zwischen den vier Gruppen fur
den Zeitpunkt T4 ergaben auch dann keinen sta-
tistisch signifikanten Unterschied, wenn eine rech-
nerische Adjustierung der T4-Werte mit denen der
Ausgangsmessung (TO) vorgenommen wurde.

Mithilfe des Korrelationskoeffizienten nach Pear-
son konnte ein statistisch signifikanter (p<0,001) Zu-
sammenhang zwischen den Ausgangswerten (TO)
und den Abschlussmesswerten (T4) nachgewiesen
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Abb. 7 Boxplot-Darstellung der S.-Werte der Versuchsgrup-
pen (A, B, C, D) uiber die Zeit.

werden. Die Untersuchung dieses Zusammenhangs
in den einzelnen Gruppen A bis D fithrte zu jeweils
sehr dhnlichen Ergebnissen, sodass auch aus dieser
Auswertung nicht auf deutliche Unterschiede zwi-
schen den Gruppen geschlossen werden konnte.

® Diskussion

In der vorliegenden Pilotstudie sollten zwei selbst-
atzende Adhasivsysteme mit der konventionellen
Atztechnik in einer einfachen, reproduzierbaren
Testprozedur hinsichtlich der Oberflachenrauheit im
Bracketumfeld verglichen werden.

Der S;-Wert, das heift die Rauheit, hat bei allen
Gruppen im zeitlichen Verlauf abgenommen. In der
Literatur gibt es bislang nur wenige Studien, welche
die Oberflachenbeschaffenheit von Zahnschmelz
mittels Fokusvariation untersucht haben.

Mdiller et al."# analysierten die morphologischen
Verdanderungen boviner Schmelzproben vor und
nach jedem Schritt der Infiltrationstechnik. Nach
Politur der Proben wurden mithilfe einer Demine-
ralisationslosung Initiallasionen kiinstlich erzeugt.
AnschlieRend wurde die Oberfliche mit 20%iger
Phosphorsaure fir 5 Sekunden geatzt und das In-
filtrationsmaterial aufgetragen. Vor und nach jedem
Schritt der Infiltrationstechnik wurde der S;-Wert bei
50-facher VergroBerung und einer vertikalen Auflo-
sung von 20 nm bestimmt. Bei gesundem Schmelz
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betrug der mittlere S;-Wert 59,3 £ 12,7 nm, bei
kiinstlich erzeugten Lésionen 65,8 = 12,3 nm. Nach
Atzen mit 20%iger Phosphorsdure kam es zu einem
signifikanten Anstieg des S,-Wertes im Mittel um
2492 nm. Die Untersuchung von Miller et al. ist
jedoch nur bedingt mit der vorliegenden Arbeit ver-
gleichbar, da zum einen bovine Schmelzproben ver-
wendet wurden und zum anderen der Zahnschmelz
zuvor glatt geschliffen und poliert wurde.

Des Weiteren gibt es verschiedene Studien, die
mittels Fokusvariation die Oberflichenrauheit von
Zahnschmelz nach Saureangriffen durch Softdrinks
untersuchten’212. Da allerdings jeweils der R,-Wert
bestimmt wurde, sind auch diese Ergebnisse nicht
mit denen der vorliegenden Arbeit vergleichbar.

Zum Vergleich unterschiedlicher Adhasivsysteme
existieren zahlreiche Untersuchungen. Holzmeier et
al.20 haben verschiedene selbstkonditionierende Ad-
hisive mit der konventionellen Atztechnik hinsicht-
lich des Atzmusters und der Atztiefe verglichen. Die
verschiedenen Produkte wurden auf bovine Schmelz-
proben aufgebracht. Anschliefend wurde jeweils ein
Bracket mit Transbond™ XT befestigt. Die Atztiefe
wurde nach Bracketentfernung mittels konfokaler
Laserscanningmikroskopie bestimmt. Die geringste
Penetrationstiefe zeigte iBond™ mit 0,5 um, gefolgt
von Transbond™ Plus mit 8-10 pm. Die gréfte Atz-
tiefe wurde fir die klassische Schmelzitzung mit
35%iger Phosphorsdure und anschlieBender Appli-
kation von Transbond™ XT mit 15-20 pm gemessen.
Diese Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass
selbstkonditionierende Adhdsive mit Blick auf die
geringere Atztiefe und den damit verbundenen ge-
ringeren konditionierungsbedingten Schmelzverlust
der konventionellen Atztechnik iiberlegen sind. Die
Ergebnisse von Holzmeier et al. sind jedoch nur be-
dingt mit denen der vorliegenden Arbeit vergleich-
bar, da die Messung nach Bracketentfernung, also
direkt unter der Bracketbasis stattfand, wéhrend in
der vorliegenden Studie das Bracketumfeld unter-
sucht wurde.

Die in der Literatur beschriebene Zunahme an
Demineralisationen im Verlauf einer Multibracketbe-
handlung?1-24 konnte in der vorliegenden Untersu-
chung nicht bestitigt werden. Vielmehr bedeuten
sinkende S;-Werte eine abnehmende Oberflachen-
rauheit und deuten eher auf Remineralisationspro-
zesse hin. Diese Unterschiede lassen sich wie folgt

erklaren. Zum einen betrug der Untersuchungszeit-
raum in der vorliegenden Studie nur vier Wochen,
wihrend die durchschnittliche Behandlung mit fest-
sitzenden kieferorthopadischen Gerdten >12 Mo-
nate dauert.

Zum anderen war die hier verwendete Appara-
tur herausnehmbar und bot dadurch bessere Reini-
gungsmoglichkeiten als eine festsitzende Apparatur.
Auch spielten sicher die Erndhrung und die sehr gute
Mundhygiene der Probanden sowie die Positionie-
rung der Proben (vestibulir, nahe am Parotisaus-
gang, wo die Speichelfliefrate groRer ist) eine nicht
zu unterschitzende Rolle bei der Entstehung einer
weniger kariogenen Umgebung.

Visel et al.25 haben das Demineralisationsver-
halten von Zahnschmelz im Bracketumfeld in einem
Zeitraum von vier Wochen mittels quantitativer
Lichtfluoreszenz (QLF) untersucht. Zur Bracketbe-
festigung kamen dieselben selbstkonditionieren-
den Adhdsive (iBond™, Transbond™ Plus) sowie
die konventionelle Schmelzatztechnik mittels Phos-
phorsdure zum Einsatz. Diese Studie kam zu dem
Ergebnis, dass sich selbstkonditionierende Systeme
hinsichtlich der Entstehung von Demineralisationen
im Bracketumfeld nicht von der traditionellen Atz-
technik unterscheiden.

Die verwendeten Adhisivsysteme beinhalten so-
wohl einen rein fiir die Kieferorthopadie entwickel-
ten selbstkonditionierenden Primer (Transbond™
Plus) als auch einen zur universellen Anwendung
in der restaurativen Zahnheilkunde vorgesehenen
selbstatzenden Primer (iBond™).

Nach Angaben des Herstellers setzt Transbond™
Plus eine in der Literatur nicht beschriebene Menge
an Fluorid frei7.26, In der vorliegenden Untersu-
chung konnten keine Unterschiede zwischen dem
fluoridhaltigen Adhésiv (Transbond™ Plus) und dem
fluoridfreien Adhésiv (iBond™) beziehungsweise der
Schmelzatztechnik mittels Phosphorsiure festge-
stellt werden.

Paschos et al.7 haben in einer In-vitro-Studie
den Effekt verschiedener Adhésive auf das Bracket-
umfeld untersucht. Mittels Mikrotomografie und
Lichtmikroskopie unter polarisiertem Licht wurden
jeweils Lasionstiefe und Mineralverlust verglichen.
Signifikante Unterschiede zwischen einem fluorid-
haltigen (Transbond™ Plus) und einem fluoridfreien
Adhésiv (Transbond™ XT) konnten nicht nachgewie-
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sen werden. Lediglich fr Zdhne, die mit kunststoff-
modifiziertem Glasionomerzement (Fuji Ortho LC)
behandelt wurden, konnten signifikant geringere
Lasionstiefen und weniger Mineralverlust ermittelt
werden.

Die verwendete Apparatur ermdglichte eine
Plagueakkumulation auf den Schmelzproben und
entspricht daher den klinischen Verhaltnissen bei
Multibracketbehandlungen. Alle Probanden wur-
den mit der gleichen Zahnburste ausgestattet und
erhielten detaillierte Informationen zum Reinigen
ihrer Schiene. Da die Reinigung der Proben extra-
oral stattfand, ist davon auszugehen, dass sie ef-
fizienter ausfiel als bei Patienten mit festsitzender
Multibracketapparatur. Die Proben wurden jeweils
vestibuldr der Unterkieferseitenzidhne in der Schiene
fixiert. Diese Lokalisation wird in verschiedenen Stu-
dien empfohlen und sollte eine Plaqueakkumulation
erméglichen, die der bei Brackets im Seitenzahnbe-
reich entspricht27-29,

Es wurden 120 gesunde menschliche Weisheits-
zdhne zur Herstellung der Schmelzproben verwen-
det, da sie leicht zu beschaffen sind und mit hoher
Wabhrscheinlichkeit eine unverletzte Schmelzstruk-
tur aufweisen. Um Kariesfreiheit zu gewahrleisten,
kamen ausschlieBlich retinierte Zéhne zum Einsatz,
deren posteruptive Schmelzreifung noch nicht statt-
gefunden hatte. Der Zahnschmelz retinierter Zdhne
weist eine hohere Permeabilitat auf als derjenige
bereits durchgebrochener Zihne. Diese Tatsache
wurde jedoch wahrscheinlich teilweise wieder aus-
geglichen, da sich die Permeabilitit nach Extraktion
eines Zahnes verringert3°.

Da die zervikalen Bereiche zuletzt mineralisiert
werden3', erfolgte die Probenentnahme im Bereich
der bukkalen Hockerabhinge. Es wurde sicherge-
stellt, dass die Bukkalflichen frei von sichtbaren
Schaden waren. Eine Kontrollaufnahme mit quan-
titativer Lichtfluoreszenz diente dazu, Proben, die
bereits leichte, klinisch nicht sichtbare Demineralisa-
tionen aufwiesen, auszusortieren.

Die Anordnung der Proben innerhalb der Appa-
ratur war bei jedem Probanden gleich (Abb. 2). Da
die Reinigung der Schiene und der darin befindlichen
Proben auferhalb des Mundes stattfand, und der
Abstand zwischen der am weitesten mesial (Gruppe
D) und der am weitesten distal gelegenen Gruppe
(A) nur etwa 2,5 cm betrug, ist jedoch nicht davon
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auszugehen, dass die Position der Proben innerhalb
der Schiene Einfluss auf die Messergebnisse hatte.
Dennoch sollte in weiterfiihrenden Untersuchungen
auf eine randomisierte Verteilung geachtet werden.

Die Anzahl der untersuchten Proben lag in Stu-
dien mit dhnlichem Versuchsaufbau zwischen 532
und 4086, meistens jedoch bei 10 bis 20 Proben
pro Gruppe’ 263334 |n der vorliegenden Pilotstu-
die wurde deshalb eine Fallzahl von 30 Proben pro
Gruppe gewéhlt.

Es wurde je eine separate Kontrollgruppe ohne
Bracket mitgefiihrt, um bewerten zu kbnnen, wie
sich unbehandelter Zahnschmelz verhilt. Hinsicht-
lich unterschiedlicher Mineralisationsgehalte der
Zihne wdre ein Kontrollbereich innerhalb derselben
Probe sicherlich auch sinnvoll gewesen. Dies sollte
in weiterfihrenden Untersuchungen berlcksichtigt
werden.

Die Lagerung der Zahne bis zur Herstellung der
Proben erfolgte in Chloramin-T-Lésung35-38, Zur
Abtotung relevanter Mikroorganismen wurden die
Proben plasmasterilisiert, da dieses die strukturelle
Integritit der Zahne nicht beeinflusst32:40,

Die Aufbewahrung der Proben zwischen den
einzelnen Arbeitsschritten der Fokusvariation er-
folgte in destilliertem Wasser, da sich die chemische
Zusammensetzung und Struktur der Praben in dieser
sich neutral verhaltenden Lasung nicht verdndern40,

Die Studienteilnehmer waren groBtenteils Zahn-
medizinstudenten, wobei es sich um eine Gruppe
handelte, die Gber eine besondere Vorbildung und
Sensibilitat hinsichtlich der Mundhygiene verfugt.
Dies bestitigt eine Studie, die einen geringeren
DMF/T-Wert und einen hoheren Sanierungsgrad
des Gebisses bei Zahnmedizinstudenten fand als in
vergleichbaren Altersgruppen anderer Profession??.

Die zuvor erhobenen Indizes (PBI und API) be-
legen ebenfalls eine sehr gute Mundhygiene der
Probanden. Diese Tatsache ldsst vermuten, dass
Demineralisationen bei den hier untersuchten Pro-
banden moglicherweise geringer ausfielen, als es bei
anderen Patienten mit Multibracketapparaturen der
Fall ware.

Fur die vorliegende Studie erschien die Fokus-
variation als geeignete Methode zur Analyse von
Oberflichenverdnderungen im Zahnschmelz.

Der gebrduchlichste Parameter zur Oberflachen-
messung in der Zahnheilkunde war lange Zeit der
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Ra-Wert (Mittelwert der Rauheit), der iblicherweise
mittels Kontaktprofilometrie bestimmt wurde4243.
Der R,-Wert erfasst die Rauheit nur zweidimensi-
onal. AuBerdem kann das mechanische Abtasten
die Oberfliche der Probe beschidigen. Dies kann
longitudinale Messungen derselben Oberfliche un-
moglich machen.

Im Gegensatz dazu ist der mittels Fokusvariation
ermittelte S;-Wert ein flichenbasierter Parameter. Er
liefert Messergebnisse Uber die Beschaffenheit der
ganzen gescannten Oberfliche4,

Verschiedene Arbeitsgruppen zeigten diverse
Vorteile des InfiniteFocus-Mikroskops (IFM) ge-
geniiber anderen Oberflichenmessgerdten auf: Da
keine Praparation der Proben notwendig ist, sind
auch longitudinale Beobachtungen derselben Pro-
benoberfliche moglich. Weiterhin kommt es zu kei-
ner Verdnderung/Zerstérung der Oberflache, da alle
Messungen vollkommen berihrungslos vonstatten
gehen1415,

Die grofe Wiederholgenauigkeit wird durch
die Funktion zur Beurteilung der Messunsicherheit
gewdhrleistet. Zu jedem 3-D-Messpunkt wird die
Wiederholbarkeit mit angegeben, damit liefert das
System zu jedem Messwert auch eine Abschitzung
zur Messunsicherheit. Die hohe Reproduzierbarkeit
konnte zudem in Vorversuchen durch Wiederho-
lungsmessungen belegt werden.

Um einen reproduzierbaren Messbereich zu ge-
wihrleisten, wurde im Rahmen der Vorbereitung
jede Probe mit einer Markierung versehen, die spa-
ter dazu diente, den zu untersuchenden Bereich zu
definieren (Abb. 4).

® Schlussfolgerungen

Diese In-situ-Studie unter Verwendung eines ein-
fachen experimentellen Ansatzes zur Messung der
Oberflachenrauheit von Zahnschmelz nach Anwen-
dung verschiedener Adhisivsysteme hat fiir alle hier
verwendeten Systeme im untersuchten Zeitraum
von vier Wochen abnehmende S;-Werte (abneh-
mende Rauheit) gezeigt.

Die Rauheit der Schmelzoberflache im Bracket-
umfeld unterscheidet sich bei selbstkonditionieren-
den Adhasivsystemen nicht von der bei konventio-
neller Adhésivtechnik.

Es kann also anhand der vorliegenden Untersu-
chung nicht auf Vorteile der selbstkonditionierenden
Systeme gegeniiber der konventionellen Schmelz-
dtztechnik im Hinblick auf das Demineralisationsver-
halten im Bracketumfeld geschlossen werden.

Die Analyse mittels Fokusvariation bietet die
Maéglichkeit, Probenoberflachen automatisch zu er-
fassen. Die Auswertung verlauft weitgehend benut-
zerunabhidngig und ist damit wenig fehleranfillig.
Die Methode ermaglicht eine effiziente Analyse der
Schmelzoberflache.

Veranderungen der S;-Werte sind mittels Fokus-
variation quantitativ messbar.

Allerdings muss angemerkt werden, dass die
verwendete Methodik spezifische Limitationen auf-
weist und kiinftig durch ergdnzende Experimente
erweitert werden sollte.
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