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	10. Experimental Section
	
	Poly{4-vinyl--{3,5-bis{3-{3,5-bis{3-[3,5-bis(3-N,N-didodecylsuccinamicaminopropyl) ]benzoylamino}propyloxy}propyloxy} benzoylaminomethyl}benzene}  (43):



