GefiBlboden

Kurzfassung der Ergebnisse

Bei der Untersuchung der einzelnen Gefidlgattungen war es bisher kaum moglich bestimmte Boden-
formen mit einzelnen, im Idealfall fiir eine Schicht signifikanten GefiBgruppen in Verbindung zu
bringen. Zu selten sind vollstdndige Profile erhalten. Als Ausnahme kann der Ringbodentyp mit leicht
abgesetzter Bodenplatte und konischer Wandung (II 109.13,18-20,23) gelten, der mit iiber 150 Scher-
ben zum einen die hiufigste Einzelform ist und zum anderen mit einer signifikanten Schalengruppe
(I 4.2-4, 11 17.5a) der Schicht IIa2 in Verbindung zu bringen ist. Sowohl die Schalen als auch die
genannten Ringbdden treten vereinzelt bereits in Schicht Iljiinger 2 auf. Die Beobachtungen zu den
Gefillboden orientieren sich ansonsten an den iibergeordneten Kategorien Flach-, Rund-, Ring-, Wak-
kelboden und anderen. Nur innerhalb der Gruppe der Flach- und Ringbdden hat es sich als sinnvoll
erwiesen, typologische Kriterien fiir eine weitere Differenzierung festzulegen, da sich groBere Grup-
pen von Varianten — zum Beispiel den einfachen und abgesetzten Flachboden oder den einfachen und
erhohten Ringbdden — abzeichnen. Bei der Vielzahl von oft minimalen Detailabweichungen der abge-
bildeten Bodenfragmente wird das Augenmerk ansonsten nur auf zahlenmifBig auffallende Formtypen
(ab einer Stiickzahl von fiinf Scherben) gelenkt. Zusétzlich werden GefdBboden mit auffilliger Bema-
lung oder ungewohnlicher Form gesondert betrachtet. Nur in wenigen Féllen finden Bodenformen der
Archaischen IStar-Tempel Referenzen im Material der Tiefschnittgrabung.

Das Warenspektrum der Geféd3boden entspricht in etwa dem Bild, das fiir das Vorkommen der einzel-
nen Warentypen generell gezeichnet werden kann. Es iiberwiegt fiir die Tempelkeramik der Anteil der
mineralisch gemagerten Waren 2.3.1 und 2.3.2. Mehrfach sind auch die sehr dhnlichen Waren mit
Glimmerbeimengung 3.2.1 und 3.2.2 an verschiedenen Béden zu beobachten. Auch die mit Kalkgruf3
gemagerten Waren sind in ihrem Vorkommen nicht auf bestimmte Bodenkategorien oder Schichten
beschrinkt. Hickselwaren werden besonders bei den hohen Standfiilen und erhohten Ringboden, we-
niger bei Rund- und Flachboden der Tempelkeramik verzeichnet. Die Geféd3boden der Tiefschnittgra-
bung sind vorwiegend aus der leicht hickselgemagerten Ware 1 gefertigt. Ferner fanden besonders die
grobe Hickselware 2 sowie die Feinware 17 und mehrfach auch Ware 3 Verwendung. Daneben kom-
men eher selten die Waren 5, 7, 11, 12, 13d, 16 und 18 vor. Fiir die Ware 2 ist aulerdem festzuhalten,
daf sie — vergleichbar der Situation im Tempelmaterial — in der Gruppe der erhohten Ringbdden der
Schichten IIlilter ¢ bis IIjiinger 1 konstant vorkommt. Weiterhin fillt ihre Anzahl fiir die Ringboden
mit waagerechter Bodenplatte sowie mit gewdlbter, aufliegender Bodenplatte und fiir die Flachboden
sowie die konkav einziehenden Boden der Schichten 1Ib2-IIa2 auf. Ware 3 kommt zwar schon an Bo-
den der Schichten Ilélter b vor, hat aber erst in Schicht I1a0 mit acht erhohten Ringboden einen hohe-
ren Anteil. Der einzige Schwerpunkt fiir Ware 17 ist innerhalb der Gruppe der Zitzenbdden in Schicht

ITa2 mit sieben Belegen zu beobachten.
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Verzierungen sind im Bereich der GefdBboden eher selten. Die hohen Standfiife I 51.8,15a-b aus
Schicht G sind zum Beispiel mit einer Kammwelle versehen, wéhrend ein weiterer Standful3 aus
Schicht D (I 51.8) ein grob eingeritztes Fischgriatmuster zeigt. Weiterhin kann an einigen Boden inklu-
sive der aufgehenden Wandung eine flichige Schwarzfirbung beobachtet werden. Die geometrische
Bemalung des Ringbodens I 50.16 aus Schicht D ist womdglich in den Kontext der ,,Khabur-Ware* zu
stellen. Ebenso das dunkelrot bemalte Stiick IT 107.3 aus Schicht I1a2.

Bei der geringen Anzahl der Gefid3boden ist es schwer zu beurteilen, ob die innerhalb der Schichten G
und F wahrnehmbare Tendenz (Abb. 127) einer abnehmenden Anzahl von Flach- sowie erhohten
Ringboden und die leichte Zunahme der Anzahl von niedrigen Ringbdden in Schicht F als reprisenta-
tiv gelten konnen. Ahnliche Entwicklungen spiegeln sich allerdings auch im Material der Schichten
[M&lter ¢ und Mlilter b3 der Tiefschnittgrabung wieder. Die Tendenz einer abnehmenden Flach- oder
zunehmenden Rundbodenzahl sowie einer steigenden Anzahl niedriger Ringboden und hoher Standfii-
e in den Schichten D und C sind in der Tiefschnittkeramik nur teilweise innerhalb der Schichten III-
dlter b bis Iljinger 2b nachvollziehbar. Fiir die Schichten IIldlter c-a ist bei der Bevorzugung be-
stimmter Boden ein Trend (Abb. 128) zu beobachten, der sich bis in Schicht IIljiinger 2 fortsetzt:
Uberwiegen zunichst noch die Ringboden gegeniiber den Flachboden, verkehrt sich ab Schicht II1:l-
ter a ihr Verhiltnis zu einander. Nachdem in Schicht IIjiinger 1 ihr Anteil gleich hoch ist, liegt ab
Schicht [Ib4 der Anteil der Flachboden wieder deutlich hinter jenem der Ringboéden und in Schicht
ITa2 erreicht der Flachbodenanteil seinen Tiefstand, wihrend der Ringbodenanteil konstant hoch
bleibt. Eher vereinzelt kommen ansonsten in den Schichten Illilter bis IIb Rund-, Wackelboden und
hohe Standfiile vor. Letztere sind in Schicht IIjiinger wie auch in Schicht C etwas héufiger zu beo-
bachten. Thr Anteil geht aber schon in Schicht I1b4 wieder stark zuriick. Génzlich neu treten in Schicht
[Ijiinger Zitzenboden sowie vereinzelt abgesetzte Rundbdden auf. Die zuletzt genannten konnen auch
in der Tempelkeramik vereinzelt erst in Schicht D und dann mehrfach in Schicht C verzeichnet wer-
den. Ab Schicht IIb4 steigt der Anteil der Zitzenbdden deutlich an. Sie stellen dann bis in Schicht [1a2
die drittgrofite Bodengruppe. In den jlingsten Schichten Ilal-0 verringert sich ihr Anteil zugunsten der
Flach- und Ringboden. Am variantenreichsten ist das Bodenspektrum in Schicht I1a2, da hier auch die
bisher nur vereinzelt beobachteten Rund- und Wackelboden zahlreicher zu beobachten sind.

Innerhalb der Flachbodengruppe (Abb. 129) sind weitere Entwicklungstendenzen festzustellen: In den
Schichten IIldlter c-b ist der Anteil der einfachen Flachboden noch bestimmend. Seit Schicht III&l-
ter b3 treten zu den generell weniger vertretenen abgesetzten Flachboden solche mit Auenwulst dazu.
In Schicht Ilélter a dann sinkt der Anteil der einfachen Flachboden zugunsten der abgesetzten Flach-
bdden und mit Wulst verzierten Flachboden. Dieses Verteilungsmuster hilt sich in etwa bis in Schicht
IIb2. Erst in Schicht I1a2 tiberwiegt der Anteil der mit Wulst versehenen Flachboden gegeniiber den
abgesetzten.

In der Gruppe der Ringboden sind fiir die Schichten G sowie IIlilter c-a bis IIljiinger 2-1 besonders

die erhohten Ringboden hervorzuheben, gefolgt von einfachen Ringbdden mit konkav gewdlbter Bo-
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denplatte. Alle tibrigen Ringbodenvarianten sind mit ein bis vier Exemplaren pro Schicht belegt, was
sich in den Prozentangaben dennoch oft in hohen Zahlen ausdriickt (Abb. 130). Ab Schicht I1b4 geht
der Anteil der sonst iiberaus zahlreichen erhchten Ringbdden rapide zuriick. Dominant sind in Schicht
IIb4 die Ringbtden mit leicht abgesetzter Bodenplatte. In Schicht IIb2 dann allerdings iiberwiegt der
Anteil der Ringboden mit waagerechter Bodenplatte, die sich in Schicht IIb4 noch zusammen mit den
Ringboden mit aufliegender Bodenplatte die zweite Stelle teilen. In Schicht IIa2 sind alle Ringboden-
varianten sehr zahlreich belegt. Wie in Schicht I1Ib4 kommen am meisten Ringboden mit abgesetzter
Bodenplatte vor. Sehr hiufig sind auch Ringboden mit konkav gewdlbter Bodenplatte und Wulst so-
wie solche mit waagerechter Bodenplatte zu beobachten. Fiir Schicht ITal sind weniger deutliche Ten-
denzen auszumachen, da hier fiir vier der fiinf Varianten jeweils 6-8 Scherben zur Verfiigung stehen
und nur die Ringboden mit aufliegender Bodenplatte mit zwei Scherben belegt sind. In Schicht ITa0
zeigt sich wiederum ein neues Verbreitungsmuster: Es dominieren wie in den frithen Schichten die
erhohten Ringboden, grofere Gruppen bilden aber auch die Ringbdden mit waagerechter, mit leicht
abgesetzter oder mit konkav gewolbter Bodenplatte. Die iibrigen Varianten sind mit ein bis drei

Scherben vertreten.

H|G |F |[E|D |C |Salm. | ges.
Flachboden 1125] 911 7] 4 47
kleiner, massiver Standfull | 1| 1| 2 1] 1 6
Rundbdden 1[12]16 4114 2| 47
niedrige Ringbdden 41 712 2] 7 22
erhohte Ringbdden 21220 8|1 2] 1 36
hoher Standfuf} 3] 4 1] 8 16
gesamt 5167]46]4[17]35 21174
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80 4 . .
= = = =XKleiner, massiver Standful
Rundboden

niedrige Ringboden
erhdhte Ringboden
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hoher Standfufl
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60

Abb. 127 Archaische IStar-Tempel, absolute Angaben (Tabelle) und relative Angaben (Kurvendia-
gramm) zum Vorkommen der einzelnen GefiBbodentypen'

" Innerhalb dieser grob gefaBten Kategorien wurden diesmal auch die nur als Skizze dokumentierten GefaBboden
beriicksichtigt, da hier eine ausreichende Originalgetreue zu erwarten ist.
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ITic | IITab3 | ITIab2 | I1IEbl | [I14b | ITTAa | I11j2b IIIj2a | 1112 11Ij1 1Ib4 | I1b3 | IIb2b IIb2a | IIb2 1Ib1 | ITa2 IIal | ITa0 gesamt
Flachboden 6 2 11 15 30 60| 89+15? 21 | 127+157 | 47+47| 41 13 38+3? 25 63+4? 31146+17 | 12+27 | 144287 562+54?
einfache Rundboden 2 1 2 3 1 3427 1 4427 1 2 1 1 24 1 2+57? 41+77
abgesetzte Rundboden 1+1? 1+1? 1 1 1 2 36 1 7? 41+8?
Wackelboden 1 1 1 3 4 1 2 1 3 11 1+1? 27 22+3?
Ringbdden 10 9 19 14 42 30 41+3? 22 71+19?| 47+37| 65 8 41+6? 49| 91+117| 33 417 | 30+47 | 35+187 | 879+216?
hohe Standfiile 2 2 1 3 1 9+1? 3 12+1? 5 3 1 1 4 1427 32427
Zitzenboden 2437 7 9+3? 3 9 21427 13 34+7? 119417 | 5+1? 3+5? 182+17?
gesamt 20 11 34 32 79 93 | 145+25? 571228+41?7 | 103+7? | 120| 23| 105+11? 89| 195+22? | 36| 757+2? | 50+8? | 55+67? | 1759+307?
100 -
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80 -

70 ~ Flachbdden

60 - = = = =einfache Rundbdden

abgesetzte Rundboden
50 ~ = = = - Wackelbéden
40 | Ringbdden
hohe Standfiie

30 Zitzenboden

20 +
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0 =zl — et N\ fwim

JUEE II&b3  IIdb2  IIdbl JISEE 111j2b I11j2a 11151 IIb4 1Ib3 1Ib2b 1Ib2a IIb1 1Ia2 ITal I

Abb. 128 Tiefschnittgrabung, absolute Angaben (Tabelle) und relative Angaben (Kurvendiagramm) zum Vorkommen der einzelnen Gefi3bodentypen
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IIic | IITab3 | IITab2 | IITdbl | [I1Eb | ITT&a | IT0j2b | II0j2a | 1112 [ IIIj1 | ITb4 | IIb3 | I1b2b | ITb2a | [1b2 1Ib1 | IIa2 IIal |ITa0 | gesamt
einfache Flachboden 5 2 5 9 18 20 31+7? | 10 49477 | 14+47? | 16 4 11 11 22 2 51 5+1?7 | 6+11?|212+23?
abgesetzte Flachboden, einfach 1 1 2 3 17 12 2 16 12 11 5 14 6 20 1 25+1?7 |2 1477 | 114+8?
abgesetzte Flachboden, mit Wulst 1 1 2 7 9+1? |5 19+1? |9 8 1 5427 |1 6+3? 42 2+17 | 47 96+9?
gesamt 6 2 7 12 23 44 52487 | 17 84+87 | 35+47 | 35 10 30+27 | 18 48+37 |3 118+17 | 9+27 | 7T+227 | 4224407

120 -

100 -
801 = cinfache Flachboden
60 -

=== abgesetzte Flachboden, einfach

40 - abgesetzte Flachboden, mit Wulst

20 1 ’/\\/ T S

0 \

Tac 1I4b3 1Idb2 IIab1 Ilda 1I52b 1Ij2a 1 IIb4 1Ib3 1Ib2b IIb2a Iib1 Ila2 Ial 1Ta0

Abb. 129 Tiefschnittgrabung, absolute Angaben (Tabelle) und relative Angaben (Kurvendiagramm) zum Vorkommen der einzelnen Flachbodenvarianten
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IMEic | II:ib3 | IEib2 | IMEibl | Hisb | MIsa | IIj2b | Ij2a | 112 | IIjl | IIb4 | 1Ib3 | IIb2b | IIb2a [ 1Ib2 | [bl | Ia2 | Ilal | Ha0 | gesamt

konkav gewdlbte Ringboden, einfach 1 4 2 7 5 8+57 |5 13457 | 8 3 |2 |4+12 |5 10+22 23 6+157 | 774222

konkav gewdlbte Ringbdden,m. Wulst | 1 1 2 3 1+1? |1 3+1? |3 3 1 1 2 55 6 1+4? 77+5?

Ringbdden m. waager. Bodenplatte 2 1 4 5 1 4+1? |3 7427 [ 6427 [ 11 [2 [ 15+1?[19 | 34+1? 51 |8 74727 | 1344772

Ringbdden m. leicht abges. Bodenplatte 1 1 3 1462 |3 4467 |4 23 |2 [3+2? |8 11447 |2 | 221 | 7437 | 6472 | 284+20?

Ringbiden m. konvex. Bodenplatte 1 1 2 2 5 1 1422 |2 4427 | 5+1?7 (5 12+41? | 4 16+2?2 | 1 17 |7 1437 | 63482

Ringboden m. aufliegender Bodenplatte 2 2 3 1 6 1 11 2+17 |11 12427 25 2+17 | 3+1? 63+4?

erhohte Ringbdden 6 6 6 7 19 17  [22+412]7 32+17[18 |7 |1 1 1 17 104767 | 128+77?
80
70 A

l' ¢
60 - T
’ .
" *. — konkav gewolbte Ringboden, einfach
50 1 ' ' - - - -konkav gewdlbte Ringboden, m. Wulst
,' ’ ——Ringbdden m. waager. Bodenplatte
40 ' = = = -Ringboden m. leicht abges. Bodenplatte
Ringbdden m. konvex. Bodenplatte
30 1 Ringbdden m. aufliegender Bodenplatte
erhohte Ringboden

20
10 A
0 : : : ===

Mdc Iab3 MIab2 IMMabl IMda Ij2b  I2a 11 b4  1b3  1Ib2b 1IIb2a 1IIbl a2  Ilal a0

Abb. 130 Tiefschnittgrabung, absolute Angaben (Tabelle) und relative Angaben (Kurvendiagramm) zum Vorkommen der einzelnen Ringbodenvarianten
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Gefibodenvorkommen der einzelnen Schichten

Gefibodenvorkommen der Schicht H

Nur fiinf Bodenformen sind fiir die dlteste Schicht der Archaischen IStar-Tempel dokumentiert
(Abb. 127): Zwei erhohte Ringbdden mit einer rundlichen Wandung (I 50.20, T 66.11), die mit
Kammwellen und einem Kammstrichkaro verziert ist und ein Flachboden mit Wulst, der fiir das
GroBgefial3 Katalog I Taf. 40 zu rekonstruieren ist. Weiterhin wurden im Feldtagebuch ein rundbodiger

Becher (I 61.28) und ein massiver kleiner Standfuf} (I 66.5) grob skizziert.

GefiaBbodenvorkommen der Schicht G

In Schicht G dominieren Flachboden mit 25 Belegen (Abb. 127). Davon konnen einige ganz unter-
schiedlichen Schalen (I 1.3, 12.2,9,12), Bechern (I 19.15, 161.21), Topfen (I 63.1, 1 64.9) und GroB3ge-
faBen (146.1,165.1-2,147.3,166.2) zugeordnet werden. Aber auch die erhohten Ringboden kommen
zahlreich vor. Sie finden sich an Schiisseln (I 10.1a, I 11.3, 1 16.3, I 61.15), Flaschen (I 24.1, 1 62.6)
und Topfen (I31.1, 136.1, 163.12,25,26, 1 64.10). In einem Fall, dhnlich den Stiicken aus Schicht H,
ist der Wandungsansatz mit Kammwellen und Kerbleisten verziert. Weiterhin sind vielfach Rundbo-
den zu beobachten, die sich ebenfalls keiner bestimmten Gefid3gattung oder -form zuordnen lassen
(Becher 1 19.4,6,13; Flaschchen I 20.2, 1 61.35-36; Flasche 1 62.4; Topf I 64.1,5). Mit je drei Scherben
sind niedrige, abgesetzte Ringbdden (siehe auch I 4.9, I 60.13) und hohe Standfiie(?) belegt. Und nur
vereinzelt treten im Spektrum der Schicht G eine konkave Bodenplatte und ein kleiner massiver Stand-
fuBl, wie er schon fiir Schicht H bekannt ist, auf. Auch I 48.22 kann aufgrund einer Parallele an einem
bauchigen Becher aus Ur III- bis Isin-/Larsa-zeitlichem Kontext in Tell Brak (N) als kleiner Standfuf3

rekonstruiert werden.

GefiBlbodenvorkommen der Schicht F

Die grofite Gruppe stellen in Schicht F die Rundbdden (Abb. 127), die in den meisten Fillen an Gefi-
Ben mit vollstindigem Profil beobachtet werden konnen (Schalen I 2.5, 60.3; Becher I 19.19, 1 61.22-
25; Flaschchen 1 20.5,7,13; Topfe 1 63.14, 1 64.15), wie auch die gegeniiber Schicht G nun seltener
belegten Flachboden (Schalen: I 1.2,8,14, 60.4-5; kleine Schiissel/Becher I 8.1a; GroBgefall 144.1).
Ferner kommen jetzt mehrere niedrige, abgesetzte Ringbéden (davon zwei Schalen I 2.8, 60.2) vor. In
zwei Fillen haben diese Boden allerdings keinen festen Stand (siehe auch Topf I 29.1). Immer noch
zahlreich und dennoch gegeniiber Schicht G stark zuriickgegangen ist die Anzahl der erhthten Ring-

boden, die wie in Schicht G verschiedenen Gefdfigattungen zuzuordnen sind: Schiisseln (I 61.11 mit
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Kamm- und Kerbleistendekor); Topfen (I 36.1, 64.6+11) und GroBgefiBen (I 42.5). Daneben sind
einige hohe Standfiile und vereinzelt je ein massiver Standfufl mit konkaver und mit flacher Standfla-

che belegt.

Gefiflbodenvorkommen der Schicht E

Fiir Schicht E wurden ein Boden mit konkaver Standflidche, ein niedriger, abgesetzter Ringboden an
einer Schale (I 6.3), ein erhohter Ringboden an einem Topf (I 31.1) und ein Flachboden an einem wei-

teren Topf (I 32.6) dokumentiert.

GefiBbodenvorkommen der Schicht D

Auch in den Schichten D-C sind mehrere Flachboden belegt, nur zwei davon sind direkt mit einem
Gefil in Verbindung zu bringen (Schale I 1.16; Becher I 61.29 aus Schicht D). Ebenfalls sehr héaufig
sind niedrige, abgesetzte Ringbdden (s. auch Knickwandschale 15.7). Zwei der Belege aus Schicht C
haben eine von unten gerillte Bodenplatte (s. auch Schale I 60.23), ein Beispiel aus Schicht D (I 50.16)
ist auf der Innenseite geometrisch bemalt. Letzteres ist womdoglich in den Kontext der ,,Khabur-Ware*
zu stellen. Die grofite Gruppe stellen aber die Rundbdden, die wieder einigen Geféflen zugewiesen
werden konnen: der Schale I 2.1 aus Schicht D sowie den Schalen I 1.13, I 2.16, I 5.18, Flaschen
120.12, 162.3,13 und dem Sieb I 66.17 aus Schicht C. Unter ihnen sind die leicht abgesetzten Rund-
boden (I 49.8-12) hervorzuheben, die in dieser Form nicht in den #lteren Schichten belegt sind. Be-
sonders fillt auch auf, dal in den Schichten D-C nur noch sehr wenige erhohte Ringbéden vorkom-
men, die fiir die fritheren Schichten daher als charakteristisch gelten konnen. Vergleichsweise héufig
kommen in Schicht C hohe Standfiile vor, in Schicht D ist nur einer belegt. Fiinf von ihnen kénnen
sogar als charakteristische Gruppe zusammengefalit werden: Sie eint eine Rillenverzierung im oberen,
sich verjiingenden Bereich. Einzelfunde sind zuletzt zwei kleine Standfiile mit Flachboden aus

Schichten D und C und eine konkave Bodenplatte einer Knickwandschale (I 1.9).

GefaBbodenvorkommen des ,,Salmanasser-Baus*

Im GefédBspektrum des ,,Salmanasser-Baus“ sind je ein einfacher Rundboden (Becher/T6pfchen

119.20) und ein abgesetzter Rundboden (Becher I 19.16) belegt.
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Gefiflbodenvorkommen der Schichten IlLilter c-a

Fiir die Schichten Illdlter c-a ist bei der Bevorzugung bestimmter Boden ein Trend (Abb. 128) zu beo-
bachten, der sich in den jiingeren Schichten zeitweilig fortsetzt. Uberwiegen zuniichst noch die Ring-
boden mit 50,0-53,2 % gegeniiber den Flachboden (30,0-38,0 %), verkehrt sich ab Schicht Illélter a
ihr Verhiltnis zueinander (32,3 % gegeniiber 64,5 %). Eher vereinzelt kommen ansonsten in den
Schichten IIldlter c-a Rund-, Wackelboden und hohe Standfiile vor.

Auch innerhalb der Flachbodengruppe (Abb. 129) ist ein Trend zu beobachten: In den Schichten I11il-
ter c-b ist der Anteil der einfachen Flachboden (78,3-83,3 %) noch bestimmend. Seit Schicht Illdlter
b3 treten zu den generell weniger vertretenen abgesetzten Flachboden (13-16,7 %) solche mit Wulst
dazu (8,7 %). In Schicht Ildlter a dann sinkt der Anteil der einfachen Flachboden auf 45,5 % zugun-
sten der abgesetzten Flachboden (38,6 %) und mit Wulst verzierten Flachboden (15,9 %). Dieses Ver-
teilungsmuster hélt sich in etwa bis in Schicht IIb2. Erst in Schicht Ia2 iiberwiegt der Anteil der mit
Waulst versehenen Flachboden gegeniiber den abgesetzten (35,6 % gegeniiber 21,2 %).

In der Gruppe der Ringbdden sind besonders die erhohten Ringbéden hervorzuheben (45,2-63,0 %),
gefolgt von einfachen Ringbdden mit konkav gewolbter Bodenplatte (16,7-18,5 %). Alle iibrigen
Ringbodenvarianten sind mit 1-4 Exemplaren pro Nutzungsphase belegt, was sich in den Prozentan-

gaben dennoch oft in hohen Zahlen ausdriickt (Abb. 130).

Bei der niheren Betrachtung einiger Bodenvarianten lassen sich auch Verbindungen zur Tempelkera-
mik herstellen: Der einzelne Becherrundboden II 103.11 aus Schicht IIIélter bl findet in I49.4-6 aus
Schicht F einige Vergleiche. In diese Gruppe konnen auch II 103.16-17 aus den Schichten IIllter ¢
und b2 gerechnet werden. Wenn auch nicht viel von dem erhohten Ringbodentyp II 112.13a-b erhalten
ist, so ist doch zu beobachten, dal} sein zahlreiches Vorkommen sich auf die Schichten IIlilter ¢ bis
Ifjiinger 2 konzentriert. Er ist vermutlich mit den groBen konischen Schiisseln oder Topfen der
Schichten G-F in Verbindung zu bringen. Zu einem (gerundeten) Topf gehort vermutlich auch der
etwas diinnwandigere erhohte Ringbodentyp II 112.22-23, der ebenfalls besonders fiir die Schichten
[alter ¢ bis IIjiinger 2 auffillt. Auch der einfache Flachboden (II 100.16) aus Schicht Illjiinger 1
findet jeweils eine Parallele in I 48.9 in Schicht G und im Kontext der spiten Frithbronzezeit in Emar.
Der einfache Flachboden eines GefiiBes mit konisch ausladendem Unterkorper (IT 100.13%) tritt hiufig
(5x) in Schicht IIllter ¢, einmal in Schicht C (I 48.8%) und dann vereinzelt bis in [jiinger 2 bezie-
hungsweise Schicht IIb2a auf. Der diinnwandige einzelne Rundboden II 103.2 stammt aus Schicht
[Halter c, eine vergleichbare Scherbe aus Schicht D (I 49.1). Zuletzt findet der diinnwandige Ringbo-
den mit waagerechter Bodenplatte und gerundetem Wandungsansatz (I 108.3) aus Schicht IIlilter ¢
(2x) eine gute Parallele in den Ringbdden I 50.5-6 aus Schicht C.

2 Vgl. Emar SBz/15.-14. Jh. v. Chr.
* Vgl. Emar FBz IV.
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Nur der kleine leicht abgesetzte Flachbodentyp II 101.1 146t einen Verbreitungsschwerpunkt aus-
schlieBlich in Schicht III4lter erkennen: Er ist erstmals in Schicht IIlilter b1, besonders zahlreich dann
aber erst in Schicht Illélter a belegt. Er kommt dann mehr oder weniger vereinzelt bis in Schicht 1Ib2

Vor.

Die iibrigen zahlenméBig auffallenden Bodenformen zeigen in der Regel eine Laufzeit mindestens bis
in die Schichten IIljiinger 2-1: Ein etwas gédngigerer Flachbodentyp ist zum Beispiel der sicher einem
kleineren GefaB (vgl. Schiissel II 36.1) zugehorige Boden II 100.7. Er kommt erstmals in Schicht IITl-
ter b3 vor und kann dann am hiufigsten in den Schichten Illélter a-Illjiinger 2b(+a) beobachtet wer-
den. Vereinzelt tritt er bis in Schicht [1a0 auf. Ein Flachboden der fritheren Schichten IIlilter a-
[jiinger 1 ist vermutlich IT 100.34. Er kommt vereinzelt bereits in Schicht I[IIdlter bl und spéter noch
in den Schichten IIb3, IIa2 und a0 vor. Einmal schon in Schicht II4lter b2 und dann héufiger ab
Schicht IITilter a ist der Flachboden mit feinem Wulst II 102.15, der vermutlich zu einem kleinen ku-
geligen Gefill gehorte, belegt. Sein Maximalvorkommen liegt in Schicht IIljiinger2 mit insgesamt
sechs Scherben. Schon ab Schicht Ijiinger 1 tritt er nur noch selten auf. Der massive, unregelméfig
gearbeitete Standfuf} (?) IT 113.8 kommt seit Schicht IIlélter c-b (je 2x) vor und kann zuletzt in den
Schichten IIIjlinger 2-1 (6-4x) beobachtet werden.

Der abgesetzte Flachboden (II 101.9) aus Schicht Iljiinger 2 und der Ringboden (I 107.11) aus
Schicht IIIdlter b2 sind aufgrund ihres Wandungsverlaufs und der Rillenverzierung sicher mit den fiir

die Schichten D-C und IlIilter b-IIljiinger typischen Bechern II 55.9 in Verbindung zu bringen.

GefiBbodenvorkommen der Schichten IIljiinger 2-1

Der fiir Schicht IIIilter beschriebene Trend setzt sich bei den Flach- und Ringbdden fort (55,7 % ge-
geniiber 31,1 %, Abb. 128). In Schicht lljiinger 1 ist ihr Anteil gleich hoch (45,6 %), es folgt dann
eine erneute Umkehrung der Anteile. Etwas zahlreicher sind jetzt hohe Standfiile (4,9-5,3 %) und
ginzlich neu treten Zitzenboden sowie vereinzelt abgesetzte Rundboden auf. Weiterhin kommen ver-
einzelt einfache Rund- und Wackelboden vor.

Das Verteilungsmuster der Flachbodenformen (Abb. 129) ist in Schicht IIljiinger 2-1 noch vergleich-
bar mit den Beobachtungen zu den Schichten IIlilter c-a: Einfache Flachbdden herrschen mit 59,6 %
vor, gefolgt von den abgesetzten (23,1 %) und mit Wulst versehenen, abgesetzten Flachboden (17,3-
29,4 %). Nur in Schicht Illjiinger 2a verkehrt sich die Reihenfolge der einfachen und mit Wulst verse-
henen Flachboden kurzzeitig.

Der Anteil der erhohten Ringboden (Abb. 130) liegt in den Schichten IIjiinger 2-1 immer noch bei
durchschnittlich tiber 40 %, nach wie vor gefolgt von den einfachen konkav gewdlbten Ringboden
(17,8-22,7 %) oder solchen mit waagerechter Bodenplatte, die jeweils auch schon in den élteren

Schichten héufig belegt sind.
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Folgende Boden konnen als signifikant fiir die Schichten Illjiinger 2-1 gelten: Ab Schicht IIlilter bl
ist der Flachboden II 100.15 mit ausladender konischer Wandung belegt, der in allen relevanten
Schichten recht hiufig, am zahlreichsten aber in Schicht Illjiinger 2 belegt ist. Fiir Schicht Illjiinger 2b
fallt der Flachbodentyp mit bauchiger Wandung II 100.37-38 besonders auf. Er kommt bereits zwei-
mal in Schicht IIlélter a vor und spéter noch vereinzelt in den Schichten IIljiinger 1 sowie IIb3.

Auch der massive erhohte Ringboden mit senkrechtem Ring und vermutlich gerundetem Wandung-
sansatz (II 112.8a) kommt einmal bereits in Schicht IIlélter a, mehrfach dann in Schicht Ijiinger 2(b)

(mit 5-7 Scherben) vor. In den nachfolgenden Schichten ist er immer noch mit 1-2 Scherben belegt.

Eine Laufzeit bis in die jiingsten Schichten zeigen folgende Bodenvarianten: Seit Schicht IIIilter c ist
der iiberaus gidngige Flachboden II 101.20 mit einer gerundeten Wandung belegt. Er tritt aber erst ab
Schicht IIjtinger 2b zahlreicher auf, dieser Zustand hilt sich bis in Schicht IIa2. Der konkav gewdlbte,
leicht abgesetzte Ringboden II 105.24 kommt vereinzelt in den Schichten IIIdlter a bis Illjiinger 2 und
hiufig ab Schicht Iljiinger 1 vor. Der abgesetzte Ringboden mit ausladender Wandung (Il 110.15) tritt
in den Schichten IIlilter a-Illjiinger 2 eher vereinzelt, ab Schicht IIljiinger 1 dann mehrfach auf. Der
erhohte Ringboden mit sehr weitem, senkrechtem Ring (II 112.6) ist bereits einmal in Schicht ITIil-
ter a und mehrfach ab Schicht Iljiinger 1 zu beobachten.

GefiBlbodenvorkommen der Schichten I1b4-1

Hier liegt der Anteil der Flachboden (32,3-34,2 %, Abb. 128) wieder deutlich hinter jenem der Ring-
boden (46,7-54,2 %). Die einfachen und abgesetzten Rundbéden sowie Wackelboden kommen nach
wie vor nur vereinzelt vor. Ebenso ist der Anteil der hohen Standfiile gegeniiber Schicht IIljiinger
wieder stark zuriickgegangen. Dafiir steigt der Anteil der Zitzenboden deutlich an: in Schicht IIb4
noch 7,5 %, in Schicht IIb2 dann bereits 17,4 %. Sie stellen damit die drittgro3ite Bodengruppe, wie
auch in den nichstjlingeren Schichten noch.

Das Verteilungsmuster der Flachbodenvarianten (Abb. 129) von Schicht IIlélter ist in etwa bis in
Schicht IIb2 zu beobachten: Der Anteil der einfachen Flachboden liegt bei iiber 40 %, dicht gefolgt
von den einfachen abgesetzten Flachbdden (31,4-46,7 %). Auch abgesetzte Flachboden mit Wulst
kommen immer noch mit mehreren Belegen vor.

Bei den Ringboden (Abb. 130) geht ab Schicht I1b4 der Anteil der sonst iiberaus zahlreichen erhohten
Ringbodden rapide zuriick auf 11,1 % bis 1,2 % in Schicht IIb2b. Dominant sind in Schicht IIb4 die
Ringboden mit leicht abgesetzter Bodenplatte (36,5 %). In Schicht IIb2 dann allerdings iiberwiegt der
Anteil der Ringbdden mit waagerechter Bodenplatte (39,6 %), die sich in Schicht IIb4 noch zusammen
mit den Ringbdden mit aufliegender Bodenplatte die zweite Stelle teilen (17,5 %). In Schicht IIb4 sind
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nur die konkav gewolbten Ringboden mit Wulst und die erhohten Ringboden mit 1-2 Scherben belegt,

alle iibrigen Varianten sind mit iiber zehn Exemplaren bekannt.

Keine der Bodenvarianten zeigt einen Verbreitungsschwerpunkt in den Schichten IIb4-2, vielmehr
konnen fiir diesen Komplex mehrere Varianten herausgestellt werden, die eine Laufzeit bis in die
Schicht [Ta2 haben: Der etwas dickwandigere Flachboden II 100.17 mit weit ausladender konischer
Wandung kommt erstmals in Schicht Illjiinger 2b, besonders zahlreich dann aber erst ab Schicht 1Ib4
bis IIa2 vor. Die Zitzenboden II 114.10-14, II 115.15 sind teilweise mit Streifen bemalt. Sie kommen
vereinzelt bereits in den Schichten IIljiinger 2b-IIb4 und zahlreich dann in den Schichten IIb2-I1a2
vor. Sowohl die Form als auch die Bemalung lassen sich gut mit Becher II 54.1 oder der kleinen Fla-
sche II 57.3 mit Zhnlichem Verbreitungsschema in Verbindung bringen. Der Knauf-/Zitzenboden
II 115.4 der vereinzelt in den Schichten IIb2 bis Ilal zu beobachten ist, wird vermutlich zu einer klei-
nen Flasche dhnlich II 57.4 aus Schicht [1a2 gehoren. Bis auf zwei Ausnahmen aus den Schichten III-
dlter b2 und Illjiinger 2a konnen die etwas massiveren Ringboden mit waagerechter Bodenplatte
IT 107.25-28 (vermutlich Flaschenbdden) als charakteristisch fiir die Schichten IIb2b-11a2 gelten.

Die Boden II 106.24-26%, die je einmal in Schicht 1Ib4, IIb2 und I1a2 belegt sind, erinnern an die soge-

nannten Kassitenflaschen.

Gefiffbodenvorkommen der Schichten I1a2-0

In Schicht ITa2-ITa0 erreicht der Anteil der Flachboden (Abb. 128) mit 19,3-25,5 % seinen Tiefpunkt.
Der Anteil der Ringboden bleibt der Schicht IIb gegeniiber mit 55,1-63,6 % relativ konstant hoch.
Weiterhin bilden in Schicht IIa2 die Zitzenbdden die drittgrofite Gruppe mit immer noch 15,7 %. In
den jiingsten Schichten Ilal-IIa0 nimmt ihr Anteil zugunsten der Flach- und Ringbdden stetig ab. Am
variantenreichsten ist das Bodenspektrum in Schicht I1a2, da hier auch die bisher nur vereinzelt beo-
bachteten Rund- und Wackelboden jetzt zahlreicher zu beobachten sind. Eher selten sind in den jiing-
sten Schichten hohe Standfiif3e.

Obwohl fiir die beiden jiingsten Schichten die Zahlen wenig reprisentativ sind, ist zu erkennen, daf3
nach wie vor der Anteil der einfachen Flachbdden iiberwiegt (Abb. 129). In Schicht ITa2 dominiert
erstmals der Anteil der mit Wulstrand versehenen Flachboden gegeniiber dem der abgesetzten (35,6 %
gegeniiber 21,2 %).

In der Gruppe der Ringbdden (Abb. 130) sind zumindest fiir Schicht [1a2 alle Varianten sehr zahlreich
belegt. Wieder kommen Ringbdden mit abgesetzter Bodenplatte am meisten vor (54 %). Sehr héufig
sind auch Ringboden mit konkav gewolbter Bodenplatte und Wulst (13,5 %) und mit waagerechter
Bodenplatte (12,5 %) zu beobachten. Alle iibrigen Varianten machen jeweils einen Anteil von 4,2-

6,1 % aus. Fiir Schicht IIal sind weniger deutliche Tendenzen auszumachen, da hier fiir vier der fiinf

4 Vgl. KTN Bph. 4 (neuassyr.), Uruk Warenkomplex B (spétkassitisch), Yelkhi (Mitte 12. Jh. v. Chr.)
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Varianten jeweils 6-8 Scherben zur Verfiigung stehen und nur die Ringbdden mit aufliegender Boden-
platte mit zwei Scherben belegt sind. In Schicht ITa0 zeigt sich wiederum ein neues Verbreitungsmu-
ster: Es dominieren wie in den &lteren Schichten die erhohten Ringboden (29,4 %), groBere Gruppen
bilden aber auch die Ringboden mit waagerechter (20,6 %), mit leicht abgesetzter (17,7 %) oder mit
konkav gewolbter Bodenplatte (17,7 %). Die iibrigen Varianten sind mit ein bis drei Scherben vertre-

ten.

Die folgenden Bodenvarianten wurden ausschlieBlich in Schicht I1a2 beobachtet: Die Gefdllform und
der abgesetzte Flachboden (I 101.6) erinnern an die kleine Flasche II 55.5 aus Schicht a2, beide
haben zwei Rillen im Bereich des Hals-/Schulteriiberganges. Besonders hidufig kommt der abgesetzte
Flachboden mit leichtem Wulst II 102.2 vor, ebenso der flache, spitz abgesetzte Topf-/Flaschenboden
IT 102.26 oder der stirker ausgepriagte Boden II 102.27. Unter den Rundbdden fillt die schlichte Vari-
ante eines kleineren Gefifles II 103.1 zahlenm@Big auf. Auch die kleineren, konkav gewdolbten Ring-
boden II 106.3-5 sind zahlreich und ausschlieBlich fiir Schicht IIa2 belegt. Der etwas erhchte Ringbo-
den mit leicht abgesenkter Bodenplatte I 109.24, 25, 28 kommt 30x in Schicht [1a2 und 3x in Schicht
ITal vor. Bei den Ringboden mit aufliegender Bodenplatte fillt die Anzahl des Typs mit gerundeter,
ausladender Wandung II 111.8 auf. Der im Querschnitt spitz endende Ring des erhohten Ringbodens
IT 112.26 ist allein und mehrfach in Schicht I1a2 belegt. Denselben Verbreitungsschwerpunkt hat auch
der ganz dhnlich gestaltete Ringboden II 112.25, der zusétzlich mit einer Rille versehen ist. Die Boden
IT 115.20a-c verbindet eine kleine Vertiefung auf der Innenseite des zitzenartig herausgearbeiteten
Bodens sowie eine gerundete Gefdl3form. Auch ihr zahlreiches Vorkommen ist auf Schicht ITa2 be-

schrinkt.

Als signifikant fiir die Schicht ITa2 konnen trotz lingerer Laufzeit die folgenden Varianten gelten: Der
steilwandige Flachboden II 100.30 ist vereinzelt seit Schicht IIljiinger2 b belegt, kommt dann aber in
Schicht ITa2 mit sechs Scherben etwas héufiger vor. Der scheibenartige, kleine Flachboden II 102.4
kommt in den Schichten Illilter a-jiinger 2 des Ofteren vor, doch erst in Schicht ITa2 fillt er mit sechs
Scherben auf. Ebenso der dhnlich gearbeitete aber groere Flachboden II 102.6, der einmal in Schicht
[jiinger 2b und fiinfmal in Schicht [1a2 belegt ist. Der etwas dickwandigere Rundboden, der vermut-
lich zu einem Becher gehorte 11 103.135, kommt mehrfach nur in Schicht IIa2 und einmal in Schicht
I1a0 vor. Ahnliche Boden (II 103.11-15) sind auch schon in Schicht IIIilter bl oder an F-zeitlichen
Bechern zu beobachten. Der abgesetzte Rundboden II 104.1 kommt bereits einmal in Schicht IIjiinger
2b vor, aber erst in Schicht Ila2 ist er mit sieben Scherben besonders zahlreich. Ebenfalls signifikant
fiir die Schicht Ila2 ist der groBere, abgesetzte Rundboden II 104.3a-b, der weiterhin einmal in Schicht
IIb2b belegt ist. Der fast knaufartige Flaschen(?)boden II 104.8 wurde mit 10 Scherben fiir Schicht
ITa2 dokumentiert. Hier sind auch die Boden II 104.6-7,9-10 anzuschlieBen, die bis auf den massiveren

Boden II 104.6 aus Schicht IIb4 vereinzelt in den Schichten IIa2-0 vorkommen. Die Wackelbdoden

> Vgl. KTN Bph. 2 und 3 (neuassyr.).
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II 104.13-15 sind vor allem in Schicht [1a2 und nur vereinzelt schon frither in den Schichten Illilter a
und IIb2a vertreten. In diese Gruppe ist auch der sehr massive Wackelboden II 104.16 aus Schicht IIb2
und besonders IIa2 zu rechnen. Auch der gewdlbte Ringbodentyp mit leichtem Wulst II 106.16 kann
als signifikant (23x) fiir Schicht I1a2 gelten. Er kommt vereinzelt in den Schichten 1Ib4 und IIa0 vor.
Der kleine aber massive Ringboden mit abgesenkter Bodenplatte und gerundeter Wandung II 109.7
kommt mehrfach in Schicht IIa2 vor. Er ist zuvor schon einige Male in den Schichten IIb2a-IIb1 be-
legt. Der Ringbodentyp mit leicht gerundeter, etwas steilwandiger Wandung II 109.12 wurde einmal in
Schicht IIljiinger 1 und fiinfmal in Schicht Ila2 beobachtet. Massive Zitzenboden mit abgesetzter,
unten abgeflachter Spitze (II 114.5a-b) konnen als signifikant fiir Schicht IIa2 gelten, doch sind ver-
einzelte Stiicke schon in Schicht IIljiinger 2a und IIb2 zu beobachten. Der flache, rundliche Zitzenbo-
den eines gerundeten diinnwandigeren Gefidfes (II 15.7, vgl. Becher II 54.18a-b) kommt einmal in
Schicht 1Ib2b und mehrfach in Schicht IIa2 vor. Ebenso der Zitzenboden eines konisch geformten
GefiBles I1 115.9.

Mit den Schalen II 4.2-4, II 17.5a konnen die in Schicht I1a2 besonders zahlreichen Ringbdden mit
leicht abgesenkter Bodenplatte und konischer Wandung IT 109.13,18-20°,23 (iiber 150x) in Verbin-
dung gebracht werden. Nur ausnahmsweise kommt dieser Bodentyp, ebenso wie die genannten Scha-
len, schon in Schicht Iljiinger 1-2 vor, aber schon in Schicht IIb4 ist er mit 18 Belegen besonders

zahlreich.

Besonders zahlreich und ausschlieBlich in der Schicht ITa0 belegt, ist der erhohte Ringboden mit en-

gem, senkrechtem Ring und beinahe waagerechtem Wandungsansatz IT 112.1.

AuBergewohnliche Bodenformen der Schicht I1a2 sind: Der Ringboden II 107.3 mit ungewohnlicher
dunkelroter Bemalung, fiir den sich ein Vergleich aus mittanizeitlichem Kontext in Tell Rimah findet,
sowie der Ringboden mit — vermutlich drei — Schlaufenfiien II 108.36. Zu diesem finden sich einige
Vergleichstiicke aus neuassyrischer Zeit. Zuletzt sind die drei Fragmente eines Knopfbodens, dessen
Wandung mit einem Kerbdekor versehen ist (IT 115.8), zu nennen. Fiir letzteren sind keine Ver-

gleichsmoglichkeiten bekannt.

611 109.19b vgl. KTN Bph. 3 (neuassyr.).
" Vgl. KTN Bph. 3 (neuasyr.), Tille Hoyiik (middle Iron Ages), Mari Ishtar-Tempel Niv. D.
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