1. EINLEITUNG

1. Einleitung

1.1 Einfuhrung

Die zahnmedizinischewerkstofe zahlen zu den Materialien, mit denen ein Mensch am
haufgsten in dauerhaftendhtakt kommt. Die Amalgamdiskussion und der erhéhte
asthetischénspruch hat die Entwicklung anderer Fillungswerkstaum Beispiel aus

Komposit, in den letzten 20 Jahren setwangetrieben. Heute gibt es mehr als 160 v

schiedene Kmposite auf dem Markt!®. Uber die Auswahl der Kinststof-
Fullungswerkstdé entscheiden klinischxperimentelle Untersuchungen zur Bookpa-
tibilitat, Verbundbestandigiit zum Zahn und zu anderen Materialidbriebsfestigleit

sowie die Uberlebensrate insgesamt der eingesetzten Fullungen.

Auf dem heutigen Markt gibt esdfposite, deren Harte der der nattrlichen Zahne sehr
nahe bkmmen.Trotzdem ist dasbrasionserhalten ein entscheidendes werk&taidli-

ches Kriterium. Denn hohe Harte eines Fillungsmaterials bedeutet nicht, dass es wider

standsfahiger gen duRere mechanische Kréfte sein riu$s2?

Im Hinblick auf die fortschreitende Entwicklung der dentalen Fillungswefksgifes
wichtig, exakte werkstdkundliche Auswertungsmethoden hinsichtlich désriebver-

haltens zu besitzen, um die Entscheidung bei der Produlthlswerleichtern.

Bei den gangigekverkstofprifungen sind die meistérerfahren zum Beschreibemn
Materiaherlust dentaler Fillungswerkstefoptischer und grametrischer NaturDas
guantitatve Bestimmen ded\briebs ist mit den bisher Ublichen Methoden nur

beschrankt moglich.

In der vorliegenderArbeit wird flr das quantitate Bestimmen der abradierten Masse
ein kernchemisches/erfahren (Radiotraceevfahren) angsendet. Diese Methode

wurde erstmals 1995 bei Fuollungs(sigelungs)materialien on Williams

angevendet®,
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1.2 Ziele der vorliegenden Arbeit

Fir diese Studie sind dreiokhposite ausgeihlt worden(Arabesi®/VOCO,Durafil ®/

Heraeus-kilzerund ZlO@/iBM), die alle in der zahnarztlichen Fillungstherapimsven-

dung fnden. Es sindlVerkstofe mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften.

DasVerfahren zum Ermitteln der abgeriebenen Masse wurglengder der erstmaler
wendeten Methode am Hahn-Meitdastitut in Berlin \eranderf®. Der Materialerlust
wird jetzt nicht mehr aus dekktivitatsdiferenz der Probeor und nach derAbrieb
ermittelt, sondern direkt aus d&ktivitat desAbriebs. Das bedeutet, dass nach der-Bear
beitung der KWmposite mit einem Puiwwasserstrahkrfahren alle abradierteraRikel
maglichst erlustfrei aufgedngen werden muissen. Zu diesem Zweglusste did/er

suchsapparatur entsprecherdandert werden.

In der Dissertation an Williams wird das Schrumpfungsrhalten der Emposite zur
Lichtquelle hin und die sich dadurclgebenden unterschiedlichen mechanischen Eigen-
schaften @n der Probenoberseite zur Probenunterseite als mogliche Unsicherheit disku-
tiert 9 Durch das Festigen einer Probenseite fiir dabriebvorgang soll diese Unsi-

cherheit ausgeschlossen werden.

Ziel dieser Untersuchung ist es, das bishevigdgahren in seineAussagefahigkit zu
erganzen, um einen weiteren Standard zum MesséaWiderstandsfahigét und Festig-

keit vonWerkstofen zu schdén.
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