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11 Anhang 
 

11.1. Aufstellung der verwendeten Materialien und Instrumente 
1 Deadsoft Matrize Hawe-Neos; CH-6925 Gentilino oder Sectional Matrix- 

 Matrizenbänder; 3M Medica GmbH, D-46322 Borken 
2 Interdentalkeile; Hawe-Neos, CH-6925 Gentilino 
3 Polymerisationslampe Spectrum 800; Dentsply DeTrey, D-78467 Konstanz 
4 Composhape H15 Finierdiamant; Intensiv, CH-6962 Viganello-Lugano 
5 Occlubrush Polierbürste Kelch und Pinsel; Hawe-Neos, CH-6925 Gentilino 
6 Sof-Lex-Streifen und Sof-Lex Pop-On Nr.1981 SF/F/M; 3M Medica GmbH,  

 D-46322 Borken 
7 Artikulationspapier blau; Bausch GmbH, D-50769 Köln 
8  SPSS für Windows; SPSS GmbH, D-81669 München 
9 Tetric Ceram:  Sortiment (Reorder : 546317 NN LOT: A 13196) 

  Refill T (Reorder: 546313 LOT: A 01106) 

  Refill A 3,5 (Reorder: 546315 LOT : A 01110) 

  Refill A 4 (Reorder: 546316 LOT: 905446) 

  Refill B 2 (Reorder: 546314 LOT: A 011909) 

  Refill: 540-54 (Reorder: 546312 LOT: 905443) 
10 Excite:Intro PackageSoft touch - Single Dose (Reorder: 556609 AN LOT: 

 B28725) 

 (9. Und 10. Vivadent Ets., FL-9494 Schaan/Liechtenstein) 
11 Z100 Restorative 3M Medica GmbH, D-46322 Borken 
12 Scotchbond MP Primer/ Adhesive 3M Medica GmbH, D-46322 Borken 
13 Ätzgel Total Etch Vivadent Ets., FL-9494 Schaan/Liechtenstein  
14 Demetron Curing Radiometer Kerr GmbH, D-76185 Karlsruhe 
15 Präparierdiamant Nr.: 6837KR.314, Komet-Gebr. Brasseler GmbH & 

 Co.KG, D-32631 Lemgo 
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11.2. Übersicht Klinische Studien im Seitenzahnbereich 

Tab. 11.1.: Übersicht klinischer Studien  
* L= Längsschnittstudie, Q= Querschnittstudie, KKE= Klinisch Kontrolliertes Experiment 

        
Jahr Autor Studien

-design 
[Q;L;KK

E]* 

Unter-
suchungs
-kriterien 

Beobach-
tungszeit-

raum  
[Monate] 

Anzahl der 
gelegten/ 

nachunter-
suchten 

Füllungen 

Über-
lebens-
rate [%] 

Material/ 
Bemerkungen 

1988 Wilson et.al. L Mod. 
USPHS 48 77 /48 86 Occlusin 

1988 Norman et.al. Q USPHS 36 729 /706 96,8 k.A. 

1989 Bayne et.al. Q USPHS 60 899 90,8 k.A. 

1989 Letzel L Def.  
Kriterien 48 932 /711 94 Occlusin 

1989 Rowe L USPHS 60 /256 93,8 k.A. 

1989 Lundin L Mod. 
USPHS 48 /137 84 Occlusin u. PC 4502 

1989 Setcos Q  60 627 /414 k.A. 1,7% Verlustrate 

1989 Moffa  Mod. 
USPHS 60 k.A. 55 k.A. 

1990 Qvist Q Def.  
Kriterien k.A. k.A. k.A: Med. Überlebensrate:3 

Jahre 

1990 Michotte-
Theall L  72 100 87 k.A: 

1990 Norman L  60 107 /80 k.A. 3,8 % Verlustrate 

1991 Wilson L USPHS 60 117 /94 83 k.A. 

1991 Wilder L USPHS 60 130 /108 100 k.A. 

1991 Barnes L Mod. 
USPHS 60 33 90 Jährl.Verlustrate 2% 

1992 Freilich L Mod. 
USPHS 36 105 99 

Heliomolar, P-30, 
Marathon, exp. 

Komposit 

1993 Mjör L Mod. 
USPHS 60 91 85 P-10 

1994 El Mowafi  Metaanaly
se 60 191 89,5 k.A. 

1994 Jokstad Q  > 120 79 k.A. Med. Überlebensrate 
4-7 Jahre 

1995 Wassell L Mod. 
USPHS 36 71 96 Brilliant 

1996 Ferrari     k.A. Scotchbond MP, 
Dentinstufe 

1997 Guertsen Q Mod. 
USPHS 48 1100 87 Herculite XR 

1997 Mjör Q Def.  
Kriterien >300 537 k.A. Mittl. Überlebensrate 6 

Jahre 

1998 Helbig L Mod. 
USPHS 60 27 88,9 P-50 

1998 Mair L Mod. 
USPHS 120 56 92,9 P-30, Occlusin, Clearfil 

Posterior 

1998 Nordbo L Mod.USP
HS 84 51 59-88 Occlusin u. Ful-Fil 



Anhang 

 135

 

        
Jahr Autor Studien

-design 
[Q;L;KK

E]* 

Unter-
suchungs
-kriterien 

Beobach-
tungszeit-

raum  
[Monate] 

Anzahl der 
gelegten/ 

nachunter-
suchten 

Füllungen 

Über-
lebens-
rate [%] 

Material/ 
Bemerkungen 

1999 Wilder L Mod. 
USPHS 204 85 76 Estilux, Nuva-Fil, 

Nuva-Fil PA, Uvio-Fil 

1999 
Scheibenbog

en-
Fuchsbrunner 

L Mod. 
USPHS 24 43 90 Tetric, Pertac Hybrid, 

Unifil, blend-a-lux 

1999 Raskin L Mod. 
USPHS 120 100 50-60 

Occlusin 
Unterschied in 
Trockenlegung: 

Watterollen 
vs.Kofferdam 

2000 Aboush L Mod. 
USPHS 12 80 k.A. 

Scotchbond MP u. 
Scotchbond MP 

Plus,Sandwichtechnik 

2000 Wilson L Mod. 
USPHS 48 31 100 Tetric 

2000 Raskin L Mod. 
USPHS 120 60 46,7 Occlusin 

2000 Vilkinis L Mod. 
USPHS 24 141 86-92 Komposit vs. 

Sandwich 

2000 Wassell L Mod. 
USPHS 60 200 /62 92,5 Inlay vs. Dir.Füllung 

2000 Kohler L Mod. 
USPHS 60 63 /51 68,6 Superlux Molar, P-50 

2000 Manhart L Mod. 
USPHS 36 88 /30 87 

Direkt vs. Indirekt, 
Tetric, Pertac Hybrid, 

Unifil, blend-a-lux 

2000 Attin L Mod. 
USPHS 24 190 79 TPH-Spectrum, 

Compoglass 

2000 Van Dijken L Mod. 
USPHS 132 134 72-82 Direct vs. Indirekter 

Versorgung 

2001 Baratieri L Mod. 
USPHS 48 726 100 Z100 

2001 Hugo  L USPHS 36 111/109 96,3 Tetric Ceram vs. Tetric 
Flow+Tetric Ceram 

2001 Gaengler L CMP-
Index 120 194/ 62 74,2 

Visio-Molar 
radiopaque 

hohe drop-out-Rate 

2001 Ernst L Mod.USP
HS 36 213/165 79 Solitaire I 
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Jahr Autor Studien

-design 
[Q;L;KK

E]* 

Unter-
suchungs
-kriterien 

Beobach-
tungszeit-

raum  
[Monate] 

Anzahl der 
gelegten/ 

nachunter-
suchten 

Füllungen 

Über-
lebens-
rate [%] 

Material/ 
Bemerkungen 

2001 Busato  L Mahler 
Stone dies 72 103 

100 
beiZ100 
78-79 

Scotchbond MP 
Z100, Charisma, Tetric

2001 Türkün L Mod. 
USPHS 24 107 100 Prisma TPH, Z 100, 

Clearfil-Ray posterior 

2001 Oberländer L Mod. 
USPHS 12 104 90,4 Definite/ Etch&Prime 

2001 Braun et al. Kontr. 
Prosp. 

Mod. 
USPHS 12 99 94 

Ariston ( ohne 
bonding) vs. Solidbond

ADA Kriterien nicht 
erreicht 

2002 Gordan L Mod. 
USPHS 24 60 96,7 Beautifil 

2002 Manhart L Mod. 
USPHS 24 111 74-95 Definite vs. Pertac 2 

2002 Van Dijken L Mod. 
USPHS 36 65 74 Ariston pHc 

2002 Wucher L Mod. 
USPHS 36 40 100 Spectrum TPH, Dyract

2003 Ernst L Mod. 
USPHS 24 116 93-95 

Prodigy condensable 
vs. Prodigy 

condensable+Revoluti
on (Flow) 

2003 Lopes L Mod. 
USPHS 24 74 94-100 Prodigy condensable 

vs. Definite 

2003 Pallesen L Mod. 
USPHS 132 54 81-89 Brilliant dentin, Estilux 

2003 Türkün L Mod. 
USPHS 24 50 96 SureFil 

2003 Türkün L Mod. 
USPHS 84 70 90-96 Prisma TPH, Z 100, 

Clearfil-Ray posterior 

2004 Kinomoto L Mod. 
USPHS 24 63 98,4 

Scotchbond MP Plus/ 
Z250 

Tunneltechnik vs. 
Klasse II Füllung 

2005 Gallo L Mod. 
USPHS 24 62/48 83-97% 

4.Generation vs. 5. 
Generation-

Adhäsivsystem mit 
dem Komposit 

Solitaire in Klasse-II-
Kavitäten 
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11.3. Patienteninformation und Einverständniserklärung 
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11.4. Statistik 

Tab. 11.2. Vergleich der Materialgruppen Gruppe 1A vs. Gruppe 2A 
Kriterium Zeitpunkt Anzahl der Fälle Signifikanz p 

T0 26 
T1 25 
T2 25 

Retention 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 26 1,000 
T1 25 0,604 
T2 25 1,000 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten okklusal 

T3 25 1,000 
T0 26 1,000 
T1 25 0,604 
T2 25 1,000 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten 
approximal 

T3 25 1,000 
T0 26 1,000 
T1 25 1,000 
T2 25 1,000 

Verfärbung Randbereich okklusal 

T3 25 0,656 
T0 26 1,000 
T1 25 0,230 
T2 25 1,000 

Verfärbung Randbereich approximal 

T3 25 1,000 
T0 26 0,497 
T1 25 0,918 
T2 25 0,583 

Sondentest okklusal 

T3 25 0,583 
T0 26 0,593 
T1 25 0,670 
T2 25 0,708 

Sondentest approximal 

T3 25 0,708 
T0 26 
T1 25 
T2 25 

Füllungsrandkaries okklusal 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 26 
T1 25 
T2 25 

Füllungsrandkaries approximal 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 26 konstant 
T1 25 1,000 
T2 25 1,000 

Verfärbung Füllungsoberfläche 

T3 25 1,000 
T0 26 0,220 
T1 25 1,000 
T2 25 1,000 

Postoperative Sensibilität taktil 

T3 25 1,000 
T0 26 0,096 
T1 25 1,000 
T2 25 1,000 

Postoperative Sensibilität Luft 

T3 25 1,000 
T0 26 Konstant 
T1 25 1,000 
T2 25 0,500 

Kontur 

T3 25 0,500 
T0 26 
T1 25 
T2 25 

Ästhetik Behandler 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 
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T0 26 
T1 25 
T2 25 

Ästhetik Patient 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 26 0,418 
T1 25 0,889 
T2 25 0,983 

Gingiva-Index 

T3 25 0,981 
T0 26 0,734 
T1 25 0,877 
T2 25 0,435 

Plaque-Index 

T3 25 0,406 
T0 26 
T1 25 
T2 25 

Sensibilität 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 26 
T1 25 
T2 25 

Laterotrusionskontakte 

T3 25 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 26 1,000 
T1 25 0,604 
T2 25 1,000 

Schlifffacetten 

T3 25 1,000 
 

Tab. 11.3. : Vergleich der Materialgruppen Gruppe 1B vs. Gruppe 2B 

Kriterium Zeitpunkt Anzahl der Fälle Signifikanz p 
T0 44 
T1 44 
T2 42 

Retention 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 44 1,000 
T1 44 1,000 
T2 42 0,990 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten okklusal 

T3 41 0,123 
T0 44 0,455 
T1 44 0,646 
T2 42 0,384 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten 
approximal 

T3 41 1,000 
T0 44 0,316 
T1 44 0,102 
T2 42 0,192 

Verfärbung Randbereich okklusal 

T3 41 0,168 
T0 44 Konstant 
T1 44 1,000 
T2 42 0,682 

Verfärbung Randbereich approximal 

T3 41 0,419 
T0 44 1,000 
T1 44 0,543 
T2 42 1,000 

Sondentest okklusal 

T3 41 0,354 
T0 44 1,000 
T1 44 0,261 
T2 42 0,263 

Sondentest approximal 

T3 41 0,099 
T0 44 
T1 44 
T2 42 

Füllungsrandkaries okklusal 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 
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T0 44 
T1 44 
T2 42 

Füllungsrandkaries approximal 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 44 konstant 
T1 44 konstant 
T2 42 1,000 

Verfärbung Füllungsoberfläche 

T3 41 0,463 
T0 44 1,000 
T1 44 
T2 42 

Postoperative Sensibilität taktil 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 44 
T1 44 
T2 42 

Postoperative Sensibilität Luft 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 44 0,646 
T1 44 0,684 
T2 42 0,510 

Kontur 

T3 41 0,795 
T0 44 Konstant 
T1 44 0,455 
T2 42 0,452 

Ästhetik Behandler 

T3 41 0,649 
T0 44 
T1 44 
T2 42 

Ästhetik Patient 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 44 0,532 
T1 44 0,948 
T2 42 1,000 

Gingiva-Index 

T3 41 0,709 
T0 44 0,970 
T1 44 0,957 
T2 42 0,966 

Plaque-Index 

T3 41 0,808 
T0 44 
T1 44 
T2 42 

Sensibilität 

T3 41 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 44 
T1 44 
T2 42 

Keine Berechnung da 
konstant 

Laterotrusionskontakte 

T3 41 1,000 
T0 44 0,766 
T1 44 1,000 
T2 42 1,000 

Schlifffacetten 

T3 41 1,000 

Tab.11..4.: Ergebnisse in Abhängigkeit der Lage des zervikalen Kavitätenrandes Gruppe 1A vs. 
Gruppe 2A 

Kriterium Zeitpunkt Anzahl der Fälle 
Schmelz/Dentin 

Signifikanz p 
Schmelz/Dentin 

T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Retention 

T3 12/13 

Keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 Konstant / 1,000 
T1 12/13 konstant / 0,559 
T2 12/13 konstant / 1,000 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten 
okklusal 

T3 12/13 konstant / 1,000 
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T0 12/14 1,000 / konstant 
T1 12/13 1,000 / 1,000 
T2 12/13 1,000 / 0,559 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten 
approximal 

T3 12/13 1,000 / 0,559 
T0 12/14 konstant / 1,000 
T1 12/13 konstant / 1,000 
T2 12/13 1,000 / 1,000 

Verfärbung Randbereich okklusal 

T3 12/13 1,000 / 0,592 
T0 12/14 1,000 / konstant 
T1 12/13 0,470 / 1,000 
T2 12/13 0,470/ 0,266 

Verfärbung Randbereich approximal 

T3 12/13 0,205 / 0,266 
T0 12/14 0,455 / konstant 
T1 12/13 0,152 / konstant 
T2 12/13 0,558 / konstant 

Sondentest okklusal 

T3 12/13 0,558 / konstant 
T0 12/14 1,000 / 1,000 
T1 12/13 1,000 / konstant 
T2 12/13 1,000 / konstant 

Sondentest approximal 

T3 12/13 1,000 / konstant 
T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Füllungsrandkaries okklusal 

T3 12/13 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Füllungsrandkaries approximal 

T3 12/13 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 konstant / konstant 
T1 12/13 konstant / 1,000 
T2 12/13 konstant / 1,000 

Verfärbung Füllungsoberfläche 

T3 12/13 konstant / 1,000 
T0 12/14 0,455 / 1,000 
T1 12/13 konstant / 1,000 
T2 12/13 konstant / 1,000 

Postoperative Sensibilität taktil 

T3 12/13 konstant / 1,000 
T0 12/14 0,182 / 1,000 
T1 12/13 konstant / 1,000 
T2 12/13 konstant / 1,000 

Postoperative Sensibilität Luft 

T3 12/13 konstant / 1,000 
T0 12/14 konstant / konstant 
T1 12/13 1,000 / konstant 
T2 12/13 1,000 / 0,462 

Kontur 

T3 12/13 1,000 / 0,462 
T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Ästhetik Behandler 

T3 12/13 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Ästhetik Patient 

T3 12/13 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 1,000 / konstant 
T1 12/13 konstant / 0,719 
T2 12/13 konstant / 0,967 

Gingiva-Index 

T3 12/13 1,000 / konstant 
T0 12/14 1,000 / 0,549 
T1 12/13 0,576 / konstant 
T2 12/13 0,842 / 0,188 

Plaque-Index 

T3 12/13 konstant / 0,192 
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T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Sensibilität 

T3 12/13 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 
T1 12/13 
T2 12/13 

Laterotrusionskontakte 

T3 12/13 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 12/14 1,000 / 1,000 
T1 12/13 1,000 / 0,462 
T2 12/13 0,417 / 0,462 

Schlifffacetten 

T3 12/13 0,417 / 0,462 
 

Tab.11.5.: Ergebnisse in Abhängigkeit der Lage des zervikalen Kavitätenrandes Gruppe 1B vs. 
Gruppe 2B 

Kriterium Zeitpunkt Anzahl der Fälle 
Schmelz/Dentin 

Signifikanz p 
Schmelz/Dentin 

T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

Retention 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 konstant / 1,000 
T1 17/27 0,206 / 0,683 
T2 16/26 0,209 / 0,429 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten okklusal 

T3 16/25 0,030 / 0,673 
T0 17/27 konstant / 0,444 
T1 17/27 1,000 / 0,294 
T2 16/26 1,000 / 0,148 

Sichtbare Randunregelmäßigkeiten 
approximal 

T3 16/25 0,475 / 0,322 
T0 17/27 1,000 / 0,188 
T1 17/27 0,131 / 0,662 
T2 16/26 1,000 / 0,190 

Verfärbung Randbereich okklusal 

T3 16/25 0,126/ 0,645 
T0 17/27 konstant / konstant 
T1 17/27 1,000 / 1,000 
T2 16/26 1,000 / 0,635 

Verfärbung Randbereich approximal 

T3 16/25 1,000 / 0,593 
T0 17/27 Konstant / 1,000 
T1 17/27 0,131 / 1,000 
T2 16/26 1,000 / 1,000 

Sondentest okklusal 

T3 16/25 0,060 / 1,000 
T0 17/27 0,471 / 1,000 
T1 17/27 konstant / 0,259 
T2 16/26 konstant / 0,234 

Sondentest approximal 

T3 16/25 0,213 / 0,593 
T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

Füllungsrandkaries okklusal 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

Füllungsrandkaries approximal 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 konstant / konstant 
T1 17/27 konstant / konstant 
T2 16/26 konstant / 1,000 

Verfärbung Füllungsoberfläche 

T3 16/25 konstant / 0,480 
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T0 17/27 1,000 / konstant 
T1 17/27 
T2 16/26 

Postoperative Sensibilität taktil 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

Postoperative Sensibilität Luft 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 0,471 / 1,000 
T1 17/27 0,576 / 1,000 
T2 16/26 konstant / 1,000 

Kontur 

T3 16/25 0,915 / 0,488 
T0 17/27 konstant / konstant 
T1 17/27 konstant / 0,444 
T2 16/26 konstant / 0,462 

Ästhetik Behandler 

T3 16/25 0,438 / 1,000 
T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

Ästhetik Patient 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 0,620 / 0,706 
T1 17/27 0,518 / 0,519 
T2 16/26 1,000 / 0,665 

Gingiva-Index 

T3 16/25 1,000 / 0,378 
T0 17/27 0,713 / 0,903 
T1 17/27 0,678 / 0,874 
T2 16/26 0,881 / 0,884 

Plaque-Index 

T3 16/25 0,982/ 0,788 
T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

Sensibilität 

T3 16/25 

keine Berechnung da 
konstant 

T0 17/27 
T1 17/27 
T2 16/26 

keine Berechnung da 
konstant 

Laterotrusionskontakte 

T3 16/25 konstant / 1,000 
T0 17/27 1,000 / 1,000 
T1 17/27 1,000 / 0,706 
T2 16/26 1,000 / 1,000 

Schlifffacetten 

T3 16/25 1,000 / 1,000 
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